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Introduction

Le Kordofan est la principale voie qui relie ’ouest du Soudan au centre et au nord du pays.
Zankor se situe dans le Kordofan occidental, plus précisément dans la partic méridionale du
Ouadi el-Melik, traversée par des chaines de collines. Parcouru par chévres et moutons, ce
territoire est habité par de petits cultivateurs de sorgho et des éleveurs de chameaux qui vivent
dans des villages de huttes. Aujourd’hui touchée par la sécheresse, la région est devenue
aride, alors qu’elle devait étre plus humide dans 1’ Antiquité. Plusieurs sites préhistoriques y

ont été découverts, attestant d’un peuplement humain tres ancien.

La région est riche en sites archéologiques encore inexplorés, aussi bien le long des djebels
que dans la vallée du Ouadi el-Melik (Fig. 1). Elle peut étre considérée comme 1’une des
régions les moins bien connues du Soudan et des confins du Sahara Oriental. Seules quelques
notes rapportées par les premiers voyageurs apparaissent dans la littérature étrangére’ écrite a

propos du Soudan, et concernent, en général, les fortifications de ’ancienne cité¢ de Zankor.

La vallée du Ouadi el-Melik, territoire plat ponctué d’affleurements rocheux et de quelques
montagnes peu ¢levées, recele des sites datant de la préhistoire aux périodes historiques, dont
I’é¢tude permettrait d’ajouter des jalons importants a 1’histoire du Soudan et peut-étre de
confirmer et dater le lien qui a pu s’établir entre les populations nilotiques et celles du

Kordofan, notamment par le biais des pistes caravaniéres®.

Les dernieres recherches archéologiques menées sur le Sahara Oriental par la mission de
I’Universit¢ de Lille 3 ont beaucoup contribué a la connaissance de la région et
considérablement augmenté le nombre de sites recensés. Parmi eux, les plus importants
montrent de possibles indices de contacts et d’influences culturelles avec la vallée du Nil, au

travers de la culture matérielle.

L’évolution climatique de la région, comme dans toute I’Afrique du Nord, a rendu la zone de
plus en plus aride, causant aux populations actuelles d’énormes problémes d’accés a 1’eau
potable. Ce changement a conditionné l'abandon progressif des anciens grands centres
¢conomiques de la région, qui, par conséquent, ont été¢ peu perturbés. Cette situation, propice

aux découvertes archéologiques, est une raison supplémentaire pour promouvoir leur étude.

" A.D. Penn en 1921, Newbold en 1924 et A. J., Arkell en 1947.
> B. GRATIEN, 2007, « Royaumes du Soudan Lointain », in Pharaons Noirs, sur la piste des quarante jours,

catalogue de 1'exposition organisée au Musée royal de Mariemont, Mariemont, p. 31.



Lorsque la Confédération suisse nous a accordé une bourse pour continuer nos investigations
dans la zone du Kordofan, nous I’avons employée pour étudier la céramique de Zankor, l'un
des vestiges matériels les plus caractéristiques sur le site, selon leur technique et mode de
fabrication. Cette étude nous paraissait trés intéressante pour plusieurs raisons. Bien qu’elle
ait fait ’objet de recherches et de fouilles anciennes et récentes, comme les travaux menés
récemment par 1’Université de Lille 3, la région du Ouadi el-Melik est peu connue. Elle

méritait donc un nouvel éclairage, en particulier le site de Zankor.

Ce travail semblait capital parce qu’il donnait la possibilit¢ d’identifier d’éventuels liens
culturels et des transferts de population entre plusieurs régions du Soudan. Notre choix s’est
porté plus particulierement sur I’étude de la céramique pour enrichir notre étude de Master
effectuée a 1'Université de Lille 3, qui avait déja pour sujet des céramiques retrouvées sur le
site de Zankor. Cette catégorie de vestige matériel est un outil précieux pour comprendre une
société, pouvant jouer un role important dans la reconnaissance des aspects sociaux, culturels
et économiques de la région. Un tel sujet nous permettait enfin de travailler en collaboration
avec le Prof. Matthieu Honegger qui a réalis¢ d’importantes recherches pour I’archéologie

soudanaise.

Les objectifs de ce travail sont multiples. Dans un premier temps, il s’agira de reconnaitre les
techniques utilisées dans 1’industrie céramique, de constituer une typologie et de mener une
¢tude analytique des industries céramiques pour en définir les techniques de production. Dans
un second temps, nous chercherons des influences dans les productions locales (techniques,
morphologie, décors) afin d’identifier des preuves d’éventuels contacts entre les régions du
Kordofan et la vallée du Nil ou des témoignages de migrations des populations. Enfin, nous

proposerons une réflexion générale sur la culture présente sur le site de Zankor.

Dans le cadre de cette étude, nous observons que les céramiques qui ont été fabriquées a
Zankor sont de formes différentes, la plupart étant décorées de motifs incisés ou imprimés. Ce
sont souvent des bandes de hachures, des zigzags ou des lignes ondulées. La majorité présente
des bandes de hachures sur la l¢vre. Pendant la période méroitique, une production analogue
existait dans d'autres régions, comme au niveau de la quatriéme cataracte et le long du Nil

blanc.
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Fig. 1. Carte générale de Zankor dans le Kordofan



Problématique

Le site de Zankor a été largement endommagé par la présence humaine et I’érosion. La
majorité des monuments ont été presque enticrement démantelés récemment, les briques
cuites ayant servi a construire les villes modernes voisines. Il n’en reste plus aujourd’hui que
des blocs épars. Les autres parties ont été détruites par plusieurs canaux d'eau qui descendent

de la montagne.

A T’exception des exemplaires du musée de Khartoum, les récipients sont trés fragmentés, ce
qui rend difficile I’identification de formes completes. Afin de décrire au mieux leur

morphologie, nous nous sommes appuyés en priorité sur la forme des bords et des panses.

L’absence de carte archéologique générale du Kordofan s’explique par I’insuffisance de
travaux scientifiques dans cette région. Seuls quelques secteurs ont été cartographiés pendant
les travaux récents de I’Université de Lille 3, il y a dix ans. La plupart des objets conservés
dans les musées appartenant aux périodes préhistorique ou médiévale, un grand pan de la
chronologie manque. En outre, aucune étude typologique n’avait été réalisée pour la

céramique du Kordofan.

L’absence d’archives écrites concernant de nombreux objets originaires de cette région — dont
une grande partie est conservée dans les réserves du Musée national du Soudan — pose
probléme. En effet, les céramiques sont de types similaires, et appartiennent a des périodes
spécifiques qui devraient pouvoir €tre définies précisément, mais le manque de témoins
archéologiques dans toute la région ne permet pas de confirmer leur datation. Nous avons
tenté de résoudre ce probléme en adoptant une méthode de comparaison avec les autres sites

datés.

A I’occasion des recherches de terrain conduites entre 2002 et 2005 par I’Université de Lille 3
sous la direction de B. Gratien (voir chapitre - 2, Les anciennes études sur Zankor), des
ramassages de surface ont été réalisés dans la ville de Zankor. Ils ont été complétés par nous-
mémes en février 2015. C’est ainsi qu’un corpus de céramique de 370 tessons a été constitué.
Comme il s’agit de ramassage de surface, nous ne disposons d’aucun contexte stratigraphique
permettant de certifier que I’ensemble du matériel appartient a la culture de Zankor.
Cependant, certains tessons ont pu étre directement datés par C'* et la composition de la pate,
ainsi que le traitement de surface, ont permis de proposer des distinctions d’ordre

chronologique. Il est ainsi possible d’affirmer que la majeure partie de la collection appartient



bel et bien a la culture de Zankor, datée du Moyen-age, alors que les rares tessons intrusifs
remontent a des périodes plus anciennes. C’est avant tout la comparaison typologique avec

d’autres ensembles du Soudan central qui permet cet exercice d’attribution chronologique.

Notre base de typologie repose sur les tessons que nous avons recueillis dans la ville haute et
la ville basse fortifiée de Zankor. Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous avons
¢galement utilisé dans notre étude quelques-uns des objets conservés au Musée national du
Soudan, car ce sont les seuls ¢léments complets retrouvés sur le site Zankor jusqu'a

maintenant.

L’approche quantitative de la céramique se base non seulement les quelques pieéces completes

ou montrant un intérét stylistique, mais aussi sur la pléthore de fragments, souvent dédaignés.

Nous présentons les résultats obtenus jusqu'a présent parallelement a I’historique de nos
démarches, nos motivations et les problemes auxquels nous avons été confrontés afin que ce
travail serve non seulement a la compréhension du site, mais aussi d’exemple expérimental.
Avant toute interprétation, examinons la nature des données. Les minuscules fragments sans
vernis ont souvent posé probléme, car ils €taient ignorés avec une tolérance variable, suivant
la limite de taille définie comme suffisante pour que I’¢lément vaille la peine d’étre
comptabilisé. De plus, certains fragments comptabilisés €taient dans un état de conservation
tel qu’il était difficile d’identifier la catégorie a laquelle ils appartenaient. Ils étaient alors
placés arbitrairement dans I’une ou I’autre des catégories.

Le systéme de quantification employ¢ ici présente une approche différente, tenant compte des
spécificités de la nature du ramassage, de la fonction des assemblages céramiques et des
espaces ou ont eu lieu les ramassages. Il est objectivement impossible de prendre en compte la
taille des fragments a partir d’une collection issue de ramassages de surface.

Autant de difficultés nous ont incités a adopter une autre méthode pour caractériser les
collections. Nous avons donc créé des typologies et des catégories a partir de I’observation
des 370 pieces inventoriées afin de normaliser la saisie.

Lorsque nous employons le terme de typologie en céramologie, il est souvent sous-entendu «
typologie morphologique ». C’est un fait qu’il s’agit d’une approche fondamentale, se basant
sur des critéres facilement observables et aisément classifiables. Cependant, 1’expression

complete doit €tre conservée pour éviter les confusions.






1. La région de Zankor et son milieu naturel

La région du Kordofan est située dans la partie occidentale du Soudan actuel, constituant une
zone frontiere avec son voisin et adversaire, le Sultanat du Darfour. Ce territoire a été
caractérisé par un type de royauté sur le déclin, dans laquelle la vie évoluait autour d'un cycle
rituel complexe, riche en traditions islamiques et des réminiscences préislamiques. En
parallele, sur la frontiere est avec la vallée du Nil, les relations sont restées bonnes pendant de

nombreuses années.

La rive nord du Kordofan est bordée de nombreuses dunes fossiles couvertes d’importantes
concentrations de vestiges préhistoriques. Ces sites et d’autres témoignages archéologiques le
long des vallées duOuadi Howar et Ouadi el-Melik soulignent I’importance culturelle de cette

voie de communication entre le Nil et I’ Afrique centrale’ (Fig. 2).

La région se caractérise par une surface plane. Cependant, dans la partie sud-est de ce

territoire, se dressent les monts Nouba et quelques collines en occupent le nord.

Le Djebel Zankor est situé dans la partie méridionale du Ouadi el-Melik, entre deux branches
du Ouadi, @ moins de 30 km au nord de la ville moderne de Foga. Le Ouadi el-Melik prend sa
source dans le Kordofan et se déverse dans la vallée de Nil, prés de la ville moderne de

Debba.

1.1. La géologie

L'altitude de la région varie entre 600 et 700 m au-dessus du niveau de la mer, sauf dans
certaines zones montagneuses en gres nubien de 1'ére pré-volcanique, transformées en plaines
par l'érosion®, il y a 65 millions d'années’. Il y a environ 60 millions d'années, des éruptions
volcaniques ont eu lieu au Djebel Marra et dans certains secteurs des hauts plateaux du

Kordofan, ce qui a provoqué une division de la région en trois zones géologiques :

I. La zone de roches cristallines composée de granite et de silex de gneiss. Elle représente une
extension de la région orientale du Tchad.

II. La zone de ceinture volcanique, qui est située entre le Djebel Marra et les dunes de sable.

> ELGAZAFI Y. 1., 2008, « La Céramique de Zankor » Master en Archéologie, Université de Lille-3 (non publi¢)

* WHITEMAN A.J., 1971, « New Light on the Geology of The Sudan », The Geographical Journal 138, n° 1,
Oxford University Press, Londres, p.70

> BUTZER W., et HANSEN L., 1968, Desert and River in Nubia, The University of Wisconsin Press, Madison,
Milwaukee et Londres, p.226



1. La ceinture de grés, qui s'étend a l'est des zones volcaniques et des roches métamorphiques. Le
processus d'érosion de ce secteur a donné un sol sablonneux et de hautes dunes de sable
appelées localement « Goz ».

Le village de Zankor et le territoire alentour sont situés dans un secteur biogéographique
appelé la zone de transition régionale du Sahel (latitude approximative 14° nord). Le site
archéologique se trouve dans la zone géologique entre les montagnes volcaniques a 1'ouest et

les zones de dunes de sable au nord.

La surface du désert est généralement couverte de débris apportés par ’eau et les agents
d'érosion. Les dunes sont mobiles et les vents jouent un rdle considérable dans leur formation
et leur déplacement. Le sol du désert est pratiquement exempt de végétation. Dans cette zone,
les dunes stables ont une couleur superficielle rouge et sont formées de grains de sable moyen
ou gros (d'habitude la taille des grains est comprise entre 0.02 mm et 0.04 mm). Les

conditions au nord du Gizzu semblent étre identiques a celles du désert libyque septentrional®.

L’évolution de la composition géologique du sous-sol soudanais s’est poursuivie pendant la
période paléozoique et apres I’age mésozoique, avec I’érosion des rochers de basalte. Pendant
I’4ge mésozoique, les niveaux de la terre et de la mer se sont différenciés. Le désert actuel
¢tait sous I’eau. Les fossiles présents dans les roches de la période jurassique se sont
accumulés, et les pierres sableuses et le calcaire ont formé ce qui est connu comme la chaine

nubienne’.

Pendant la période €ocene, les mers se sont retirées, ce qui a provoqué la formation de la
chaine nubienne. La poursuite de 1’érosion durant I’ére quaternaire a produit une couverture
solide composée de couches de sable et de boue intercalées. Les formations géologiques
apparentes actuellement sur la surface auraient pu se développer pendant le quaternaire. Les
rochers de basalte sont considérés comme les plus anciennes roches visibles ; ils sont formés
d’une grande variété de roches, en particulier des roches métamorphiques et des roches ignées
comme les schistes. Ils sont composés également de roches sédimentaires, comme le calcaire

et quelques types de laves®.

La région est constituée de gres nubien. Sa limite sud se situe entre Hamra et Um Badir. Au

sud-ouest de Sodary, se trouvent également des roches sédimentaires, du quartzite et du

®NEWBOLD D. 1924, « A Desert Odyssey of a Thousand Miles », SNR-7, p. 43
" BARBOUR, K.M., 1961, The Diversity of Sudanese Climate. Republic of The Sudan, Londres, p.33
¥ Ibid. p.34
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schiste, disposés en dalles, cotoyant des granits’. A 42 km au nord de Djebel Hamra, le grés
nubien se prolonge vers le nord, jusqu'a ce qu’il rencontre le plateau calcaire de I’éocéne,
dans le voisinage des oasis de Selima, Bir Murr (lat. 23°30°N) et Nukheila'®. A T'ouest des
Long. 30°0O et Lat. 15°N, des affleurements de lave reposent sur le grés nubien, comme
le Djebel Meidob. Les crétes Safia, au nord-est du Ouadi el-Melik sont toutes composées de
grés noirci.

Des fragments rouges et pourpres, connus comme de la limonite, contiennent de 1’oxyde de

fer — a Abu Sofyan, la découverte d’objets en fer prouve le travail ancien de ce métal dans ces

régions.

Nous avons observé I’emploi de nombreux types de roches parmi les matieres premieres
employées dans la fabrication des objets en pierre qui ont été recueillis dans la zone de

Zankor — ils sont étudiés par Donatella Usai''.

Les gisements de quartz, granite, flint, grés et schiste forment les montagnes du Kordofan.
Ces formations jouent un role important dans le choix de I’emplacement des sites

archéologiques, parce qu’elles sont nécessaires a la production d’outils en pierre.

 SANDFORD, K.S., 1936, « Note on geological Data from South Libyan Desert », The Geological Journal
LXXXVII/3 ; p. 211-212

" NEwWBOLD D. et SHAW W. B. K., 1928, « An Exploration in the South Libyan Desert », SNR 11, p. 111-168.

' Usal, D., 2013 « Stone from Kordofan » dans B. GRATIEN et al, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le
Kordofan occidental (Soudan), Villeneuve d’Ascq, p.172-200
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1.2. Le climat

Le soudan est divisé en trois zones principales : désertique au nord, semi-désertique au centre

et la savane au sud.

Wickens a étudié les changements paléo-écologiques dans le centre du Soudan, basé sur des
données géologiques, archéologiques et biologiques. Il a souligné que des changements
importants dans le climat ont eu lieu au cours de différentes périodes. Il a identifié trois
phases. La premiere commence a la fin du Pléistocéne et se termine au début de 1'Holocene :
le climat était froid et sec jusqu'a 15°-12° N. La deuxiéme phase correspond a la premicre
moiti€ de 'Holocéne : le climat était chaud et humide dans la région centre du Soudan et la
zone actuelle des savanes. La troisieme phase commence a la moiti¢ de ’'Holocene : le climat
est devenu plus sec avec une baisse de la pluviométrie vers le sud'?, y compris dans la région

du Kordofan.

Ces changements climatiques ont été confirmés par des études archéologiques réalisées dans
certains sites préhistoriques le long des oueds asséchés. Par exemple, des fossiles des fruits
d'acacia ont été découverts par Arkell dans le site de I’hdpital de Khartoum et Shaheinab. Ce
type d'arbres domine dans les régions ou le taux de précipitations minimum est 400 mm ;

tandis que le taux a Khartoum est de 163 mm et de 100 mm & Shaihenab'.

Durant la recherche en collaboration entre I'Université de Cologne et 1'Autorit¢ de la
recherche géologique du Soudan (GRAS) sur les changements environnementaux dans le
Sahara, les travaux ont montré que de grandes parties du nord-ouest du Soudan étaient reliées
au Nil dans la partie inférieure du Ouadi Howar. Cette région s’est révélée étre une zone-clé
pour la reconstitution des paléoclimats sahariens et la compréhension du déplacement des
paléo-moussons. Ce travail apporte un éclairage sur le climat ancien, pas seulement pour le
bassin d’Ouadi Howar, mais pour I’ensemble de la zone nord (oula partie sud du désert

libyque).

L’interprétation des images «Landsat» donne I’impression d’une genese de vallée homogene.
Quelques 300 sites et coupes stratigraphiques montrent des milieux sédimentaires complexes.

Ainsi, de vastes accumulations fluviales et lacustres indiquent une chaine d’oueds entrecoupés

12 WickeNs, G. E., 1982, “Paleobotanical Speculations and Quaternary Environments in Sudan”, dans M. A. J.
WILLIAMS et D. A. ADAMSON (éd.), A Land Between Two Niles : Quaternary Geology and Biology of the
Central Sudan, Rotterdam, p. 23-50.

" Tbid. WICKENS, p. 38.
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de lacs a la période de I'Holocéne inférieur et moyen'®. Le spectre pétrographique des dépots
comprenant des roches exotiques et les degrés de rondeur des galets mettent en évidence un
transport sur une longue distance. Des alluvions grossiers témoignent d’un transport de grande
énergie jusqu’a 1’Holocéne supérieur'’. Les dépots des lacs sont constitués, pour la plupart, de
craie lacustre micro-fossilifere. Les restes de poissons, ainsi que de charophytes, indiquent un
milieu « oligotrophe » d’eau douce permanente, relativement froide et profonde (4 — 12 m).
Des travertins laminés ont été formés a la surface par des sources alimentées par les

précipitions locales.

Une macrofaune riche, composée d’¢léphants, de rhinocéros, d’hippopotames, de girafes, de
beeufs domestiques et d’autres grands mammiferes indique des conditions écologiques
¢galement favorables a I’extérieur de la vallée pendant tout I’Holocéne inférieur et moyen.
Pélécypodes et huitres d’eau douce témoignent de I’existence d’eaux courantes. Les
conditions écologiques ont ¢galement facilité la propagation vers 1’ouest d’especes aquatiques

. . . 1
nilotiques comme les poissons et les mollusques'®.

Dans I’ensemble du Sahara, les indicateurs pluviométriques signalent un abrupt changement
climatique vers 9500 av. J.-C., dont les conséquences perdurent jusqu’a 3000 av. J.-C.
environ. Le Ouadi Howar se situe alors au centre, voire méme temporairement en bordure
méridionale de la zone sahélienne, avec des précipitations annuelle évaluées jusqu’a 450 mm.
Pendant cette période, la limite du désert se trouve 700 km plus au nord que celle
d’aujourd’hui (en dessous d’environ 22°N). Etant donné que les indicateurs pluviométriques
diminuent vers le nord, les conditions humides sont attribuées a I’influence des moussons

venant du sud'”.

1.3.Les précipitations

Dans cette région, la hauteur des précipitions est tres irréguliere. Généralement comprise entre
150 et 500 mm par an, elle peut atteindre 1 000 mm sur le Djebel Marra, a ’ouest'®. La région

de Zankor se caractérise plutdt par une pluviométrie proche des 150 mm par an. La transition

" KROPELIN, S., 1993, Zur Rekonstruktion der spétquartiren Umwelt am Unteren Wadi Howar, Berlin, p. 290.
P Ibid., p.292

" Ibid., p.293.

" Tbid., p.293.

' EVRARD, J. dans B. GRATIEN et al, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental
(Soudan), Villeneuve d’Ascq, 2013, p.21.
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du désert a la forét est bien visible dans le Kordofan. La végétation est en adéquation avec la
diminution du taux de précipitations et fournit une démonstration parfaite des conditions
nécessaires pour 1’établissement d’une forét, de la savane, de la steppe et du semi-désert, ou
les chutes de pluie ne dépassent pas 75 mm par an, avec des variations marquées d'une année a
l'autre. Le Ouadi el-Melik prend sa source dans le Kordofan et se déverse 600 km plus loin

dans la vallée du Nil, prés de la ville moderne de Debba.

1.4. Les températures

Le Soudan est divis¢ en quatre grandes zones climatiques: désertique, semi-désertique,
tropicale seche et tropicale humide. Les températures extrémes, avec un maximum de
+52.5°C et un minimum absolu de -2°C, ont ¢té enregistrées a Ouadi Halfa. La température
moyenne annuelle varie entre +20°C au sud et +32°C au nord, dépassant +28°C sur les trois
quarts du territoire. En été, les températures rafraichies par les pluies décroissent
régulierement du nord au sud : de +36°C en moyenne sur les déserts et la vallée du Nil, a
+18°C dans les régions subéquatoriales. En hiver, une zone de basses températures, de +22°C
au minimum, se forme de la mer Rouge a la frontiére du Tchad, puis a I’extréme sud-est

autour d’une région plus chaude (+29°C) centrée sur le bassin du haut Nil"®.

1.5. La végétation

La nature de la région de Zankor est désertique ou semi-désertique au sud. Deux ensembles
biogéographiques caractérisent cette partie : d’une part les formations herbeuse et arbustive
semi-désertiques du Sahel septentrional, d’autre part la formation herbeuse boisée a Acacia et
la formation buissonnante décidue du Sahel. Cette dernie¢re est davantage localisée dans les
oueds et les zones un peu plus alimentées en eau (notamment par les nappes). La formation
herbeuse y est prédominante sur les sols sablonneux. Les formations herbeuse et arbustive
semi-désertiques représentent généralement un mélange de buissons et de petits arbres
buissonnants a densité variable (selon I’influence anthropique). Les especes ligneuses, dont la
cime présente un taux de recouvrement maximum de 10%, possédent une hauteur moyenne de

2 m.

La formation herbeuse boisée représente la formation végétale la plus répandue dans la partie

sahélienne. Cette formation se développe dans certaines dépressions, dans les oueds et plus

" Ibid. EVRARD, J., p.14
% Ibid. p. 22

15



particulierement dans le Ouadi el-Melik. Elle se caractérise par la prédominance de /’Acacia
Sénégal pour les especes ligneuses ; il forme un petit arbre buissonnant dont la hauteur peut
atteindre 3 4 4 m au maximum®'. Par conséquent, la végétation est rare et limitée dans les
cours d'eau’” et le long des chemins ol poussent des mauvaises herbes comme les Haskneet et
les Awesh™. L'inondation du Ouadi el-Melik et des khors permet la croissance des foréts avec
de nombreux types d'arbres comme les : Acacia Nilot (Sunot), Acacia Tortilis (Sayal), Acacia
Mellfra (Kitr), Christi-Ziziphus spine (Sidr), Acacia Seyal (Satah), Balanties (Hagleeg),
Commiphor (Gaphal), Crewe tenax (Gedeem), Cordia sp (Andraab), Salvadora persica
(Shaw), Gomme Arabique (Hashab), Bauhinia (Kulkul), Boscia senegalensis (Mikhait),
Capparice decidua (Tundup), Acacia (el-sahar). Les zones qui recueillent I'eau de pluie

favorisent aussi la croissance de certaines graminées : el-koreb, el-riyhan, ...

Dans la région, nous constatons une évolution de la végétation, qui se modifie
progressivement. Elle se désertifie, sauf dans les vieux lacs asséchés ou des arbres

parviennent a survivre.

L'analyse « Systeme d’Information Géographique » réalisée par la mission de I'Université de
Lille 3 sur la région de Zankor** a permis d’identifier les types des sols et les formations
herbeuses dans la région. La réalisation d’un organigramme synthétisant la méthodologie
appliquée a 1’¢laboration d’une cartographie des milieux naturels et a la mise en place d’un

SIG a vocation archéologique parait pertinente.

Afin de clarifier les différentes classes d’occupation du sol, une bréve description des unités

répertoriées a 6té effectuée.

Les sols nus : une multitude de zones représentant des sols nus, a savoir des zones dépourvues
de végétation, a été relevée. Il s’agit principalement de sables (avec des teintes différentes), de

sols nus rougeatres, de sols recouverts de cailloux en plus ou moins forte densité,

21 bid. p. 22

> MOHAMMAD A. S., 1982, The Neolithic Period in the Sudan, c. 6000-250 B.C., BAR International Series,
Oxford, p. 139

» GRATIEN B., Gism el-Arba. Rural Settlements in Kouch and Wadi EI-Milk (2500-1500 B.C), les Fouilles
Archéologiques a Zankor (NCAM), Rapport préliminaire des campagnes de 2003-2004.

# Ibid., p.13-25.

*> EVRARD, J. dans B. GRATIEN et al, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental
(Soudan), Villeneuve d’Ascq, 2013. p.22
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d’affleurements rocheux de différentes couleurs, de crotites sablonneuses, ou encore de zones

de terre brune craquelée (lit du Ouadi).

Les formations herbeuses : les différentes formations herbeuses localisées dans la région de
Zankor sont difficilement différenciables. C’est donc en combinant la densité et le type de
couverture végétale (recours a des indices de végétation) que leur différenciation est devenue
possible. Les différentes campagnes de prospection se sont en effet déroulées pendant les
mois de janvier et de février, ce qui correspond a la fin de la saison séche dans cette région du

Soudan. Ceci sous-entend le desséchement de I’intégralité de ces formations végétales.

Les formations ligneuses : des zones représentant des peuplements purs (une seule espece
présente) ont été recensées sur le terrain, mais elles sont toujours tres réduites en terme de
taux de couverture, ce qui rend leur identification ultérieure impossible avec une image
satellitaire dont la résolution spatiale est de 20 m. Pour une telle identification dans ce type de
milieu, une résolution minimum de 5 m est nécessaire. En effet, chaque essence produit sa
propre signature spectrale, mais cette différence n’est pas identifiable a cause des effets
d’intégration des signatures spectrales au sein de ces pixels de 20 m de c6té, méme dans le cas

de peuplements mono-spécifiques.

C’est pourquoi seule une distinction des taux de couverture, et non une différenciation des
especes, a pu étre ¢laborée par le biais de I’indice de végétation. De plus, une évaluation des
taux de recouvrement est plus adéquate pour I'utilisation ultérieure de la carte des milieux

naturels par les archéologues.

Les cultures seches : les cultures sont extrémement dispersées dans 1’espace. Elles se
caractérisent par un taux de couverture quasiment nul, étant donné le nombre de plants par
unité¢ de surface et le manque d’eau engendré par les conditions climatiques. Le sol sous-
jacent est généralement constitué d’une fine croite de couleur rougeatre dont la réflectance est

tres spécifique.

Les ravinements : le climat de la zone se caractérise par un rythme bimodal comprenant une
saison séche trés longue et une saison des pluies trés réduite (deux a trois mois environ). En
saison pluvieuse, ’eau ruisselant sur les versants est collectée en fonction des événements
topographiques et converge vers les ravinements, qui sont érodés un peu plus au fil des ans.
Ces ravinements ont entaillé les glacis en fagonnant de petits méandres et certains, dans la
partie amont, sont encaissés de plusieurs metres. Ainsi, leur identification sur les images

satellitaires est relativement facile.
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Les autres unités paysageres : un autre ¢lément identifiable est représenté par les formations
rocheuses sombres (principalement des gres et des schistes) constituant les djebels. Mais,
¢tant donnée la superficie couverte par cette unité paysagere et la facilité de repérage qui la
caractérise sur les images satellitaires, le relevé de polygones d’entrainement les concernant
sur le terrain n’a pas été utile. Cependant, cette formation minérale doit évidemment

apparaitre dans la légende consacrée a la classification des milieux naturels.

Limites et amélioration de la légende : au regard du caractére clairsemé et homogene de la
région de Zankor, les polygones d’entrainement déterminés sur le terrain ne représentent en
moyenne qu’un a deux pixels. Une classification dirigée basée uniquement sur des cas zones-
tests présage une identification des milieux naturels imprécise et hasardeuse pour la zone
d’étude. Ainsi, I'utilisation de I’image obtenue, représentant la quantité de biomasse végétale,
vient compléter les informations accumulées en permettant la distinction des formations
ligneuses d’une part, et une évaluation des taux de recouvrement d’autre part. C’est pourquoi
quatre types de formations ligneuses ont été établis ; ils correspondent ainsi & quatre classes

2
de valeurs?®.

*® bid. p.23
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2. Historique de la recherche :

2.1. Les différentes étapes de la découverte des sites

Des pistes caravaniéres — celle du Ouadi el-Melik entre le Nil et les régions de 'ouest (vers le
Tchad), et la Darb el Arba'in (route des 40 jours) vers le nord (vers I'Egypte) — semblent
actives depuis I'Antiquité. Elles sont connues par les voyageurs arabes depuis le VI® siécle, et
par les Européens & partir du XVI® siécle’’. L'é¢tude de ces routes serait d'un grand intérét ;
leur prospection pourrait éclairer la nature des relations entre les sites archéologiques du
Darfour et du Kordofan et celles de la vallée du Nil. Avant les travaux de la mission francaise
de I'Université de Lille 3, peu de sites étaient connus dans cette région. Les informations
archéologiques étaient peu nombreuses. Nous avons évoqué la possible présence de sites
méroitiques & Abou Sofyan®® et Zankor. Sur le site d’Abou Sofyan, cette supposition découle
de I’emploi de briques cuites et de la découverte de céramiques semblables aux "Prtolemaic
pilgrim-bottles". Sur celui de Zankor, cela vient également de ’utilisation de briques cuites,
mais aussi de la découverte de pointes de fleches comparables, selon Khider A. Eisa, a celles
trouvées a el-Kurru®. Un dernier témoignage de la présence probable de cultures nubiennes
anciennes est un graffito en vieux nubien découvert a Awdun dans le Nord-Kordofan (sur le

Ouadi el-Melik).

2.2. Les anciennes études sur Zankor :

Des fouilles archéologiques et des explorations ont été conduites dans le Ouadi el-Melik
depuis les XIX® et XX° siécles, a Abou Sofyan et Zankor, dans la province du Kordofan.
Cependant, ces premicres recherches archéologiques se sont limitées a des études descriptives
des sites, a I’exception de quelques sondages. Aucune prospection systématique n’a été
menée. Les rapports sur ces visites n'ont par ailleurs pas été publiés ; d’ou la nécessité de
réexaminer ces sites qui représentent le lien culturel entre le Nil et les pays d'Afrique de

I'Ouest.

Abou Sofyan se situe a I'ouest du Ouadi el-Melik, a plus de 250 km au nord de Zankor, au-

dela de la ville d'Hamrat el-Scheikh, dans des chaines rocheuses traversant un désert de sable.

> DUCENE J.-C., 2007, « Le Darb al-arba'in & I'époque Musulmane », in Pharaon Noirs, sur la piste des
quarante jours, catalogue de 1’exposition organisée au Musée royal de Mariemont, Mariemont, p. 245-251.
*® ARKELL A. J., 1961, A History of the Sudan from the earliest Times to 1821, 2e edition, Londres, p. 10.

¥ Eisa K.A., 1999, Le mobilier et les coutumes funéraires kushite & I'époque Méroitique, Meroitica 16, p. 74.
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Le site est connu pour ses puits pérennes, actuellement fréquentés par les membres de la tribu
Kababish. 11 est décrit une premiére fois par D. Newbold qui y signale l'existence d'une
"pyramide méroitique de briques crues", découverte reprise par A. J. Arkell, comme une
pyramide de briques cuites. W. K. B. Shaw en effectue ensuite un rapide relevé et corrige la
description en "un tumulus méroitique". D. Newbold décrit aussi longuement les gravures de

Qala'at el-Wich™.

Aucune étude typologique n’a été réalisée pour la céramique du Kordofan, en raison de
l'absence des travaux scientifiques. Les objets déposés au Musée de Khartoum sont le fruit de
ramassages accidentels par des autochtones ou des responsables anglais au temps de la
colonisation, notamment Shaw et Arkell, ou celui de voyages d’exploration, comme celui de

Newbold en 1924°!

Dans la zone de Zankor, une ville avait également été repérée, considérée comme datant de la
période méroitique. Elle est signalée pour la premiere fois par I'anglais A. E. Penn en 1928.
Le plus grand monument repéré a été sondé par Penn a proximité du réservoir : c'était un
grand cercle de douze piliers, avec un treizieme au centre, formés de tambours superposés qui
se rétrécissaient et s'arrondissaient au sommet®”. La premiére mention de la céramique de
Zankor provient des notes de A. Penn entre 1928 - 1929, décrivant les sondages qui ont été
réalisés dans la ville et sur le site B, ou il a découvert des vestiges, envoyés ensuite a
Khartoum.

La ville avait été étudiée dans un court laps de temps et fouillée partiellement en 1947 par

Howell*

, mais non publiée. Il a cependant laiss¢ une copie de plusieurs croquis. D’apres ces
croquis et ces notes, Howell dégage, pres des piliers du site B, sur la partie est de la ville, une
structure ovale en briques. A 91 m au sud-est, il pratique une tranchée dans une grande salle
rectangulaire sur le c6té du mur et découvre une double couche de briques d’une profondeur

de 90 cm environ. Il n’y trouve ni céramique ni ossements, ni aucune trace de fondation. Le

3% GRATIEN B., et al., 2006, « Prospection in the Wadi el-Milk, around Zankor and Abu Sofyan », Xie congr7s
des Etydes nubiennes, Varsovie.

*'NEWBOLD, D., 1924, « A Desert Odyssey of thousand miles », SNR 7/1, p.43-92

32 PENN A. E. D., « The Ruins of Zankor, General Description of Site », Sudan Notes and Records 14, 1931, p.
179-184

P PENN, A.E.D., 1931, « The ruins of Zankor », SNR 14/2, p. 179-184

* GRATIEN B., et al, Gism el-Arba. Habitats ruraux du pays de Kouch et de Ouadi el-Milk (2500-1500 av. J.-
C.), les Fouilles Archéologiques a Zankor (NCAM), Rapport préliminaire des campagnes de 2004-2005.
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mur d’enceinte occidental serait double ; la distance entre les deux était d’environ 4 yards de
large, et le sol les séparant était constitué de deux couches de limon et d’une fine couche de
calcaire. Zankor est ensuite visitée par I'archéologue anglais A. J. Arkell en 1953%°. 11 décrit le

site et développe certaines hypothéses sur l'origine de cette civilisation.

Plus récemment, de jeunes chercheurs soudanais ont pratiqué des sondages ou des fouilles de
sauvetage et dressé des inventaires des sites reconnus®®. Cependant aucun rapport n’a été
publié.

En 2010, une mission de I’Université de Khartoum a commencé une prospection au nord du
Kordofan, principalement a 1’est de la ville moderne d’En-Nahoud, dans le Ouadi el-Khowai,

\ . . . 37
ou elle a découvert plusieurs sites™ .

De plus, en 2011, 1'Université d'Adam Mickiewicz a travaillé dans le Kordofan du nord sur les

sites de Souni al-Songor, Hilat al-Nurein, Djebel al-Grian, al-Baklai. Cependant, aucune

, L.  aea . ., .38
¢tude des céramiques n’a été publiée jusqu'a présent™ .

Entre 2002 et 2005, une campagne de prospection a pris place dans la région de Zankor,
menée par I’Université de Lille 3, sous la direction de B. Gratien™”. Le but de ces fouilles était
de trouver un lien entre les groupes culturels du Kordofan et ceux de la vallée de Nil, en
travaillant en particulier sur la céramique. La typologie de la céramique de Ouadi el-Melik,
issue de ces travaux, montre une grande ressemblance entre les sites du Kordofan du Nord sur
plusieurs époques. Ces recherches ont beaucoup contribué a notre approche de la région

d’Abou Sofyan et de Zankor. Ces trois campagnes ont permis une meilleure connaissance de

3 ARKELL A. J., 1961, 4 History of the Sudan from the Earliest Times to 1821, 2° édition, Londres, p. 174-182.
3¢ AL ELMURGHANI, M.A., 2001, Sawani el-Sungur et Sodary, Rapport de NCAM. Inédit.

37 HOWEIDA M.A., et KHABIR A.M., 2011, « Pottery from Sites surveyed in Sodari District, Kordofan Province.
An Interim Report 2008-2009 », Sudan and Nubia 15, p. 18-22

¥ WrLopzIMIERZ R., 2011, « Archaeological Survey in the Sodiri Region, Institute of Prehistory — Adam
Mickiewicz University of Poznan », (NCAM Rapport préliminaire de campagne 2011, inédit

3 GRATIEN B., 2003-2004, Gism el-Arba. Rural Settlements in Kouch and Wadi El-Milk (2500-1500 B.C.), les
Fouilles archéologiques a Zankor (NCAM), Rapport préliminaire des campagnes de 2003-2004. ; GRATIEN B.,
2004-2005, Gism el-Arba. Habitats ruraux du pays de Kouch et de Ouadi el-Milk (2500-1500 av. J.-C.), les
Fouilles archéologiques a Zankor (NCAM), Rapport préliminaire des campagnes de 2004-2005 ; GRATIEN B., et
al, 2005, "Prospection in the Wadi el-Milk, around Zankor and Abu Sofyan", Cologne, Forschungstelle Afrika,
Universitdt Koln ; GRATIEN B., 2007, "Royaumes du Soudan Lointain", Pharaons Noirs : sur la piste des
quarante jours [catalogue de 1’exposition qui s’est tenue au Musée royal de Mariemont du 9 mars au 2 sept.

2007], Mariemont, p.29-38
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la région et augmenté considérablement le nombre de sites recensés. La zone prospectée
couvre un territoire de 224 km? environ. Une prospection systématique, effectuée dans des
zones-test, ne pouvait donc qu’apporter des ¢léments utiles a une meilleure connaissance du
passé du Kordofan. Lors de la prospection autour du Djebel Zankor, 420 sites ont été
répertoriés®’, dont la datation s’étend du Paléolithique moyen a 1’époque moderne. Les
datations C'* qui ont été effectuées sur les tessons couvrent une vaste période allant du 2°

millénaire av. J.-C. au Moyen-age (Fig. 3).

Date conventionnelle Date calibrée (26)

Post Néolithique Environ 4000 av. J.-C.

3250 +35 BP.
3260 + 60 BP.

2040 + 40 BP.
2040 + 50 BP
2000 =+ 30 BP.
Zéro

2040 + 50 BP
2000 =+ 30 BP.
684 + 30 BP.
560 + 30 BP.
715 +30 BP. 1250 ap. J.-C. a 1450 ap. J.-C.
290 + 70 BP.
565 + 30 BP.
260 + 30 BP. 1520 ap. J.-C. a 1950 ap. J.-C.

1615 av. J.-C. a 1445 av. J.-C.

180 av. J.-C. a 70 av. J.-C.

Fig. 3. Les datations C'* de ZanKor.

2.3. Le ssite de la culture de Zankor

2.3.1. La ville antique

Le Djebel Zankor est situé¢ dans la partie méridionale du Ouadi el-Melik (N: 13° 15' 35" E:
27° 57" 47"), entre deux branches du Ouadi, a moins de 30 km au nord de la ville moderne de
Foga. Actuellement, la région est semi-désertique, avec une steppe herbeuse, parsemée de
baobabs, de gommiers et d'acacias, traversée par les affluents du Ouadi et les cours d'eaux

(Khors) qui descendent des djebels. Ces derniers, qui s'éleévent d'environ 300 m au-dessus de

0 GRATIEN, B. et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, 2013, p.5.
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la plaine, se présentent comme des alignements rocheux entourés de pierriers*'. La ville
fortifiée a été construite en pierres et briques cuites. Les enceintes englobaient une large zone,
de 1.6 km N-S sur 1.8 km E-O ; elle constituait le plus grand site de la région. Le mur, de 2 m
de large, était constitu¢ de deux parois de pierres taillées (sur les flancs de la montagne) et de
briques (dans la plaine), et empli de blocaille au centre. Cette muraille a été construite sur la
ligne de faite du djebel Zankor, ou elle a été renforcée de tours d'observation, avant de
redescendre vers la plaine et d'abriter une "ville basse". Dans ce dernier secteur, 'occupation
¢tait de faible densité : peut-€tre des établissements agricoles, des abris pour animaux, des
ateliers et magasins. Le mur de pierres avait deux portes, a l'ouest et a l'est, et d'autres encore
en direction des vallées. La ville comportait des épis de pierres destinés a diminuer le risque

d'érosion par l'eau.

Les dates C'* ont permis de situer la culture de Zankor entre le Ile siécle av. J.-C et le Ier

siecle ap. J.-C. (Fig. 4).

Ne

echantilon | Ste Type Datation ABOU SOFYAN
2K103 | ABSV 5070 + 408P _!__
"ixzoﬁ ABSV 3715 + 308P !Q] o
ZK 201 Aa§| StrC 2195+ 308P D M
i ) N R | . ]

2005-6 | ABSI Ville | 2125 + 308P A :hl '
ZK104 | ABSI | SwrC |2105+308P 4_
ZK401 | ABSHl | el-Hoch zézomsp : | ’
ZK 202 Ass It | elHoch |2475+358P _;_.‘
ZK102 | ABSH | el-Hoch 23351308;’ o 7 |
ZK204 | ABSVI | elHorama [2135 ¢ 308P - %JL_LIW T
ZK205 | ABSVII| Ziyadi |2195:+308P | —M— }
ZK303 | QWH3 1300 £ 308P ] bl A

* 4000 CalBC 3000 CalBC 2000 CalBC 1000 CalBC CalBCICalAD 1000 CalAd 1500 2000 CalAd

Fig. 4. Datations C'* 2 Zankor, Abou Sofyan et Qala’at el-Wish (Radiocarbon Laboratory Poznar)®.

41 Gratien g 2010, "Prospection dans le Kordofan occidental, autour de Zankor et d'Abou Sofyan (2002-2005)",
dans Between the Cataracts: Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw University,
27 August-2 Septembre 2006.

*2 Ibid. GRATIEN B., 2013, p.49
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Edifiée sur la pente de la montagne, la ville haute fortifiée avait une forme grossiérement
ovale. Quant a la ville basse, située au point le plus bas de 1’Ouadi, elle était contrdlée par la
citadelle (Fig. 5). L'acces principal, a l'ouest, se faisait par une porte monumentale, mais des
portes secondaires existaient sur les trois autres cotés. Les maisons anciennes, en grandes
briques cuites pour la plupart, se succédaient le long de terrasses ; quelques-unes, en pierres
seches, ont échappé aux pillards. Ce sont des batiments de cinq ou six piéces, groupées ou

disposées en enfilade.

L’ensemble du territoire appartenant a la ville était délimité par un mur de protection qui relie
les hauteurs au centre du Ouadi. Les blocs de la partie haute du mur, faits essentiellement
d’une roche prélevée sur le djebel et taillés en dalles, pouvaient atteindre 0,80 m de long. Les
briques de la partie basse du mur étaient de grande taille. La disparition de cette section de

. / I ’ ’ . . . 4
I’enceinte est récente, suite a la récupération des briques pour d’autres constructions®.

Un poste d’observation placé a I’extrémité septentrionale de la créte, surplombant la ville
haute, est encore visible au sommet du djebel. Cette tour de guet de forme quadrangulaire
dominait la ville et la plaine d’environ 130 m. Elle a été édifiée dans 1’angle ou se rejoignaient
le mur bati sur la créte et celui qui descend rejoindre le mur d’enceinte de la ville en
contrebas. Ses murs, eux aussi construits en pierres s€ches, avaient preés de 2 m d’épaisseur et
sont conservés sur une hauteur n’excédant pas 1.50 m. L’espace intérieur mesurait 6 m de
long sur 3 m de large. Un passage étroit de 0.70 m de large en constituait ’accés*®. Aucun

aménagement particulier n’a été identifié pour cette partie de la construction.

Un deuxiéme large rempart protégeait la ville. Mesurant en moyenne 2 m d’épaisseur, il
couvrait une surface plus ou moins circulaire d’environ 8.5 hectares, divisée en deux parties
de taille inégale. Les deux tiers orientaux étaient occupés par des habitations, tandis que le
tiers occidental, en forte pente, était vide de constructions. Le rempart interne était pourvu de
portes sur les cotés nord, est et sud. Le passage au nord conduisait a une porte monumentale,

¢difiée dans I’enceinte extérieure, qui s’ouvrait sur la route provenant du Ouadi el-Melik.

* GRATIEN B., et al, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan), Villeneuve
d’Ascq, p.53. 2013.
* Ibid., p.53.
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Fig. 5. Carte de Zankor d’apres G. Nogara 2008

La porte orientale, qui donnait sur la plaine, était contrdlée par un batiment en pierre abritant
au moins quatre pieces alignées. Il était équipé d’une terrasse surélevée d’environ 2 m au-
dessus du niveau de circulation de I’enceinte. La porte centrale du c6té sud et une discrete
poterne, située au pied de la pente, s’ouvraient en direction d’une vaste bande de terrain

protégée par le rempart extérieur. Cette zone abritait de grandes constructions en briques
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cuites, ainsi que d’importantes quantités de scories, issues du procédé de réduction du

matériau ferreux.

L’occupation la plus dense est celle de la « culture de Zankor », reconnue sur ’ensemble du
territoire de la ville. Les habitations, légéres probablement, étaient encore une fois réparties
autour des montagnes. Elles étaient baties sur des terrasses, soutenues par des murs en gros
blocs de gres, qui avaient aussi pour fonction de canaliser les eaux pluviales vers la partie
basse de la ville. Les maisons, de forme quadrangulaire, étaient disposées en enfilade ou en
groupes sur les différentes terrasses. Elles comportaient généralement plusieurs pieces
communiquant entre elles et €taient baties en briques cuites de grande taille ou rarement en
dalles de schiste. Le matériel archéologique découvert est en grande partie lithique, fabriqué
sur quartz et silex, et parfois en cornaline. Le fer était également travaillé®. Les premiéres
datations C'* effectuée par I’Université de Lille 3 fournissent une date autour du début de

notre €re.

Parmi les nombreuses constructions archéologiques encore visibles a la surface du site, il y a
des ¢léments architecturaux en gres, dont un seuil de deux marches et des dalles plates. Sept
ensembles de pierres dressées, qui étaient certainement des lieux de culte, ont été repérés dans
la partie centrale de la ville haute. Cinq de ces ensembles sont trés mal conservés, mais les
deux restants présentent des piliers de pierre polie souvent terminés en arrondi, d’un diametre
d’environ 3 a 5 m et disposés en cercles, petits ou grands (Fig. 6). Le plus grand d'entre eux a
¢té documenté par A. E. D. Penn, a proximité du réservoir. Il s’agissait d’un grand cercle de
douze piliers, avec un treizieme au centre, formés de tambours superposés qui se rétrécissaient

et s'arrondissaient au sommet.

Un autre site, probablement cultuel, identifi¢ par I’Université de Lille 3 et appelé site B était
composé¢ de tambours en forme de cones tronqués en grés fin poli qui, jadis superposés,
constituaient onze piliers, aux sommets arrondis, dressés en un cercle d’environ 4 m de
diametre. Un autre cercle démantelé aurait été¢ dégagé a proximité, dont les composants se

. ; .46
sont dispersés sur une zone de 50 x 30 m environ™.

> GRATIEN B., 2007, « Royaumes du Soudan Lointain », in Pharaons Noirs, sur la piste des quarante jours,
catalogue de 1'exposition organisée au Musée royal de Mariemont, Mariemont, p. 29-38.
% B. GRATIEN et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),

Villeneuve d’Ascq, p. 56.

26



Fig. 6. Piliers de pierres polies sur la ville haute et le site B.

Lors de son passage en 1947, Howell a noté qu’une structure en briques de forme ovale se
situait dans le voisinage du site B. Aujourd’hui, juste au sud de cette zone, se trouve un
monticule de briques de 12 m de rayon environ, qui pourrait correspondre aux déblais issus
des fouilles de Penn réalisées en 1927. La présence de ces briques semble toutefois indiquer
I’existence d’une construction en lien avec le cercle de pierres et renforce 1’idée de

I’importance cultuelle du site B.

Au sommet du djebel, a I’extrémité septentrionale de la créte qui surplombe la ville haute,
sont encore visibles les vestiges d’un poste d’observation, sous forme de tour quadrangulaire
qui domine la ville et la plaine d’environ 130 m. De la, il était possible de surveiller toute
circulation dans une vaste région s’étendant jusqu’au Ouadi el-Melik, situé a environ 8 km de
la ville. La tour de guet a été édifiée dans I’angle au raccord entre le mur bati sur la créte et
celui qui descend rejoindre le mur d’enceinte de la ville en contrebas. Les murs de
construction, eux aussi édifiée en pierre séche, ont pres de 2 m d’épaisseur et son conservée

sur une hauteur n’excédant pas de 1.50 m*’.

2.3.2. L’ancien réservoir « Haffir »

Le Haffir a été creusé a environ 1.5 km au sud-est de la ville antique de Zankor, sur I’'un des
bras du Ouadi el-Melik, appelé Ouadi Kajar. La citerne, qui retenait I’eau a la saison des
pluies, assurait 1’approvisionnement en eau pendant la saison seche. Actuellement, le

réservoir est ensablé.

" bid. p.53
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Deux épandages de briques éparses ont été observés a I’intérieur de la zone délimitée par les
deux murs. Le premier, situé au centre, mesurait 5 a 7 m de large et provenait
vraisemblablement des magonneries qui rejoignaient le mur de pierres a 1’est. Le second, situé
a Pextrémité sud du Haffir et orienté nord-sud, mesurait 700 m de long et environ 100 m de

large ; il correspond a des aménagements liés au Haffir aujourd’hui disparus.

Au nord-est du Haffir se trouvent ’ancien puits, aujourd’hui a sec, et les puis actuels, tandis

. , . o \ 4
qu’au sud-est se trouvent un ancien réservoir et un autre puits, ¢galement a sec™.

2.3.3. L’ancienne nécropole :

Composé¢ de trois massifs, le djebel Zankor mesure environ 4 km de long et est orienté N-NE.
La ville antique se trouvait au pied du massif central, le plus élevé des trois (altitude de 750
m, longueur de 1.7 km). Le village moderne de Zankor est établi sur le piémont oriental du
massif central (Fig. 7). Une vaste nécropole constituée de tombes assez éparses, aux
superstructures en briques cuites, grés ou schiste, était installée dans la partie occidentale de la
plaine, a proximité du rempart de la citadelle. La majeure partie des sépultures a été pillée. La
forme des superstructures était généralement circulaire, mais les dimensions étaient tres
variables : les plus grandes avaient un diamétre pouvant atteindre 12 m pour une hauteur de 3
m, tandis que les plus petites mesuraient a peine plus de 1 m de diametre et leur hauteur
n’excédait pas 50 cm. Certains tumuli €taient situ€s au centre de structures quadrangulaires
mesurant jusqu’a 40 m de coté. Ces dernicres étaient faites de pierres fichées en terre ou
simplement posées et comportaient parfois des antennes (2 ou 4) au milieu des cotés™. A Pest
de la ville haute, un trés vaste champ tumulaire de 160 m sur 100 m correspondait

vraisemblablement a la nécropole liée a ville antique™.

Les nécropoles les plus importantes regroupaient plusieurs dizaines de tumuli. Elles se
situaient sur le coté ouest du djebel (versant nord-ouest, milieu du versant ouest du djebel

nord, sud et sud-ouest du djebel central).

*® Ibid. p.56
* Tbid. p.58
*% bid. p.55
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3. La culture et son extension

Les prospections et fouilles menées ces dernieres années par 1’Université de Lille 3 dans la
région du Ouadi el-Melik ont permis d’augmenter considérablement le nombre de sites et de
structures connus autour de la ville de Zankor, ce qui nous a conduit a avoir une vision plus

générale des productions céramiques de la région.

3.1. Djebel Foja

Une deuxieme ville fortifiée a été identifiée. Elle est située au sud-est du mont Foja, a environ
25 km au sud du village de Zankor’'. Le plan de Foga ou Djebel Bisharah el-Tayyib était
proche de celui de Zankor, mais la ville était plus petite. Constituée de deux zones, haute et
basse, elle était protégée par un mur d'enceinte. La ville basse ¢tait associée a une
« acropole », elle-méme entourée et protégée par les massifs du djebel. Les passages naturels
entre les reliefs €étaient obstrués par des murs défensifs en pierres séches, qui s’appuyaient sur
les flancs des différentes parties du relief. Au nord, I’enceinte, passablement effondrée, était
congue comme un assemblage simple de bloques sur une épaisseur d’environ 1.50 m. A I’est,

les magonneries, épaisses de 2 m, sont conservées sur une hauteur d’environ 2 m.

La ville haute présentait un plan triangulaire et était également cernée par un mur d’enceinte
en pierre, qui disposait d’une entrée probablement située dans la partie orientale du dispositif.
A Touest, un aménagement en chicane avait ét¢ mis en place au pied du massif afin de
canaliser 1’écoulement des eaux de pluie provenant de la montagne. Cette ville haute recelait
les vestiges de deux habitations en pierre, comprenant chacune deux piéces avec une entrée
indépendante.

La ville comportait un certain nombre d'anciens batiments en pierre et plusieurs cimetieres,

\ qee g 52
hors et a I’intérieur des murs °~.

! GRATIEN, B., 2010, "Prospection dans le Kordofan occidental, auteur de Zankor et d'Abou Sofyan (2002-
2005)", dans Between the Cataracts: Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw
University, 27 August-2 September 2006.

2 GRATIEN, B. et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, p.152.
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3.2. Djebel Goz

Il est situé sur la rive droite du Ouadi el-Melik, au sud du village « Um khazana ». Ce massif,
de forme linéaire, s'é¢tend du nord au sud, couvrant une superficie de 1.5 km de long et
environ 200 m de large. Le Djebel est divis€ en quatre parties, séparées par des khors

présentant d’anciens habitats. Les céramiques trouvées sur ces sites ne sont pas décorées™.

Un nombre important de tumuli, des zones d’habitat, ainsi que plusieurs alignements de

. . . L., . . 4
pierres et des structures circulaires y ont été mis au jour™*.

3.3. Djebel Khazana

Le Djebel Khazana est situé¢ a 5 km a I’ouest de Djebel Zankor, au sud du Djebel Goz. 1l est
orienté nord-est/sud-ouest et couvre une superficie de 2,5 x 0,5 km. Plusieurs habitats anciens

y ont été repéres.

Plus de 40 sites archéologiques ont été découverts sur le pourtour de ce massif. Parmi eux,
nous trouvons des tumuli isolés ou appartenant a de vastes nécropoles, des tumuli avec des
structures rectangulaires de pierres dressées, des habitats comprenant des zones de débitage,
des structures circulaires ou rectangulaires en pierre, des fours et les ruines d’un mur sur le

versant oriental du djebel™.

3.4. Djebel Edd el-Firsch

Il est localisé a 27 km au nord du village de Zankor. Le massif est composé de nombreux
reliefs orientés nord-est/sud-ouest, dont le plus haut culmine a 680 m d’altitude. Plusieurs

habitats et cimetieres anciens ont ét¢ observés autour de la montagne.

Dans les cimetieres, le monticule qui recouvrait la tombe présentait systématiquement une
profonde dépression a son sommet. Dans de nombreux cas, le monument ressemblait alors a
un anneau de pierres, souvent de grandes dimensions. Du matériel céramique épars a été

, , 56
récolté autour des tombes™".

>3 Elgazafi Y. L., 2008, « La Céramique de Zankor » Master en Archéologie, Université de Lille-3 (non publié)

> GRATIEN, B. et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, p.104.

> bid. p.114

*% Ibid. p.150
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3.5. Djebel Awish

Situé a l'est du village de Zankor, le djebel Awish est constitu¢ de deux reliefs principaux,
séparés par une passe herbeuse de 180 m de largeur. Une dizaine de zones d’épandages de
matériel archéologique et quatre grands sites d’habitat ont été repérés autour des deux djebels.
Ces derniers ont été systématiquement installés dans des cirques naturels, protégés par les

pentes du massif.

Si les nécropoles du versant occidental étaient particulierement remarquables par leur forte
densité¢ de sépultures, le versant nord-est, quant a lui, se caractérisait par la présence des
tombes dites a antennes. Quelques aménagements de forme oblongue, correspondant
probablement a un autre type de sépulture, voire a une autre période d’inhumation, ont

¢galement été mis en évidence au nord du djebel principal et a ’ouest du relief méridional.

Des tumuli circulaires de différentes tailles étaient regroupés dans la partie septentrionale du
massif, tandis que les monuments funéraires plus spécifiques €taient essentiellement présents
a D’est et a ’ouest. Les zones d’habitat les plus importantes avaient, quant a elles, clairement
investi des secteurs privilégiés, protégés et pouvant présenter un atout défensif non

négligeable’’.

3.6. Djebel Arifa

Les sites archéologiques étaient positionnés dans la partie nord de la montagne d'Arifa. Il
s’agissait d habitats et de cimetiéres contemporains du site de Zankor™®. Il apparait cependant
que, dans le cas de la formation rocheuse principale, les plus grandes zones d’habitat se
situaient essentiellement le long du flanc est, alors que les aires funéraires €taient réparties sur
I’ensemble du pourtour, avec des concentrations importantes au nord-ouest, au sud et dans la
partie centre-est du massif™. Plus de 340 tombes ont été enregistrées par la mission de
I’Université de Lille 3 autour de Djebel Arifa. Les nécropoles et les tumuli & antennes
témoignaient d’un agencement particulier de I’espace funéraire, dépassant le simple
regroupement de quelques tombes individuelles®. Cet ordonnancement spécifique pourrait

traduire 1’existence d’une organisation sociale complexe.

7 Tbid. p.97

¥ ELGAZAFI Y. 1., 2008, « La Céramique de Zankor » Master en Archéologie, Université de Lille-3 (non publié)
> Ibid. GRATIEN, B., 2013. p.74

% Tbid. GRATIEN, B., 2013. p.75
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3.7. Village : Umm Arafa

Situé a environ 15 km a l'est de Zankor, ce village culminait & 621 m d’altitude et
correspondait, ainsi, au prolongement nord du Djebel Awish. Plusieurs haffirs en briques

rouges y avaient été construits pour la conservation de 'eau.

Plusieurs concentrations de tombes, organisées en nécropoles et séparées par des ravinements,
occupaient la partie nord-ouest du massif principal. Les zones d’habitat étaient rares,
essentiellement représentées par des ¢épandages diffus de mobilier. Elles se situaient
exclusivement le long du versant oriental du massif principal et semblaient pouvoir étre
nettement distinguées des sites funéraires. La céramique découverte sur le site était peu

£z : 1
nombreuse et commune, en dehors de quelques éléments typiques®’.

3.8. Village : Um Gusa

A environ 30 km au nord-est de Zankor, un grand nombre de tumuli isolés et quelques grands
champs tumulaires, comprenant plusieurs dizaines de structures, a été repéré. Le site d’habitat
semblait se situer sur le versant oriental du djebel. Une tres vaste zone d’occupation, recelant

de nombreux tessons ainsi que du matériel lithique, a été circonscrite au sud-ouest du djebel.

3.9. Djebel Dam Djamad

Au sud-ouest du Djebel Zankor, sur une surface d'environ 4 km de long et 0,5 km large,
plusieurs anciens habitats et cimetieres a tumuli circulaires (8 a 2 m de diamétre et 1 m de
hauteur) ont été repérés. Des concentrations de tumuli, comprenant parfois plusieurs dizaines
de sépultures, formaient de vastes nécropoles qui ont fait ’objet d’une collecte de matériel en

surface.

De nombreuses zones d’habitat ont été retrouvées sur ’ensemble du pourtour du djebel, les
plus importantes semblant se situer sur le piémont oriental, ainsi qu’a I’extrémité sud du
djebel. Les habitats comportaient des structures circulaires ou rectangulaires, ainsi que des
alignements de pierres. Le mobilier, relativement abondant, se composait de tessons de

céramique, d’¢éléments lithiques, de fragments de coquille d’ceuf d’autruche et de scories®.

" Tbid. GRATIEN, B., 2013. p.92
%2 Tbid. GRATIEN, B., 2013. p.129.
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3.10. Djebel Qoureinat

Localiséé a l'ouest du Ouadi el-Melik, le massif de Qourcinat Nord se situe dans le

prolongement méridional du Djebel Khazanna, dont il est séparé par un affluent du Ouadi el-

Melik.

A Qoureinat Sud, les sites se répartissaient au pied du versant ouest. Ils ne comprenaient que
quelques tumuli de petites dimensions, les restes d’un aménagement de forme rectangulaire en
pierre et des traces d’occupation fugaces, notamment une zone de débitage de quartz et de

silex. Le mobilier céramique était remarquablement diversifié®.

3.11. Djebel Tarenka

Situé a environ 30 km au sud du village de Zankor, nous y trouvons des habitats anciens,
entourés par un mur de briques cuites, et les plus grands cimetiéres de la région. La céramique
et les vestiges du Néolithique qui y ont été découverts sont similaires a ceux observés dans la

vallée du Nil*,

3.12. Djebel Um Guaz

Il abrite divers sites archéologiques, caractérisés par de la céramique et des outils en quartz.
La découverte de pointes de fleche en fer témoigne de I’existence du travail du fer dans la
région®’.

Tous les sites étaient installés sur le pourtour des djebels, hormis a Zankor méme, car les
conditions de vie étaient plus favorables a 1’abri des rochers (Fig. 8). Ils étaient ainsi a I'abri
du vent ou du ruissellement des eaux lors de la saison des pluies. Ainsi, les habitats se
regroupaient a 1’abri des petites vallées, ou sur le flanc des collines, et les cimetieres étaient

souvent établis sur les pierriers dominant les plaines®®

Les sites du Paléolithique moyen étaient peu nombreux et concentrés a la pointe des Djebel

Khazana et Qoureinat. Des sites de la période mésolithique ont été retrouvés dans toute la

5 Ibid. GRATIEN, B., 2013. p.123.

64 ELGAZAFL, Y. 1., 2008, « La Céramique de Zankor » Master en Archéologie, Université de Lille-3 (non publié)
% GRATIEN, B., Gism el-Arba. Rural Settlements in Kouch and Wadi EI-Milk (2500-1500 B.C), les Fouilles
Archéologiques a Zankor (NCAM), Rapport préliminaire des campagnes de 2003-2004.

% GRATIEN, B., 2010, "Prospection dans le Kordofan occidental, auteur de Zankor et d'Abou Sofyan (2002-
2005)", dans Between the Cataracts : Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw
University, 27 August-2 September 2006.
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région. Quelques tessons ramass€s en surface étaient rattachables au Mésolithique de la vallée
de Nil. L'occupation au Néolithique semblait restreinte. Un site a été clairement identifi¢ au
Djebel Khazana. Ailleurs, il s’agissait uniquement de tessons éparpillés, ainsi que deux trés

jolies pointes de fleche lancéolées en quartz.

Le matériel archéologique découvert dans les niveaux protohistoriques ne présentait
quasiment aucune similitude avec le matériel connu de la vallée du Nil ou des déserts

environnants.

La premiére importante phase d’occupation humaine remonte a la seconde moiti¢ du 2°
millénaire av. J.-C. Elle est connue par des sites d’habitats aux pieds des djebels,
uniformément répartis dans la zone prospectée. Malheureusement trés endommagés par
I’érosion, ces habitats devaient probablement étre composés de structures légeres. Ils sont
encore reconnaissables par les entassements de blocs de pierre et les concentrations
d’outillage lithique, ainsi que par une tres belle céramique modelée en pate moyenne a
grossicre, noiratre, a la surface brun-beige, caractérisée par un dégraissant calcaire blanc

broyé, de granulométrie importante.

Une autre importante période d’occupation humaine a pris place aux XIII°-XIV® siecles. A cette
époque, il n’existait plus aucun centre urbain dans le secteur prospecté, mais il subsistait de
nombreux villages composés de quelques huttes, aux fondations de pierre parfois jointives de
4 a 6 m de diametre, tels les structures d’habitat du Djebel Arifa ou du Djebel Qoureinat. Le
matériel archéologique retrouvé était varié : outillage en fer, outillage lithique, fours, supports
de jarres. Il est difficile de sérier la céramique, car elle est majoritairement constituée de jarres
modelées en pate brune grossicre et partiellement imprimées sur vannerie. L'autre site urbain
d'importance était la forteresse de Foga, mais elle est plus tardive que Zankor d'aprés 1’étude
de la céramique. Elle comportait aussi un secteur fortifi¢ et une partie basse avec quelques

67
tombes” .

Le grand nombre de sites archéologiques, plus anciens ou contemporains de notre eére,
gravitant autour de Zankor confirment que cet établissement était le principal centre de la

province. La région a ainsi vu se succéder plusieurs cultures de la Préhistoire a nos jours.

7 Ibid.
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Fig. 8. Carte du Ouadi el-Melik avec les sites autour de Zankor, d’aprés R.-P. Dissaux.
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4. Constitution du corpus de la céramique et méthodologie

4.1. La méthodologie de la recherche

Tout d’abord, nous avons effectué un échantillonnage de la céramique ramassé en surface a
l'intérieur du mur d'enceinte de Zankor et d’une partie du matériel conservé au Musée national
du Soudan. Ensuite, nous avons procédé a 1’analyse des pates, des formes et des motifs du
décor, afin de mettre en place une typologie adaptée. Finalement, nous avons réalisé une étude
comparative avec des échantillons connus provenant de la vallée du Nil et du Nil blanc, et
¢tabli une classification des données étudiées, que nous avons confirmé a 1’aide de celles

provenant des sources littéraires et/ou archéologiques.

Notre recherche s’organise en deux temps. Dans un premier temps, nous fournirons un état
des recherches sur le Ouadi el-Melik et plus particulierement Zankor, ainsi que son milieu
naturel (géologie, végétation). Puis, nous présenterons une étude de la céramique de Zankor,
avec une explication de 1’établissement du corpus et une description du matériel retenu (pates,

formes, décors), pour aboutir enfin a la proposition d’une typologie.

4.2. La problématique de la collecte des échantillons

La poterie est 'une des industries les plus connues au Soudan, de la Préhistoire a nos jours.
Elle est I'une des offrandes les plus abondantes et les plus distinctives placées dans les
sépultures de toutes les époques de I'histoire soudanaise. Pour les populations, elle joue a la
fois un role capital dans la vie quotidienne et dans les rites funéraires anciens et modernes.®®
C’est pourquoi, nous trouvons de grandes quantités de poteries en surface sur le site

archéologique de Zankor. Celle-ci constitue une source essentielle pour la connaissance des

pratiques de la vie quotidienne, comme pour la datation du site.

Les découvertes de céramiques en surface sont peu nombreuses dans certains secteurs de
l'ancienne ville, en particulier dans la partie haute, car cette dernicre est souvent perturbée par
I’érosion, les effets du ruissellement et les remplois de briques pour le village moderne. Au
regard des différentes études menées sur la céramique, et pour compléter ce corpus, certains

objets de la réserve du Musée national du Soudan a Khartoum y ont été ajoutés.

Le corpus se compose donc d'objets recueillis en plusieurs étapes, mais la majorité des objets

de notre étude ont été recueillies sur le site Zankor lors d'une enquéte et une campagne de

% KHIDER, A. E., 1999, Le mobilier et les coutumes funéraires Kouchites a I'époque méroitique, p. 47.
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ramassage de surface de deux semaines en 2015. Au vu de la nature du site, I’ensemble a été
divisé en deux parties principales correspondant aux secteurs contenus dans I’enceinte du mur
de pierres : la ville haute et la ville basse. Durant la campagne de ramassage des tessons de
céramique largement répandus sur le site, les coordonnées des découvertes et leur
concentration en séries ont été enregistrées. La collecte de matériaux archéologiques a été
effectuée sur la base de carrés mesurant 2 x 2 m ; quatre situés dans la ville haute et six dans
la ville basse. Nous prenons ainsi en considération la concentration des matériaux

archéologiques dans chaque carré.

D’autres éléments du corpus sont issus des campagnes de prospection menées par I’Université
de Lille 3 entre 2002 et 2005. Quelques objets ramassés pendant la prospection archéologique
de 2008 — un ramassage de surface a l'intérieur du mur d'enceinte — ont été présentés dans le

cadre de notre Master a ['Université de Lille 3.

Nous avons aussi étudié les vases complets provenant de la réserve du Musée national du
Soudan pour compléter le corpus issu de quatre prospections distinctes. Si la plupart de ces
objets émane des fouilles de Penn, d’autres ont été ramassés par des visiteurs du site ou
envoyés au musée par les gouverneurs de la région. Ces poteries sont considérées comme la
partie la plus importante du corpus, car ce sont les seules céramiques complétes trouvées sur

le site de Zankor jusqu'a maintenant.

Comme nous I’avons déja mentionné, le reste des objets provient de la région du Kordofan.
Le premier ensemble rassemble des objets sélectionnés et envoyés au Musée national du
Soudan par les inspecteurs britanniques CTM, le gouverneur de la province du Kordofan en
1920. Le deuxiéme concerne des objets collectés par l'inspecteur de Bara P. Hogg. ADC en
1939. Le troisieme résulte de 1'étude géologique du Soudan « Geological Survey of Sudan »
en 1940, qui a permis une collecte d’objets en surface sur le site de Zankor. Enfin, le
quatrieme ensemble émane d’une dernicre prospection menée par GW Bell, l'inspecteur d'El

Nahud en 1949, avant l'indépendance du pays.

4.3. La collecte des poteries

Pour mieux documenter ces poteries, nous avons ¢établi un catalogue du matériel
archéologique qui servira de base a notre classification. Il devrait permettre d’établir une
typologie et de mieux définir les groupes culturels. Notre corpus se compose ainsi de 370
pieces variées (Fig. 9), dont 266 tessons récoltés au cours de notre prospection en 2015,

ramassés en surface de maniere aléatoire sur le site de ’ancienne ville de Zankor a ’intérieur
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du mur d’enceinte. Nous y avons ajouté 37 échantillons également recueillis sur le site de
Zankor et conservés au musée national du Khartoum, ainsi que les 67 tessons que nous avons

étudiés dans la cadre de notre Master a I’Université de Lille 3.

4.3.1. Récolte et traitement préalable

Apres lavage et consolidation, les tessons ont ét¢ marqués du nom du site avec le code
« ZKI » pour les objets qui ont été rassemblés a I’intérieur de la ville haute et le code « ZKO »
pour ceux venant de la ville basse. Le numéro d’objet et I’année de ramassage ont également
¢té inscrits a la suite ; exemple : ZKO 140/15 et ZKI 240/15. Pour les objets conservés au
Sudan National Museum, nous avons utilisé le numéro de musée « SNM » qui convient avec

la carte et le fichier de 1'objet.

4.3.2. Dessin et photographie des échantillons :

Tous les échantillons ont été dessinés, en indiquant le diametre originel de la poterie, son
profil et son décor. Seuls quelques tessons de dimensions limitées n’ont pas permis de
reconstituer un diametre précis (7 piéces) mais nous avons néanmoins tenté de les positionner

précisément par rapport au profil complet.

Tous les objets ont été photographiés en haute qualité (format : JPEG ; dimensions : + 35 x 25
cm; résolution: 300 pixels/cm) pour les utiliser dans le catalogue (format: JPEG;

dimensions : + 7 x 10 cm ; résolution : 72 pixels/cm) ainsi que dans I’analyse.

Localisation Symbole Nombre | Constitution
Ramassage dans la ville basse ZKO et date de fouille 193 522 %
Ramassage dans la ville haute ZKI et date de fouille 73 19.7 %

Matériel ramassé par les visiteurs Numéro de Musée (SNM) 37 10 %
Ancien matériel de notre Master Numéro et date de fouille 67 18.1 %

Fig. 9. Composition du corpus des céramiques.

La collection se compose donc d’éléments variés datant de différentes phases de ramassage.
Un catalogage du matériel nous a permis de mieux définir les groupes culturels et d’établir
une typologie du matériel qui a servi de base a notre classification. Par la suite, nous
rechercherons des paralleles pour recueillir des éléments de datation et repérer d’éventuelles

importations au Kordofan depuis le Nil Banc et la vallée du Nil.
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4.4. La constitution du corpus

La totalité¢ des paramétres descriptifs déterminés dans la nomenclature a été regroupée dans
une fiche permettant d’effectuer une description et un inventaire précis de la céramique. C’est
un outil de traitement des données qui a pour objectif de faciliter la lecture et 1’interprétation

du corpus.

Afin de concevoir la fiche d’inventaire, un logiciel de base de données (File Maker pro7. Ov
1a) sous environnement PC a été utilisé. Ce logiciel est un outil informatique idéal a plusieurs
niveaux. Il permet d’effectuer I’inventaire précis de chaque tesson dans une base de données
personnalisée et adaptée au corpus étudié, a I’aide d’un formulaire permettant la saisie rapide
des informations. Il permet également de traiter, d’exploiter et de visualiser facilement les

données enregistrées.

Ces fiches ont été constituées pour examiner, analyser et décrire précisément les tessons de
céramique provenant du site de Zankor. Elles contiennent tous les éléments nécessaires a la
classification de la poterie et a la mise en place d'une typologie fondée sur le mode de
fabrication des objets, leur forme et leur décor. Chaque fiche décrit un objet en fonction de 34

critéres regroupés en six structures (Fig. 10) :

La premiere structure : elle contient les informations principales de la documentation de
l'objet, a savoir la date de la description, le numéro de la fiche, le numéro et la date de fouille,
le numéro du musée (un identifiant du Sudan National Museum, uniquement pour les objets
issus de la réserve), le type d'objet (désigne la forme générale, 1'appartenance a un groupe) et

le lieu de conservation au Musée national du Soudan.

La deuxieme structure : elle présente la technique utilisée pour la fabrication de l'argile, le
type de pate, sa qualité et sa compacité — elle se détermine par la taille des cavités engendrées
par la combustion des matieres organiques — le dégraissant (en fonction du type et de la
quantité de matieres organiques et minérales utilisées pour sa constitution). Puis, il y a plus de
détails sur la couleur extérieure, intérieure, et celle de la tranche (selon le code de Munsell) ;
la cuisson et le traitement de surface (processus utilisé au cours de la fabrication, aussi bien a

l'intérieur qu'a l'extérieur du récipient) complétent cette section.

La troisieme structure : cette partie décrit la forme, a savoir une description des différentes
parties de l'objet, y compris la lévre, le col, I'épaule, la panse et le fond. Puis un certain

nombre de mensurations concernant la morphologie générale du récipient sont relevées
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(hauteur maximum, longueur, largeur, diamétre a I’ouverture, diamétre maximum mesuré

depuis la panse (pour les objets complets conservés au Musée national du Soudan)).

La prise de mensures est nécessaire car elle permet de se référer au systéme de classification
¢tabli et d’évaluer la taille des objets. D’autres mensurations sont également utiles afin
d’observer si un soin particulier a été apporté a la fabrication de 1’objet et de reconnaitre les
procédés techniques mis en ceuvre pour le faconnage. Nous avons pris I’épaisseur a

I’ouverture (Ep. lévre) et I’épaisseur moyenne de la panse (Ep. moy.).

La quatrieme structure : elle contient la description du décor a partir de la technique utilisée,

du motif et de ’emplacement du décor.

La cinquieme structure : elle précise la datation et 1’état de conservation de 1’objet, ainsi que

les références bibliographiques et les éventuelles remarques.

La cinquieme structure : elle présente la photographie et le dessin de 1’objet.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : N° fiche : Numéro et date de fouille
N° Musée : Type : Lieu de conservation :
e
Technique: Pate type : Pate qualité : Compacite :
Dégraissant :
Couleur : Ext : Int : Tranche :
Cuisson :
Traitement de surface : Intérieure : Extérieure :
Forme :
Dimension vase : H: L.: Daimetre :
Dimension tesson : H. L: Ep. moy : Ep. lévre :
e
Decor : Emplacement :
Technique :
Motif :
\_
Datation : Etat :
Bibliographie :
Remarques :
a
Photo : Dessin :
.

Fig. 10. Fiche de description pour 1'étude des céramiques de Zankor.
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4.5. Le protocole descriptif
La description des céramiques est organisée selon le systéme suivant :

Les dimensions absolues, hauteur et diamétre maximum, sont données en centimétre. Les
proportions des récipients sont établies a partir de ces deux valeurs selon le rapport hauteur
sur diamétre maximum. On retiendra 4 classes selon les dimensions absolues (hauteur,

diamétre maximum) :

Récipients plus hauts que larges (Bol, ..... ).
Récipients aussi hauts que larges (Marmite...).
Récipients plus larges que hauts (Coupe....).
Récipients beaucoup plus larges que hauts (Coupe....).

b=

Comme il est difficile de trouver un critére objectif permettant de déterminer le degré
d’inclinaison de la lévre, nous préférons substituer a cet ¢lément la notion d’ouverture du
récipient, plus directement significative de la forme de ce dernier. L ouverture du récipient est
mesurée par le rapport de a (diamétre de I’ouverture) sur le diametre maximum de la panse.
Dans le cas des récipients évasés (peu nombreux), les diamétres se confondent au niveau de
I’ouverture du récipient. Ces distinctions sont valables a la fois pour les récipients sans col et

pour les récipients avec col.

4.6. La localisation actuelle de I’objet

Tous les objets provenant du site de Zankor sont déposés a la réserve principale du Musée
national de Khartoum au secteur (L) dans des endroits séparés entre les armoires I, II et IIT

selon la date d'arrivée a la réserve et le numéro d'entrée.

Pour cette étude, nous avons envoyé plusieurs échantillons en Suisse, y compris 83 tessons

qui ont été recueillies en 2015 a Zankor, pour des analyses complémentaires au laboratoire du

L 69
Laténium ™.

% Laténium est un musée archéologique situé a Hauterive ot se trouve I’Institut d’archéologie de I’Université de

Neuchatel en Suisse.
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4.7. La technique de fabrication

La technique du colombin a effectivement été trés utilisée durant toutes les époques
archéologiques soudanaises, mais plusieurs autres techniques ont également été mises en
ceuvre. Des recherches passées ou actuelles ont pour but de documenter cette premicre
technique par I’étude ethnoarchéologie. En cela, cette étude se basera sur I’observation et les
¢tudes ethnoarchéologiques effectuées dans la région du Darfour et certaines parties

d'Afrique, comme 1’étude d’Alain Gallay ™.

Le fagonnage n’est pas une chose évidente a observer. Plusieurs techniques peuvent étre
cumulées pour fagonner un méme vase. Le vase est d’abord ébauché a la main, puis fini au

martelage. En tout cas, il est certain que le montage du vase a été réalisé sans 1’aide du tour.

4.7.1. Méthode de fabrication

Les tessons sont non-tournés (montés a la main) et montrent I’utilisation de la technique du
martelage sur forme concave’'. Des études ethnographiques nous donnent une indication sur
la facon dont les pots ont été faits. Il est possible d’établir une comparaison avec la poterie du
Darfour, ou des céramiques sont encore fabriquées de la méme manicre par les femmes.
L'argile utilisée est facilement disponible. Ramassée par les femmes dans des paniers, elle
provient principalement des alluvions de la riviere. De la bouse d'ane est utilis¢ comme
dégraissant. La premicre étape dans I'élaboration du pot est de travailler une boule d'argile,
dont la taille dépendra du type de pot. Cette boule est battue en forme sur une enclume faite
d'argile. Ensuite, une petite dépression est aménagée dans le sol sur laquelle est placé une
vannerie ou un morceau de natte. Au-dessus de cette dépression, le pot est battu par un
marteau et ainsi mis en forme’”. Cela crée un fond convexe avec des impressions de vannerie
(11% de nos échantillons montre la présence de marques de vanneries sur les fonds). Une fois
que la panse du pot est achevée, le col est ajouté ; sa forme dépend de la fonction du pot. Une

marmite aura un petit col large, tandis qu’un pot de stockage aura un col long et étroit””. Les

"0 GALLAY, A. et al., 1981, Les Sarnyere Dogon, Archéologie d’un Isolat, Mali, Paris.

"VIroT, C., 2005, La poterie africaine, p.167.

> STERNER J., et DAVID N., 2003, «The History of Uniquely African Temper and Concave Anvil Pot-Forming
Techniquey, in Journal of African Archaeology, vol. 1 (1), ,p. 11.

3 HaaLAND R., 1987, Socio-Economic Differentiation in the Neolithic Sudan. BAR International Series 350,
Oxford, p.146.
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fonds sont parfois renforcés par une couche d'argile appliquée avec les doigts pour les

améliorer, en particulier dans le cas des fonds concaves.

4.7.2. Technique de montage

Le fagonnage n’est pas chose évidente a observer, d’autant moins pour la céramique a pate
grossiere. Plusieurs techniques peuvent étre cumulées pour fagonner un méme vase. Un vase
d’abord ébauché a la main, puis fini au tour, sera difficilement détectable, sauf a 1’aide de
méthodes laborieuses inappropri€es pour traiter un large échantillon. En conséquence, nous
nous sommes limités a ’observation de trois cas : lorsque I'utilisation du tour est attestée ;
lorsque, au contraire, il est assuré que le montage du vase a été réalisé sans 1’aide du tour ; et,

enfin, les montages aux colombins.

4.7.3. Dégraissant

L’ ¢étude du dégraissant permet de déterminer quel élément non plastique a été ajouté a ’argile
lors de la fabrication de la pate. Son adjonction rend la pate plus souple, moins grasse et plus
facilement modelable. Elle permet également a la poterie de ne pas se fendre pendant la
cuisson’®. L’examen du dégraissant peut méme conforter I’attribution chronologique. Il donne
¢galement de nombreuses informations sur les sources d’approvisionnement en maticres

premiéres”’.

Les pates que nous avons trouvées sont treés variées. Elles sont toutes préparées a partir
d’argile alluviale, a ’exception de deux types (P3 et P4), ¢laborés a partir de pate, fine ou
moyenne, additionnée d’un dégraissant d’os d’animaux broyés fins’®. Nous avons identifié a
partir de nos échantillons sept groupes de production, qui sont utilisés a Zankor a différentes

époques.

™ CAULIEZ, J. et al, 2009, « Nomenclature et méthode de description pour 1’étude des céramiques de la fin du
Neéolithique en Provence », Préhistoires Méditerranéennes, Association pour la promotion de la préhistoire et de
I’anthropologie méditerranéennes, 2002, p.19.3

> CONVERTINI, F., 1996, Production et signification de la céramique campaniforme 4 la fin du 3 éme millénaire
av. J.C. Oxford, 1996, (British archaeological Reports — International Series, 656), p.97.

"® GRATIEN, B. et al., 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, p.155.
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4.7.4. Coloration

La couleur est considérée comme un critére important, car elle est significative de la nature de
la matiére premiere et/ou de la technique de cuisson. Elle est donc interprétée comme une
variable décisive dans la constitution de groupes et I’identification du lieu de production.
Cependant, son observation reste laborieuse et aucune solution entiérement satisfaisante n’a
été proposée jusqu’ici. L’emploi de la table des couleurs de Munsell a en partie résolu les
problémes d’objectivité de 1’observation et de la normalisation, mais de nombreux facteurs

parasitent encore I’observation.

Enfin, nous avons choisi d’évaluer la coloration interne, externe et du cceur du tesson
(tranche). Plusieurs teintes peuvent étre présentes sur une méme poterie, résultat des diverses
modalités de cuisson, des caractéristiques de I’argile ou de 1'usage du récipient. L observation
de « coups de feu » est fréquente (le contact des flammes a bruni partiellement la paroi). La
ou les couleurs qui composent la tranche du tesson permettent également de retranscrire les

processus de cuisson’”.

L’observation s’avere encore plus délicate pour une céramique dont la couleur de la pate n’est
pas uniforme. Nous avons donc créé des groupes homogenes en répartissant les tessons selon
une valeur moyenne attribuée a la couleur de surface. Nous avons obtenu les groupes suivants
: rouge (2.5YR 5/12), rouge foncé (2.5YR de 6/16 a 7/20), beige clair (2.5YR 5/12) beige
(2.5YR 5/12) gris (2.5YR 5/12), etc. Nous avons pris note de la présence de brilures sur la

surface, ainsi que des différences de couleur entre les surfaces interne et externe.

4.8. La cuisson

Comme D’expliquent R. Martineau et P. Pétrequin’®, ’atmosphére est oxydante quand, au
cours de la descente en température — juste aprés le pallier de cuisson — une importante
quantité d’oxygene n’est plus consommée par la combustion et reste ainsi disponible pour la
céramique. Les oxydes de fer contenus dans la pate absorbent de I’oxygéne et se transforment
en oxydes ferriques, qui sont rouges. Lorsque 1’atmosphére est oxydante, la couleur de la pate

sera rouge ou dérivée du rouge.

" CAULIEZ, J. et al, 2009, Ibid, p.20.

"8 MARTINEAU, R., et PETREQUIN, P., 2000, La cuisson des poteries néolithiques de Chalain (Jura), approche
expérimentale et analyse archéologique, dans : Art du feu et productions artisanales, in : PETREQUIN, P, FLUZIN
P-, THIRIOT J. et al. Eds., Antibes, A.P.D.C.A., (20émes Rencontres internationales d’ Archéologie et d’Histoire
d’ Antibes), 2000, p.344.
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L’atmosphére est réductrice quand, la combustion du bois consomme une grande quantité
d’oxygeéne au cours de la montée en température, entrainant un déficit en oxygene dans le
four. Les oxydes de fer contenus dans la pate cédent de I'oxygéne et se transforment en
oxydes ferreux, qui sont noirs. Lorsque I’atmospheére est réductrice, la couleur de la pate sera
noire ou dérivée du noir. Nous avons noté les différents codes de couleur pour chaque tesson

afin de les regrouper dans de grandes classes de coloration.

4.9. Le traitement de surface

En ce qui concerne la céramique commune, le traitement de surface le plus connu est le
polissage apres séchage. Cette technique se repere facilement, au point que cette catégorie de
la production est presque toujours identifiée et se trouve assez documentée dans les
publications. Pour cette catégorie, nous avons choisi de nous référer a la définition employée

par G.-B. Arnal”. Sa définition s’avére étre la plus simple et la plus accessible.

Deux critéres sont pris en considération. Le premier est la topographie du tesson. Son
observation consiste a relever la régularité ou I’irrégularité de la surface externe et interne et a
¢valuer les variations de [’épaisseur des parties du récipient. Ces indications donnent
¢galement la possibilit¢ de déterminer si la surface du vase a été régularisée, en partie ou
enticrement. Le second est la finition, dont I’étude indique si la surface externe et/ou interne
du récipient a été lissée, polie, brossée ou grattée. Dans le cadre de la finition, nous avons
distingué les surfaces brutes, lissées avant séchage (éponge), lissées avant séchage avec un

outil dur et I’application de barbotine.

Notons encore une fois que ces techniques pouvaient étre plus ou moins achevées et
combinées entre elles. Ainsi, le potier peut simplement passer sa main sur la surface du vase
fagonné, en ajoutant éventuellement une couche de pate plus diluée, pour faire I'engobe. C’est

la méthode qui a été employée pour la majorité des céramiques de Zankor.

Dans ce cas, il est difficile d’opter entre lissage et barbotine. L’observation s’est aussi portée
sur les différences de techniques entre la surface interne et externe. Cette réflexion permet de
déterminer s’il s’agit d’une forme ouverte ou fermée, lorsque la partie du profil conservée ne

le permet pas.

" ARNAL, G.B., 1989, Céramique et céramologie du Néolithique de la France méditerranéenne, Lodéve, Contre

de Recherches archéologiques du Haut-Languedoc, p.193-198.
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4.10. Les éléments morphologies

Les types définis par la forme de I’encolure sont affinés par des critéres morphologiques
descriptifs qui concernent des ¢éléments particuliers de la céramique de Zankor. Les figures 11

a 18 montrent la nomenclature des différentes parties.

4.10.1. Les lévres

La lévre est extrémité supérieure du vase, c’est-a-dire la partie terminale du bord®. C’est
aussi le point de rencontre entre la face externe et interne du récipient. La surface de la levre
peut se présenter sous une forme ronde, pointue, plate, plaext, plaint, plaep, rondext ou
rondint (Fig. 11). Nous avons également décrit la régularité de la lévre en surface et/ou en
€paisseur, car cette information est importante pour mesurer la fiabilit¢ du résultat lors de
I’orientation du tesson. Elle est également nécessaire pour la mise en évidence d’un traitement

particulier accordé au vase. Nous avons observé quatre groupes de forme en général :
Arrondie : le bord se termine en arc de cercle d’épaisseur constante.

Aplatie : le bord se termine par un replat (coupé au couteau).

Simple : les bords sont simples a cotés paralleles, a cotés convergents ou a cotés divergents.

Incurvés : les bords sont épaissis avec ou sans ressaut interne ; et le bord est épaissi avec une

aréte interne.

Le bord est la partie supérieure du col, ou de la panse en I’absence de col, se terminant par
une lévre®. Le bord existe lorsqu’il y a un changement d’inflexion marqué dans la partie
supérieure du vase. Dans ce cas, nous avons décrit trois types de bord : évasé, resserré et droit.
A ceux-ci s’ajoutent les six types de forme des bords : simple, repliée a I'extérieur, repliée a

I’intérieur, affinée a l'extérieur, a profil triangulaire, convexe a l'extérieur et a l'intérieur.

8 GuthERrzZ, X., 1975, La Culture de Fontbouisse ; recherches sur le Chalcolithique en Languedoc oriental,
Caveirac, Association pour la Recherche archéologique en Languedoc oriental (ARALO), Cahier ; 2, p.120.
81 Ibid. p.13.
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Fig. 11. Lignes : morphologie descriptive des bords. Colonnes : forme de la tranche des bords.

profil
triangulaire

A A S |
=

convexe a
I'extérieur et
a l'intérieur

La figure 11 rend compte des critéres utilisés pour décrire la forme des bords

(indépendamment de leur inclinaison).

Dimension des bords :

- le bord est simple et le col est défini par une simple inversion de courbure. La
dimension est prise a ’extérieur du profil, entre le bord du récipient et le point ou le
profil passe du concave au convexe.

- Le bord est fortement épaissi vers I’intérieur (bord incurvé épaissi). La dimension est
prise a I’intérieur du profil, entre le bord du récipient et la base de 1’épaississement,
qui est généralement treés nettement marqué.
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4.10.2. Les fonds

Le fond constitue la portion inférieure du vase®. Nous avons trouvé quatre types de fonds

dans notre échantillon de Zankor (Fig. 12) :

Aplati : le fond est plat ; le raccord entre la paroi et le fond forme une rupture peu marquée. 11

s’agit d’un fond rond au départ, puis aplati dans un deuxiéme temps.
Rond : le fond est rond et il n'y pas de rupture de courbe entre le fond et la paroi.
Arrondi : le fond est rond, mais légerement aplati par rapport a la paroi.

Convexe : le fond est convexe et monté en méme temps que le départ de la panse.

LN

Aplati Rond Arrondi Convexe

Fig. 12. Types de fond.

4.10.3. Les anses

L’anse est un moyen de préhension formé par une masse de pate en arc cintré, codé ou a angle
droit, qui adhére 4 la paroi par ses deux extrémités®. Elle permet I’introduction d’au moins un
doigt ou l'arrét du doigt™. Il existe différents types d’anse, tous trouvés chez les grands

récipients.

4.10.4. La forme générale

Forme du fond : pratiquement tous les fonds sont ronds. Les quelques exceptions rencontrées
semblent étre dues a des déformations accidentelles. Notons notamment la présence de

marques de doigts, de forme plate et de forme convexe.

82 CAULIEZ, J. et al, 2002, « Nomenclature et méthode de description pour 1’étude des céramiques de la fin du
Neéolithique en Provence », Préhistoires Méditerranéennes, Association pour la promotion de la préhistoire et de
I’anthropologie méditerranéennes, p.12.

831Ibid, ARNAL 1989, p.28.

84 Ibid. CAULIEZ et al, 2002, p.13.
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Forme de la panse : nous distinguerons cinq mod¢les dans les échantillons de Zankor.

I.  panse régulierement arrondie, courbe réguliére (sphérique).
II. panse arrondie avec un léger aplatissement de la courbure vers I’intérieur.
IlI.  panse arrondie avec un léger aplatissement de la courbure vers I’extérieur.
IV.  panse verticale avec ouverture verticale.
V.  panse irrégulicrement arrondie avec ouverture évasée, fond arrondie et Iévre arrondie.

Type d’encolure (présence ou absence de col) : nous distinguerons trois cas.

- Récipients sans col : récipient plus ou moins sphérique, a levre régulierement incurvée vers
I’intérieur.
- Récipients a col anguleux : le col éversé est nettement individualisé par rapport a la panse ;

le profil extérieur forme une ligne brisée.

- Récipients a col incurvé.

4.11. La typologie : principes et définitions

L’objectif principal de la mise en place d’une typologie de la céramique de Zankor est de
définir une chrono-typologie permettant d’appréhender 1’évolution des formes durant les

quelques siecles d’occupation du Post-Néolithique jusqu’au Moyen-age.

Les définitions des catégories et des familles sont celles que B. Gratien®® a appliquées 4 la
céramique du Kordofan. Elles sont fondées sur des critéres de proportions (hauteur et
diametre a I’embouchure), bien que les noms de ces catégories et familles aient une
connotation fonctionnelle. Les proportions et mesures absolues des récipients sont les critéres

principaux pour établir une typologie fonctionnelle.

La classification des catégories et familles se base essentiellement sur les dimensions absolues
et les proportions des récipients*®. Pour le vocabulaire et les mesures, nous nous référerons a
la figure 13. Les récipients incomplets, qui forment la majorité des pots reconstitués, peuvent
généralement étre attribués a une famille. En effet, les proportions des céramiques sont le plus
souvent estimables sur des fragments et le doute n’intervient que dans les cas limites entre

deux catégories ou familles.

% GRATIEN, B., et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, p.155.
% GALLAY, A. et al., 1981, Les Sarnyere Dogon, Archéologie d’'un Isolat, Mali, Paris, p.61

53



levre
bord

vol

Dia. pgnse /L

épaul

" segmentation

paroi / panse

fond

=Y
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Bord

paroi

fond
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Dia.: diameétre
Dia. panse / L :diamétre maximal de la panse / Largeur
H :hauteur
Ep. max. : épaisseur maximale
Ep. moy. :épaisseur maximale

Fig. 13. Nomenclature des principales parties et mesures effectuées sur les récipients.

La structure correspond a la nature de I’ouverture et a sa relation avec le corps de la poterie.
Le récipient peut étre a ouverture rétrécie, évasée ou verticale. Cependant, nous considérons
qu’elle peut réellement se décliner en deux modeles fondamentaux : les récipients ouverts (le
diametre a la panse est inférieur au diameétre a ’ouverture) et fermés (le diamétre a la panse

est supérieur au diamétre a I’ouverture). Le col est alors décrit comme une partie du récipient.

4.12. Catégories, familles et types

Les catégories et familles sont définies par le diamétre a I’embouchure et la hauteur. En
examinant les échantillons de poterie, un certain nombre de formes différentes a été observe,
représentant des sous-types de la céramique du site archéologique. Comme nous le voyons sur
les figures 7 a 14 qui présentent tous les récipients de Zankor pour lesquels la hauteur et le
diametre & ’embouchure sont connus, la partition est claire, a part pour les petites formes

(bols, coupes et gobelets), qui sont plus regroupées. La césure la plus importante intervient
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entre les figures 9 et 10 (marmites et bols). Les types sont différenciés selon les dimensions de

I'ouverture.

Ces familles sont divisées en types selon des critéres basés sur la morphologie, sur le rapport
entre les dimensions, sur la forme de la Iévre et de la panse.

Catégorie 1 : les jarres

Récipients plus hauts que larges : le rapport de la hauteur (H) sur le diamétre a I’embouchure

(Dia.) est plus grand H > 1. La famille des jarres est séparée en dix types (Fig. 14).

Diametre de
l'ouverture

I Fond convexe.
Panse ovoide. Entre 20 et 36 cm.
Ouverture resserrée.
Col court et étroit.
Lévre convexe épaissie.

Jarre Forme Description

Fond convexe.
Panse ovoide. Entre 11 et 25 cm.

Col haut.
Ouverture évasée.

J2

Lévre affinée.

J3 — Fond convexe.
Panse ovoide. 36 cm.
Col court et étroit.

Levre épaissie, verticale.

— Fond convexe.
Panse ovoide. 23 cm.
Col court et étroit.
Levre repliée a
'extérieur.

Fond convexe.

J5 —
f Panse ovoide Entre 30 et 36 cm.

N

J4

Col haut et étroit.

Ouverture évasée.

Levre évasée et faconnée pour
recevoir un couvercle.
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Jé

Fond convexe.

Panse ovoide.

Col haut et étroit.

Levre épaissie, verticale.

Entre 18 et 25 cm.

J7

Fond convexe.

Panse ovoide.

Col vertical et large.
Ouverture resserrée.

Levre épaissie a l'intérieur.

Entre 14 et 22 cm.

J8

- s e
-

Fond convexe.

Panse ovoide.

Col resserré et court.
Lévre évasée et convexe a
I'extérieur.

12 cm.

J9

-

Fond convexe.
Panse ovoide.
Col large et vertical.

Levre évasée a tranche plate.

36 cm.

J10

(]

Fond convexe.

Panse ovoide.

Col large et vertical.
Ouverture resserrée.
Levre repliée a l'extérieur.

34 cm.

J11

o~

Fond convexe.

Panse ovoide.

Ouverture évasée

Col haut et étroit.

Levre épaissie a I’intérieur.

38 cm.

Fig. 14. Types des jarres selon les critéres morphologiques
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Catégorie 2 : les gobelets

Récipients aussi hauts que larges. La forme est ouverte, sans col, généralement plus haute que
large et ordinairement sans pied et de petite taille. H > L. La famille des gobelets est séparée

en trois types (Fig. 15).

Gobelet | Forme Description Diamétre de l'ouverture

Fond a dépression concave

G1 ‘ Entre 7 et 14 cm.

Panse verticale.
Ouverture évasée.

Leévre épaissie.

Fond a dépression concave.

G2 Entre 7 et 11 cm.

Panse hémisphérique.
Ouverture resserrée.

Levre épaissie.

Fond a dépression concave.
7 cm.

G3

Panse évasée.
Ouverture évasée.

Leévre au profil arrondi

Fig. 15. Types des gobelets selon les critéres morphologiques.
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Catégorie 3 : les marmites

Récipients aussi hauts que larges®’. La hauteur ou I’embouchure est supérieure a plus de 20

cm. La famille des marmites comprend trois types (Fig. 16).

Marmite Forme Description Diamétre

Fond convexe.
Panse convexe.
Ouverture resserrée.
Lévre épaissie.

Entre 20 et 35 cm.
MAI1

Fond convexe.
Panse convexe.
Ouverture évasée.
Lévre convexe a
'extérieur.

Lévre épaissie.
Panse convexe.
Ouverture évasée.
Lévre arrondie.

Entre 20 et 26 cm.
MA2

Entre 20 et 36 cm.
MA3

Panse convexe.
Ouverture verticale
Lévre arrondie.

Entre 35 et 45 cm.
MA4

Fond convexe.

Panse convexe.
Ouverture resserrée
Levre au profil arrondi
et épaissi.

Entre 30 et 45 cm.
MAS

Fond convexe.

Panse convexe.
Ouverture resserrée
Levre épaissie au profil
en pointe.

Entre 20 et 35 cm.
MAG6

Fond convexe. Entre 30 et 45 cm.

MA7 Panse convexe.
Ouverture évasée,
épaissie au profil

triangulaire.

\@\/k\iu

Fig. 16. Types des marmites selon les critéres morphologiques.

¥ Burrl E., 2007, La céramique du Néolithique moyen, analyse spatiale et histoire des peuplements, Cahiers

d’archéologie romande 109, Lausanne, p.23.
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Catégorie 4 : les bols

Récipients a ouverture fermée, dont la hauteur est & peu pres égale a la largeur. H = 1. En
général, les bols sont trés bien représentés dans les formes simples (hémisphériques) et

apparaissent trés peu dans les formes segmentées (Fig. 17).

Bol Forme Description Diamétre de I'ouverture

Fond convexe. Entre 12 et 20 cm.
Panse convexe.
Ouverture resserrée.
Lévre épaissie.

B1

Fond plat. Entre 14 et 20 cm.
B2 Panse verticale.

Ouverture évasée.

Lévre convexe a l'extérieur.

Leévre épaissie.

Fond convexe. Entre 15 et 25 cm.
B3 Panse convexe.
Ouverture resserrée.

Leévre épaissie.

Fond convexe. Entre 16 et 22 cm.
B4 Panse convexe.
Ouverture resserrée.

Leévre épaisse a plat.

Fond convexe. Entre 13 et 19 cm.

BS

Panse convexe.
Ouverture resserrée.

C A A
ISR

Lévre convexe a
'extérieur.

Fond convexe. Entre 12,5 et 20 cm.
Panse convexe.
Ouverture évasée.
Lévre arrondie.

B6

N

Fond convexe. Entre 14 et 20 cm
Panse convexe.
Ouverture resserrée.

B7

Lévre coupée au couteau.

W~

Fond convexe. Entre 15 et 24 cm
B8 Panse convexe.

Ouverture resserrée.

Lévre épaisse au profil en
pointe.
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Fond convexe.

Entre 15 et 30 cm.

B9 Panse convexe.

Ouverture évasée.

épaisse au profil triangulaire.

Fond convexe. Entre 13 et 28 cm.
B10 Panse convexe.

Col long
Ouverture verticale.
Lévre épaissie.

Catégorie 5 : les coupes

Récipients bas et larges, dont le diamétre de I’embouchure est compris entre 13 et 36 cm.

Fig. 17. Types des bols selon les critéres morphologiques.

Forme ouverte, plus large que haute, 1 > H (Fig. 18).

Coupe | Forme

Description

Diamétre de I'ouverture

C1

|

Fond convexe.
Panse convexe.
Ouverture évasée.

Levre épaissie a I’intérieur.

Entre 22 et 34 cm.

C2

]

Fond convexe.
Panse convexe.
Ouverture resserrée.
Leévre épaissie.

Entre 25 et 36 cm.

C3

Fond convexe.

Ouverture évasée.
Levre épaissie et affinée.

Panse carénée pres du bord.

21 cm.

C4

Fond convexe.

Panse convexe.

Ouverture évasée.

Levre repliée a l'extérieur.

29 cm.

Cs

Fond convexe.
Panse convexe.
Ouverture évasée.
Levre  épaissie
triangulaire.

au

profil

30 et 32 cm.

Ceé

~
S
e
N

NN NN

Fond convexe.
Panse convexe.
Ouverture évasée.
Lévre arrondie.

Entre 15 et 25 cm.

Cc7

N

Forme ovale.
Panse convexe.
Ouverture évasée.
Lévre arrondie.

Entre 22 et 29 cm.

Fig. 18. Types des coupes selon les critéres morphologiques
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Catégorie 6 : les couvercles

Les couvercles sont des ustensiles en terre cuite en forme de disque. Ils servent a fermer le
récipient. Ils sont posés sur l'ouverture, emboités ou emboitant celle-ci. Ils peuvent également

étre munis d'un ou de plusieurs éléments de préhension®® (Fig. 19).

Couvercle Forme Description Diamétre

Disque perforé 23 cm

CO1

Fig. 19. Type de couvercle

Categorie 7 : le Doca

Plaque rectangulaire tres épaisse, placée sur le feu, destinée a la cuisson du pain (Fig. 20).

Doka Forme Description

' ~TTeeeee LIl Plaque

D1 -

Fig. 20. Type morphologique de la Doka

Categorie 8 : Titulaire de vase

Titulaire de vase Forme Description Diamétre

Panse évasée et terminée par | 23 cm
TU1

une lévre affinée.

Fig. 21. Type morphologique de titulaire

8 BALFET et al. 1989, Lexique et typologie des poteries : pour la normalisation de la description des poteries.

Paris, Presses du CNRS, p.35.
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4.13. La technologie et morphologie du décor

Le décor correspond a toute modification de la surface du récipient par ajout (élément
plastique, engobe, barbotine, incrustation, peinture), déplacement de matieére ou traitement de
surface™. Les décors sont considérés comme d’excellents indices culturels, mais également

chronologiques.

Les figures 15 a 17 donnent une idée des principaux décors rencontrés dans notre échantillon.
Nous donnerons ci-dessous une bréve description de chacun d’eux, en regroupant a la fois les

aspects strictement technologiques et la morphologie des motifs.

4.13.1. Technologie du décor

Pour une description compléte du décor, nous avons pris en considération deux aspects
principaux : la technique et le style. En ce qui concerne les aspects techniques, nous
observons, d’une part, la technique utilisée pour créer un décor en creux. Deux méthodes
s’individualisent : I’incision, qui consiste a entailler par un tracé lin€aire la pate avec un outil
a 'extrémité pointue ; et I’impression, qui consiste a imprimer la surface du récipient encore
plastique par une pression perpendiculaire ou oblique. Nous avons identifi¢ plusieurs types
d’impression. D’autre part, nous présentons le type d’outil utilisé pour mettre en pratique les
techniques selon le motif du décor (Fig. 22). Les dessins des objets présentés dans le

catalogue montrent clairement les variations des motifs du décor.

% CAULIEZ, J. et al, 2002, « Nomenclature et méthode de description pour 1’étude des céramiques de la fin du
Neéolithique en Provence », Préhistoires Méditerranéennes, Association pour la promotion de la préhistoire et de

I’anthropologie méditerranéennes, Aix-en-Provence, p13.
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Technique Outil Geste Motifs Codes
Incisions Fine baguette Incision Lignes T1
Poingonnage Marque lissée T2
sans mouvement
Impression simple Empreintes de T3
molette sur terre
molle
E a. Impressign ala Traits paralléles
g molette lisse
N
3 b. Impression a la Dépendant de
% molette dentée I'outil employé
§ o Impressions pivotantes Motif de zigzags T4
= —
N — . ’
° 2 8 - a. alamolette lisse Molette dentée
° 2 = RS . . laissant une
3 2 Q €. 2w b. alamolette dentée .
o o F2as gE em.pr.elnte en
§ g © BT - S .8 pointillés.
= = | E&F35EG
3 S F1El
» 3 S . . .
s = © Impressions sur vannerie Empreinte de T5
g & Vanner.ie a
5 I'extérieur
o
= . \ -y
Impressions a la cordelette Maniée dans le T6
sens vertical
Impressions aux doigts Surface inégale T7
Lissage au doigt Bande au niveau T8
du col
Sans décor T9

Fig. 22. Classification des décors et des techniques utilisées.

Afin d’exprimer et d’enregistrer la variété des motifs et la multitude des associations
observées dans les décors de la céramique de Zankor, nous avons cherché un systéme
descriptif qui puisse couvrir tous les niveaux de composition des décors. La grammaire des
styles de P.L. van Berg est basée sur I’idée que les décors, a I'instar des langues naturelles,
sont des « systemes congus comme des ensembles d’¢léments munis de regles qui en
organisent les interactions »’°. Nous nous sommes appuyés sur celle-ci pour établir notre

protocole descriptif. Sa méthode consiste a prendre un vase décoré et a le considérer comme

% GALLIN, A., 2009, « Proposition d’une étude stylistique de la céramique imprimée de Kobadi. Définition de

classes morphométriques des vases et analyse de la composition de leurs décors », Préhistoire
Meéditerranéennes, Association pour la promotion de la préhistoire et 1’anthropologie méditerranéennes, Aix-en-

Provence, p.2.
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un ensemble organisé qui 1’on peut diviser en unités de plus en plus petites et dont on peut

décrire les modes de passage d’une unité inférieure a une unité supérieure.

4.13.2. Les motifs du décor

Nous avons ainsi établi une terminologie qui nous a permis de décrire les registres
I . 1 e r A r r . I
décoratifs’’. La composition du décor peut étre résumée en deux parties. La premicre
comporte les éléments qui forment les unités de base du décor (motifs simples). La deuxiéme

regroupe les motifs réalisés par combinaison de plusieurs motifs simples (Fig. 23 a 25).

Motifs simples Motif Code

Hachure : YYT] I MO1

lignes de hachures incisées ou en pointillés penchées a
droite ou vers la gauche.

Chevrons : wWII /777, | Mo2
lignes de chevrons incisées ou en pointillés \\\\\\\\\\\\\\
Croisillons : M MO03
lignes croisillons incisées ou en pointillés

Lignes horizontales : Mo04

lignes horizontales incisées ou en pointillés

Lignes de points horizontaux MO05
Triangles : Mo6
triangles incisés ou en pointillés ; points vers le bas ou le NM
haut
Bande de zigzags : ’te AT Mo07
li d . ey, Ty '.O:.'QQ;{:‘Q. 0{'5"‘\\0. .':"O‘

gne de zigzags incisée ou en pointillés {7 f,’,’ RN
Bande de losanges : o AN S MO8

K,

Ligne de losanges incisée ou en pointillés

Ligne ondulée : \/\/\/\/\/\/ M09

ligne ondulée incisée ou en pointillés

Bande de poingons

M10

oo
oo
9o
oo
oo

"V ELGAZAF Y. 1., 2008, « La Céramique de Zankor » Master en Archéologie, Université de Lille-3 (non publié)
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Lignes verticales ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ | | | ‘ M11
Lignes obliques : / \\ /// Mi12
lignes obliques incisées ou en pointillés //
Forme ovale : M13
motif ovale incisé
Bande de croissants ) ) ) ))) M14
Fig. 23. Nomenclature des motifs simples des décors
Motifs combinés Assemblage Motif Code
Bande de hachures + bande de zigzags MO1 + MO07 ’,ff':’:/"""??:'?f,":”,:/:'éz’f" M15
,”:‘\\‘\‘ é\\\‘ ,;f‘\\\\
4
Bande de hachures + bande de MO01 + M08 _ ',’g'{,t;‘(%’g'gf,g‘{%f M16
losanges e .‘3"" SRR
\il‘ \vl‘.‘\"‘
Bande de hachures + ligne ondulée MO1 + M09 W 7t M17
it
Bande de hachures + triangles en MO1 + M06 — he—/| MI18
dessous \?/ \?’/ \&/
Bande de triangles remplis de chevrons MO06 + MO02 + M06 M19
alternant avec des triangles
Bande de hachures + lignes MO1 +M04 + M01 M20
horizontales coupées par des hachures W %
Bandes verticales + lignes horizontales M11 + M04 + MO1 N M21
remplies de hachures W!-(
o
Bande de hachures + chevrons en MO1 + M02 7 M22
dessous ////M
Croisillons + lignes horizontales en MO3 + M04 W M23

dessous

e s R
e R SR
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Bande de chevrons + lignes MO02 + M04 /«< M24
horizontales en dessous
Bande de chevrons + bande de MO02 + M06 + M04 #}'-5-’/%" ffatoth M25
triangles remplis de lignes horizontales DTN \\‘\\:\\\\ \‘\‘
ln'}‘.ﬂl’ -n '"
Lignes horizontales + lignes de zigzags MO04 +MO07 M26
Bandes horizontales remplies de MO04 + MO1 + M04 M27
hachures + bandes horizontales \\\\\\\\\\\\\\
PHITERRETRNNN
Bande de hachures + croisillons + MO1 + MO03 + M06 + %/////% M28
triangles remplis de chevrons MO02
Croisillons + zigzags MO02 + M07 WW/XX’V’W\/M M29
VNZ/NAY
Bande de hachures + bande de MO1 +MO03 + M04 //////% M30
croisillons + lignes horizontales %WW
Bande de chevrons + lignes MO02 + M04 + MO07 = = M31
horizontales + lignes de zigzags en \<<<<—<<<<
dessous
Ligne de hachures + lignes MO1 + M04 + M0O7 + / % M32
horizontales + lignes de zigzags + MO02
bande de chevrons
/<<<<<<<
< <
Lignes de hachures + lignes MO1 + M04 + M06 / % M33
horizontales et triangles en dessous
JRRILARLIRARLZALK
Croisillons + hachures + triangles en MO03 + MO1 + M06 ANNNSSAANSANNNN M34
dessous //\
Lignes horizontales + bande de M04 + M02 M35
chevrons en dessous <<<< <<<
< <
Bandes de hachures + triangles remplis MO1 + MO06 + M04 M36

de lignes horizontales en pointillées.

.
777
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Bande de hachures + lignes MO1 + M04 + M03 7 M37
horizontales + lignes croisillons en / %
dessous
Bandes de zigzags + bande de hachure MO7 + MO1 + M06 / \ / \ / \ / \ / M38
+ triangles en dessous
/ /
////// %
\

Double ligne de zigzags bordée de part MO07 + MO1 + M3 AR M39
et d'autre de deux bandes de hachures Vst
et de croisillons
Lignes horizontales et bande de MO04 + MO8 + M04 + HHRI M40
losanges en pointillés. Le motif est MOS. BESETRES
répété deux fois T

l}H%%NHH%H{HIHIH‘I‘]H’}‘{H

SIS
Lignes horizontales + bandes verticales M04 + M11 +MO01 M41
remplies de hachures
Triangles remplis de hachures MO06 + MO1 M42
Bandes verticales remplis de hachures MO11 + MO1 M43
irréguliéres.
Ligne de chevrons sur la lévre et MO02 + M11 + MO1 J L) L LLEEK < Ma4
bandes verticales remplies de hachures <\\\\<<\<\< WAL
horizontales en dessous.
Lignes de hachures + ligne incisée MOI + M04 + M12 + 1P ES IS PSS | M45
hor'lz’ontale en dessogs + lignes ’ MO1 PIISS S SIS
incisées obliques + lignes hachurées en
dessous.
Lignes de hachures + lignes incisées MO1 + M48 S SIS, M46
irréguliéres horizontales sur la panse. Lz

—— ;

Ligne de chevrons + lignes incisées MOI + M04 + M11 + tvs 90400771 M47

horizontales en dessous + bande
horizontale remplie de hachures
verticales en dessous

MO1

24005005008

67




Lignes incisées irrégulicres — M48
horizontales sur la panse. "_\
I—
Bandes horizontales remplies de MO04 + MO0l BT CETL ) M49
hachures en pointillés. o "//,’",'j"-"’r" o
‘vp H,0T :'-.',':"’ o’
”/" i : % '1’}'_.1:‘1'.
Bandes horizontales replies de M04 + MO1 + M11 e — M50
hachures obliques + lignes verticales e
en dessous sur la panse. / / / / l ‘ l \‘
t]?an‘(jie %e zligzlalgs bordée par deux MO1 + M07 + MO1 7/\%7/\//6 M51
andes de hachures.
Z 7=
Lignes de croisillons incisées ou en MO03 + MOl m M52
pointillés + lignes de hachures incisées
ou en pointillés Y, ///,////////}
Lignes de hachures et croisillons + MO03 + M10 WM M53
lignes de points horizontales. po09 vwwvIe S
CYvogwwwo YT
. . . 7
ng.ng de hachures obliques + lignes de MO1 + MO3 4/ }/// /////A M54
croisillons en dessous. XK
Bande de poingons irrégulicre ¥ <~':' ?‘:" WG | M55
Lignes de croisillons incisées ou en MO3 +M10 W MS56
ointillés + ligne de poingons en
gessous. S S P rrErrEy
. . s d e .7/ P
Bande de hachures + ligne de poingons MO1 +M10 s ’//.///’,4_’/.’1 MS57
en dessous. e 1//‘/ /‘f’ e o
Deux triangles superposés, coupés par M58
un motif de forme allongée en dessous. S
Bande de chevrons + bande de MO02 + M06 M59
triangles remplis de bandes
horizontales
77 7
Bande de chevrons + bande de MO02 + M08 + M02 \/\//\@««% M60
losanges + bande de chevrons en A X
dessous. i ;
Lignes incisées horizontales + lignes MI11 +M10 + M09 Mol

de points + lignes ondulées

L——vwv
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Bande de hachures + lignes MO1 +MI11+MI2  |sSSs=o=o=o=o=sm=s | V62
horizontales + lignes obliques

]:natéizscci)i ;:hevrons + ligne de poingons MO02 +M10 ?\\\\\>>\>\\ Me63
YN

Lignes de hachures et croisillons sur la MO03 " === | M64
lévre + motif de forme ovale en SN
dessous.
Nl

Bande de hachures + motif de hachures MO1 /////%/////’////////;///% M65
en dessous. —

S y=
Lignes horizontales + lignes obliques MO04 + M12 M66

Fig. 24. Nomenclature des motifs combinés des décors

Décors Bol Coupe | Jarre | Marmite | Gobelet | Doca | Couvercle | Titulaire

Avec décor ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Sans décor O O O

Fig. 25. Caractérisation formelle des décors de la céramique de Zankor.

4.13.3. Agencement du décor

Lorsqu’il est question de décor, il est important de différencier le « segment », qui désigne la
r r y g . , 92 , ..
zone décorée, du « segments carré », qui désigne un type de décor ”. Concernant la répartition
des zones décorées a la surface du récipient, nous observons sept arrangements. Les zones
susceptibles de porter un décor sont divisées en cinq groupes.
1. Sur la face intérieure du col ou du bord : le décor apparait sur la face interne de la
levre.

2. Sur la face extérieure du col ou du bord : le décor est situé dans la zone concave de la
partie supérieure du récipient

3. Sur la jonction entre la Iévre et I’épaule : le décor est limité a la zone d’articulation
entre la levre et la panse. Ce décor a trés rarement été observé dans notre étude.

92 GALLAY, A. et al, 1981, Le Sarnyere Dogon, Archéologie d’un Isolat, Mali, ADPF, Paris, 1981, p.64.
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4. Sur la panse : les zones décorées présentes sur la panse peuvent s’agencer en bandes
horizontales ou verticales.

5. Sur toute la partie extérieure du récipient.

La description du décor est donc ventilée en fonction de sa position sur le récipient.

4.14. L’état de conservation de I’objet (entier — fragile)

L’assemblage que nous étudions se compose de 370 pieces de poterie, y compris quelques
fragments, et rassemble différents types de fabrications, de formes, de pates et de décors. Ces
objets ont été ramassés en surface de maniere aléatoire sur le site de l'ancienne ville de

Zankor, a l'intérieur du mur d’enceinte.

Les réserves du Musée national de Khartoum renferment plusieurs exemplaires de vases,
provenant des prospections de Penn et Howell ou apportés la par des fonctionnaires anglais ou
des voyageurs. Alors que, sur les sites, la poterie est réduite a I’état de petits fragments, les
vases des dépots du Musée de Khartoum nous ont permis d’identifier les différentes formes
céramiques présentes a Zankor. Les pourcentages de ces groupes ne sont pas significatifs, car
seuls les tessons les plus représentatifs ont été¢ ramassés. Cependant, leur présence confirme
I’attribution et la datation du site. Les échantillons se composent de 27 récipients complets et

de 343 tessons de taille variable.

Remarque :

Nous avons regroupé la production des potiers de la culture de Zankor dans des groupes,
suivant la morphologie, le traitement de surface et la fonction des vases. Cette céramique
caractéristique est facilement identifiable et a été produite en grand nombre (vaisselle de
table, pots de cuisson et contenants...). C’est presque I’unique production retrouvée sur le site
de la ville fortifiée, autant dans la ville basse que dans la ville haute ou dans les réserves du
Musée national de Khartoum. La méthode descriptive ¢laborée s’adapte a des récipients
entiers ou fragmentés. Elle permet pour chacun la prise en compte de données précises.
L’application systématique de ce protocole descriptif a des collections anciennes (établies par
les Anglais), aux séries issues des fouilles de I’Université de Lille 3 (dans la région de Ouadi
el-Melik), ainsi qu’aux ¢éléments étudiés pour notre recherche de Master sur la céramique de

Zankor, conduit & une démarche comparative permanente, nécessaire a son enrichissement.
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5. Caractérisation de la céramique de Zankor

5.1. Technologie : les étapes de fabrication

Tous les tessons de Zankor sont montés a la main (non-tournés). Leur pate présente un
dégraissant de quartz avec ou sans matiére organique. Ils ont été réalisés par martelage sur
forme concave. Aucun tesson de notre échantillon n’a été fabriqué au tour, ce qu’avait déja

¢”. La plupart des

observé Brigitte Gratien, a 1’exception d’un seul, probablement import
céramiques ont ¢€té lissées sur I’extérieur ou portent souvent des empreintes de natte ou de
vannerie sur la panse. La panse est fagonnée en premier lieu a partir d’'une motte de terre dans
une forme creuse ; puis des colombins aplatis sont ajoutés ; et finalement le col compléete la
céramique, dans le cas d’une jarre par exemple’. Souvent, les marques des soudures sont
encore visibles a I’intérieur des vases. On peut aussi parfois observer que la motte de terre a
été déplacée sur la vannerie, ’empreinte se présentant alors par panneaux. Différentes
techniques de fagonnage ont ¢été utilisées pour obtenir la forme désirée. En effet, plusieurs

techniques peuvent étre cumulées pour fagonner un méme vase. Le vase est d’abord ébauché a

la main, puis fini par martelage.

Comme nous I’avons mentionné précédemment, les tessons sont non-tournés (montés a la
main). La technique du martelage sur forme concave, mentionnée dans les études
ethnographiques®”, nous donnent une indication sur la facon dont les pots ont été modelés. I
est possible d’établir des comparaisons avec la poterie du Darfour, ou des céramiques sont
encore fabriquées de la méme manic¢re par les femmes. L'argile utilisée est facilement
disponible et devait étre ramassée dans des paniers. Elle provient principalement des alluvions
de la riviere. Le dégraissant est de la bouse d'ane. La premicre étape dans I'élaboration du pot
est de travailler une boule d'argile, dont la taille dépendra du type de pots. Cette boule est
battue en forme sur une enclume faite d'argile. Ensuite, on fait une petite dépression dans le
sol et au-dessus de celle-ci est placé une vannerie ou un morceau de natte. Au-dessus de cette

. . P 96 .
dépression, le pot est battu par un marteau et ainsi mis en forme™. Cela crée un fond convexe

% GRATIEN B., 2013, et al, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, p.156.

% Ibid. p.156.

% VIROT C., 2005, La poterie africaine, p.167.

% STERNER J., et DAVID N., 2003, «The History of Uniquely African Temper and Concave Anvil Pot-Forming
Technique », in Journal of African Archaeology, vol. 1 (1), p. 11.
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avec impression de vannerie. Apres que la panse du pot est achevée, on ajoute le col, dont la
forme dépend de la fonction du pot. Une marmite aura un petit col large (F.94 / ZF - 8) (Fig.
26) et un pot de stockage aura un col long et étroit’’. Nous observons que le modelage a la
main a partir de colombins — de petits boudins de terre enroulés sur eux-mémes — est la

technique de faconnage la plus ancienne.

I .
0 5cm

Fig. 26. Marmite a col large

Quelques épaulements ou cols sont épaissis par un colombin rajouté a I’intérieur, sans doute
pour renforcer la piéce au niveau de la segmentation. Nous en trouvons aussi des exemples
pour les panses (F30, F60, F362, F363 et F364) et les cols (F49, F359, et F366). Le dernier
colombin qui tourne la Iévre n’est parfois pas complétement lissé et il reste un bourrelet
externe, que l'on voit comme une Iévre rabattue a l'extérieur (F52, F64, F158, F162, F191,

F305 et F319).

Quelques fois, les fonds sont renforcés par une couche d'argile appliquée avec les doigts pour

améliorer les fonds concaves (Fig. 27).

°7 Haaland, R., Socio-Economic Differentiation in the Neolithic Sudan. BAR. International Series 350, Oxford.

p.146.

72



F.316 F.169

Fig. 27. Fonds renforcés par une couche d'argile.

Nous pouvons en conclure que la production de Zankor a été fabriquée dans une pate
grossiére, comportant du dégraissant organique ou non et du quartz. A l'exception des grands
contenants, les vases ont été le plus souvent montés dans une fosse concave, recouverte d’un

fragment de vannerie, comme c’est la coutume dans la région.

5.2. Les pates

Les pates que nous avons trouvées sont trés variées, mais toutes préparées a partir d’argile
alluviale, a I’exception de deux types (P3 et P4) faites a partir de pate fine ou moyenne en os
d’animaux broyé fin. Nous avons identifi¢ a partir de ces échantillons sept groupes de
production qu’ils sont utilisées a Zankor a partir de plusieurs époques. Nous allons donner une

description de chaque pate en fonction des ¢léments suivants :

1. La composition, établie en fonction du type et de la quantité de matieres organiques et

minérales utilisées pour constituer le dégraissant.

2. La compacité, déterminée par la taille des cavités engendrées par la combustion des

matieres organiques ; cela permet d’évaluer la qualité de la pate.
3. La cuisson, notamment la température et I’atmosphere de cuisse.

Ensuite, nous établirons le type de pate pour chaque tesson, sa distribution et sa datation, si

possible.

73



Le premier type rassemble les productions les plus anciennes. 11 se caractérise par la présence
dans la pate de nombreux quartz broyés et de quelques minéraux fins mélangés a l'argile

alluviale.

5.2.1. La pate 1 (P1)

Description :

Argile : Alluviale : fine

Dégraissant : Nombreux minéraux fins et nombreux quartz broyés.
Cuisson : Réductrice, oxydante a la fin.

Compacité : Plus ou moins de 1 mm

Datation : Fin du Néolithique.

Cette pate est tres rarement représentée, seulement 0.8% en total dans la ville de Zankor. Les

productions sont de belle qualité et la pate est peu compacte, renfermant un fort pourcentage

de quartz.

Les objets ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant ainsi
des couleurs variant entre le brun (10YR 4/4 de Munsell) et le noir. La pate est généralement
dure et bien cuite. La céramique a laquelle appartenait ce fragment pourrait avoir été importé,

car nous n'avons pas trouvé de fragments similaires dans le site de Zankor.
Fiches : F43 et F79. Cette pate représente 0.8 % de nos échantillons.

5.2.2. La pate 2 (P2)
Description :

Argile : Alluviale : fine ou moyenne

Deégraissant : Fin végetal et fin minéral naturel et de nombreux quartz roulés.
Cuisson : Réductrice, oxydante a la fin.

Compacité : 82% > Imm et 18% < Imm

Datation : post-Néolithique.

Elle représente 15.4 % de nos échantillons. La cuisson s’est faite en atmosphere réductrice,
puis oxydante a la fin, donnant des couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur (5Y 2.5/1

de Munsell).

5.2.3. La pate 3 (P3)
Description :

Argile : Alluviale : fine
Dégraissant : Fin végétal et fin minéraux naturels (mica et os broyé fin), quartz roulés.
Cuisson : Réductrice, oxydante a la fin.
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Compacité : Moins de 1 mm
Datation : Post Néolithique

Cette pate représente 1.4 % de nos échantillons ; d’autres éléments de ce type ont été trouvés
par la mission de 1'Université¢ de Lille 3. Elle concerne uniquement un groupe rare et tres
particulier, de par sa morphologie, ses décors et sa couleur. Cette production a été classée par
B. Gratien sous le nom de groupe 12 de la céramique du Kordofan®®. Des analyses ont été
effectuées au « Valkgroup der Geologie » de I’Université de Gand pour I’Université de Lille
3. Les observations faites sur lame mince montrent d’abondants grains de quartz (incolores) et
plusieurs fragments d’os de couleur brun foncé a brun violacé. La taille et la forme des grains
de quartz et des écailles d’os sont trés variables”. La température de cuisson semble peu
¢levée, donnant a la tranche une couleur noire et aux surfaces des teintes beiges et/ou
noiratres (5 YR 6/4 de Munsell). Ces céramiques sont lissées ou polies, recouvertes d’un
décor géométrique couvrant, incis€ et imprime a la molette pivotante aux dents tres fines. Les

formes et décors sont multiples et diversifiés.

Fiches : F21, F38, F174, F181, F242 et F243.

5.2.4. La pate 4 (P4)

Description :

Argile : Alluviale : 25.9% fine et 74.1% moyenne.

Deégraissant : Moyen végétal et os d’animaux, quelques minéraux naturels grossiers (mica et
os d’animaux broyés fin), nombreux quartz roulés.

Cuisson : Réductrice, oxydante a la fin.

Compacité : 70.4% > Imm et 29.6% < Imm.

Datation : Fin du 2° millénaire av. J.-C., selon l'analyse CM de I'Université de Lille 3 .

Cette pate représente 6.5 % de nos échantillons. Dans la typologie de 1'Université de Lille 3,
elle fait partie du groupe 12. Les fragments de calcaires contenus dans la pate sont aisément
visibles, méme a I’ceil nu. Ils ont été carbonisés a la cuisson et son devenus gris-blanc ; ils

pourraient étre facilement confondus avec du calcaire broy¢ (Fig. 28).

% GRATIEN, B. et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, 2013, p.163-165.

 Tbid. p.158.

1% Ibid. p.156
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0 2cm

Fig. 28. Pate 4 : concentration de fragments d’os fins.

5.2.5. La pate 5 (P5)

Description :

Argile : Alluviale : fine 31.2 % ; moyenne 68.8 %

Dégraissant : Végétal haché fin et peu important, ainsi que quelques paillettes de mica et
quelques minéraux naturels de quartz roulés.

Cuisson : Réductrice, oxydante a la fin.

Compacité : 32% > Imm et 68% < Imm.

Datation : 1 au 4éme siécle ap. J.-C.

Elle représente 17.3 % de nos échantillons (64 picces). Cette pate est principalement fine,
fragile, ou les matieres organiques ou végétales sont tres finement hachées. La température de

cuisson a ¢été peu ¢levée, donnant une tranche noire, des surfaces oxydées et gris-beige a

I’extérieur.

5.2.6. La pate 6 (P6)

Description :

Argile : Alluviale : moyenne 21.4% et grossiere 78.6%

Dégraissant : Grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), de nombreux quartz roulés.

Cuisson : Réductrice, oxydante a la fin.

Compacité : 85.7% > Imm et 14.3% < Imm.
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Elle représente 10.5 % de nos échantillons. Cette pate est caractérisée par un fort pourcentage
de dégraissant végétal haché trés grossierement et de nombreux quartz roulés. Selon I’analyse

C'* de I’Université de Lille 3, elle se retrouve a toutes les époques, sauf au Néolithique.

5.2.7. La pate 7 (P7)

Description :

Argile : Alluviale : fine, 17.3 % ; moyenne, 53.6 % ; grossiere, 29.1 %.

Dégraissant : Minéraux naturels fins, de nombreux quartz plus ou moins roulés et des
matieres organiques broyées.

Cuisson : Réductrice, oxydante a la fin.

Compacité : 59.3% > Imm et 40.7% < Imm.

Datation : 2040 = 50 BP et 2000 + 30 BP.

C'est le type de pate le plus répandu en termes de quantité, représentant 48.3 % de nos
échantillons (179 piceces). La pate est généralement compacte, contenant des maticres
organiques ou végétales hachées avec du quartz ou non. La température de cuisson semble
peu ¢levée, donnant a la tranche une couleur noire et aux surfaces une teinte beige et/ou
orange. La majorité des céramiques réalisées avec cette pate est lissée a 1’extérieur et couverte
d’un engobe rouge ou rouge foncé (rouge 10R 4/8 ou 10R 3/6 de Munsell), qui s’arréte a

quelques centimetres du bord interne ; fréquemment la partie décorée sur la Iévre ne porte pas

d’engobe.

Les datations C'*, réalisées par 1’Université de Lille 3, sont datées autour de I’an zéro (2040 +
50 BP et 2000 + 30 BP). Elles sont cependant environ 200 ans plus tardives que celles

101

effectuées sur des charbons de bois ramassés sur la ferriere de la ville ™. Ce groupe a été

e 1A ot \ oy . 102

étudié précédemment au cours de notre Master a I’Université de Lille 3 .

Quand nous avons classé ces pates, nous avons remarqué que les types de pate sont tres variés
en termes de matériaux ajoutés pour les améliorer, soit des matériaux minéraux comme le
quartz, le mica ou le calcaire, soit des matériaux organiques comme les plantes. Elles sont

toutes préparées a partir d’argile alluvial et sont modelées en formes tres variées (Fig. 29).

1 Ibid. p.160
2 ELGAZAFI Y. 1., 2008, « La Céramique de Zankor » Master en Archéologie, Université de Lille-3 (non

publi€).
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Types de pate

60.0%

50.0%
40.0% /)
30.0% /
20.0% /
10.0% o /\-/
0.0% / \/

P1 P2 P3 P4 PS5 P6 P7
—e—Types des pates| 0.5% | 15.4% | 1.4% | 65% | 17.3% | 10.5% | 48.3%

Fig. 29. Pourcentage de types de pates.

La cuisson semble peu élevée et I’oxydation est peu poussée. Les tranches de la céramique

sont généralement noires, mais I’oxydation a la fin donne des couleurs vari€es aux surfaces.
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6. L’ensemble de la céramique de Zankor

Dans notre tentative visant a classer notre échantillon des céramiques de Zankor, nous avons
da compter sur des études et des analyses de laboratoire de certains des tessons de Zankor par
I'Université de Lille 3. Les résultats des analyses C'*, réalisées par Brigitte Gratien'” en 2013,
indiquent que certaines des productions anciennes datent de la période post-Néolithique. De
méme, la diversité des périodes visées par ces analyses est trés intéressante pour la
comparaison des poteries. Il faut également souligner la continuité de la production céramique
dans la région de Zankor au fil du temps. Cette derniére décrit également l'ancienne

implantation humaine sur le site de Zankor.

L’ensemble des groupes de productions que nous avons présentées est attribué a une période
chronologique selon la classification de Brigitte Gratien, réalisée grice aux analyses C'* qui
ont été effectuées par I’Université de Lille 3. Nous reprenons donc les groupes, ensemble par
ensemble, selon leur classement chronologique. Ainsi, le premier groupe est le plus ancien.
Par la suite, nous regroupons la production des potier(e)s de la culture de Zankor suivant la
morphologie, la technique, la pate, la surface intérieure, la surface extérieure, les traitements

de la surface, la cuisson, les dimensions des vases, les décors et les motifs du décor.

Aux techniques appliquées dans cette ¢tude ont été ajoutées les données analytiques de la
composition des dégraissants naturels. L’ajout de cette analyse justifie une division des

céramiques en onze groupes.

6.1. Groupe 1 : céramique datée du post-Néolithique

La pate P1 se caractérise par la présence de nombreux quartz broyés et de quelques minéraux
fins (mica). Le mica est disponible dans la région et il est impossible de savoir s'il a été
intentionnellement mélangé a l'argile. L'élément caractéristique de ce type est l'ajout de
poudre de quartz, qui a été¢ écrasé en grains de taille moyenne, et a été ajouté en grande

quantité a la pate.

Deux tessons (F43 et F79) ont été fabriqués avec cette pate, par montage aux colombins. La

fabrication est tres fine, avec un traitement de surface par lissage a ’extérieur et a I’intérieur.

1% GRATIEN B., et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),

Villeneuve d’Ascq, p.49
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Les deux ¢léments ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin,
donnant des couleurs allant du brun (10YR 2/1 de Munsell) au noir. La céramique est

généralement dure et bien cuite.

Les deux vases sont de type B3, a ouverture resserrée et Ievre épaissie. L un d’eux est un bol
a lévre coupée, sans décor, dont I’ouverture mesure environ 14 c¢m ; sa surface extérieure est

trés érodée, mais on peut y voir des traces d’impressions verticales a la cordelette.

L’autre objet est une marmite a fond convexe et panse ovoide, avec un col court et étroit, une

levre épaissie et une ouverture verticale.

Les décors utilisés sont des motifs combinés. Nous avons observé des impressions a la
molette, des incisions, des bandes de zigzags de part et d'autre de deux lignes horizontales et

un remplissage avec un quadrillage (M39).

Ces tessons datent de la période post-Néolithique'®, soit d’environ 4000 av. J.C.

6.2. Groupe 2 : céramique a pite avec dégraissant calcaire du 2° millénaire

av. J.-C.

La pate employée est la P3 de notre classification. L'argile (fine) est mélangée avec des
végétaux, quelques minéraux naturels (mica), des quartz roulés finement, des os d’animaux

blancs et des mati¢res organiques broyés finement.

Les tessons sont montés a la main. Comme les autres productions de la céramique de Zankor,
les céramiques du groupe 2 ne sont pas tournées. Les vases sont de grandes marmites ou des
bols sphériques, bordés d’une large Ievre plate et couverts d’un décor réalisé avec une molette
pivotante aux dents tres fines. La répartition des objets de ce groupe est de 60 % dans la ville

haute et 40 % dans la ville basse (Fig. 30).

Seuls les cols de dix vases subsistent (F21, F38, F172, F181, F204, F224, F257, F280, F342 et

F343). Ils sont de formes et de dimensions variables (PL1).

La cuisson a été réalisée en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des
couleurs orangée sur la tranche et noire a l'intérieur (entre 2.5 YR 6/6 et 5 YR 5/6 de

Munsell).

1% Ibid. p.49
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De nombreux objets de ce groupe ont été trouvés et étudiés par Brigitte Gratien sur le groupe
WM 12. Ils portent des décors trés variés'®. Deux datations C'* ont été effectuées sur le
dégraissant végétal, dont les résultats se situent dans les environs du 2° millénaire av. J.-C., et
s’échelonnent entre 3250 + 35 BP et 3260 + 60 BP, ce qui correspond en datations calibrées
1615 — 1445 av. J.-C.

Type Famille | Dégraissant | ZKI | ZKO
Groupe
6.2.1 Marmites 1 Fin 3
6.2.4 2 Moyen 2 1
6.2.2 Bols 1 Fin 1
6.2.3 B Fin )
6.2.5 Jarre 1 Fin 1
Total localisation dans la ville haute (ZKI) 60 %
Total localisation dans la ville basse (ZKO) 40 %

Fig. 30. Pourcentages de la répartition des pates du Groupe 2.

6.2.1. Marmites de forme moyenne a ouverture évasée et lévre épaissie au profil arrondi
(MA3), elles sont couvertes d’un décor de marque lissée sans mouvement (T2) faite d’une
ligne de poingons profonds obliques penchés a droite sur la lévre et la panse, et de quatre
lignes incisées horizontales en dessous (M04 et M10). Les surfaces externes sont lissées.
L’épaisseur des parois est trés semblable sur I’ensemble du pot (0.7 cm sur la tranche et 1.2

cm sur la lévre). Fiches : F21, F181 et F343.

6.2.2. Bols fabriqués en pate fine ou moyenne avec un dégraissant moyen comprenant des
fragments de végétaux, quelques minéraux naturels (mica et os d’animaux broyés fins) et de
nombreux quartz roulés fins. Les bols présentent des empreintes de graines sur les surfaces
(P3). Les formes montrent une ouverture €vasée, avec une lévre convexe a l'extérieur et a
I'intérieur (BS). Les surfaces internes et externes sont lissées. Le décor est réalisé a la molette
dentée, laissant une empreinte en pointillés (T4). Les motifs du décor s’organisent ainsi de
haut en bas : des lignes horizontales bordées en dessous par une ligne horizontale incisée
profonde, des lignes de losanges en pointillés, des lignes horizontales au peigne bordées par
deux lignes incisées avec des losanges en pointillés en dessous, des bandes d'impression a la
molette pivotante (M39). L’épaisseur des parois varie entre 0.7 cm et 1.3 cm, avec un

diameétre a I’ouverture de 13 cm.

1 Tbid. p.163
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6.2.3. Bols en pate fine avec un dégraissant fin contenant des fragments de végétaux, quelques
minéraux naturels grossiérement broyés (mica et os d’animaux broyés fins) et des quartz
roulés (P3). Ces bols sont de forme moyenne a fond convexe, panse convexe, ouverture
¢vasée et levre arrondie (B6). Les poteries présentent une surface lissée a I’intérieur et polie a
I’extérieur. Le décor est réalisé par incision et impression a la molette dentée (T1 et T3), sur
les deux co6tés du bol. A I’extérieur, des lignes de hachures, avec neuf lignes profondes
verticales incisées en dessous ; un décor a la molette encore en dessous, avec des lignes
verticales et horizontales croisées sur la panse. A I’intérieur, deux bandes de hachures en
partie superposées (M37). L’épaisseur des parois varie entre 0.5 cm et 1 cm, avec un diametre
a I’ouverture de 25 cm. Le résultat donne des parois trés minces et fragiles. La cuisson a été
réalisée en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs beige sur la

tranche et noire a l'intérieur (10YR 2/4 de Munsell).

6.2.4. Marmites et bols en pate alluviale de qualit¢ moyenne avec un dégraissant moyen
contenant des fragments de végétaux, quelques minéraux naturels (mica et os d’animaux
broyés fins) et de nombreux quartz roulés fins. Les marmites présentent des empreintes de
graines sur les surfaces (P4). Deux tessons ont été fabriqués avec cette pate : le bol F280 et la
marmite F204. Les deux objets sont montés a la main aux colombins et présentent un
traitement de surface par lissage. La fabrication est trés fine. La marmite est de forme MA3,
avec une ouverture évasée et une levre épaissie et arrondie. Ce sous-groupe est fabriqué sans
décor, mais nous observons parfois des impressions a la cordelette, peut-étre maniée dans le
sens vertical (T5). L’épaisseur des parois est trés variable entre 0.6 cm et 1.6 cm, avec un

diameétre a I’ouverture de 36 cm.

6.2.5. Jarre fabriquée en pate fine avec un dégraissant fin contenant des fragments de
végétaux, avec peu de graines, quelques minéraux naturels fins (mica et os d’animaux broyés
fins), ainsi que des quartz roulés (P4). Le tesson retrouvé provient de la panse d’un récipient
fabriqué par martelage. Il présente une surface lissée et porte, sur la panse, un décor par
incision et impression a la molette dentée (T1 et T3b). Le motif visible est composé de trois
triangles (pointés vers le bas) remplis de grandes hachures horizontales (M42). L’épaisseur de
la tranche est de 0.8 cm. La cuisson est réalisée en atmosphere réductrice, puis oxydante a la
fin, donnant des couleurs brune sur la tranche et noire a l'intérieur (brun 7.5YR 5/6 de

Munsell).
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6.3. Groupe 3 : céramique de la culture de Zankor datée autour de I’an zéro

Ce groupe est représenté par 21 tessons et comprend 14 bols, 5 marmites et 2 jarres. La

répartition des objets est de 85.7 % dans la ville haute et 14.3 % dans la ville basse (Fig. 31).

Ce type de poterie date du début de notre ére, selon I’analyse C'* de 1’Université de Lille 3.
Le résultat donne 2040 + 40 BP, ce qui correspond en datation calibrée a 165 av. J.-C. — 50
av. J.-C.

Groupe | Type Famille | Dégraissant ZKI1 | ZKO
6.3.1 Bols 1 Fin / Moyen 1 11
6.3.2 2 Moyen
6.33 Marmites 1 Moyen
6.3.4 2 Grossier
6.3.4 Jarre 1 Moyen 1

2 Grossier 1
Total localisation dans la ville haute (ZKI) 85.7 %
Total localisation dans la ville basse (ZKO) 14.3 %

Fig. 31. Pourcentages de la répartition des pates du Groupe 3.

6.3.1. Bols fabriqués en pate P7, P2, P5 et P4 de notre classification. Ce sont des pates fines
ou moyennes avec un dégraissant fin contenant des fragments de végétaux, quelques
minéraux naturels fins (mica) et des quartz roulés. Comme dans toutes les autres productions

de Zankor, les bols sont montés a la main.

Ce sont des contenants a ouverture rentrante, dont la hauteur est a peu pres égale a la largeur.
Ils possedent un fond convexe, une panse convexe, une ouverture resserrée ou verticale, et
une levre épaissie arrondie (B6). Quant aux décors, il s’agit de décor simple (T3), incis€ ou
faits a la molette dentée sur la lévre. Cette technique donne des multiples variations dans les

motifs :

= Ligne de hachures obliques penchées a droite et 3 lignes de zigzags en dessous.

= Ligne de hachures obliques en pointillés penchées a droite et ligne de zigzags tres
profonde en dessous.

= Ligne de hachures obliques penchées a droite et ligne profonde de chevrons en
dessous.

= Ligne de hachures obliques penchées a gauche.

= Ligne de hachures en pointillés croisés sur la levre.

= Lignes de hachures obliques penchées a droite sur la l¢vre.

= Lignes de hachures tres fines en croisillons sur la Iévre.

= Lignes de hachures en pointillés obliques penchées a droite sur la levre.
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= Ligne de hachures obliques penchées a gauche et ligne de hachures horizontales en
dessous.
Le diamétre a I'ouverture mesure entre 16 et 34 cm, et I’épaisseur des parois est comprise
entre 0.7 et 1.6 cm. Fiches : F23, F117, F118, F130, F133, F145, F148, F176, F187, F189,
F193, F209, F210 et F287 (P1.2).
La cuisson est réalisée en atmosphére réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs

beige sur la tranche et noire a l'intérieur (entre beige ros¢ SYR 5/4 et brun 7.5YR 5/6 de

Munsell).

6.3.2. Bols fabriqués en pate moyenne avec un dégraissant fin contenant des fragments de

végétaux, avec des graines, quelques minéraux naturels fins (mica) et des quartz roulés (P2).

L’ouverture est verticale a levre verticale (B2), présentant des diametres variant entre 16 cm
et 18 cm. Ils portent des décors simples incisés ou imprimés a la molette dentée, formant des
motifs de hachures tres fines en croisillons sur la leévre (F193) ou des lignes de hachures en

pointillés obliques penchées a droite sur la levre (F189).

La cuisson est réalisée en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin. La température
semble avoir été tres élevée, donnant des couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur ;
sur les surfaces, elles varient entre beige rosé et beige (beige rosé SYR 5/4 a beige 10R 4/2 de

Munsell).

6.3.3. Marmites (pots de cuisson) fabriquées en pate grossiére ou moyenne avec un
dégraissant moyen, contenant des fragments de végétaux, avec quelques graines, quelques
minéraux naturels fins (mica) et de nombreux quartz roulés (P2, P4, P4 et P7). Les diamétres
varient de 38 a 44 cm. Les parois des vases sont tres épaisses (entre 1 et 1.7 cm, et entre 1 et
2.3 sur la levre). Ils portent des décors a la molette dentée ou incisés formant des motifs
simples concentrés sur les lévres externes (T1 et T3). Selon 'ouverture des vases et les formes

de la lévre, nous avons identifi¢ quatre formes de marmites :

Forme 1. Marmite a ouverture resserrée et levre épaissie. Le décor est composé d’une ligne de
hachures en pointillés obliques penchées a droite sur la lévre, de deux lignes de zigzags en
dessous, puis de lignes de hachures en pointillés obliques penchées a droite et deux lignes de
zigzags en forme de chevrons en dessous (F9). Un autre décor est formé de lignes de hachures
en pointillés obliques penchées a droite sur la 1évre et d’une ligne de hachures irréguliéres en

dessous (F229).
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Forme 2. Marmite a ouverture resserrée et leévre épaissie verticale. Le décor est composé de
lignes de hachures en pointillés obliques penchées a droite et de trois lignes de zigzags en

pointillés en dessous (F149).

Forme 3. Marmite a ouverture évasée et levre épaissie au profil triangulaire. Le décor est
composé de deux lignes de hachures, I'une penchée a droite et l'autre a gauche, formant des

chevrons (F191).

Forme 4. Marmite a ouverture resserrée et levre arrondie. Le décor est formé de lignes de
hachures en pointillés obliques penchées a droite sur la levre et de deux lignes de zigzags en
pointillés en dessous (F202). Ces marmites ont subi une cuisson en atmospheére réductrice,
puis oxydante a la fin, donnant des couleurs brune ou beige sur la tranche et noire a
I'intérieur ; les surfaces présentent des couleurs variant entre le beige et le brun (entre beige

10R 4/2 et brun 7.5YR 5/6 de Munsell).

6.3.4. Jarres de taille moyenne a col haut et levre €paissie affinée a I'extérieur. Elles portent
des décors simples au niveau de la lévre. Elles sont fabriquées en pate moyenne avec un
dégraissant fin contenant des fragments de végétaux, quelques minéraux naturels fins (mica)
et des quartz roulés (P7 et P2). Les jarres sont montées a la main et les surfaces sont lissées, a
l'exception d’une jarre (F60), qui est brossée a I’intérieur.

Ce sont des récipients a fond convexe, panse ovoide, col haut, ouverture évasée et levre
affinée (J2). Le décor est incis€¢ ou réalis¢ a la molette dentée, laissant une empreinte en
pointillés (T1 ou T4) formant des motifs combinés de lignes de hachures obliques penchées a
droit et de deux lignes de zigzags en dessous (M15). Leur diamétre a I’ouverture varie entre

12 et 25 cm, et I’épaisseur des parois est de 0.8 cm.

6.4. Groupe 4 : céramique de la culture de Zankor datée du début de notre ére

Sept objets de notre échantillon composent ce groupe. Les bols et les marmites sont les mieux
représentés (F14, F19, F75, F78, F136, F182 et F213) (P1.3). La répartition des objets est de
42.8 % % dans la ville haute et de 57.2 % dans la ville basse (Fig. 32).

Les sept objets ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant
des couleurs entre le beige et le brun (entre beige rosé SYR 5/6 et brun 7.5RY 5/4 de
Munsell).

La céramique est généralement dure et bien cuite.
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Groupe | Type Famille | Dégraissant | ZKI | ZKO
6.4.1 Marmites 1 Grossier 1 2

2 Grossier 1
6.4.2 Bols 1 Fin 2 1
Total localisation dans la ville haute (ZKI) 42.8 %
Total localisation dans la ville basse (ZKO) 57.2 %

Fig. 32. Pourcentage de la répartition des pates du Groupe 4.

Selon les analyses C'* réalisées par 1’Université de Lille 3, ce type de céramique, appelé « le
groupe de Zankor », est daté entre 2040 = 50 et 2000 + 30 B.P., ce qui correspond en datation
calibrée a 175 av. J.-C. — 60 av. J.-C.

6.4.1. Marmites fabriquées dans une pate variée avec un dégraissant contenant des fragments
de végétaux, quelques minéraux naturels fins (mica) et des quartz roulés (P5), (P6) ou non
(P2). Ces formes se caractérisent également par un décor simple concentré sur la Ievre et

I’épaule ; il est soit incisé, soit imprime avec une molette lisse ou dentée (T1, T3 et T4).

Forme 1. Marmite a panse sphérique, ouverture resserrée et lévre épaissie au profil arrondi

(MA1).

Forme 2. Marmite a panse convexe, ouverture €¢vasée et lIevre arrondie (MA3).
Les décors forment des motifs géométriques qui se trouvent sur les Iévres et I’épaule ;

= Lignes de hachures en pointillés obliques penchées a droite et lignes de zigzags en
pointillés en dessous ; puis trois lignes incisées obliques penchées a droite et trois
autres en dessous penchées a gauche sur la panse (F14).

= Ligne de hachures obliques penchées a droite et deux lignes de zigzags en dessous ;
puis deux lignes incisées obliques 1'une a gauche et I'autre a droite sur la levre (F19).

= Ligne de hachures obliques penchées a droite et trois lignes incisées obliques en
dessous (F182).

= Ligne de hachures en pointillés obliques penchées a gauche, sous la levre, et ligne de
hachures en pointillés obliques penchées a droite sur la levre ; puis lignes incisées et
croisées sur la panse (F213).

Les surfaces des vases ont été lissées a I’intérieur et a I’extérieur. L’épaisseur des tranches est

d’environ Icm au niveau de la paroi et entre 1.6 et 2.5 cm sur la Iévre. Les diamétres varient

entre 28 a 38 cm.

6.4.2. Bols, dont seuls trois exemples subsistent (F75, F78 et F136). IIs sont fabriqués en pate
fine avec un dégraissant moyen ou grossier, contenant des fragments de végétaux, avec plus

de graines que dans les autres pates, quelques minéraux naturels fins (mica) et de nombreux
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quartz roulés fins (P2 et P5). Les trois objets sont montés a la main. Le traitement de surface

de F75 et F136 sont le lissage et la surface de F78 est brossée a 1’extérieur.

Les trois bols sont de forme moyenne, avec un fond et une panse convexes, une ouverture
resserrée et une lévre épaissie (B1). L’épaisseur des parois est de 0.9 cm en moyenne. Le
diamétre a ’ouverture de F78 et F136 est de 16 cm, tandis que chez F75, elle est de 28 cm. Le
décor a été réalisé a la molette dentée et incisé (T1 et T3),

Les décors sont formés de motifs combinés :

= Lignes de hachures obliques penchées a droite et ligne de zigzags en dessous ; puis
décor a la molette sur la panse et trois lignes obliques en chevrons incisées penchées a
droite et a gauche (F75).

= Lignes de hachures obliques en pointillés penchées a droite et ligne de chevrons en
pointillés (pointe en haut) en dessous ; puis trois lignes verticales (F78).

= Ligne de hachures en pointillés obliques penchées a droite et ligne de zigzags en
pointillés en dessous ; puis trois lignes incisées obliques penchées a droite et trois
autres a gauche sur la panse (F136).

Les céramiques ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant
des couleurs brune et noire a l'intérieur et dans la tranche ; les cotés présentent une couleur

beige (entre beige rosé SYR 5/4 et brun 7.5YR 5/3 de Munsell).

6.5. Groupe 5 : céramique de la culture de Zankor a décors géométriques

(début de notre ére)

Ce groupe est représenté par 24 objets, soit 15% de notre échantillon. Il s’agit d’un groupe
particulier qui est présent partout dans la ville fortifiée de Zankor, sur les parties haute et
basse. La répartition des objets est de 33 % dans la ville haute et de 67 % dans la ville basse

(Fig. 33).

La plupart des tessons présentent une pate de type P4 et P5, qui est une pate de grande qualité
contenant des fragments de végétaux, des minéraux naturels et des quartz roulés. C’est le type

de pate le plus répandu dans la région.
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Groupe | Type Famille | Dégraissant | ZKI | ZKO
6.5.1 Bols 1 Moyen 2

2 Moyen 2

3 Moyen 1

4 Fin 1 2

5 Moyen 1
6.5.2 Marmites 1 Moyen 1

2 Moyen 2

3 Moyen 2

4 Grossier 1 3
6.5.3 Coupes 1 Fin 1 1

2 Moyen 1

3 Moyen 2
6.5.4 Jarre 1 Moyen
Total localisation dans la ville haute (ZKI) 33 %
Total localisation dans la ville basse (ZKO) 67 %

Fig. 33. Pourcentage de la répartition des pates du Groupe 5.

Le décor le plus répandu est composé de lignes de hachures, de bandes de triangles incisées
tres profondément et de lignes ondulées dans certains cas. Ce type de poterie a été trouvé
abondamment, c’est pourquoi le Prof. Brigitte Gratien de I’Université de Lille 3 1’a baptisé
«Culture de Zankor»'®.

Selon les analyses C' réalisées par 'Université de Lille 3, cette production est datée & Zankor

entre 180 av. J.C. et 70 av. J.-C., soit aux environs de l'an zéro'"".

6.5.1. Bols fabriqués en pate moyenne avec un dégraissant fin ou moyen, contenant des
fragments de végétaux, avec plus de graines que dans les autres types, quelques minéraux
naturels fins (mica) et des quartz fins roulés (P2), a I'exception de F147 qui est en pate P6. Ils
représentent 27% des récipients du groupe 5. Les tessons sont montés a la main. Ils ont été
réalisés selon la technique du martelage sur forme concave. La plupart des céramiques de ce
groupe ont ¢été lissées sur D’extérieur. Les poteries ont subi une cuisson en atmosphere
réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs noire dans la tranche et beige sur les

cotés. Fiches : F5, F147, F238, F309 et F311 (P1.4).

1% Tbid. p.160

107 GRATIEN, B., 2007, « Royaumes du Soudan Lointain », Pharaon Noirs, sur la piste des quarante jours,

catalogue de I'exposition organisée au Musée Royal de Mariemont, Mariemont, p. 32.
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Il y a cinq variations dans la forme de la lévre. Les tessons sont ornés de décors combinant
des bandes de hachures, des chevrons et des bandes verticales ou horizontales remplies de

hachures (P14).

Forme 1. Bols a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et levre au profil en pointe
(B8). Ils portent un décor de deux lignes de hachures obliques penchées a droite et des bandes
verticales remplies de hachures horizontales en dessous ; puis une ligne horizontale incisée

encore en dessous (M41). Le diamétre a I’ouverture varie entre 18 et 22 cm (F5).

Forme 2. Bols a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et levre simple (B3). Ils
sont ornés de décors composés de deux lignes de hachures obliques penchées a droite sur la
levre et de six lignes horizontales irrégulieres incisées sur la panse (M46). Le diametre a

I’ouverture est de 26 cm. Fiches : F10, F309.

Forme 3. Bols a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et levre repliée a I’ intérieur
(M1). Ils sont décorés de bandes horizontales incisées remplies de hachures en pointillés

(M27). Le diametre a I’ouverture est de 32 cm (F134).

Forme 4. Bols a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et l1évre épaissie au profil
arrondi (B3). Le décor est composé de deux lignes de hachures obliques profondes incisées
penchées a droite et de cing bandes verticales remplies de lignes incisées horizontales sur la
panse. L’épaisseur des parois mesure entre 0.6 et 1.4 cm, tandis que le diametre est de 18 cm.

Fiches : F140, F311.

Forme 5. Bols a fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et lévre épaissie au profil
triangulaire (B9). Ils sont décorés d’une ligne de chevrons incisée sur la Iévre (pointes vers la
gauche), d’une bande horizontale remplie de hachures verticales en dessous ; puis de trois
bandes verticales remplies de hachures horizontales sur la panse (M02 et M41). L’¢paisseur
est de 0.5 cm au niveau des parois et de 1.3 cm sur la Iévre. Le diamétre du bol est de 35 cm.

Fiches : F223, F238.

6.5.2. Marmites fabriquées en pate fine ou moyenne avec un dégraissant moyen, contenant
des fragments de végétaux, quelques minéraux naturels (mica et os d’animaux broyés fins), et
de nombreux quartz roulés fins (P2, P4 et P6). Ce sont des récipients aussi hauts que larges.
Les tessons ont été montés aux colombins, comme pour les autres productions de Zankor. La
surface a été lissée a l'intérieur et a ’extérieur. La cuisson a été réalisée en atmosphere

réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs beige sur la tranche et noire a
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l'intérieur ainsi que sur les surfaces intérieure et extérieure (entre beige rosé¢ et brun foncé

10YR 3/6 de Munsell). Fiches : F12, F13, F17, F24, F36, F82, F101, F207 et F214.

Forme 1. Marmites a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et lévre au profil en
pointe (MAG6). Elles sont fabriquées en pate moyenne avec un dégraissant contenant du
minéral naturel fin (mica) et quelques quartz roulés de taille moyenne (P2). L épaisseur varie
entre 0.8 a 1 cm au niveau des parois et mesure 1.8 cm sur la leévre. Les décors sont incisés et
réalisés a la molette dentée, qui laisse une empreinte en pointillés. Les motifs sont formés de
deux bandes horizontales remplies de lignes de hachures obliques en pointillés penchées a

droite (M27). Fiche : F12.

Forme 2. Marmites a panse convexe, ouverture verticale et levre au profil arrondi (MA4). Les
récipients sont fabriqués en pate moyenne avec un dégraissant fin, contenant du minéral
naturel (mica) et quelques quartz roulés (P2). Le décor est formé de lignes de chevrons
obliques penchées a droite sur la levre et bandes verticales remplies de lignes de hachures
horizontales en dessous (M44). Le diametre a l'ouverture mesure entre 36 et 40 cm.
L’¢épaisseur des parois varie entre 0.7 et 1 cm, tandis que celle de la Iévre mesure entre 1.2 et

1.6 cm. Fiche : F13.

Forme 3. Marmites larges a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et lévre
¢épaissie arrondie (MAI). Elles sont également fabriquées en pate P2 et portent un décor de
hachures obliques penchées a droite sur la Ieévre et la panse (MO1). L’épaisseur des parois est
de 1 cm, tandis que celle de la leévre est de 0.6 cm. Le diamétre est de 48 cm. Fiches : F17,

F36 et F214.

Forme 4. Marmites a panse convexe, ouverture évasée et Iévre arrondie (MA3). La pate qui
les compose est grossiere avec un dégraissant grossier, contenant des fragments de végétaux,
avec plus de graines que dans les autres types, quelques minéraux naturels fins (mica), et des
quartz roulés (P7). Elles sont ornées sur la lévre et la panse par deux lignes de hachures
obliques profondément incisées penchées a droite et huit triangles remplis de lignes
horizontales en pointillés avec une ligne en dessous ; la panse est décorée a la molette (MO1 et
M41). L’épaisseur des parois est de 0.9 cm et celle de la levre de 1.9 cm. Le diamétre est de

16 cm. Fiches : F24, F82, F207 et F101.
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6.5.3. Coupes fabriquées en pate moyenne avec un dégraissant fin contenant du minéral
naturel (mica et os d’animaux broyé fin) et des quartz roulés fins (P4 et P5). Ce sont des
récipients bas et larges. L’observation de ce sous-groupe permet de remarquer que le lissage a
¢été effectué avec un polissoir dans certain cas. Quelques coupes sont sans décor, mais nous
observons des impressions de vannerie sur la surface externe. Selon les analyses C'* réalisées
par 'Université de Lille 3, cette production est datée du début de notre ére'®®. Elle représente

4.8 % dans ce groupe. Fiches : F63, F64, F108, F110 et F271.

Trois types de formes ont été enregistrés :

Forme 1. Coupe de forme large a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et levre
épaissie et arrondie (C2). Elle est fabriquée en pate (P5) lissée a I'intérieur et a ’extérieur, et
porte un décor incisé (T1) formant un motif composé d’une ligne horizontale et une ligne de
hachures obliques penchées a gauche ; puis d’une ligne horizontale et d’une ligne de hachures
obliques penchées a gauche en dessous (M27). La cuisson est faite en atmosphere réductrice,
puis oxydante a la fin, donnant des couleurs noire sur la tranche et beige sur les cotés (brun
7.5YR 5/4 de Munsell). L’épaisseur des parois varie entre 0.9 et 1.2 cm, et le diamétre a

I’ouverture est de 36 cm. Fiches : F63, F108.

Forme 2. Coupe de forme moyenne a fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et Iévre
repliée a l'extérieur (C4). Cette forme est fabriquée en pate moyenne avec un dégraissant fin,
contenant des fragments de végétaux, quelques minéraux naturels fins (mica) et de nombreux
quartz roulés (P5). La surface du récipient est lissée a I’intérieur. Cette production ne présente
aucun décor, mais nous observons une impression de vannerie a I’extérieur. L’épaisseur des
parois est de 0.9 cm et celle de la Ievre est de 1.4 cm. Le diamétre a ’ouverture est de 26 cm.

Fiche : F64.

Forme 3. Coupe a fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et levre arrondie (C6). Elle
est fabriquée en pate moyenne avec un dégraissant moyen, contenant des fragments de
végétaux, avec des graines, quelques minéraux naturels fins (mica et os d’animaux broy¢ fin)
et des quartz roulés (P4). Le diamétre a l'ouverture varie entre 27 et 32 cm. L’épaisseur
maximale des parois atteint 0.9 cm et celle de la 1évre mesure 1.6 cm. La cuisson a été réalisée
en atmosphére réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs beige sur la tranche et

noire a l'intérieur ; la couleur de la surface externe est brune (brun 10YR 2/4 de Munsell). La

1% GRATIEN, B. et al, Gism el-Arba’a. Habitats ruraux du pays de Kouch et de Ouadi el-Milk (2500-1500 av. J.-
C.), les Fouilles Archéologiques a Zankor (NCAM), Rapport préliminaire des campagnes de 2004-2005.
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surface du récipient est lissée a I’intérieur et brossée a 1’extérieur. Le décor est formé d’une
ligne horizontale remplie par des hachures obliques penchées a droite, puis encore une ligne
horizontale remplie de hachures obliques penchées a droite en dessous (M27). Fiches : F110 et

F271.

6.5.4. Jarres (J3) a fond convexe, panse ovoide, col court et étroit, ouverture évasée et lévre
¢épaissie. Dans ce groupe, les lévres présentent systématiquement un €paississement ou sont
repliées a I'extérieur. Les éléments sont montés a la main. Elles ont été réalisées par martelage
sur forme concave et les surfaces du récipient ont été lissées. La plupart des jarres porte
quelques décors incisés sur la levre et la panse (T1), constitués de bandes de hachures ou de
lignes horizontales ; quelques fois, il y a également des lignes obliques tres profondes sur

I'épaule ou la panse.

Les motifs sont combinés avec deux lignes de profondes hachures obliques en pointillés
penchées a droite et des lignes horizontales incisées en dessous ; puis quatre lignes incisées
obliques penchées a droite, une ligne vers la gauche sur la panse et des lignes hachurées sur la
droite (M45).

Les récipients ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant
des couleurs brune sur la tranche et noire et brune a l'intérieur (brun 7.5YR 4/3 de Munsell).
L’épaisseur des parois varie entre 0.8 et 1.2 cm, et le diametre a I’ouverture est trés variable

(entre 20 et 42 cm).

6.6. Groupe 6 : céramique engobée de la culture de Zankor datée du début

de notre ére

Le groupe 6 représente le deuxiéme type d'industrie du « Groupe de Zankor ». Les céramiques

sont semblables a une grande partie de celles du groupe 5, mais elles sont engobées (PL5).

Ce groupe est représenté par 146 objets, soit 39.5 % de notre échantillon. Il s’agit d’un groupe
particulier, qui est présent partout dans la ville fortifiée de Zankor. La répartition des objets

est de 53.4 % dans la ville haute et de 6 % dans la ville basse (Fig. 34).

La majorité des récipients est fabriquée en pate P7 de notre classification, a savoir une argile
grossiere ou moyenne mélangée avec des minéraux naturels fins, de nombreux quartz roulés
et des maticres organiques broyées. Il existe cependant quelques objets réalisés en pate fine
P2 ou P5. Les tessons sont montés a la main. Ils ont été formés par martelage sur forme

concave. Toutes les céramiques de ce groupe ont été€ engobées.
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Les datations C'* des céramiques de ce groupe les placent dans le « Groupe de Zankor », soit
autour de 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP, ce qui correspond en datation calibrée a 175 av. J.-
C. - 60 ap. J.-C. et 85 av. J.-C. — 70 ap. J.-C. Cependant, ces datations sont environ 200 ans
plus tardives que celles effectuées sur des charbons de bois ramassés sur la ferricre de la

ville'?”.

Groupe | Type Famille | Dégraissant ZKI | ZKO
6.6.1 Bols 1 Fin / Moyen 8 5

2 Moyen / Grossier 26 44

3 Moyen 2 1

4 Moyen 1

5 Fin 1

6 Fin 1
6.6.2 Coupe 1 Moyen / Grossier 6 1

2 Moyen 4

3 Fin / Grossier 2 2

4 Fin 2

5 Moyen 1
6.6.3 Marmites 1 Fin / Moyen 6 6

2 Fin 1

3 Moyen 2 4

4 Moyen 1
6.5.4 Gobelets 1 Moyen / Grossier 3

2 Moyen / Grossier 5
6.6.5 Jarres 1 Grossier 1 1

2 Moyen 3

3 Moyen 1 3
6.6.6 Couvercles 1 Moyen 1
6.6.7 Titulaire de vase 1 Grossier 1
Localisation dans la ville haute (ZKI) 53.4%
Localisation dans la ville basse (ZKO) 46.6 %

Fig. 34 Pourcentage de la répartition des pates du Groupe 6.

Les céramiques rattachables a ce groupe sont des bols, des coupes, des marmites, des
gobelets, des jarres et quelques modeéles spéciaux comme les couvercles et les titulaires des

vases.

19 GRATIEN, B., 2007, « Royaumes du Soudan Lointain », Pharaon Noirs, sur la piste des quarante jours,

catalogue de l'exposition organisée au Musée Royal de Mariemont, Mariemont, p. 32.
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6.6.1. Bols fabriqués en pate fine ou moyenne avec un dégraissant fin, contenant des
fragments de végétaux, quelques minéraux naturels grossiers (mica) et des quartz roulés (P7).
Représentés par 89 éléments, ils composent 60.9 % du groupe 6. Ces récipients sont montés a
la main et fabriqués par martelage sur forme concave. La surface de la base de la céramique
montée dans la vannerie est lissée brute (P1.6).Tous les tessons portent un engobe rouge
brique poli ; le brunissage est vertical sur les gobelets, alors qu’il est horizontal sur les panses
des marmites et les grandes coupes''’. Quelques fois, les surfaces sont lissées & I’intérieur et
une partie est décorée, sans engobe.

Le décor est soit incisé (T1), soit imprimé avec une molette lisse ou dentée (T3a et T3b). Ces
céramiques sont ornées de décors simples ou combinent bandes de hachures, chevrons,
bandes de triangles et bandes de croisillons sur la Ievre.

Les formes et les décors des bols de ce groupe sont multiples :

Forme 1. Bols a fond convexe, panse convexe, col long, ouverture verticale et levre épaissie
arrondie (B10). Le diametre a ’ouverture varie entre 13 et 28 cm ; 1’épaisseur des parois
mesure entre 0.7 et 1.2 cm et I’épaisseur maximale de la levre est de 1.6 cm.

Décors présents sur les Ievres :

= Hachures en pointillés obliques et triangles (pointes vers le haut) remplis de lignes de
hachures I'une penchée a droite et l'autre a gauche (M36). Fiche : F4.

= Bandes de hachures en pointillés obliques penchées a droite et bandes de zigzags en
pointillés en dessous (M15). Fiches : F27, F28, F31, F57, F365.

= Bandes de hachures en pointillés obliques penchées a droite et lignes de losanges en
dessous (M16). Fiche : F39.

= Bande de chevrons en pointillés sur la levre (M02). Fiches : F69, F96, F291.

= Lignes de croisillons sur la lévre (M03). Fiche : F77.

= Bande de hachures (MO1). Fiche : F126.

= Bande de zigzags bordée par deux bandes de hachures (M51). Fiche : F367.

Forme 2. Bols a fond convexe, panse convexe, col court, ouverture resserrée et Iévre épaissie
a I’intérieur ou a I’extérieur (B1).
Le diamétre a I'ouverture varie entre 11 et 30 cm, et celle des parois entre 0.5 et 1.4 cm.

L’épaisseur maximale de la levre est de 2.1 cm.

"0 GRATIEN B., et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, p.160
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Décors observés :

= Bandes de hachures et bandes de zigzags en dessous (M15). Fiches : F20, F25, F68,
F80, F100, F111, F121, F154, F164, F194, F195, F198, F201, F230, F263, F267,
F295, F296, F297, F302, F315, F321, F327, F358, F360 et F364.

= Bande de croisillons et bande de zigzags en dessous (M29). Fiche : F22.

= Bande de hachures (MO1). Fiches : F30, F165, F197et F266.

= Bande de croisillons sur la 1évre (MO03). Fiches : F34, F51, F105, F109, F123, F144,
F192, F212, F228, F251, F260, F274, F292, F304 et F324.

= Bande de hachures et bande de losanges en dessous (M16). Fiches : F37, F71 et F363.

= Bande de hachures et ligne ondulée en dessous (M17). Fiches : F40, F122, F124, F344
et F362.

= Croisillons et lignes horizontales en dessous (M23). Fiche : F42.

= Bande de chevrons incisés sur la levre (M02). Fiches : F97, F114 et F314.

= Bande de hachures et bande de chevrons en dessous (M22). Fiches : F104, F127 et
F301.

= Bande de hachures et ligne de poingons en dessous (M10). Fiches : F115 et F265.

= Bande de zigzags bordée par deux bandes de hachures (M51). Fiche : F125.

= Lignes de croisillons et lignes de hachures en dessous (M52). Fiche : F132.

= Bande de croisillons et lignes de points horizontales (M53). Fiche : F137.

= Ligne de hachures obliques et lignes de croisillons en dessous (M54) Fiches : F138 et
F200.

= Bande de poingons irréguliere (M55). Fiches : F156 et F196.

Forme 3. Bols de taille moyenne, a fond plat, panse verticale, ouverture évasée et lévre
épaissie et convexe a I'extérieur (B2). La surface est engobée a 1’ocre (rouge foncé 10Y 3/6 de
Munsell). Les récipients sont fabriqués en pate moyenne avec un dégraissant fin, contenant
des fragments de végétaux, avec des graines, quelques minéraux naturels fins (mica) et de
nombreux quartz roulés (P7).

Le diameétre a I’ouverture varie entre 14 et 20 cm et I’épaisseur des parois entre 0.7 et 0.9 cm.
L’¢épaisseur maximale de la leévre est de 1.4 cm.

Les décors sont incisés ou réalisés a la molette dentée qui laisse une empreinte en pointillés
(T1 ou T4). Les motifs sont simples ou combinés :

= Bandes de hachures et bandes de zigzags en dessous (M15). Fiches : F33 et F70.
= Bande de hachures et croisillons sur la lévre (M03). Fiche : F298.

Forme 4. Grands bols a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et lévre coupée au
couteau (B7). Ils sont fabriqués dans la méme pate (P7) que celle décrite ci-dessus. La
surface est lissée a I'intérieur et engobée rouge a I’extérieur (rouge 10R 4/8 de Munsell). Le

décor est réalisé a la molette dentée (T3b), formant une bande de chevrons sur la levre (M02).
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Le diamétre a ’ouverture est de 34 cm et I’épaisseur des parois varie entre 0.7 et 1.4 cm.

L’épaisseur maximale de la leévre est de 1.2 cm. Fiche : F35.

Forme 5. Bols évasés a fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et lévre €épaissie au
profil triangulaire (B9). Ils sont fabriqués en pate P7. La surface est engobée a 1’ocre rouge
foncé a ’extérieur (10YR 3/6 de Munsell), et lissée a I’intérieur. Comme décor, les récipients
portent une marque lissée sans mouvement (T2), formant une bande de poingons sur la lévre
(M10).

Le diameétre a 'ouverture est de 16 cm et 1’épaisseur des parois mesure entre 0.6 et 1.2 cm.

L’épaisseur maximale de la levre est de 1.6 cm.

Forme 6. Bols a fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et levre €paissie a plat
(B4). Ils sont aussi fabriqués en pate P7. La surface interne est lissée, tandis que la surface
externe est engobée de brun foncé (10R 3/6 de Munselle). Les céramiques portent des décors
incisés (T1) sur les levres formant un motif de hachures croisées (M03).

Le diametre a 'ouverture est de 10 cm. L’épaisseur des parois mesure 0.8 cm et celle de la

lévre 1.2 cm. Fiche : F212.

6.6.2. Coupes de grandes dimensions. Représentées par 18 ¢éléments, elles composent 12.3 %
de ce groupe. Les coupes sont montées a la main sur une vannerie ; les empreintes sont encore
visibles sur les fonds. La pate utilisée est assez grossiére ou moyenne avec un dégraissant
grossier, contenant des fragments de végétaux, avec des graines, quelques minéraux naturels

fins et des quartz roulés (P7).

Ces céramiques sont engobées a 1’ocre rouge (rouge 2.5YR 4/8 a rouge foncé 10R 3/6 de
Munsell) a 'extérieur et a I’intérieur, et les surfaces sont lissées. La plupart des ¢léments ne
porte pas de décor. Quelques fois, cependant, nous observons des décors simples imprimés a
la molette lisse ou dentée sur les Ievres. La cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a
la fin, donnant des couleurs entre le beige et le noir a l'intérieur.

Plusieurs formes ont été identifiées selon I’ouverture des récipients et la morphologie de la

levre (P1.7) :

Forme 1. Coupe a ouverture évasée, fond convexe, panse convexe, et lévre arrondie (C6).
L’épaisseur des parois varie entre 0.5 et 1.3 cm, et celle de la levre entre 0.8 et 1.6 cm. Le

diametre mesure entre 22 et 33 cm. Ces récipients de portent pas de décor, sauf F41, qui
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montre un motif de deux triangles superposés, coupés par une forme allongée en dessous.

Fiches : F29, F41, F297, F317, F353, F355 et F356.

Forme 2. Coupe a ouverture resserrée, fond convexe, panse convexe et Ievre épaissie (C2).
L’épaisseur des parois varie entre 0.4 et 0.6 cm et I’épaisseur de la levre est de 0.9 cm. Le
diamétre mesure entre 13 et 24 cm. Quelques éléments portent des décors simples (MO1).

Fiches F65, F155, F318 et 334.

Forme 3. Coupe a ouverture évasée, fond convexe, panse convexe, et levre épaissie (C1). La
plupart de ces coupes n’est pas décorée, sauf F96, qui porte un décor incisé (T1) composé
d’une bande de hachures et de deux lignes de zigzags en forme de chevrons en dessous
(M15). L’épaisseur des parois mesure entre 0.7 et 1.6 cm et celle de la levre entre 1.2 et 1.9

cm. Le diamétre varie entre 26 et 31 cm. Fiches : F94, F96, F161 et F333.

Forme 4. Grande coupe a ouverture évasée, fond convexe, panse convexe et levre épaissie au
profil triangulaire (C5). Elle est engobée rouge a l’'intérieur et a I’extérieur, sans décor.
L’épaisseur maximale des parois est de 0.7 cm et celle de la levre oscille entre 1.1 et 1.6 cm.

Le diameétre mesure entre 30 et 32 cm. Fiches : F335 et F345.

Forme 5. Coupe évasée de forme ovale a panse convexe, ouverture évasée et levre arrondie
(C7). Il n’en existe qu'un seul exemplaire. La surface porte un engobe rouge (rouge 2.5YR

4/8 de Munsell) a 'intérieur et a I’extérieur. Fiche : F359.

6.6.3. Marmites fabriquées en pate fine ou moyenne avec un dégraissant contenant des
fragments de végétaux, quelques minéraux naturels fins et des quartz roulés (P7).
Représentées par 20 objets, les marmites composent 13.7 % de ce groupe. Elles sont montées
a la main (aux colombins). La cuisson se déroule en atmosphere réductrice, puis oxydante a la
fin, donnant des couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur. Les couleurs de I’engobe
de la surface extérieure oscille entre rouge et brun foncé (rouge 2.5 YR 4/4 4 brun foncé 10R
3/3 de Munsell).Ces récipients sont engobés a I’extérieur et, quelques fois, lissées ou brossées
a D’intérieur. Le décor est incisé et imprimé a la molette (T1 et T4b). Les lignes incisées

forment un réseau de lignes droites ou de bande décorative sur la levre.

Nous avons remarqué quatre variantes. Les récipients de ce groupe sont des marmites de types
MA3, MA2, MAS5 et MA4, qui possedent un fond et une panse convexes, avec une levre

¢épaissie parfois plate ou convexe a l'extérieur :
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Forme 1. Marmites a ouverture évasée, panse convexe et Iévre épaissie au profil arrondi
(MA3). L’¢paisseur des parois varie entre 0.6 et 1.3 cm et celle de la lévre entre 1.2 et 1.9 cm.
Le diamétre mesure entre 22 et 36 cm. Les décors sont réalisé€s par incision ou impression a la
molette dentée ; quelques fois, ils sont exécutés par marque lissée sans mouvement avec un
poingon (T1, T2 et T4b).

= Sans décor. Fiches : F203, F205.

= Bande de hachures (MO1). Fiche : F143.

= Bande de croisillons (M03). Fiche : F206.

= Bande de chevrons (M02). Fiche : F244.

= Lignes de croisillons sur la lévre et ligne de poingons profonds en dessous (M56).
Fiche : F73.

= Bande de hachures et bandes de zigzags en dessous (M15). Fiches : F88, F103 et
F208.

= Bande de hachures et bandes de croisillons en dessous (M54). Fiches : F245, F334.

= Bande de croisillons et bande de losanges en dessous (M16). Fiche : F168.

Forme 2. Marmite a ouverture évasée a levre épaissie et replice a 'extérieur (MA2).
L’épaisseur des parois est de 1.1 cm et celle de la lévre de 1.6 cm. Le diamétre est de 36 cm.
La surface est engobée (brun foncé10R 3/3 de Munsell) a ’extérieur et lissée a I’intérieur. La
couleur interne du récipient est beige (beige 10YR 4/2 de Munsell). Les décors sont incisés

sur la lévre, formant des bandes de croisillons (M03). Fiche : F83.

Forme 3. Marmites a ouverture resserrée, a fond convexe, panse convexe, et lévre au profil
arrondi et épaissi (MAS). Tous les tessons portent un engobe rouge brique poli (brun foncé
7.5YR 4/3 de Munsell), avec une partie décorée non engobée. Le brunissage est horizontal sur
les panses, et I’intérieur des récipients est souvent lissé ou brossé. L’épaisseur des parois est
de 0.7 cm et celle de la levre varie entre 1.1 et 1.8 cm. Le diametre mesure entre 35 et 46 cm.
Le décor est incisé (T1) et imprimé avec une molette lisse ou dentée (T3a et T3b). Ces
céramiques sont ornées de décors simples ou combinés :

= Bande de hachures (MO1). Fiches : F199, F322.

= Ligne de poingons (M10). Fiche : F256.

= Bande de hachures et bandes de zigzags en dessous (M15). Fiches : F106, F215.
= Bande de chevrons (M02). Fiches : F160.

Forme 4. Marmite évasée a ouverture verticale et lévre épaissie au profil arrondi (MA4). Elle
présente un engobe rouge foncé a I’extérieur (rouge foncé 10R 3/6 de Munsell) et est lissée a
I’intérieur. L épaisseur des parois est de 0.7 cm, celle de la levre de 1.2 cm, et le diametre

mesure 34 cm. La température de cuisson semble avoir été tres élevée, donnant une couleur
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beige rosé sur la tranche et noire a l'intérieur. Le décor est incisé (T1) et réalisé avec un
poingon (T2), formant une ligne de hachures a la molette, une ligne de hachures incisées en

dessous, et une ligne de poingons encore en dessous. Fiche : F312.

6.6.4. Gobelets fabriqués avec une pate a dégraissant contenant des fragments de végétaux,
quelques minéraux naturels fins (mica) et de nombreux quartz roulés (P7). Représentés par 8
¢léments, ils composent 5.5 % de ce groupe. IIs sont de fabrication trés fine, montés a la main
(aux colombins). Le traitement de surface est le lissage a I’intérieur et I’engobage a I’ocre

(brun foncé 10R 3/6 de Munsell) a ’extérieur. Nous avons remarqué deux variantes (PLS) :

Forme 1. Gobelets hémisphériques a fond a dépression concave, panse hémisphérique,
ouverture évasée et levre épaissie (G2). L’épaisseur des parois varie entre 0.6 et 1 cm et celle
de la levre entre 1.2 et 1.4 cm. Le diametre a I’ouverture mesure entre 7 et 11 cm. Ils sont
décorés a la molette dentée (T3a), formant un motif de bande de hachures et bandes de

zigzags en dessous (M15). Fiches : F26, F348 et F361.

Forme 2. Gobelets en forme de tulipe a fond a dépression concave, panse verticale, ouverture
¢vasée et levre épaissie au profil arrondi (G1). Les gobelets sont engobés (brun foncé 10R 3/6
de Munsell) a I’extérieur et brossée a I’intérieur.

Le diametre a 'ouverture mesure entre 7 et 9 cm. L’épaisseur maximale des parois varie entre
0.7 et 0.9 cm et celle de la levre entre 1.2 et 1.6 cm. Le décor est réalis¢ a la molette dentée
(T3a), formant un motif de bande de hachures et bandes de zigzags en dessous (M15).

Fiches : F347, F349, F350, F351 et F352.

6.6.5. Jarres fabriquées en pates P7 et P2, composées d'argile grossiére contenant des
fragments de végétaux, avec des graines, quelques minéraux naturels fins (mica) et des quartz
roulés. Représentées par 9 éléments, elles forment 6.2 % de ce groupe. Les récipients sont
montés a la main. Ils sont engobés a 1’ocre (rouge foncé 10R 3/3 de Munsell) a I’extérieur et
lissés a I’intérieur. La cuisson est réalisée en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin,
donnant des couleurs noire sur la tranche et beige sur les cotés. Ces jarres portent des décors
géométriques comprenant des lignes horizontales, des croisillons, des chevrons sur la lévre, et
quelques fois des triangles remplis de hachures sur la panse (F54, F272, F307). La partie
décorée ne porte pas d’engobe. Plusieurs formes ont été identifiées (contenants et jarres de

types J7, J45 et J3) (PL9) :
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Forme 1. Jarres a col vertical et large, fond convexe, panse ovoide, ouverture resserrée et
levre épaissie a l'intérieur (J7).L’épaisseur des parois varie entre 0.9 et 1.1 cm et celle de la
leévre entre 1.7 et 2.2 cm. Le diamétre mesure entre 26 et 33 cm. Le décor est réalisé par
incision, formant les motifs suivants :

= Sous la lévre, bande de hachures obliques penchées a droite et bande de croisillons en
dessous ; sur la panse, triangle rempli de trois lignes de hachures en forme de chevrons
(M54 et M19). Fiche : Fol.

= Bande de chevrons sur la lévre et triangle en dessous (M25). Fiche : F129.

Forme 2. Jarres a ouverture évasée, fond convexe, panse ovoide, col court et étroit et Ievre
repliée a l'extérieur (J4). L épaisseur des parois varie entre 0.6 et 0.9 cm et celle de la levre
entre 1.2 et 1.6 cm. Le diametre mesure entre 14 et 20 cm. Le décor est réalisé a la molette
dentée (T3a), avec les motifs suivants :

= Bande de chevrons sur la Ievre et triangle en dessous (M25). Fiche : F81.
= Bande de hachures et bande de losanges en dessous (M16). Fiche : F87.
= Bande de hachures et bande de zigzags en dessous (M15). Fiche : F90.

Forme 3. Jarre a ouverture verticale, fond convexe, panse ovoide, col court et étroit et levre
épaissie (J3). Le diametre a I'ouverture est de 18 cm, I’épaisseur des parois de 0.7 cm et
I’épaisseur maximale de la lévre de 1.4 cm. Le décor est réalisé¢ a la molette dentée (T3a),
formant une ligne de hachures en pointillés oblique penchée sur la droite, et une ligne ondulée

en pointillés en dessous (M17). Fiche : F89.

6.6.6. Couvercle en forme de disque perforé (CO1). Ce couvercle est fabriqué en pate
moyenne P7, d’un diamétre de 23 cm, pour une épaisseur de 1.2 cm. La surface est engobée
brunie a I’ocre (brun foncé 5YR de Munsell). Les couvercles sont rares sur le site de Zankor.
Excepté cet exemplaire, nous avons trouvé quelques petits tessons qui pourraient avoir été

utilisés pour le méme usage. Fiche : F59.

6.6.7. Titulaire de vase (un pied ou un fragment d’un support) a panse évasée terminée par
une lévre affinée (TU1). Fabriqué en pate P7, il présente une tranche noire et sa surface est
oxydée orangée. L’élément porte un engobe rouge brique et est bruni dans tous les sens ou
horizontalement (rouge foncé 10R 3/6 de Munsell). Le fragment ne porte aucune marque

d’utilisation'''. Le diamétre est de 22 cm et la hauteur de 11.2 cm. Fiche : F366 (P1.10).

"1 GRATIEN, B. et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, p.173
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6.7. Groupe 7 : céramique de la culture de Zankor datée du Moyen-age

La céramique de ce groupe est représentée par 27 ¢léments de notre échantillon. Ce sont des
bols, des jarres, des marmites et des gobelets fabriqués en pate moyenne ou grossicre avec un
dégraissant grossier, contenant des fragments de végétaux, avec plus de graines, quelques
minéraux naturels fins (mica) et des quartz roulés (P2, PS5, P6 et P7). La répartition des objets
est de 37.1 % dans la ville haute et de 62.9 % dans la ville basse (Fig. 35).

Les vases de ce groupe, comme toutes les productions de Zankor, sont montés a la main ; la
lévre a souvent été ajoutée avec un colombin. Les surfaces sont lissées et quelques fois
brossées a I’intérieur.

Les panses sont sphériques, martelées sur une vannerie. Les cols des jarres sont courts et
étroits, terminés par des lévres affinées ou épaissies a I’intérieur. Les vases présentent une
ouverture évasée ou resserrée. Nous avons identifié de nombreuses catégories dans ce groupe
(PL11 et P1.12).

Les décors sont composés de lignes incisées trés profondes, de bandes de hachures ou de
grossiers pointillés sur la lévre et de triangles ou de lignes incisées horizontalement sur

I’épaule et la panse.

Groupe | Type Famille | Dégraissant 7K1 7ZKO
6.7.1 Bols 1 Moyen 1 2

2 Moyen 2

3 Moyen 3
6.7.2 Jarres 1 Moyen / Grossier 4

2 Grossier 2

3 Grossier

4 Grossier 1

5 Moyen 1

6 Moyen 2 1
6.7.3 Marmites 1 Grossier 1

2 Moyen 1

3 Moyen 1

4 Moyen / Grossier 3
6.7.4 Gobelets 1 Grossier 1
Localisation dans la ville haute (ZKI) 37.1 %
Localisation dans la ville basse (ZKO) 62.9 %

Fig. 35. Pourcentage de la répartition des pates du Groupe 7.
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Des exemples similaires de cette production ont été trouvés autour du site de Zankor,

112 et

Analysés par I'Université de Lille 3, ils sont désignés sous le nom de « Groupe WM7 »
sont datés de 684 + 30 BP, ce qui correspond en datation calibrée a 1270 — 1390 ap. J.-C.
6.7.1. Bols de formes variées, fabriqués en pate moyenne avec un dégraissant fin contenant
des minéraux naturels grossiers (mica) et des quartz roulés (P2 et P6). La cuisson a été
effectuée en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs beige sur la
tranche, noire a l'intérieur et, sur les surfaces, des teintes variant du beige au brun (entre beige
ros€¢ 5YR 5/4 a brun foncé 10R 3/6 de Munsell).

Le décor a été réalisé par incision et impression a la molette dentée (T1 et T3), avec pour

résultat les motifs suivants :

= Bande de hachures et une bande de triangles délimités par deux lignes incisées, emplis
de lignes horizontales imprimées a la molette (F72, F183, F225, 243, 278).

= Triangles pointés vers le haut, remplis de hachures en pointillés et une ligne de
hachures en pointillés obliques en dessous ; puis une ligne incisée horizontale et une
ligne de hachures en pointillés encore en dessous (F128).

= Bande de hachures tres profondes penchées a droite sur la levre (F142).

= Deux bandes de hachures incisées obliques penchées a droite et six lignes incisées
horizontales en dessous (F218).

Les formes observées sont les suivantes :

Forme 1. Bols a col long, fond convexe, panse convexe, ouverture verticale et 1évre épaissie
(B10). L’¢épaisseur des parois varie entre 0.7 et 1.3 cm, et celle de la Iévre entre 1.5 et 2.3 cm.

Le diameétre mesure entre 20 et 26 cm. Fiche : F72.

Forme 2. Bols a col court, fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et levre épaissie
(B3).L’épaisseur des parois mesure entre 0.7 et 1.1 cm, celle de la Iévre est de 1.6 cm et le

diamétre est de 24 cm. Fiches : F142, F183.

Forme 3. Bols a Iévre plate, fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée et levre épaisse
et plate (B4). L’¢épaisseur des parois varie entre 0.9 et 1.4 cm et celle de la lévre entre 1.8 et

2.4 cm. Le diamétre mesure entre 22 et 26 cm. Fiches : F218, F225 et 243.

12 GRATIEN, B. et al, 2013, Abou Sofyan et Zankor, prospections dans le Kordofan occidental (Soudan),
Villeneuve d’Ascq, p.162
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6.7.2. Jarres fabriquées en pate grossiére avec un dégraissant grossier, contenant des
fragments de végétaux, quelques minéraux naturels fins (mica) et de nombreux quartz roulés
(P6 et P7). Elles sont représentées par 12 éléments dans notre échantillon

Les jarres sont montées a la main (aux colombins). Le traitement de surface est ici le lissage a
I’extérieur et, quelques fois, le brossage a I’intérieur.

Les ¢léments ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant
des couleurs entre le beige et le brun (beige rosé¢ SYR 5/4 a brun 7.5RY 4/3 de Munsell) sur
les surfaces. Le résultat est généralement une céramique résistante et bien cuite.

Les décors utilisés sont des motifs combinés sur la levre et la panse. Nous avons observeé des
impressions a la molette et des incisions (T1 et T3a). Les motifs sont des bandes de zigzags
ou de hachures, avec des triangles ou des lignes horizontales, et un remplissage en
quadrillage.

Les formes sont tres variées. Nous avons ainsi noté la présence de six types :

Forme 1. Grandes jarres a col haut étroit, fond convexe, panse ovoide, ouverture verticale et
levre épaissie au profil arrondi (J6). Les décors sont composés de motifs combinés :

= Bande de hachures incisées profondes sous la levre et lignes incisées horizontales tres
profondes en dessous (M33).

= Bande de croisillons et bande de hachures et lignes obliques en dessous (M30).

= Bande incisée horizontale trés profonde sur la lévre et bandes verticales remplies par
des hachures horizontales en dessous (M41).

= Bande de chevrons incisés pointés vers la droite et ligne incisée horizontale en dessous
; bande de triangles (pointés vers le bas) remplis par des bandes horizontales de
hachures verticales (M59).

L’¢épaisseur des parois varie entre 0.7 et 1.6 cm et celle de la leévre entre 1.2 et 3.3 cm. Le

diametre des récipients mesure entre 24 et 43 cm. Fiches : F3, F107, F220 et F184.

Forme 2. Jarres a col court et étroit, fond convexe, panse ovoide, ouverture resserrée et, lévre
convexe ¢épaissie (J1). Elles sont ornées de :

= Bande de hachures et bande de triangles incisés profonds (pointes vers le bas), remplis
de sept lignes horizontales (M18). Fiches : F91, F152.
= Deux bandes de hachures trés profondes penchées a droite sur la lévre (MO1). Fiche :
(F142).
L’épaisseur des parois varie entre 0.7 et 1.1 cm et celle de la lévre mesure 1.5 cm. Le

diamétre est de 24 cm. Fiche : F142, F183.

Forme 3. Jarre a col large et ouverture verticale, fond convexe, panse ovoide e levre évasée a

tranche plate (J9). Elle est décorée par un motif de :
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= Deux bandes de hachures incisées obliques penchées a droite et lignes incisées
horizontales en dessous (M33). Fiche : F98.
L’épaisseur des parois mesure 1.4 cm, celle de la lévre 1.8 cm et le diamétre fait entre 22 et

36 cm.

Forme 4. Jarre évasée a col haut et étroit, fond convexe, panse ovoide, ouverture évasée, lévre
évasée et fagonnée pour recevoir un couvercle (J5). Le décor est incis¢ formant, sur la 1évre et
la panse, des lignes horizontales trés profondes et des bandes verticales remplies par des
hachures horizontales en dessous (M41). L’épaisseur des parois est de 0.9 cm et celle de la

levre de 2 cm. Le diametre mesure 38 cm. Fiche : F158.

Forme 5. Jarres resserrées a fond convexe, panse ovoide, col vertical et large, ouverture
resserrée et levre épaissie a l'intérieur (J7). Les motifs du décor sont combinés de chevrons sur
la Ieévre et de lignes incisées horizontales en dessous (M24).

L’épaisseur des parois mesure entre 0.9 et 1.5 cm, et celle de la levre 1.9 cm. Le diamétre

varie entre 14 et 22 cm. Fiche : F310.

Forme 6. Jarres a col court étroit et 1évre épaissie verticale. (J3). Elles sont ornées de :

= Bande de chevrons sur la lévre et lignes incis€ées horizontales en dessous (M24).
Fiches : F341 et F357.
= Deux bandes de hachures et bande de triangles bordés par des lignes horizontales
profondes en dessous (M36).
L’¢épaisseur des parois varie entre 0.7 et 1.6 cm, et celle de la Iévre entre 1.4 et 2.2 cm. Le

diameétre mesure entre 24 et 34 cm.

6.7.3. Marmites fabriquées en pate grossiere avec un dégraissant grossier, contenant des
fragments végétaux, quelques minéraux naturels fins (mica) et de nombreux quartz roulés (P2
et P6). Elles sont représentées par 6 ¢léments dans ce groupe. Les marmites sont de grande
taille. Elles ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des
couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; quant aux surfaces, elles présentent des
couleurs entre le beige et le brun (beige SRY 4/4 a brun 7.5YR 4/3 de Munsell).

Les récipients sont montés a la main et leur surface est lissée. Les décors sont réalisés par
incision et a la molette dentée, formant des motifs simples concentrés sur les lévres externes
(T1 et/ou T3).

Selon l'ouverture des vases et les morphologies, quatre formes de marmites sont présentes :
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Forme 1. Marmite resserrée a levre au profil en pointe, fond convexe, panse convexe et
ouverture resserrée (MAG6). Elle est décorée par une bande de chevrons incisés profondément
et une bande de losanges en dessous ; puis une autre bande de chevrons en dessous (M60).
L’épaisseur des parois est de 1.4 cm, celle de la lévre de 2.5 cm et le diamétre a 1’ouverture

est de 38 cm. Fiche : F11.

Forme 2. Marmite évasée a Iévre épaissie et convexe a I'extérieur (MA2). Elle est ornée d’une
bande de hachures et de lignes horizontales, bordées a droite par une ligne oblique plus
profonde et plus large, ainsi que des triangles hachurés (M33). L’épaisseur des parois est de

0.8 cm, celle de la levre de 1.2 cm et le diamétre mesure 26 cm. Fiche : F46.

Forme 3. Marmites de forme évasée a levre arrondie (MAS). Elle porte un décor en bande de
hachures et lignes horizontales, bordées a droite par une ligne oblique plus profonde et plus
large, ainsi que des triangles hachurés (M33). L’épaisseur des parois est de 0.7 cm, celle de la

levre de 0.9 cm et le diameétre mesure 20 cm. Fiche : F53.

Forme 4. Marmites resserrées a lévre épaissie au profil arrondi (MAS). Elles sont décorées
par une bande de hachures et des triangles remplis de lignes incisées horizontales en dessous
(M18), et une bande de chevrons sur la levre (M02). L’épaisseur des parois varie entre 0.9 et
1.7 cm et celle de la levre entre 1.2 et 2.4 cm. Le diametre mesure entre 30 et 44 cm. Fiches :

F190, F216 et F241.

6.7.4. Gobelet en forme de tulipe, a fond a dépression concave, panse €vasé€e, ouverture
évasée et levre épaissie (G3). Il porte un décor de chevrons et de triangles remplis de lignes
incisées horizontales (M25). L’ épaisseur des parois est de 0.6 cm, celle de la Ieévre de 0.9 cm

et le diameétre mesure 10 cm. Fiche : F150.

6.8. Groupe 8 : céramique grossiére en pate beige datée du Moyen-age

Ce groupe est caractérisé par I’emploi d’une pate beige. L'argile utilisée est moyenne ou
grossiere, mélangée avec des végétaux, quelques minéraux naturels, quartz roulés finement et
des matieres organiques broyées finement (PS5, P6 et P7). La répartition des objets est de 37.1

% dans la ville haute et de 62.9 % dans la ville basse (Fig. 36).

Les vases sont fabriqués a la main par martelage. Les surfaces sont lissées et, quelques fois,

brossées a l'intérieur. Les récipients ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis
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oxydante a la fin, donnant des couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur. Le décor est
incisé ou imprimé a la molette dentée (T1, T3a et T3b) ; les lignes incisées forment un réseau
de lignes horizontales ou obliques sur la panse.

La forme des récipients et les motifs du décor sont multiples et diversifiés : bols, marmites,
jarres. Ils ont un fond et une panse convexes, avec une lévre épaisse parfois plate ou convexe

a l'extérieur (P1.13 et P1.14).

Groupe | Type Famille | Dégraissant ZKI 7ZKO
6.8.1 Bols 1 Moyen 2 2

2 Moyen 1

3 Moyen 3 4
6.8.2 Marmites 1 Moyen / Grossier 2

2 Moyen 2 7

3 Grossier 1
6.8.3 Jarres 1 Moyen / Grossier 4 3

2 Grossier 5 5

3 Moyen / Grossier 3 3

4 Moyen / Grossier 1 4

5 Grossier 1 5
Localisation dans la ville haute (ZKI) 37.1%
Localisation dans la ville basse (ZKO) 62.9 %

Fig. 36. Pourcentage de la répartition des pates du Groupe 8.

Selon les analyses C'* faites par 1'Université de Lille 3, une production similaire a été
découverte a Zankor et a Dijebel Qureinat prés de Zankor' ', datée de 715 + 30 BP., ce qui
correspond en datation calibrée a 1255 - 1385 ap. J.-C.

6.8.1. Bols fabriqués en pate grossiere (PS5 ou P7). 12 exemplaires sont visibles dans ce
groupe. Ils sont fabriqués par martelage sur forme concave. Les bases montées dans la

vannerie sont lissées brutes. La forme varie beaucoup :

Forme 1. Bols a ouverture verticale, fond convexe, panse convexe, col long, et levre au profil
arrondi (B10).

L’épaisseur des parois varie entre 0.7 et 0.9 cm et celle de la Iévre entre 1 et 1.8 cm. Le
diameétre a ’ouverture mesure entre 21 et 28 cm. Décors observés :

= Bande de hachures et bande de zigzags en dessous (M15). Fiches : F62, F74.
= Lignes incisées obliques, trois penchées a gauche et deux a droite sur la levre et la
panse (M12). Fiches : F233 et F270.

' Ibid. p.163
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Forme 2. Bol a ouverture resserrée et lévre a plat, avec un fond et une panse convexes (B4).
L’épaisseur des parois est de 0.8 cm, celle de la lévre est de 1.3 cm et le diameétre a
I’ouverture mesure 26 cm. Il est décoré par une bande de hachures et une bande de zigzags en

dessous (M15). Fiche : F84.

Forme 3. Bols a ouverture resserrée et 1évre épaissie au profil arrondi (B3).
L’épaisseur des parois varie entre 0.4 et 1.6 cm et celle de la Ievre entre 0.9 et 1.9 cm. Le
diametre a I’ouverture mesure entre 17 et 28 cm. Ces bols sont ornés avec un décor de :

= Bande de chevrons et lignes incisées horizontales en dessous (M24). Fiches : F112,
F151.

= Lignes incisées obliques sur la panse (M12). Fiche : F119.

= Bande de hachures et lignes horizontales et lignes obliques en dessous (M62). Fiche :
F166.

= Bande de hachures et lignes horizontales en dessous (M20). Fiche : F175.

= Bande de hachures sur la levre (MO1). Fiche : F320.

= Lignes au poingon imprimées sur la levre (M10). Fiche : F331.

6.8.2. Marmites fabriquées en pate moyenne (PS5, P7. Représentées par 12 objets dans ce
groupe, ce sont des récipients aussi hauts que larges. La surface est lissée, et quelques

¢léments ont été enduits de beige a l'extérieur.

Les tessons sont montés a la main (aux colombins), comme pour les autres productions de
Zankor. La cuisson a été réalisée en atmosphére réductrice, puis oxydante a la fin, donnant
des couleurs beige sur la tranche, noire a l'intérieur et brune sur les deux surfaces (entre brun
clair 7.5YR 6/6 et brun 7.5YR % de Munsell). Nous avons observé trois variantes de

marmites :

Forme 1. Grandes marmites a ouverture resserrée, lévre épaissie au profil arrondi et fond et
panse convexes (MAS).

L’épaisseur des parois varie entre 1.4 cm et 1.5 cm, et celle de la Iévre entre 2.4 et 2.6 cm. Le
diameétre a "ouverture mesure entre 42 et 46 cm. Ces marmites sont embellies par un décor

de :

= Bande de chevrons et lignes incisées en dessous sur la panse (M24). Fiche : F8.
= Bande de chevrons et ligne de poingons en dessous (M63). Fiche : F258.

Forme 2. Marmites a ouverture évasée, Ievre au profil arrondi et panse convexe (MA3).
L’épaisseur des parois mesure entre 0.4 et 1.2 cm et celle de la Ievre entre 0.9 et 1.8 cm. Le

diameétre a I’ouverture varie entre 18 et 38 cm. Décors observés :
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= Ligne de croisillons sur la levre (M03). Fiche : F18.

= Bande de hachures et ligne incisé horizontale en dessous (M20). Fiches : F113, F332.

= Bande de hachures sur la levre (MO1). Fiches : F308, F139.

= Lignes incisées horizontales sur la 1évre et la panse (M04). Fiche : F176.

= Bande de croisillons et ligne incisée horizontale en dessous (M23). Fiche : F178.

= Lignes de hachures et croisillons sur la lévre, et motif de forme ovale en dessous
(M64). Fiche : F231.

= Bande de chevrons sur la lévre (M02). Fiche : F326.

Forme 3. Marmite a ouverture évasée et Ievre €paissie au profil triangulaire, avec un fond et
une panse convexes (MA7). L’épaisseur des parois est de 1.4 cm, celle de la levre de 1.9 cm
et le diametre a I’ouverture mesure 43 cm. Elle porte, en décor, une bande de hachures (M65).

Fiche : F217.

6.8.3. Jarres fabriquées en pates PS5, P6 et P7 de notre classification. Elles sont représentées
par 34 ¢léments dans ce groupe. Les tessons sont fabriqués par martelage et le décor a été
réalisé par incision et impression a la molette dentée (T1 et T3b). Il s’agit de croisillons et
chevrons ou de hachures sur la levre, et de lignes incisées horizontales ou de triangles sur la
panse. Les récipients ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin,

donnant des couleurs beige a noire a I’intérieur.

Forme 1. Jarres a ouverture évasée et levre affinée ; elles possédent un fond convexe, une
panse ovoide et un col haut (J2). L épaisseur des parois varie entre 0.8 et 2.8 cm et celle de la
levre est de 1.8 cm. Le diameétre a ’ouverture mesure entre 24 et 34 cm. Les jarres sont
décorées par un motif de :

= Bande de hachures croisées sur le col (M03). Fiche : F7.

= Bande de hachures et bande de zigzags en dessous (M15). Fiches : F48, F49.
= Bande de losanges en pointillés sur la panse (M08). Fiche : F146.

= Lignes incisées obliques sur la panse (M12). Fiches : F222, F239 et F286.

Forme 2. Grandes jarres a ouverture resserrée et levre épaissie a I’intérieur au profil arrondi ;
elles possedent un fond convexe, une panse ovoide et un col vertical et large (J7). L’épaisseur
des parois mesure entre 0.8 et 2.8 cm et celle de la lévre entre 1.4 et 2.8 cm. Le diamétre a
I’ouverture est compris entre 27 et 35 cm. Ces récipients sont ornés des décors suivants :

= Bande de chevrons et lignes incisées en dessous (M24). Fiches : F15, F323, F328.

= Bande de hachures et triangles en dessous (M18). Fiches : F55, F76, F186.

= Bande de hachures, bande de croisillons et lignes incisées horizontales sur la panse
(M30). Fiche : F86.

= Lignes incisées obliques sur la panse (M12). Fiche : F171.
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= Lignes horizontales sur la panse et I’épaule (M04). Fiches : F185, F281.

Forme 3. Jarres a ouverture resserrée et levre épaissie verticale ; elles possedent un fond
convexe, une panse ovoide et un col haut et étroit (J6). Des impressions au doigt sont visibles
sur le fond et des impressions de vannerie sur la panse. L’épaisseur des parois varie entre 0.6
et 2.4 cm et celle de la lévre entre 0.9 et 2.4 cm. Le diamétre a I’ouverture mesure entre 18 et
35 cm. Décors observés:

= Lignes horizontales et lignes obliques en dessous (M66). Fiche : F32.

= Bande de chevrons, lignes horizontales et lignes de zigzags en dessous (M31). Fiche :
F67.

= Bande de hachures sur la levre (MO1). Fiche : F269.

Forme 4. Jarres a ouverture évasée, fond convexe, panse ovoide, col haut et étroit et levre
évasée et fagonnée pour recevoir un couvercle (J5). L’épaisseur des parois varie entre 0.7 et
1.4 cm et celle de la Iévre est de 1.8 cm. Le diamétre maximal a I’ouverture est de 34 cm. Ces
jarres portent un décor de :

= Lignes horizontales et lignes obliques en dessous (M66). Fiche : F52.

= Bandes verticales remplies de hachures irrégulieres (M43). Fiches : F102, F120 et
F235.

= Lignes incisées obliques sur la panse (M12). Fiche : F303.

Forme 5. Jarres a ouverture évasée et court col resserré ; elles possedent un fond convexe, une
panse ovoide, et une levre évasée et convexe a l'extérieur (J8). L’épaisseur des parois varie
entre 0.7 et 1.4 cm et celle de la lévre est de 1.8 cm. Le diamétre a 1I’ouverture est de 34 cm.
Décors observés :

= Bande de hachures sur la panse (MO1). Fiche : F177.

= Lignes incisées obliques sur la panse (M12). Fiches : F237, F276, F306.
= Lignes incisées horizontales sur la lévre et la panse (M04). Fiche : F273.
= Ligne de zigzags sur la panse (MO07). Fiche : F293.

6.9. Groupe 9 : céramique en pate orange datée du Moyen-age

Ce groupe contient 34 ¢léments de notre échantillon. Il s’agit d’une industrie incluant des
casseroles réalisées en argile assez grossiere. La plupart d'entre elles ne sont pas décorées et

portent des impressions de vannerie sur la panse (PL15).

La majorité des récipients sont fabriqués en pates P5 et P7 de notre classification, a savoir une
argile grossiere ou moyenne mélangée avec des matiéres organiques broyées, des minéraux

naturels fins et de nombreux quartz roulés. Toutefois, quelques objets (F56, F135, F227,
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F268, F303, F329, F336, F339 et F370) ont été réalisés en pate fine P5 ou P2. Les objets de ce
groupe sont fabriqués a la main, selon la technique de martelage sur forme concave. La

répartition des ¢léments a été de 55.9 % dans la ville haute et de 44.1 % dans la ville basse

(Fig. 37).

Groupe | Type Famille | Dégraissant ZKI | ZKO
6.9.1 Bols 1 Fin / Moyen 3 5

2 Moyen / Grossier 1 1

3 Moyen 3
6.9.2 Marmites 1 Moyen / Grossier 3

2 Grossier 1

3 Fin / Grossier 4 1
6.9.3 Jarres 1 Moyen / Grossier 3

2 Moyen 2 1

3 Moyen 1 1
6.9.4 Gobelets 1 Fin 1
6.9.5 Coupe 1 Moyen 3
6.9.6 Doka 1 Grossier 1
Localisation dans la ville haute (ZKI) 55.9 %
Localisation dans la ville basse (ZKO) 44.1 %

Fig. 37. Pourcentage de la répartition des pates du Groupe 9.

La datation C'*, faite par 1’Université de Lille 3 sur quelques objets similaires, donne une date

de 260 + 70 BP''*, ce qui correspond en datation calibrée a 1520 ap. J.-C.

6.9.1. Bols fabriqués en pate fine ou moyenne (P5 ou P2). Il y en a 12 dans ce groupe. Ils sont
fabriqués avec la technique du martelage sur forme concave. La surface de la base de la
céramique montée dans la vannerie est lissée brute, avec des impressions a la natte sur la

panse. Nous avons identifié trois formes :

Forme 1. Bols a ouverture resserrée, fond convexe, panse convexe, et 1évre épaissie au profil
arrondi (B3). Ils ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin,
donnant des couleurs brun/beige sur la tranche, noire a l'intérieur et sur certaines surfaces
(beige 7.5YR 5/4 et brun 7.5YR 5/4 de Munsell). L’épaisseur des parois varie entre 0.6 et 0.7
cm et celle de la levre entre 0.8 et 1.8 cm. Le diametre maximal a ’ouverture est de 28 cm.
Les décors utilisés sont des motifs combinés faits par impression a la molette et incisions :

= Lignes de poingons sur la panse (M10). Fiches : F6, F227.
= Bande de hachures sur ou sous la lévre (MO1). Fiches : F247, F283.

"4 Ibid. p.165
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Forme 2. Bols a col long et lévre épaissie arrondie ; ils possédent un fond et une panse
convexes, ainsi qu’une ouverture verticale (B10). La cuisson a été réalisée en atmosphere
réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs brune sur la tranche, noire a l'intérieur
et, sur les surfaces, des couleurs entre le beige et le brun (beige rosé SYR 5/4 a brun 7.5 YR
4/3 de Munsell). L’épaisseur des parois varie entre 0.7 et 0.9 cm et celle de la Iévre entre 0.8
et 1.2 cm Le diamétre a I'ouverture est de 28 cm. Cette céramique ne porte aucun décor.

Fiches : F159, F289.

Forme 3. Bols a ouverture resserrée et levre épaissie au profil en pointe ; ils possédent un
fond et une panse convexes (B8). La tranche est noire et les surfaces oxydées, de couleur
brune a I’extérieur (brunlOYR 2/1 et brun 7.5YR 5/6 de Munsell). L’épaisseur des parois
varie entre 1 et 0.8 cm et celle de la levre entre 0.5 et 0.6 cm. Le diametre a ’ouverture

mesure entre 14 et 28 cm. Fiches : F268 et F368.

6.9.2. Marmites fabriquées en pate moyenne (P5 ou P6). Elles sont représentées par 9 objets
dans ce groupe. Ces marmites sont montées a la main. Leurs surfaces sont lissées et, dans
quelques cas, elles ont €té brossées a l'extérieur. Selon la morphologie des récipients, trois

formes de marmites ont été identifiées :

Forme 1. Marmites a ouverture resserrée, fond convexe, panse convexe et Iévre épaissie au
profil arrondi (MAS). Elles ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la
fin, donnant des couleurs beige sur la tranche, noire a l'intérieur et, sur les surfaces, des
couleurs entre le beige et le brun (beige ros¢ 7.5YR 5/4 a brun 10YR 2/4 de Munsell).
L’¢épaisseur des parois est de 1.2 cm, celle de la Ieévre entre 1.7 et 2.3 cm et le diametre a
I’ouverture mesure entre 22 et 40 cm. Cette céramique ne porte aucun décor. Fiches : F1,

F188 et F375.

Forme 2. Marmite a ouverture évasée et Iévre épaissie convexe a I’extérieur ; elle possede un
fond et une panse convexes (MA2). La cuisson a ¢été réalisée en atmosphere réductrice, puis
oxydante a la fin, donnant des couleurs beige sur la tranche beige, noire a l'intérieur et brune
sur les surfaces (brun 7.5YR 5/4 de Munsell). L’épaisseur des parois est de 0.6 cm, celle de la
levre de 1.4 cm et le diamétre a I’ouverture mesure 38 cm. Elle porte un décor fait a la molette

dentée (T3a), formant une bande de hachures obliques sur la levre (M01). Fiche : F219.

Forme 3. Marmites a ouverture évasée, Ieévre au profil arrondi et panse convexe (MA3). Elles

ont subi une cuisson en atmosphére réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs
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brun ou beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces arborent des couleurs entre
beige et brun (beige 7.5YR 5/4 a brun 7.5YR 5/6 de Munsell). L’épaisseur des parois varie
entre 0.6 et 1.2 cm et celle de la levre entre 0.6 et 1.8 cm. Le diamétre a I’ouverture mesure
entre 24 et 36 cm. Ces récipients ne portent aucun décor. Fiches : F234, F259, F305, F329 et
F370.

6.9.3. Jarres fabriquées en pate moyenne ou grossiere (P4, P5, P6 et P7). Elles sont
représentées par 8 éléments dans ce groupe. Elles sont montées a la main sur vannerie et leurs

surfaces sont lissées. Nous avons identifiés trois formes :

Forme 1. Jarres a col court étroit et ouverture verticale ; elles possedent un fond convexe, une
panse ovoide, et une lévre épaissie (J3). La cuisson a ¢été réalisée en atmosphére réductrice,
puis oxydante a la fin, donnant des couleurs brune sur la tranche, noire a l'intérieur et, sur les
surfaces, des couleurs entre beige et brun clair (beige 10YR 6/6 a brun clair 7.5YR 6/6 de
Munsell). L’épaisseur des parois varie entre 1.1 et 1.4 cm et celle de la levre est de 0.9 cm. Le
diametre a ’ouverture mesure 20 cm. Ces récipients ne portent aucun décor. Fiches : F99,

F180 et F135.

Forme 2. Jarres a col large vertical et levre repliée a I’extérieur ; elles possedent un fond
convexe, une panse ovoide et une lévre évasée a tranche plate (J9). La tranche est noire et les
surfaces oxydées, de couleur brune a I’extérieur (entre brun 7.5 YR 4/3 a brun 7.5YR 5/4 de
Munsell). L’épaisseur des parois varie entre 0.7 et 1.2 cm et celle de la levre entre 1.4 et 2.4
cm. Le diameétre a I’ouverture mesure entre 28 et 36 cm. Il n’y a aucun décor. Fiches : F162,

F300 et F319.

Forme 3. Jarres a col haut étroit et ouverture évasée ; elles possedent un fond convexe, une
panse ovoide et une lévre épaissie (J11). Les récipients ont subi une cuisson en atmospheére
réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs brune sur la tranche, noire a l'intérieur
et brune sur les surfaces (7.5YR 5/6 de Munsell). L’épaisseur des parois est de 0.7 cm, celle
de la Iévre mesure entre 1 et 1.6 cm, et le diametre a "ouverture est compris entre 18 et 42
cm. Le décor est réalisé¢ a la molette dentée (T3a) et forme les motifs suivants :

= Bande de hachures sous la lévre (MO1). Fiche : F179.
= Lignes de poingons sur la levre (M10). Fiche : F246.

6.9.4. Gobelet a ouverture évasée et Ievre au profil arrondi (G3). Ils sont montés a la main en

pate fine P5. Les surfaces sont de couleur brun foncé (5YR 3/4de Munsell). L’épaisseur des
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parois est de 0.5 cm, celle de la lévre de 0.7 cm et le diamétre a ’ouverture mesure 7 cm. Le
gobelet ne porte aucun décor. Fiche : F56.

6.9.5. Coupes fabriquées en pate moyenne (P2 et P4) avec un dégraissant contenant des
fragments de végétaux, des éléments minéraux et des quartz fins Ces récipients sont montés a
la main et leur surface montre qu’elles ont été lissées. Une impression de vannerie est visible
sur la panse. Ces coupes sont de forme évasée a fond convexe, panse convexe et lévre au
profil arrondi (C6). Les surfaces sont de couleur brune (brun 7.5YR 5/4 de Munsell).
L’épaisseur des parois est de 1 cm, celle de la levre de 1.2 cm et le diamétre a I’ouverture

mesure 22 cm. Ces ¢léments ne portent aucun décor. Fiches : F58, F330 et F339.

6.9.6. Doka fabriquée en pate grossiere (P7). 11 s’agit d’un petit fragment de en forme de
plaque rectangulaire. 11 est tres épais (6.1 cm) et présente six trous de petite taille passant de

l'autre coté. Placée sur le feu, la Doka est destinée a la cuisson du pain (D1). Fiche : F346.

6.10. Groupe 10 : céramique fine datée du Moyen-age

Cette céramique est fabriquée dans une pate fine avec du dégraissant contenant de la matiere
organique, des quartz et des fragments de végétaux (P2) ou non (P4). La répartition des objets

a été de 68.4 % dans la ville haute et de 31.6 % dans la ville basse (Fig. 38).

Les céramiques de ce groupe sont fabriquées a la main, montées sur forme concave, les fonds
portant des impressions de vannerie. Les surfaces ont été lissées a I’extérieur (P1.16).

La pluparts des tessons ne porte pas de décor, sauf quelques gobelets qui présentent des
motifs de bandes incisées verticales, et des jarres affichant des lignes de poingons sur leur
panse.

La cuisson a été réalisée en atmosphére réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des
couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces arborent du brun ou de

I’engobe rouge (brun SYR 4/6 et rouge foncé 10R 3/6/3 de Munsell).

La datation du groupe 10 doit étre contemporaine des groupes 6.8 ou 6.9 (560 + 30 BP. - 715
+ 30 BP.), ce qui correspond en datation calibrée a 1255 - 1430 ap. J.-C., soit entre le XIII*™

et le XV™ siécle. Ce sont les productions les plus tardives a Zankor.

Ce groupe comporte de nombreux récipients de formes variées : bols, coupes, gobelets et

jarres. Nous avons regroupé les formes suivantes.
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Groupe | Type Famille | Dégraissant ZKI | ZKO
6.10.1 Bols 1 Fin 1

2 Fin 2

3 Fin 3

4 Fin 1
6.10.2 Coupes 1 Fin /Moyen 2

2 Fin 1
6.10.3 Gobelets 1 Moyen 1
6.10.4 Jarres 1 Fin /Moyen 2 1

2 Fin 3

3 Fin /Moyen 1 1
Localisation dans la ville haute (ZKI) 68.4 %
Localisation dans la ville basse (ZKO) 31.6 %

Fig. 38. Pourcentage de la répartition des pates du Groupe 10.

6.10.1. Bols fabriqués en argile avec un dégraissant fin, contenant des fragments de végétaux,
quelques minéraux naturels fins et de nombreux quartz roulés (P2). Ils sont représentés par 7
¢léments dans ce groupe. Ces bols sont fabriqués a la main par martelage. Les bases portent
des impressions de vannerie et les surfaces sont lissées brutes. Nous avons distingué quatre

variantes :

Forme 1. Bol a ouverture resserrée et levre épaissie a plat ; il posséde un fond et une panse
convexes (B4). La tranche est noire et les surfaces oxydées, de couleur brune a I’extérieur
(5YR 4/4 de Munsell). L’épaisseur des parois est de 0.6 cm, celle de la levre de 0.9 cm, et le
diametre maximal a I"ouverture mesure 23 cm. Cet élément ne porte aucun décor. Fiche :

F173.

Forme 2. Bols a ouverture resserrée et Iévre épaissie au profil arrondi ; ils possédent un fond
et une panse convexes (B3). Ils ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante
a la fin, donnant des couleurs brune sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces sont de
couleur brune (brun SYR 4/4 de Munsell). L’épaisseur des parois varie entre 0.6 et 0.9 cm, et
celle de la Iévre entre 1 et 1.6 cm. Le diamétre a ’ouverture mesure entre 22 et 24 cm. Cette

forme ne présente aucun décor. Fiches : F174 et F288.

Forme 3. Bols a col long et levre épaissie arrondie ; ils possedent un fond et une panse
convexes, ainsi qu’une ouverture verticale (B10). Ils ont subi une cuisson en atmosphere
réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des couleurs brune sur la tranche et noire a

l'intérieur ; les surfaces sont de couleur brune (7.5YR 2/5 a 7.5YR 5/5 de Munsell).

114



L’épaisseur des parois varie entre 0.6 et 0.9 cm, et celle de la Iévre entre 0.6 et 1 cm. Le
diamétre a ’ouverture est de 26 cm.

Ces récipients ne portent aucun décor. Fiches : F250, F253 et F254.

Forme 4. Petit bol a ouverture évasée et Iévre épaissie au profil arrondi ; il posséde un fond et
une panse convexes (B6). La cuisson a été réalisée en atmosphére réductrice, puis oxydante a
la fin, donnant des couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces sont de
couleur beige (7.5YR 5/4 de Munsell). L’épaisseur des parois est de 0.6 cm, celle de la levre
de 0.9 cm et le diametre a ’ouverture mesure 15 cm.

Cet ¢lément ne présente aucun décor. Fiche : F261.

6.10.2. Coupes fabriquées en pate fine ou moyenne avec un dégraissant fin, contenant des
fragments de végétaux (ou non), quelques minéraux naturels et des quartz roulés (P2 ou P4).

Il y en a 3 dans ce groupe. Deux formes de coupe ont €té observées :

Forme 1. Coupes évasées a lévre épaissie a ’intérieur, fond convexe et panse convexe (C1).
La cuisson a été réalisée en atmosphére réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des
couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces sont de couleurs entre le beige
et le brun (beige 10R 4/2 a brun 5.7YR 5/4 de Munsell). L épaisseur des parois varie entre 0.6
et 1.2 cm, et celle de la lévre entre 0.9 et 1.7 cm. Le diamétre a I’ouverture mesure entre 22 et
23 cm.

Ces coupes ne portent aucun décor. Fiches : F44 et F354.

Forme 2. Coupe évasée a Ievre épaissie et affinée a I’extérieur, fond convexe et panse carénée
pres du bord (C3). Elle est de couleur brune sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces
sont de couleur brune (brun 7.5 YR 5/4 de Munsell). L’¢épaisseur des parois est de 0.7 cm,
celle de la levre de 1.2 cm et le diamétre a ’ouverture mesure 21 cm. Ce récipient ne porte

aucun décor. Fiche : F340.

6.10.3. Gobelet fabriqué en pate moyenne (P4), de forme évasée a lévre au profil arrondi
(G3). Les surfaces sont lissées. 11 a subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante
a la fin, donnant des couleurs brune sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces sont de
couleur brun foncé (brun foncé 10YR 4/4 de Munsell). L’épaisseur des parois est de 0.8 cm,
celle de la levre de 0.6 cm, et le diamétre a ’ouverture est de 8 cm. Ce gobelet est orné d’un
décor incisé (T1) :

= Bandes verticales remplies de hachures irrégulieres (M43). Fiche : F340.
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6.10.4. Jarres fabriquées en pate fine ou moyenne avec un dégraissant fin, contenant des
fragments de végétaux (ou non), des minéraux naturels et des quartz roulés (P2 ou P4). Elles
sont représentées par 8 ¢léments. Elles ont été montées a la main et leurs surfaces sont lissées,
a I'exception de quelques jarres qui ont été brossées a I'intérieur. Ces formes se caractérisent
¢galement par I’absence de décor.

11 en existe trois variantes :

Forme 1. Jarres a ouverture resserrée, col large vertical et Ieévre repliée a 1’extérieur, fond
convexe et panse ovoide (J10). La cuisson a été réalis€e en atmosphere réductrice, puis
oxydante a la fin, donnant des couleurs beige/brune sur la tranche et noire a l'intérieur ; les
surfaces sont de couleur brune (7.5YR 2/5 de Munsell).L’épaisseur des parois varie entre 0.6
et 0.9 cm et celle de la lévre entre 0.8 et 1.2 cm. Le diamétre a I’ouverture est trés variable,
entre 16 et 34 cm.

Ces récipients ne présentent aucun décor. Fiches : F16, F50 et F93.

Forme 2. Jarres a ouverture évasée, col haut et Ievre affinée ; elles posseédent un fond convexe
et une panse ovoide (J2). Ces récipients ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis
oxydante a la fin, donnant des couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces
sont de couleur brune (brun 7.5YR 4/2 a 7.5 YR 5/4 de Munsell). L’épaisseur des parois varie
entre 0.5 et 1.2 cm, et celle de la Iévre entre 0. 6 et 0.8 cm. Le diamétre a 1’ouverture mesure
entre 22 et 25 cm.

Ces céramiques ne portent aucun décor. Fiches : F92, F157 et F369.

Forme 3. Jarres a col court et étroit, fond convexe, panse ovoide et Ievre épaissie verticale
(J3). Elles ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des
couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces sont de couleur beige (beige
10R 4/2 de Munsell). L’épaisseur des parois varie entre 0.7 et 0.8 cm, et celle de la lévre entre
0.7 et 0.9 cm. Le diametre a I’ouverture est de 28 cm.

Cette forme ne présente aucun décor. Fiches : F116 et F338.

6.11. Groupe 11 : céramique en pate grise (non datée)

Ce groupe réunit des céramiques modelées en pate fine ou moyenne avec un dégraissant,
contenant des minéraux naturels fins, des fragments de végétaux fins et quelques quartz roulés
(P4 et P5). La pate est de couleur orange claire ou grise sur les surfaces, représentant une

production trés spéciale dans notre échantillon (beige ros¢ 5YR 5/4 de Munsell). La
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répartition des objets a été de 71.2 % dans la ville haute et de 28.8 % dans la ville basse (Fig.
39).

Les tessons sont montés a la main par martelage sur forme concave. La plupart des
céramiques de ce groupe a été lissée et, quelques fois, polie a ’extérieur.

Le décor est incisé et empli de zigzags imprimés a la molette (T1 et T3 et T3b). Les bandes
incisées forment un réseau qui couvre les levres et les panses, formant une ligne emplie
d'impressions et parfois des pointillés en creux (PL17).

La cuisson a ¢été réalisée en atmosphére réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des
couleurs noire sur la tranche et gris orangé sur les cotés (entre beige ros¢ SYR 5/4 et brun

5YR 5/3 de Munsell). Cette production n’a pas pu €tre datée.

Groupe | Type Famille | Dégraissant ZKI 7ZKO
6.11.1 Bols 1 Moyen 4 2

2 Moyen 1 2
6.11.2 Coupes 1 Fin 1 2

2 Fin / Moyen 1
6.11.3 Jarres 1 Moyen / Grossier 5
6.11.4 Marmites 1 Moyen 2

2 Moyen 1
Localisation dans la ville haute (ZKI) 71.2%
Localisation dans la ville basse (ZKO) 28.8 %

Fig. 39. Pourcentage de la répartition des pates du Groupe 11.

Nous avons identifi¢ quatre formes, dont des bols, des coupes, des jarres et des marmites :

6.11.1. Bols fabriqués en pate fine avec un dégraissant fin, contenant des minéraux naturels
fins, des fragments de végétaux fins et quelques quartz roulés (P5) ; a l'exception de F2 et
F170) qui sont en pate P4. Les bols sont représentés par 9 éléments dans ce groupe. Les
tessons sont montés a la main par martelage sur forme concave. Ils sont tous lissés sur
I’extérieur. Ces récipients ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la
fin, donnant des couleurs noire sur la tranche et beige sur les cotés. Fiches : F2, F131, F153,

F170, F240, F262, F289, F290 et F299.

Forme 1. Bols a ouverture resserrée et levre épaissie ; ils présentent un fond et une panse
convexes (B3).L’épaisseur des parois est de 0.7 cm et celle de la lévre varie entre 0.9 et 1.4
cm. Le diametre mesure entre 18 et 30 cm. Fiches : F2 et F170.

Décors observés :
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= Lignes incisées horizontales + bandes verticales remplies par des hachures verticales +
ligne incisée oblique et bande oblique penchée a droite remplies par des hachures
incisées horizontales (M21). Fiche : F2.

= Impressions a la cordelette formant des lignes obliques sur la lévre et la panse (M12).
Fiche : F170.

Forme 2. Bols a ouverture resserrée et Iévre épaissie au profil en pointe ; ils possédent un
fond et une panse convexes (B8). L’épaisseur des parois varie entre 0.7 et 1.2 cm, et celle de
la lévre entre 1 et 1.4 cm. Le diamétre est de 28 cm. Ces bols sont ornés par les décors
suivants :

= Bande remplie par des points et lignes ondulées en dessous (M61). Fiche : F131.

= Impressions verticales a la cordelette (M12). Fiche : F153.

= Deux lignes incisées horizontales et points au poingon en dessous sur la panse (M11 et
M10). Fiche : F240.

= Bande de hachures et bande de zigzags en forme de losange en dessous (M16).
Fiches : F262, F289, F290.

= Lignes incisées horizontales + bandes verticales remplies par des hachures verticales +
ligne incisée oblique et bande oblique penchée a droite remplies par des hachures
incisées horizontales (M21). Fiche : F299.

6.11.2. Coupes fabriquées en pate fine avec un dégraissant contenant des fragments de
végétaux, des minéraux naturels fins et de nombreux quartz roulés fins (P2 ou P5). Les
tessons sont montés a la main et présentent un lissage ; quelques objets portent un engobe
bruni. Des impressions de vannerie sont visibles sur les panses. Les formes des coupes sont
C6 et C4.

Les récipients ont subi une cuisson en atmosphere réductrice, puis oxydante a la fin, donnant
des couleurs beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces sont de couleur brune ou
couvertes d’engobe rouge (brun 5YR 4/6 et engobe rouge foncé 10R 3/6/3 de Munsell).

Les décors ont été réalisés par incision et a la molette dentée (T1 et T3b), formant des motifs

simples concentrés sur les lévres externes.

Forme 1. Coupes évasées a levre €épaissie au profil arrondi (C6). L’épaisseur des parois est de
0.8 cm en moyenne et celle de la lévre varie entre 0.8 et 1.6 cm. Le diamétre a ’ouverture
mesure entre 14 et 26 cm. Ces coupes portent un décor réalisé a la molette dentée ou incisé
sur la levre et la panse (T1 et T3b) :

= Sans décor. Fiches : F45, F66, F325.
= Deux lignes incisées horizontales et points au poingon en dessous sur la panse (M11 et
M10). Fiche : F66.
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Forme 2. Coupes évasées a levre repliée a I'extérieur, fond et panse convexe (C4). L’épaisseur

des parois est de 0.9 cm, celle de la lévre de 1.6 cm et le diamétre mesure 26 cm.

6.11.3. Jarres (J10) a fond convexe, panse ovoide, col large et vertical, ouverture resserrée et
levre repliée a l'extérieur. L’épaisseur des parois varie entre 0.8 et 1.2 cm, et celle de la levre
entre 1.4 et 1.6 cm. Le diamétre a I’ouverture mesure entre 34 et 38 cm. Elles sont ornées de :

= Sans décor. Fiches : F163, F252 et F294.
= Bandes de chevrons sur la panse (M02). Fiches : F249, F255.

6.11.4. Marmites fabriquées en pate moyenne avec un dégraissant fin contenant des fragments
de végétaux, avec des graines, quelques minéraux naturels fins (mica) et des quartz roulés
(P5). Comme les autres productions céramiques de Zankor, les objets de ce groupe sont
montés a la main. La surface de ces récipients est lissée.

La cuisson a ¢été réalisée en atmosphére réductrice, puis oxydante a la fin, donnant des
couleurs brune ou beige sur la tranche et noire a l'intérieur ; les surfaces présentent des
couleurs entre (beige rosé 5.7YR 4/6 a brun 5YR 5/6 de Munsell).

Les décors sont faits par incision et a la molette dentée, formant des motifs simples concentrés
sur les levres externes (T1 et/ou T3a). Selon la morphologie du récipient et la forme de la

lévre, deux formes de marmites ont été observées :

Forme I. Marmites a ouverture resserrée et Ievre épaissie ; elles possedent un fond et une
panse convexes (MA1).

L’¢épaisseur des parois est de 0.8 cm et celle de la Iévre entre 1 et 1.4 cm. Le diameétre a
I’ouverture mesure entre 36 et 38 cm. Ces grandes marmites portent un décor de bandes de

hachures et bandes de zigzags en dessous (M15). Fiches : F248 et F282.

Forme 2. Marmite a ouverture resserrée et Iévre épaissie au profil en pointe ; elle posséde un
fond et une panse convexes (MA6).L’épaisseur des parois est de 0.6 cm, celle de la lévre de
1.2 cm et le diametre mesure 36 cm. Cette grande marmite porte un décor combiné d’une
bande de hachures incisées obliques penchées a droite et d’une bande de triangles remplis par

des hachures en pointillés (M28). Fiche : F264.
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7. Synthése et comparaisons

7.1. Syntheése

Les céramiques du groupe I est une poterie datant du post-Néolithique, qui se caractérise par
la présence de nombreux quartz broyés (en poudre trés fine) et de quelques minéraux fins. Les
vases ont été montés aux colombins et la production qui en résulte est trés fine. Les
formes présentent dans ce groupe sont des bols a ouverture resserrée et lévre épaissie, ainsi
que des récipients a leévre coupée. Aucun décor n’est recensé, mais des traces d’impressions

verticales a la cordelette sont visibles.

Dans le groupe 2, une nette majorité¢ des €¢léments ont été réalis¢ dans une pate a dégraissant
fin. Un peu plus de 60 % de I’effectif est constitué de marmites basses et larges, dont il existe
quatre variantes. Les bols, qui représentent 30 % du groupe, sont de forme évasée et
possedent des décors tres fins recouvrant toutes la surface des céramiques. Bien qu’il existe
quelques formes de jarres, elles ne représentent que 10 % des effectifs. Elles ont, en général,
un profil simple (Fig. 40). Le dégraissant, contenant un mélange d’os et de calcaire, observé

dans cette production indique qu’elle date du 2e millénaire av. J.-C.

Groupe : 6.2 | Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.2.2 Bols 1 1 30 %

6.2.3 2 2

6.2.1 Marmites 1 3 60 %

6.2.4 2 3

6.2.5 Jarre 1 1 10 %

Fig. 40. Récipients du groupe 2 regroupés par famille.

Dans le groupe 3, les dégraissant sont le plus souvent moyens ou grossiers (Fig. 41). Les bols
représentent plus de 66 % des effectifs, avec une majorité de de col haut a bord vertical, et
quelques ¢léments a bord resserré portant un décor géométrique. Les marmites composent
plus de 23 % du groupe. Elles sont généralement a ouverture resserrée et levre épaissie. Quant
aux jarres, elles ne représentent que 9 % du total. Elles sont de taille moyenne a col haut et

levre épaissie affinée a l'extérieur. Cette production date du début de notre ére.
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Groupe : 6.3 | Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.3.1 Bols 1 12 66.7 %
6.3.2 2 2
6.3.3 Marmites 1 4 23.8%
6.3.4 2 1
6.5.3 Jarres 1 1 9.5%

2 1

Fig. 41. Récipients du groupe 3 regroupés par famille.

Le groupe 4 est essentiellement constitué¢ de marmites a dégraissant grossier, représentant

plus de 57 % des effectifs. Les quelques 42% restant sont des bols a dégraissant fin (Fig. 42).

Groupe : 6.4 | Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.4.1 Marmites 1 3 57.1%

2 1
6.4.2 Bols 1 3 42.9 %

Fig. 42.Récipients du groupe 4 regroupés par famille.

Les marmites se séparent en deux formes. Elles sont généralement sphériques a bord évasé ou
resserré et lévre €épaissie au profil arrondi. Elles portent des motifs géométriques composés

sur la levre et I’épaule.

Les bols sont généralement de forme moyenne a bord resserré. Ils arborent un décor simple
concentré sur la Iévre et 1’épaule. Le traitement de surface observé est majoritairement le

lissage, avec quelques €léments brossés a I’intérieur.

Le groupe 5 est essentiellement constitué de bols, marmites, coupes et jarres portant des
décors géométriques (Fig. 43). Il s’agit d’un groupe particulier qui est présent partout dans la
ville fortifiée de Zankor. Les dégraissants sont le plus souvent moyens, mais quelques bols et

coupes ont été fabriqués en pate fine.
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Groupe : 6.5 | Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.5.1 Bols 1 5
2 1
3 1
4 1 37.5 %
5 1
6.5.2 Marmites 1 2
2 1
3 2 37.5%
4 4
6.5.3 Coupes 1 2
2 1 20.8 %
3 2
6.5.3 Jarre 1 1 4.2 %

Fig. 43. Récipients du groupe 5 regroupés par famille.

Les bols représentant 27% des effectifs et se séparent en cinq formes, dont une majorité a
bord resserré, avec une levre de forme trés variée. Les bols a lévre simple présentent un
diametre maximum de 22 cm. Quelques-uns sont a Ievre repliée a I’intérieur, dont le diametre

mesure alors entre 22 et 35 cm.

Les marmites représentent plus de 37 % du total. Elles sont également de formes variées et
séparées en quatre types. La majorité possede un bord resserré et une lévre simple épaissie ou
au profil en pointe. Une seconde forme, moins représentée, présente un bord évasé et une

levre épaissie au profil triangulaire.

Les coupes sont pareillement de formes variées. La majorité est a bord resserré et levre
épaissie au profil arrondi ou en pointe, avec quelques éléments a bord évasé et l1evre épaissie

au profil arrondi. Les coupes représentent 20 % des effectifs de ce groupe.

Les jarres ne représentent que 4 % du total et se caractérisent par un col court, étroit a évasé,

avec une levre épaissie.

Le groupe 6, dit "groupe de Zankor", contient des céramiques engobées. Ce groupe est une
des caractéristiques du site de Zankor. Les ensembles présents contiennent de nombreuses
formes. La majorité des récipients sont fabriqués en pate P7 de notre classification, a savoir
une argile grossiére ou moyenne mélangée a des minéraux naturels fins, de nombreux quartz
roulés et des matieres organiques broyées. Quelques ¢léments ont toutefois été fabriqués en
pate fine P2 ou P5. Ce groupe est constitué¢ de bols, coupes, marmites, gobelets, jarres,

couvercle et titulaire de vases (Fig. 44).
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Groupe: 6.6 | Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.6.1 Bols 1 13 60.9 %
2 70
3 3
4 1
5 1
6 1
6.6.2 Coupes 1 7 12.3 %
2 4
3 4
4 2
5 1
6.6.3 Marmites 1 12 13.7%
2 1
3 6
4 1
6.5.4 Gobelets 1 3 5.5%
2 5
6.6.5 Jarres 1 2 6.2 %
2 3
3 4
6.6.6 Couvercles 1 1 0.7 %
6.6.7 Titulaire de vase 1 1 0.7 %

Fig. 44. Récipients du groupe 6 regroupés par famille.

Les bols représentent ici plus de 60 % du total. IIs sont de formes tres variées, divisées en six
catégories, dont plus de 65 % sont a bord resserré. Il existe quelques cas a bord vertical ou
¢vasé et levre épaissie a I’intérieur au profil arrondi. Quelques éléments ont une lévre au

profil coupée au couteau. Le dégraissant est, dans la plupart des cas, moyen ou grossier.

La majorité des coupes sont de grande taille et fabriquée avec un dégraissant grossier. Presque
toutes les formes sont basses et larges, a bord évasé et 1évre épaissie au profil arrondi. Les
surfaces sont généralement engobées a I’extérieur et a I'intérieur a I’ocre rouge ; quelques

récipients sont également lissés a I’intérieur.

Les marmites et gobelets sont également de formes variées, avec un dégraissant moyen ou fin.
Ils représentent un peu moins de 20 % du total. Les gobelets se séparent en deux groupes. Le
plus souvent, soit dans plus de 60 % des cas, ils sont en forme de tulipe, a fond & dépression
concave, panse verticale, ouverture évasée et lévre épaissie au profil arrondi. Les gobelets

restants sont a fond a dépression concave, panse hémisphérique et ouverture évasée.

Les jarres représentent 6.2 % des effectifs de ce groupe. Le dégraissant est généralement

moyen ou grossier. Il existe trois catégories de formes : la premicre, a col large et levre
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¢paissie, représente 20 % ; la deuxiéme, a col court et lévre repliée a I’extérieur, représente 33
% du total ; enfin, la majorité est caractérisée par un col court et étroit et une lévre €paissie au

profil arrondi.

Il existe quelques formes particulieres et peu fréquentes, comme le couvercle et le titulaire de

vase, mais chacune de ces formes n’est représentée que par un unique échantillon.

Le groupe 7 réunit les céramiques datant du Ier siécle de notre ere. L’éventail de ce groupe est
composé presque pour moiti¢ de jarres. Le deuxiéme type majoritaire est celui des bols,
séparés en trois formes ; puis viennent les marmites. Le reste des récipients sont des gobelets,
qui ne représentent que 3.7 % du total (Fig. 45). Le dégraissant est le plus souvent moyen ou

grossier, semblable a ceux du groupe 6 de Zankor.

Groupe: 6.7 | Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.7.1 Bols 1 1 28.5%
2 2
3 3
6.7.2 Jarres 1 4 44.4 %
2 2
3 1
4 1
5 1
6 3
6.7.3 Marmites 1 1 22.2%
2 1
3 1
4 3
6.7.4 Gobelets 1 1 3.7%

Fig. 45. Récipients du groupe 7 regroupés par famille.

Les bols représentent plus de 28.5 % du total des effectifs de ce groupe. Ils sont généralement
a bord resserré¢ (70 %), sauf quelques ¢léments a bord vertical. Les dégraissants sont de

qualit¢é moyenne. Presque tous ces récipients ont une leévre épaissie.

Les jarres, de formes variées, se divisent en six formes. La majorité posséde un col haut, une
ouverture resserrée et une lévre épaissie au profil arrondi. Les jarres restantes sont a col court,

ouverture évasée et lévre convexe a ’extérieur.

Les marmites sont de grande taille, avec un diameétre a I’ouverture mesurant, pour la plupart,

entre 30 et 44 cm. Il existe quatre variantes de marmites, dont une majorité a bord évasé.
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Les gobelets sont trés rares dans ce groupe, ne représentant que 3.7 % du total. Ils sont tous en

forme de tulipe, avec un diamétre maximal a ’ouverture de 10 cm.

Le groupe 8 est composé de céramiques grossiéres fabriquées en pate beige, avec des
dégraissants généralement moyens, et parfois grossier. Un peu plus de 58 % des récipients

sont de jarres, et environ 20 % sont des marmites et des bols (Fig. 46).

Groupe : 6.8 | Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.8.1 Bols 1 4 20.7 %
2 1
3 7
6.8.2 Marmites 1 2 20.7 %
2 9
3 1
6.8.3 Jarres 1 7 58.6 %
2 12
3 5
4 5
5 6

Fig. 46. Récipients du groupe 8 regroupés par famille.

Les bols se séparent en trois catégories. Environ 60 % possédent un bord resserré avec une
levre épaissie au profil arrondi, tandis que 33 % sont a col long et bord vertical. Les quelques

¢léments restants sont a bord resserrée et lIévre aplatie.

Les marmites sont également divisées en trois catégories. La majorité est a bord évasé et levre
au profil arrondi (75 %) ; la deuxiéme catégorie est a bord resserré et levre au profil
arrondi (16 %) ; et la troisiéme catégorie, qui représente 9 % des effectifs, posséde un bord

¢vasé avec une levre au profil triangulaire.

Les jarres, également de formes variées, se séparent en cinq catégories. La plupart de ces
récipients sont a col haut et étroit, bord resserré et Ievre épaissie au profil arrondi (34 %) ; les
jarres a bord évasé et levre affinée représentent 20 % ; et le reste regroupe des jarres a col

resserré et court, et a bord évasé et convexe a l'extérieur.

Dans le groupe 9, la plupart des céramiques est fabriquée en pate grossiére ou moyenne avec
un dégraissant mélangé avec des maticres organiques broyées. Plus de 35 % d’entre elles sont

des bols. Le reste est constitué¢ de marmites, jarres, gobelets et coupes (Fig. 47).
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Groupe: 6.9 Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.9.1 Bols 1 8 352 %
2 2
3 3
6.9.2 Marmites 1 3 26.7 %
2 1
3 5
6.9.3 Jarres 1 3 23.5%
2 3
3 3
6.9.4 Gobelets 1 1 2.9 %
6.9.5 Coupes 1 3 8.8 %
6.9.6 Doka 1 1 2.9%

Fig. 47. Récipients du groupe 9 regroupés par famille.

Les bols se répartissent en trois catégories. Un peu plus de 61 % sont a bord resserré et levre
épaissie au profil arrondi. Les bols a bord vertical et levre €paissie a I’intérieur représentent
15 % du total. Quant aux bols a bord resserré et 1evre au profil en pointe, ils représentent 24 %
des effectifs. Le dégraissant est généralement moyen, mais nous notons la présence de

quelques ¢éléments a dégraissant grossier ou fin.

Les marmites se divisent également en trois formes. La majorité est a bord évasé et levre
¢épaissie au profil arrondi (56 %). Les marmites a bord resserré et levre épaissie représentent

43 % du total. Les 11 % restants sont des marmites a bord évasé et levre convexe.

Les jarres sont également séparées en trois formes, majoritairement a bord resserrée. La
premiere catégorie correspond a des jarres a col court et étroit avec une lévre épaissie au
profil arrondie. La deuxieme comprend des récipients a col large et levre repliée a ’extérieur.

Enfin, la troisiéme catégorie est a col haut et lévre arrondie.

Les gobelets représentent seulement 2.9 % du total. Ils sont a bord évasé et levre au profil

arrondi. Le diameétre a ’ouverture est de 7 cm.

Les coupes sont également rares dans ce groupe, ne représentant que 8 % du total. Elles sont

généralement de profil simple, a bord évasé et levre arrondie.

Dans le groupe 10, les dégraissants sont fins, pour la plupart, composés d’argile organique, de
quartz et de fragments de végétaux ; quelques ¢léments sont fabriqués avec un dégraissant

moyen. Ce groupe est essentiellement constitué de bols, coupes, gobelets et jarres (Fig. 48).
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Groupe: 6.10 Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.10.1 Bols 1 1 36.8 %
2 2
3 3
4 1
6.10.2 Coupes 1 2 15.8%
2 1
6.10.3 Gobelets 1 1 53%
6.10.4 Jarres 1 3 42.1 %
2 3
3 2

Fig. 48. Récipients du groupe 10 rgroupés par famille.

Les bols représentent 36.8 % du total de ce groupe et se séparent en quatre formes. Un peu
plus de 60 % sont a bord resserré et Ievre épaissie au profil arrondi. Les autres ¢léments sont

soit a bord évasé et levre aplatie, soit a bord vertical et levre simple au profil arrondi.

Les coupes représentent un peu plus de 15 % du total et se séparent en deux formes. La
majorité est a bord évasé et lévre épaissie a D'intérieur (73.5 %). Les 26.5% restants

correspondent a des modeles a bord évasé, mais levre affinée a I’extérieur.

Les gobelets sont, en général, de profil simple, a bord évasée et lévre épaissie au profil

arrondi. IIs posseédent un diameétre maximal de 12 cm.

Les jarres représentent la majorité des céramiques de ce groupe, avec 42.8 % du total du
groupe. Elles se séparent en trois formes, avec une majorité a col court étroit et a bord évasé

(62.5 %). Le reste des jarres posseéde un col large et une levre repliée (37.5 %).

Le groupe 11 est composé de céramiques en pate grise ou, quelques fois, orangée. La plupart
d’entre elles, soit plus de 85 % des effectifs du groupe, sont fabriquées avec des dégraissant
fins ou moyens, contenant des minéraux naturels fins, des fragments de végétaux fins et
quelques quartz roulés. Les récipients de ce groupe sont constitués de bols (42.8 %), de jarres

(23.8 %), de coupes (19 %) et de marmites (14.4 %) (Fig. 49).
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Groupe: 6.11 Type Famille | Récipients | Total catégorie
6.11.1 Bols 1 2 42.8 %

2 1
6.11.2 Coupes 1 3 19 %

2 1
6.11.3 Jarres 1 5 23.8 %
6.11.4 Marmites 1 2 14.4 %

2 1

Fig. 49. Récipients du groupe 11 regroupés par famille.

Les bols sont, en général, a bord resserré. IIs se séparent en deux catégories, selon la forme de
la levre. Une majorité 1’a pointue (78 %), mais il existe quelques cas a leévre €paissie au profil

arrondi (22 %). Les bols sont fabriqués avec un dégraissant moyen.

Les coupes sont également réparties en deux formes : I’'une évasée a levre épaissie au profil

arrondi (80 %), ’autre a levre replice.

Les jarres sont, le plus souvent, fabriquées avec un dégraissant moyen et possedent un col

large et vertical, une ouverture resserrée et une levre repliée a I'extérieur.

Les marmites se présentent sous deux formes distinctes. La majorité présente une ouverture
resserrée et une levre épaissie a I’intérieur (74 %) ; et la forme minoritaire est resserrée a levre

au profil en pointe (26 %).

7.2. Comparaisons :

Notre étude a été réalisée a partir des céramiques retrouvées sur le site de Zankor, situé dans
la partie méridionale du Ouadi el-Milk. Les échantillons analysés sont constitués du matériel
ramass¢ en surface sur le site de 1'ancienne ville durant la campagne de ramassage en 2015,
auquel s’ajoute une partie du matériel découvert précédemment et conservé dans les réserves
du Musée national du Soudan a Khartoum. Les céramiques découvertes en surface sont peu
nombreuses, car elles sont souvent endommagées par 1’érosion, les effets du ruissellement sur
le sol et les remplois de briques pour le village moderne. L’échantillon retenu regroupe les

différents types de fabrications, de pates, de formes et de décors (techniques et iconographie).

Les premicres constatations sont les suivantes. Quasiment toute la poterie est modelée a la
main et faite a partir d'une argile alluviale a pate noire. Nous avons identifié, a partir de ces
¢chantillons, onze groupes de production répartis en cinq catégories selon la période

chronologique (Fig. 50).
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Groupe Date conventuelle | Catégories : Date calibrée | Périodes a Zankor
6.1. Groupe 1 Post-Néolithique Environ 4000 av. J.-C. Post-Néolithique
€ oy Z .
6.2. Groupe 2 3250+ 35 BP. 1615 av. J.C. 4 1445 av. J.-C. 2" millénaire av. J.-C.
6.3. Groupe 3 2040 + 40 BP.
6.4. Groupe 4 2040 £ 50 BP
2000 + 30 BP. 180 av. J.C.a 70 av. J.-C. Culture de Zankor
6.5. Groupe 5 Zg¢ro Autour de I’an zéro
6.6. Groupe 6 2040 £ 50 BP
2000 + 30 BP.
6.7. Groupe 7 684 + 30 BP.
6.8. Groupe 8 715 +£30 BP. N
1250 ap. J.-C. a 1450 ap. J.-C.
6.9. Groupe 9 290 = 70 BP. P P Lulture de Zankor
oyen-age
6.10. Groupe 10 565 + 30 BP.
6.11. Groupe 11 Groupe non daté Céramique en pate
............................ grise
Groupe non datée

Fig. 50. Ensemble des datations C"des groupes de la céramique de Zankor.

La premicre catégorie rassemble les productions les plus anciennes. Elle se caractérise par la
présence dans la pate de nombreux quartz broyés et de quelques minéraux fins mélangés a
l'argile alluviale. La fabrication est trés fine, la surface est lissée. Les formes retrouvées sont
des bols et des jarres. Ils portent un décor constitué de bandes de zigzags et des lignes
horizontales. Ces productions sont semblables a celles connues durant le Néolithique dans le
Soudan central et dans le Haut Ouadi Hawar. Ces tessons sont datés de la période Post-

Neéolithique, entre 6000 et 2500 av. J.C.

La deuxieéme catégorie est constituée de vases a pate argileuse avec des dégraissants mixtes,
végétaux et matieres organiques ainsi que du quartz et de 1’os en poudre. L’ensemble des
dégraissants est broy¢ finement. La pate beige est assez grossicre. Elle rassemble des bols, des
coupes et des jarres. La surface est polie et couverte d'un décor au peigne avec quelquefois

des zigzags imprimés a la molette pivotante trés fine. Cette production est datée a Zankor

entre 1615 av. J.-C. et 1445 av. J.-C.

Au cours de notre recherche, nous n’avons pu identifier aucun paralléle ou observé aucune
similitude avec les productions connues dans la vallée du Nil ou dans le désert occidental.

Une production comparable a cependant était identifiée sur les sites autour du Djebel Zankor .

La troisieéme catégorie, dite "de Zankor", se caractérise par une argile grossiere mélangée avec

des minéraux naturels fins, du quartz roulé et des maticres organiques broyées. Les
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céramiques sont montées a la main selon la technique du martelage sur forme concave Elles
sont engobées et polies ou brunies. Les formes sont variées : contenants, vaisselles de table.
La levre et I'épaule portent un décor constitu¢ de motifs géométriques combinant des lignes
incisées, des bandes de hachures, des chevrons, des lignes ondulées et des croisillons. Les
coupes ouvertes ne sont pas décorées. Cette production est datée a Zankor entre 180 av. J.C. a
70 av. J.-C. Ces datations correspondent a la période méroitique, mais aucun lien avec la

vallée du Nil n’est prouvé.

La quatrieme catégorie rassemble des céramiques a pate grossiere constituée d’argile et de
quelques minéraux naturels fins, mélangés avec de nombreux quartz roulés. Elles sont
fabriquées a la main selon la technique du martelage sur forme concave. Ce groupe est
constitué de contenants et de jarres grossieres. Ces céramiques portent des décors combinant

des lignes horizontales, des chevrons, des croisillons et, au-dessous, des bandes de triangles.

Cette production est datée, grice aux analyses C'* réalisées par 1'Université de Lille 3, du

Moyen-age, entre 1250 ap. J.-C. et 1450 ap. J.-C.

Les céramiques de ces quatre groupes ont été réalisées a partir de matériaux (argile,
dégraissants) locaux. Toutes époques confondues, il y a de grandes similitudes dans les

productions : méme argile, peu d’évolution dans les formes.

Au Néolithique, les productions céramiques a Zankor sont techniquement similaires a celles
de la plupart des régions soudanaises, ce qui témoigne de I’existence de liens culturels,
probablement dus aux transferts de populations entre ces régions, notamment par le biais des

pistes caravaniéres entre 1’ouest du Sahara et la vallée de Nil.

Pour les autres périodes, nous n’avons identifi¢ aucune similitude dans les productions de
Zankor et celle de la vallée du Nil et du Ouadi Howar. Il semble qu’a ces époques, les

contacts aient €t¢ interrompus.

Enfin, la cinquieme catégorie a été trouvée au cours de notre mission a Zankor en 2015. La
fabrication est tres spéciale, modelée en pate fine ou moyenne (P4 et P5). Cette production n’a
pas été datée par C", mais elle semble étre plus ancienne que le deuxieme millénaire. Aucun

lien avec la vallée de Nil, ni le Nil blanc ni le Kordofan n’a été prouvé.

En étudiant les échantillons des différentes époques, nous constatons des continuités dans les

fabrications de céramiques a Zankor. Par ailleurs, certaines techniques semblent réservées a
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des formes précises ; ainsi les grandes jarres et les contenants ne sont pas engobés. L’engobe
apparait réservé a une vaisselle plus fine destinée au service de la table : bols, plats, petites
jarres. Notre recherche a permis de mieux comprendre les caractéristiques de ces productions

et leurs particularités.

Elle a permis également de mieux connaitre la région encore trés peu prospectée du Ouadi el-
Melik et de mieux appréhender I’histoire du site de Zankor. Par I’étude de types de céramique
jusque-la inconnus, elle a apporté de nouveaux ¢léments a la connaissance des civilisations du
Soudan ancien .Mais cette étude n’a été réalisée qu’a partir de céramique et de tessons
ramassés en surface, ce qui donne forcément une vision partielle. Pour mieux documenter ces
céramiques, il serait maintenant nécessaire d’entreprendre des fouilles systématiques dans les
sites de Ouadi el-Melik, notamment sur ceux des environs de Zankor. C’est pourquoi, nous
envisageons a I’avenir, dans le cadre de la National Corporation for Antiquities and Museum,
la constitution d’un programme de recherche dans la région ainsi qu’une étude systématique
du matériel conservé au Musée national du Soudan a Khartoum. La poursuite de ces
recherches permettra, nous I’espérons, une meilleure connaissance de cette culture jusqu’ici

pc€u connue.
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Planche 1. Ensemble du groupe 6.2.1- Marmites (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Planche 2. Ensemble du groupe 6.3 : Jarres - 6.3.4, Marmites - 6.3.3 et Bols - 6.3.1 (Echelle : 1.5: 5 cm).
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Planche 3. Ensemble du groupe 6.4 : Marmites - 6.4.1 et Bols - 6.4.2. (fchelle : 1.5: 5 cm).
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Planche 4. Groupe 6.5 : Marmites - 6.5.2, Jarres - 6.5.4, Coupes - 6.5.3, et Bols - 6.9.1 (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Planche 5. Ensemble du groupe 6.6 : Bols - 6.6.1 (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Planche 6. Ensemble du groupe 6.6 : Bols - 6.6.1 (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Planche 7. Ensemble du groupe 6.6 : Coupes - 6.6.2 (fchelle: 1.5: 5 cm).
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Planche 8. Ensemble du groupe 6.6 : Gobelets - 6.6.4 (Echelle : 1.5: 5 cm).
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Planche 9. Ensemble du groupe 6.6 : Jarres - 6.6.5 (Echelle : 1.5 : 5 cm).

Planche 10. Ensemble du groupe 6.6 : Titulaire de vase - 6.6.7 (F366). (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Planche 11. Ensemble du groupe 6.7 : Jarres - 6.7.2, Marmites - 6.7.3 et Bol - 6.7.1 (Echelle : 1.5: 5 cm).
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Planche 12. Ensemble du groupe 6.7 : Jarres - 6.7.2, Bols - 6.7.1, et Marmites - 6.7.3 (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Planche 13. Ensemble de groupe 6.8 : Jarres - 6.8.3, Marmites - 6.8.2, et Bols — 6.8.1 (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Planche 14. Ensemble du groupe 6.8 : Jarres - 6.8.3, Marmites - 6.8.2, et Bols - 6.8.1 (Echelle : 1.5 : 5 cm).

151



28mV

i s“° "’00300 \
F227 6
b 4
[
o
l//
% o
N F179
A : T
| \ /
[\
F300
v s VE 2y
’ D"“"‘\
F162
F246
= -
Sm

Planche 15. Ensemble du groupe 6.9 : Bols - 6.9.1, Marmites - 6.9.2 et Jarres - 6.9.3. (Echelle : 1.5 : 5 cm)
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Planche 16. Ensemble du groupe 6.10 : Jarres - 6.10.4, Gobelets - 6.10.3 et Coupes - 6.10.2 (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Planche 17. Ensemble du groupe 6.11 : Bol - 6.11.1, Coupe - 6.11.2 et Jarre - 6.11.3 (Echelle : 1.5 : 5 cm).
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 07/09/2015 |INofiche: 1| [Numéro et date de fouille ZKO 10/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.9.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 18 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal et quelques minéraux naturels fins
(mica) et quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 7.5YR5/4 | |nt: Beige rosé 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée, lévre au profil arrondie et épaissie.

i vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm

Dii iontesson: |H. 52cm ‘ L: 7.4cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. levre : 2.3cm ‘

Decor : : Sous la lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures trés profond sous la lévre.

Datation : 290 * 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo ’ i Dessin

STz,

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 07/09/2015 |INofiche: 2 | [Numéro et date de fouille ZKO81/2015 |
N° Musée : | [type: Bol-6414 | | Forme: 1 | |Lieude conservation: L18 |
T Non tourné |Pate type : Alluviale P4 | pate qualité :  Moyen | c s<imm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica et os d'animaux broyé fin), fin végétal
et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 18cm |
Dimension tesson: | H. 5cm ‘ L: 85cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. levre : 1.4cm ‘
Decor : : surla lévre ‘

: Incisé ‘

Motif : Lignes incisée horizontale, trois bands verticales remplis par des hachures
verticales, ligne incisée obliques penchée a droit et encore band oblique
penchée a droit remplis par des hachures incisée horizontale.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 07/09/2015 | IN° fiche : 3 | |Numéro et date de fouille ZKO 201/2015 |
N° Musée : | Type: vame-672 | Forme: 1 Lieu de conservation: L18 |
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal et quelque minéraux naturels fin et de
(mica), nombreux quartez roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5RY 4/3 Int : Brun 7.5YR 4/3 ‘ Tranche : Brun et noir a I'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : lissée

Forme : Ouverteur de lévre vérticale

D vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 34 cm
tesson: |H.79cm | L. 75cm | |Ep. moy: 14cm Ep. lévre : 2.4 cm ‘
Decor : : Sous et sur la levre ‘
T i : incisé ‘

Motif : Ligne de hachures incisées profond sous la Iévre, penchées a droit et ligne de
hachures incisées profond sur la lévre et deux lignes incisées horizontale trés
profond en dessous.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tessous

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin v

[ ,””I:ix,

Date : 08/09/2015 |INofiche: 4 | [Numéro et date de fouille ZKO63/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.6.1 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L18 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 2.5YR Int : Brun foncé 10YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : : éngobée ‘ éri : lissée ‘
Forme : Ouverture verticale, lévre simple ‘
Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm ‘
Dimensiontesson: H.72cm | 1: 97cm | [Ep.moy: 12cm Ep.levre: 16om |
Decor : : surla lévre ‘

: alamolette ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droit et triangle point
vers hut remplis de lignes de hachures I'une a droit et 'autre vers la gauche.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a I'intérieur sur la lévre.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 08/09/2015 |INofiche: 5 | [Numéro et date de fouille ZKO 88/2015 |
N° Musée : | Type: Bol-651 | Forme: | [Lieu de conservation: L18 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité :  Moyen ‘ Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Bol de pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végitales fin,
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée

‘ Extérieure : Lissée |

Forme : Ouverteur resserrée ; lévre épaisse au profil pointe.

Date : 08/09/2015 |INofiche: 6 | [Numéro et date de fouille ZKO 140/2015 |
N° Musée : " ‘ Type : Bol -6.9.1 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 122 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P2 |pate qualité :  Moyen | c c>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : : Lissée ‘ : Lissée

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm

Dimension tesson:  [H. 9cm | [L: @5em | [Ep.moy: 11om | eplevre: 18om |

Decor : : surla lévre ‘
T ique : incise ‘

Motif : Deux lignes de hachures obliques "penchées vers la droit', cinque bandes
verticales remplis de hachures horizontales en dessous, encore une ligne
incisée orizontale en dessous.

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'extérieur.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 28cm |
Dimension tesson: | H. 5.5cm ‘ L: 6.5cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. levre : 1.4cm
Decor : : surla lévre

: alamolette

Motif : Oval form en pointillées & la molette sur la lévre. poingons.

Datation : 290 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 08/09/2015 | IN° fiche : 7 | |Numéro et date de fouille ZKO213/2015 |
N° Musée : “*** ‘ Type : Jarre - 6.8.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 122 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen [o] :<1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant grossier végital et quelque minéreux naturels fin (mica),
nombreux quartiz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5RY 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noir a I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : lissée

Forme : Ouverteur évasée avec lévre repliée a I'extérieur.

Date : 08/09/2015 |INofiche: 8 | [Numéro et date de fouille ZKO 145/2015 |
N° Musée : ***** ‘ Type : _Marmite - 6.8.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 122 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C :>1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin végitale et quelque minéral naturel (mica), fin
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 7.5YR 6/6 Int : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

D vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm
tesson: |H.67cm | L:59cm | |Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.8cm ‘
Decor : : sous et sur la levre ‘

T ique : incisé

Motif : Ligne de hachures croisées sur la levre

Trai de surface : : Lissée ‘ : Lissée
Forme : Ouverture resserrée
Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 46 cm ‘
Dimensiontesson: H. 9.5cm ‘ L: 7cm ‘ Ep. moy: 1.5cm Ep. levre : 2.4 cm

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tessous

Bibliographie :

Remarques : Ampreintes de graines sur les surfaces

Decor : : Surlalévre et la panse

: Incisé

Motif : Lignes de hachures penchées a gauch sur la lévre et dix lignes incisées
horizontales sur la panse.

Photo Dessin

¥

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin o= ¥
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.3.3 ‘ Forme :

Date : 08/09/2015 ‘ N fiche : 9 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 13/2015

‘ Lieu de conservation : L 128 ‘

T Non tourné | pate type : Alluviale P2 | Pate qualite:  Moyen [ c i>1mm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica), fin quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 6/5 Int : Brun 7.5YR 6/5 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie

i fon vase : H: L ‘ Daimetre : 40 cm

Di jiontesson: |H. 54cm ‘ L: 87cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. levre: 1.5¢cm ‘

Decor : : sur la lévre et la panse ‘
T ique : incise ‘

lignes de zig-zags en dessous, encore lignes de hachures en pointillées

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droit sur la levre et deux

obliques penchées a droit et deux lignes de zig-zags en forme de chevrons en

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 0810912015 ||N°fiche: 10 ||Numéro et date de fouille ZKI51/2015 |

N°Musée: | Type: Bol-651 | | Forme: | [Lieu de conservation : L128 |

T Non tourné | Pate type : Allwviale P2 | Pate qualite:  Moyen ¢, c>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végital, fin quartz
roulés.

Couleur : Ext : Beige 5YR 4/4 Int : Beige 5YR 4/4 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée, lévre rondext simple.

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 26cm |
Dimensiontesson: | H. 4.5cm ‘ L: 4cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. levre : 1.1cm ‘
Decor : : surla lévre et la panse ‘

: incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures obliques penchées vers le droit sur la lévre et six
lignes incisées irréguliers horizontales sur la panse.

dessous.
Datation : Début de notre ere Etat : Tesson
Bibliographie : “*****
Remarques :
Photo Dessin

Datation : Début de notre ere Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 08/09/2015 |INofiche: 11| [Numéro et date de fouille ZKO 260/2015 |

N° Musée : | Type: Mamite-673 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L 128

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en grossier pate avec dégraissant grossier végétal et quelque minéraux naturels fin
(mica), nombreux quartez roulés.

Couleur : Ext : beige 5RY 4/4 Int : Beige 5YR 4/4 ‘ Tranche : beige et noir a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : lissée

Forme : Ouverture resserrée, lévre pointue

Date : 08/09/2015 |INofiche: 12| |Numéro et date de fouille ZKI40/2015 |
N° Musée : ***** ‘ Type: Marmite -6.5.2 ‘ Forme : ‘ Lieu de conservation : L 122 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques, moyenne de
quartz roulés

Couleur : Ext : Beige 5YR 4/4 Int : Beige 5YR 4/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: ‘ | Daimetre : 38cm
tesson: H.9cm ‘ L: 6cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. lévre : 25cm ‘
Decor : : surla lévre ‘
Te i : incisé ‘

Motif : Ligne de chevrons incisées profond et ligne de losanges bordées par une
ligne, encore ligne de chevrons penchée a droit en dessous.

Forme : Fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée, Lévre au profil lévre pointue et épaissie. ‘

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tessous

Bibliographie :

Remarques :

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 32cm ‘
Dimension tesson: | H. 4.5cm ‘ L: 5.7cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. lévre : 1.8cm ‘
Decor : : surla lévre ‘

: alamoletts et incisé |

Motif : Deux bands horizontale remplis de ligne de hachures obliques en pointillées
penchées vers la droit.

Photo Dessin

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée :

Type: Marmite -6.5.2 ‘ Forme :

Date : 10/09/2015 ‘ N° fiche : 13 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 85/2015

‘ Lieu de conservation : L 124 ‘

T Nontoumé | Pate type : Alluviale P2 | pate qualite:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica), quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 5YR 4/4 Int : Beige 5YR 4/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Panse convexe, ouverture verticale, lévre arrondie.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 40 cm

Di ion tesson : H. 5cm ‘ L: 11.5¢cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 15cm ‘

Decor : : surla lévre ‘
T ique : incise ‘

Motif : Ligne de chevrons sur la leévre et bands verticales remplis remplie de
hachures horizontales en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/09/2015 ‘ Ne fiche : 15 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 14 /2015

N° Musée : ™ | Type: Jame-683 | Forme: 2

Lieu de conservation : L 128 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/09/2015 |INofiche: 14 | [Numéro et date de fouille ZKO 138/2015 |

N° Musée : ****** ‘ Type: Marmite - 6.4.1 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 128 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés

Couleur : Ext : Brun 7.5RY 5/4 | /It : Brun 7.5RY 5/4 | Tranche : Brun et noir  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : lissée

Forme : Ouverture resserrée ; lévre au profil arrondie et épaissie.

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 38cm |
Dimensiontesson: | H. 6.7cm ‘ L: 9.3cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. levre : 2.5cm ‘
Decor : : surla lévre et la panse ‘

: incisé et a la molette |

Motif : Lignes de hachures en pointillées obliques penchées a droit et lignes de
zigzags en pointillées en dessous, trois lignes incisées obliques penchées a
droit et trois autres penchées vers la gauche en dessous sur la panse.

Datation : |- IVe siécle Etat : Tessous
Bibliographie : “""*

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 7.5YR 5/4 Int : Beige 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie

Date : 10/09/2015 |INofiche: 16| [Numéro et date de fouille ZKO233/2015 |
N° Musée : “*** \ Type: Jarre-6.104 \ Forme: 1 \ Lieu de conservation : L 128 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate fine avec dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 2/5 Int: Brun 7.5 YR 2/5 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 34 cm
tesson: |H. 9.7cm ‘ L: 10.7cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre: 1.8cm ‘
Decor : : sur lalévre et la panse ‘
T i : incisé ‘

Motif : Lignes de chevrons poits vers la gauche incisées sur la levre et dix lignes
incisées horizontales sur la panse

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Forme : Ouverture resserrée ; Col haut et levre convxe ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm ‘
Dimension tesson : H. 5cm ‘ L: 85cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.2cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation: |- VllI siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'extérieur.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée :

Type: Marmite -6.5.2 ‘ Forme :

Date : 10/09/2015 ‘ N° fiche : 17 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 112/2015

‘ Lieu de conservation : L 128 ‘

T Non tourné |Pate type : Alluviale P2 | pate qualite:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végitales fin,
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée, lévre au profil arrondie et épaissie.

i vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 32 cm

Dii ion tesson : H. 13cm ‘ L: 12cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. levre : 1.6cm ‘

Decor : : surla lévre ‘
T i : incisée ‘

Motif : Ligne de hachures obliques penchées a droit sur la lévre, impressions de
vannerie sur la lévre et la panse.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/09/2015 |INofiche: 18 | [Numéro et date de fouille ZK020/2015 |
N° Musée : ****** ‘ Type: Marmite - 6.8.2 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation: L18 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier ‘ C . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant grossier minéral naturel (mica), nombreux quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : Ouverture évasée : lévre épaissie a l'intérieur

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 34cm |
Dimension tesson: | H. 94cm ‘ L: 6cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. levre : 1.8cm ‘
Decor : : surla lévre ‘

: Impressions de vannerie, et incisée ‘

Motif : Ligne de hachures croisées sur la lévre, Impressions de vannerie sur la panse.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Bibliographie : “*****
Remarques :
Photo & . Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 10/09/2015 |INofiche: 19| [Numéro et date de fouille ZK129/2015 |
N° Musée : \ Type : _Marmite - 6.4.1 \ Forme : \ Lieu de conservation : L 18 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz broyés.

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 5/3 Int: Brun 7.5 YR 5/3 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : lissée

Forme : Ouverture resserrée, lévre au profil arrondie et épaissie.

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm
tesson: |H. 5cm |lL:65cm | |Ep. moy: 0.8em Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : surla lévre ‘
Te i : incisée et Impressions de vannerie ‘

Motif : Ligne de hachures obliques penchées a droit, et deux lignes de zig-zags en
dessous, deux lignes incisées obliques i'une & gauche et I'autre vers le droit
sur la lévre; impression de vannerie sur la panse.

Datation : Post

Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Date : 10/09/2015 |INofiche: 20 | [Numéro et date de fouille ZKO61/2015 |
N° Musée : “***** ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation: L18 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier avec dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | |Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Engobée ‘ éri : lissée ‘

Forme : Ouverture resserrée : lévre épaissie. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 14 cm ‘
Dimension tesson: H. 10cm ‘ L: ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre : 1.4cm ‘
Decor : : surla lévre ‘

: incisée ‘

Motif : Lignes de hachures obliques penchées a droit et en dessous une ligne de
zigzags en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decorée non engobée

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/09/2015 |IN"fiche: 21 | |Numéro et date de fouille ZKO 227/2015 |
N°Musée: “** | Type: Mammite-621 | Forme: Lieu de conservation: L18 |
T Non tourné |Pate type : Allviale P3| pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Marmite en pate fine avec dégraissant fin végétal et fin minéraux naturels (mica et os d'animaux
broyé fin), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 5/6 Int : Brun 7.5 YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre épaissie au profil arrondie.

Di ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 28 cm
Di iontesson: |H. 4.5cm ‘ L: 55cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre: 1.2cm ‘
Decor : : Sur la lévre et la panse ‘

T i : Au poingon.

Motif : Ligne de poingons profonds obliques penchés vers le droit sur la lévre et la
panse.

Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Ampreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 14/09/2015 |INofiche: 22 | [Numéro et date de fouille fiche On°135- |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 137 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant végetal et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz
roulés; empreintes de graines a I'intérieur.

Couleur : Ext : Roge foncé 10R 3/6 Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : éngobée a I'ocre rouge‘ Extérieure : Lissée

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée.

Dimension vase : H: L \

Dimension tesson: |H. 11.9cm ‘ L: 11.1cm ‘ Ep.moy: 1.1cm

Daimetre : 24 cm

Ep. lévre: 1.9cm

Decor : : surla lévre

: incisée

Motif : incisé sur la levre, ligne de hachures croisées et deux lignes de zig-zag en
dessous

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n° 2.

Remarques : La partie decoré non engobée, engobée a l'intérieur sur la lévre.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 14/09/2015 |IN°fiche: 23 | |Numéro et date de fouille fiche On°136- |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.3.1 ‘ Forme : Lieu de conservation: LI 23‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant végétal avec graines et quelques minéraux naturels
grossier (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 5/6 ‘ Int : Brun 5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Bol en forme moyenne et de ouverture resserrée et levre arrondie.

Date : 14/09/2015 |INofiche: 24 | [Numéro et date de fouille fiche On°143- |
N° Musée : Fiche38 |  [Type: Mamite-652 | | Forme: Lieu de conservation : L 128 |
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C :>1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier : dégraissant grossier végétal plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Int : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : engobée ‘ : Lissée

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm
tesson: H.136cm | [L: 9.6cm | |Ep. moy: 1.6cm Ep. lévre : 2.1cm ‘
Decor : : surla lévre ‘
Technique : & la molette dentée |

Motif : Line de hachures obliques (penchées sur la droite), 3 lignes de zig-zig en
dessous.

Forme : Marmite de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre épaissie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘

Dimension tesson:  H. 9.4cm ‘ L: 7.7cm ‘ Ep.moy: 0.9cm

Daimetre : 16 cm

Ep. lévre: 1.9cm

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n° 3.

Remarques :

Decor : : surla lévre

: Decorée a la molette dentée et incisée sur la lévre et la panse

Motif : Deux lignes de hachures obliques profondes incisées (penchées a droite) et
huit triangles remplis de lignes horizontales en pointillé avec une ligne en
dessous ; panse décorée a la molette.

Photo Dessin

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I, 2008, fiche n® 143.

Remarques : Panse montée dans une vannerie.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Bol-661 | Forme: 2

Date : 14/09/2015 ‘ N° fiche : 25 ‘ Numéro et date de fouille fiche O n°152 -

Lieu de conservation : L 127 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P7 | Pate qualite:  Moyen [ c i>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyen végeétal avec moins graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lavée ‘ Extérieure : engobée

Forme : Bol de forme grande, ouverture resserrée; lévre épaissie.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm

Dimension tesson: |H. 8.1cm | L. 6cm | |Ep.moy: 0.5cm Ep.levie: T4om |

Decor : : surla lévre ‘
Technique : Décorée & la molette dentée sur la lévre. |

Motif : lignes de hachures en pointillé (penchées a droite) et deux lignes de zig-zags
encore en dessous.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n° 53.

Remarques : Parie decoré non engobée.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 14/09/2015 ||N°fiche: 26 | |Numéro et date de fouille 1930 \
N°Musée: 2675-5 |  Type: Gobelet-664 | | Forme: 1 | |Lieude conservation: L 130 |
Te Non tourné | Pate type : Allwviale P7 | Pate qualite :  Grossier ¢, c>1mm |

Dégraissant : Gobelet en pate grossier : dégraissant grossier végétal plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun fonsé 5YR 3/4 ‘ Int : Brun fonsé 5YR 3/4 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : engobée

Forme : Gobelet de forme évasée ; lévre épaissie et fond concave.

Dimension vase : H: 9cm \ L 11cem ‘ Daimetre O ‘
Dimension tesson : H. 7‘ L: ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. levre : 1.4cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée

Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite), deux lignes de
zig-zags en pointillé en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38. et 2013.
Yousif E. I, 2008, fiche n® 161.

Remarques : Parie decoré non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 14/09/2015 |INofiche: 27 | [Numéro et date de fouille 1930 |
N° Musée : 2670-4 ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L |30 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant moyenne végétal avec mons de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/8 ‘ Int : Rouge 10R 4/8 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : _engobée brunie

Date : 14/09/2015 |IN°fiche: 28 | |Numéro et date de fouille 1930 |

N° Musée : 2670 -1 ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 1 | |Lieude conservation: L 130 ‘

Forme : Forme: verticale ; Iévre épaissie et fond concave.

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate Moyenne avec dégraissant moyenne végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/8 | /Int : Rouge 10R 4/8 | Tranche : Brun etnoire a lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ :_engobée brunie ‘

D vase : H: [T | Daimetre : 15cm
tesson: |H.163cm | [L: 13cm | Ep.moy: 0.8em Ep.levre: 09om |
Decor : : sur la levre ‘
Technique : Decorée a la molette dentée |

Motif : lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite); ligne de zig-zags
en pointillé en dessous.

Forme : Forme: évasé ; lévre épaissie et fond concave. ‘

Dimension vase : H: 16.8cm ‘ L.: 15.5¢cm ‘ Daimetre : 13cm ‘

Dimensiontesson: H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : 1cm ‘

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38 et 2013.
Yousif E. I., 2008, fiche n° 163.

Remarques : engobée a l'intérieur 2 cm sur la lévre; partie decorée non engobée.

Decor : : surla lévre ‘

; Decorée la molette dentée |

Motif : lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite); ligne de zig-zags
en pointillé en dessous.

Photo = Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38 et 2013.
Yousif E. I, 2008, fiche n® 164.

Remarques : engobée a l'intérieur 2 cm sur la levre ; partie decorée non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 14/09/2015 |INofiche: 29 | [Numéro et date de fouille 1930 |
N°Musée: 2668-1 |  Type: Coupe-662 | Forme: 1 | |Lieude conservation: L130 |
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Coupe de pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/8 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche :

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Forme: évasée ; fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et lévre arrondie.

Di vase:  |H:164em || 32em | Daimetre : 32 cm
Di ion tesson : H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep.levre: 1.4cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décore |
Motif :
Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete
Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38 et 2013.
Yousif E. I., 2008, fiche n°165 .
Remarques : Impressions de vannerie sur la panse.
Fond non engobée.
Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 14/09/2015 ||N°fiche: 30 | |Numéro et date de fouille Ecmonds J. M., |
N° Musée : 2669 - 1 ‘ Type : Bol - 6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 124 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité :  Moyen | c c>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyenne avec minéral naturel (mica) et quelque végitale.

Couleur : Ext : Roge foncé 10R 3/6 Int : Roge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : engobée

Forme : Ouverteur resserrée ; levre arrondie.

Dimension vase : H: 14.8cm \ L.: 20cm ‘ Daimetre O ‘
Dimension tesson:  H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 1.1cm Ep. levre : ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette et impression de vanniére sur la panse. ‘

Motif : ligne de hachures penchées sur la droite en pointillée sur la levre.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38 et 2013.
Yousif E. I, 2008, fiche n°191 .

Remarques : Partie decorée non engobée, engobée a l'intéreur sur la lévre.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 14/09/2015 |INofiche: 31 | |Numéro et date de fouille Edmonds J.M., |
N° Musée : 2670 -2 ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation: L 115 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [o] ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol fabriqué dans une pate moyenne contenant un dégraissant vegetal et minéral naturel (mica).

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/8 Int : Rouge 10R 4/8 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : engobée ‘

Forme : sphérique, fonde arrondie et ouverture resserrée, lévre arrondié ‘

Date : 14/09/2015 |INofiche: 32 | [Numéro et date de fouille 2007 |
N° Musée : | [Type:  Jame-683 \ Forme: 3 \ Lieu de conservation : L 128 \
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier ‘ C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végital, fin quartz
roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 4/3 Int : Brun 7.5YR 4/3 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : lissée | : lissée ettapée avec natte |

D vase : H: [T | Daimetre : 13cm
tesson: |H. 17.0om | L. 136cm | |Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette ‘

Motif : ligne oblique en pointillée et de lignes de hachures penchées a haut sur la
lévre.

Forme : Forme: resserrée ; lévre épaissie de forme verticale |

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2013.
Yousif E. I, 2012, fiche n°192 .

Remarques : Partie decorée non engobée, engobée a lintéreur sur la lévre.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 18 cm ‘
Dimension tesson: | H. 7.4cm ‘ L: 7.5cm ‘ Ep.moy: 1.1cm Ep. levre : ‘
Decor : : Surla levre ‘

: incisée ‘

Motif : incisé sur la levre et le col, quatre lignes horizontales sous la lévre et lignes de
chevrons en dessous.

Photo Dessin

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38 et 2013.
Yousif E. I, 2008, fiche n° 7 et fiche On® 238.

Remarques : Panse modelée par l'intérieur avec une natte ; levre ajoutée et lissée).
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 14/09/2015 ‘ N fiche : 33 ‘ Numéro et date de fouille 2008

N° Musée : | Type: Bol-661 | Forme: 3

Lieu de conservation : L 128 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P7 | Pate qualite:  Moyen [ c i>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec de graine et quelques minéraux naturels
fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/6 Int : Brun 7.5YR 4/3 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasée, lévre épaissie et répliée a I'éxtérieur

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 20 cm

Dimension tesson: |H. 94cm | [L: 65cm | |Ep.moy: 07cm Ep.levie: T4om |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : ligne de hachures en pointillé et ligne de zig-zag en pointillé en dessous.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38 et 2013.
Yousif E. I., 2008, fiche n® 252.

Remarques : parie décoré non engobée, engobée & haut sur la lévre.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 14/09/2015 |INofiche: 34 | [Numéro et date de fouille ZKI4/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation: L18 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trail de surface : Intéri : brosée ‘ éri : engobée

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie a l'intérrieur.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 25cm |
Dimension tesson: H. 5.2¢cm ‘ L: 6cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. levre : 1.2cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: insisée ‘

Motif : ligne croisées sur la lévre

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : parie décoré non engobée, engobée & haut sur la levre.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 |INofiche: 35 | [Numéro et date de fouille 134/2008 |

N° Musée : ‘ Type : Bol - 6.6.1 ‘ Forme: 4 Lieu de conservation: L 137 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés; empreintes de graines a I'intérieur.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/8 Int : Beige 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

‘ Extérieure : Engobée de I'ocre rouge

Date : 30/09/2015 |IN°fiche: 36 | Numéro et date de fouille 137/2008 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.5.2 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 128 ‘

Forme : Ouverture resserrée, lévre coupée

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant grossier végétal et minéraux naturels grossier(mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traif de surface : Intéri : Brossée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: | | Daimetre : 34 cm
tesson: |H. 149cm | L. 128em | [Ep.moy: 07cm Ep.lévre: 1.1cm |
Decor : : Surla lévre ‘
Technique : & lamolette dentée |

Motif : Forme de chevrons

Forme : Marmite de forme moyenne avec ouverture resserrée, lévre au profil arrondie et épaissie. ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°134.

Remarques : La partie decoré non engobée.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 36 cm ‘
Dimensiontesson: H. 10.1cm ‘ L: 10.9cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. levre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla lévre et le col ‘

: lamolette dentée et incisé |

Motif : Deux lignes de hachures obliques (penchée vers la droite), triangles (points en
bas) remplis de lignes horizontales en dessous, une ligne horizontale encore
en dessous

Photo Dessin

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. E., 2008, fiche n® 137.

Remarques :

Photo " Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan) Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 N°fiche: 37 Numéro et date de fouille 138 /2008 Date : 30/09/2015 N°fiche: 38 Numéro et date de fouille 139 /2008
N° Musée : Type:  Bol-6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 N° Musée : Type : Bol-623 Forme : Lieu de conservation : L 128
Technique:  Nontourné |Pate type : Alluviale P7 | Pate qualité: ~ Moyen | |Compacite : <1 mm Technique:  Nontourné | pate type : Alluviale P3| pate qualité : Fin Compacite : <1mm

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels grossier (mica), Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin végétal et fin minéraux naturels (mica et os d’animaux broyé
quartz roulés (2 mm). fin), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 2.5YR 4/6 Int : Brun clair 10YR 5/4 Tranche : Beige et noire a lintérieur Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 Int : Brun 10YR 2/4 Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée brunie Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Polie

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée et lévre épaissie. Forme : Bol de forme formes moyennes avec ouverture évasé et lévre arrondie.

Dimension vase : H: L.: Daimetre : 24 cm Dimension vase : H: L.: Daimetre : 25cm
Dimension tesson: | H. 4.7¢cm L: 63cm Ep. moy: 0.5cm Ep. levre : 0.9cm Dimension tesson:  H. 5.7 cm L: 8.2cm Ep.moy: 0.5cm Ep. lévre: 1cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre Decor : Emplacement : Sur la lévre a l'intérieur et extérieur, et sur la panse

Technique : 4 la molette dentée Technique : incisé et a la molette

Motif : Ligne de hachures et ligne de losanges en pointillé coupés avec une ligne Motif : Extérieur: lignes de hachures, neuf lignes profondes verticales incisées en
verticale. dessous ; decorées a la molette encore en dessous, et lignes verticales et

horizontales croisées sur la panse

Intérieur: deux bandes de hachures en partie superposées

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson
Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38. Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. E., 2008, fiche n°138. Yousif E. E., 2008, fiche n°139.

Remarques : Partie decoré non engobée, engobée & haut de la lévre. Remarques : Decorées a la molette a l'interieur sur la levre.

Empreintes de graines sur les surfaces.

Photo Dessin Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan) Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 Ne fiche : 39 Numéro et date de fouille 140 /2008 Date : 30/09/2015 Ne fiche : 40 Numéro et date de fouille 141/2008
N° Musée : Type : Bol - 6.6.1 Forme: 1 Lieu de conservation : L 128 N° Musée : Type : Bol - 6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation: L 128
Technique: Nontouné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité :  Grossier | Compacite : > 1 mm Technique:  Nontourné | pate type : Alluviale P7 Pate qualité :  Moyen Compacite : > 1mm

Dégraissant : Bol en pate grossier avec dégraissant grossier végétal avec moins graines et quelques minéraux Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux
naturels grossier (mica), quartz roulés. naturels (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 2.5YR Int : Brun 7.5YR 5/3 Tranche : Beige et noire l'intérieur Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | |Int : Brun 7.5YR 5/4 Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : engobée brunie Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture verticale et Iévre épaissie a I'éxterieur. Forme : Bol de grande forme avec ouverture resserrée et lévre épaissie de forme arrondée

Dimension vase : H: Daimetre : 16 cm Dimension vase : H: Daimetre : 25cm
Dimension tesson : H. 45cm L: 7.1cm Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre : 1.4cm Dimensiontesson: H. 7.3cm L: 7.1cm Ep.moy: 0.8cm Ep. levre : 1.6cm
Decor : Emplacement : Surla lévre Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : & la molette dentée Technique : & la molette dentée
Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite) et lignes de Motif : Decoré & la molette sur la lévre, ligne de hachures obliques profondes
losanges en dessous penchées a droite et une ligne ondulée en pointillé en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson Datation : 2040 * 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.

Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n° 140. Yousif E. I, 2008, fiche n® 141.

Remarques : Partie decoré non engobée, engobée a I'intérieur sur la lévre. Remarques : Partie decoré non engobée.

Photo Dessin Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 |INofiche: 41 | [Numéro et date de fouille 144 /2008 |
N° Musée : | Type: Coupe-662 | Forme: 1 Lieu de conservation : L 128 |
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Coupe en pate fine : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : engobée brunie ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre épaissie.

i vase: H: L ‘ Daimetre : 34 cm

Dii iontesson: |H. 88cm ‘ L: 125cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre : 1.4cm ‘

Decor : : Sur la lévre et le col ‘
T ique : Incisée ‘

Motif : Deux triangles superposés, coupés par un motif de forme allongée en
dessous.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n° 144.

Remarques :

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 |INofiche: 42 | [Numéro et date de fouille 145/2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné | Pate type : Allwviale P7 | Pate qualite :  Grossier ¢, S<imm |

Dégraissant : Bol en pate grossier avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et grossier minéral
naturels (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 5YR 4/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée et lévre épaissie.

Dimensionvase:  H: [ L. \ Daimetre : 20om |
Dimension tesson: H. 6.3cm ‘ L: 83cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. levre: 1.2cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

T i : Incisée sur la lévre, ‘

Motif : Lignes de hachures croisées et ligne horizontale en dessous; partie décorée
comprise entre la lévre et la ligne horizontale non engobée.

Photo Dessin

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I, 2008, fiche n® 145.

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 |IN°fiche: 43 | [Numéro et date de fouille 146/2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.1.1 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P1 ‘ Pate qualité : Fin C :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant nombreux minéraux fins et nombreux quartz broyés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 4/4 Int : Brun10YR 2/1 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée, lévre coupée

Date : 30/09/2015 |INofiche: 44 | |Numéro et date de fouille 147 /2008 |
N° Musée : ‘ Type: Coupe -6.10.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin ‘ [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate fine : dégraissant fins végétaux et quelques minéraux naturels (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Brun 5.7YR 5/4 Int : Brun 5.7YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée

D vase : H: [T | Daimetre : 14 cm
tesson: |H.46cm | L:39cm | |Ep. moy: 0.5cm Ep. lévre : 0.8cm ‘
Decor : : Surla panse ‘
Te i : Imp! i { ala ‘
Motif :

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée et levre trés épaissie a l'intérieur.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘

Daimetre : 22 cm

Datation : Post-Néolithique Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n° 146.

Remarques : Leévre coupée au couteau

Photo Dessin i v
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Dimension tesson:  H. 3.4cm ‘ L: 29cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. levre : 0.9cm ‘
Decor : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation: |- VllI siécle. Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°147.

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 |INofiche: 45 | [Numéro et date de fouille 148/2008 |
N° Musée : | Type: Coupe-6.112 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L128 ]
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate fine : dégraissant fins minéral naturel (mica), et nombreax quartz broyés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/6 Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre épaissie.

D lon vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 14 cm
Di jiontesson: |H. 4.2cm ‘ L: 42cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. levre : 0.8cm ‘
Decor : : Sur la lévre et la panse. ‘
T ique : Vannerie ‘
Motif :

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°148.

Remarques :
Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 30/09/2015 |INofiche: 47 | |Numéro et date de fouille 150/2008 |
N° Musée : ‘ Type: Coupe-6.11.2 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen [o] ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 4/3 Int : Brun 7.5YR 4/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Col et lévre lissés

Forme : Coupe de forme moyenne, ouverture évasée, lévre convexe a I'extérieur.

D vase: H: [ ‘ Daimetre : 26 cm
tesson: |H.89cm | L. 82cm | |Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.6cm ‘
Decor : : Surla panse et le col ‘
T i : vannerie ‘

Motif : Bande au niveau du col, lissée au doigt

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°150.

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 |INofiche: 46 | [Numéro et date de fouille 149 /2008 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.7.3 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné | Pate type : Allwviale P2 | Pate qualite:  Moyen ¢, S>1mm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 4/3 Int : Brun 7.5YR 4/3 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite de forme moyenne avec ouverture resserrée, lévre épaissie et arrondie a I'extérieur. ‘

Dimension vase : H: [ L. ‘ Daimetre : 26 cm |
Dimensiontesson: | H. 5.2cm ‘ L: 36cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre : 1.2cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse. ‘

Te i : Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées vers la droite); six lignes horizontales,
bordées a droite par une ligne oblique (penchée vers la droite) plus profonde
et plus large (triangle hachuré pointe vers le bas).

Datation : 684 +30 BP | [Etat: Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°149.

Remarques : Lévre coupée au couteau.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 ||N°fiche: 48 | /Numéro et date de fouille 151/2008 |

N° Musée : | [Type:  Jame-683 \ Forme: 1 Lieu de conservation : LIQB\

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige rosé et noire a I'in(érieur‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ éri : Lissés ‘

Forme : Jarre en grande forme, ouverture resserrée, lévre épaissie. |

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 34 cm ‘
Dimension tesson:  H. 12.1cm ‘ L: 8cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

 Incisée sur la lévre. |

Motif : Deux lignes de hachures obliques (penchés vers la droite), trois lignes de zig-
zags profonds en dessous.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°151

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 |INofiche: 49 | [Numéro et date de fouille 153/2008 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 127 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux

naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

| Int : Beige rosé 5YR 5/4

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

‘ Tranche : Beige rosé et noire & I'intérieur‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

‘ Extérieure : Col et levre lissés

Forme : Jarre en grande forme, col haut et vertical; lévre épaissie.

Date : 30/09/2015 |INofiche: 50 | |Numéro et date de fouille 154/2008 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.10.4 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 127 ‘
T Non tourné | Pate type : Allwviale P2 | Pate qualite:  Moyen ¢, S>1mm |

Dégraissant : Jarre en forme moyenne : dégraissant quelques minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz
roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/3 Int : Brun 7.5YR 5/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Col et lévre lissés

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm

Dimension tesson: |H. 13.1em | [L: 137cm | [Ep.moy: 12cm Ep.levre: 18cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : ala molette ‘

Motif : Deux lignes de hachures en profondes (penchées a droite) et deux lignes de
zig-zags trés profonds en dessous.

Forme : Jarre en forme moyenne, ouverture resserrée avec lévre repliée a I'extérieur.

Datation : 715 £ 30 BP.

Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.

Yousif E. I., 2008, fiche n°153

Remarques : Enduit beige a I'extérieur.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 34cm |
Dimension tesson: H. 3.5cm ‘ L: 6.7cm ‘ Ep.moy: 0.7 cm Ep. levre: 1.2cm
Decor : : surle col ‘
: Impressions de vannerie. ‘
Motif :
Datation : |- VIl siecle. Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°154.

Remarques : Lévre conveux a 'extérieur.
Bande lissée au niveau du col.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 30/09/2015 |INofiche: 51 | [Numéro et date de fouille 155/2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [o] :<1mm ‘

Dégraissant :

Bol en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec moins graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext :

Brun foncé 2.5YR 3/4 ‘ Int : brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée

‘ Extérieure : Engobee

Date : 30/09/2015 |INofiche: 52 | |Numéro et date de fouille 156/2008 |
N° Musée : | [Type:  Jame-683 \ Forme: 4 Lieu de conservation : L 128 \
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C s <1mm ‘

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4

Forme : Bol de forme moyenne, ouverture resserrée ; lévre convexe.

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques minéraux

naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ : Lissée

D vase : H: [T | Daimetre : 17 cm
tesson: |H. 10.4cm ‘ L: 99cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : surla lévre ‘
Te i : Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons.

Forme : Grande Jarre, ouverture evasé avec lévre affinée.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 34 cm ‘
Dimension tesson: H. 14cm ‘ L: 136cm ‘ Ep. moy: 1.4cm Ep. levre : 1.8cm ‘
Decor : : Surla lévre et sur la pense. ‘

: Incisée

Motif : Quatre lignes profondes horizontales et trois lignes obliques penchée vers la
droite, et trois lignes obliques vers la gauche formant un triangle.

Datation : 715+ 30 BP.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°155.
Remarques : Partie décore non engobée.
Photo Dessin

Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.

Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°156.

Remarques : Lévre convexe a l'intérieur.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 ‘ N fiche : 53 ‘ Numéro et date de fouille 157 /2008

N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.7.3 ‘ Forme: 3 ‘ Lieu de conservation : L 128

T Non tourné | Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité :  Moyen ‘ c :<1mm

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant quelques minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz
roulés fins.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Marmite de forme moyenne, ouverture évasée ; lévre épaissie et arrondie

i vase: H: L ‘ Daimetre : 20 cm

Di iontesson: |H. 6.3cm ‘ L: 52cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre : 0.9cm ‘

Decor : : surla lévre et le col ‘
T ique : Incisée ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite), quatre lignes horizontale
cupées par triangle, pointe vers le bas

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°157.

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 30/09/2015 |INofiche: 54 | |Numéro et date de fouille 1582008 |

N° Musée : | [Type: vame-665 | | Forme: Lieu de conservation : L 128 |

T Non tourné | [Pate type : Allwviale P7 | Pate qualite:  Fin c s<imm |

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin vegétal avec graines et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 Int : Beige 10R 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : épaule. |

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimensiontesson: H. 13.6cm ‘ L: 124cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre : ‘
Decor : : surla panse ‘

: Incisé sur I'épaule et impressions de vannerie sur la panse ‘

Motif : Cing triangles bordés par une ligne incisée, trois ont hachurés par dix lignes de
hachures en forme de chevrons, pointe vers le haut; alternant avec deux
triangles pointe vers le bas décorés par engobe, impressions a la natte en
dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°158.

Remarques : Partie decoré non engobée.

Date : 0111012015 |IN°fiche: 55 | [Numéro et date de fouille 159 /2008 |
N° Musée : 4936 -c ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : >1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée ‘

Forme : épaule de jarre. ‘

D vase : H: [T | Daimetre :
tesson: |H. 123em | [L: 122cm | |Ep. moy: 14cm Ep. lévre : ‘
Decor : : surla panse ‘
Te i : Incisé sur I'épaule ‘

Motif : Deux lignes de hachures obliques (penchées a droite), triangle incisés
profondes, pointes vers le bas, remplis de dix-sept lignes horizontales et
bordés par deux lignes obliques & gauche et deux a droite, grands chevrons
triples en dessou

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°159.

Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 01/10/2015 |INofiche: 56 | |Numéro et date de fouille 160/2008 |
N°Musée: 3032 | [Type: Gobelet-6.9.4 | | Forme: 1 | |Lieude conservation: L 130 |
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Gobelet en pate fin : dégraissant moyenne végétal moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brunfoncé 5YR 3/4 | Int: Brun foncé 5YR 3/4 | Tranche : Beige |

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Gobelet de forme évasée ; levre épaissie et fond concave. ‘

Dimension vase : H: 83cm ‘ L.: ‘ Daimetre : 7 cm ‘
Dimension tesson:  H. ‘ L: 7.2cm ‘ Ep.moy: 0.5cm Ep. levre : 0.7 cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation : 290 + 70 BP. Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°160.

Remarques :

Photo = Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/10/2015 |INofiche: 57 | [Numéro et date de fouille 162/2008 |
N°Musée: 2675-8 |  Type:  Bol-661 | Forme: 1 Lieu de conservation : L 130 |
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant grossier végeétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/8 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Verticale ; Iévre épaissie

Di ion vase : H:165em |1 ‘ Daimetre : 14 cm

Di jontesson: |H. ‘ L: 14cm ‘ Ep.moy: 12cm Ep. lévre : ‘

Decor : : Sur la levre ‘
Technique : & la molette dentée sur la levre. |

Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite), deux lignes de
zig-zags en pointillé en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°162.

Remarques : Engobée a I'intérieur 2 cm sur la lévre; partie decorée non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 011102015 |INofiche: 58 | [Numéro et date de fouille 166/2008 |
N°Musée: 2668-4 |  Type: Coupe-69.5 | | Forme: 1 Lieu de conservation : L 130 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Coupe de pate moyenne avec dégraissant moyenne veégétal et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int: Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : ‘

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre arrondie. ‘

Dimension vase : H:104cm |l 22em ‘ Daimetre : 22 cm ‘
Dimensiontesson: H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 1cm Ep. levre: 1.2cm ‘
Decor : H ‘
: Sans décor ‘

Motif :

Datation : 290 + 70 BP. Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°166.

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 0111012015 |INofiche: 59 | |Numéro et date de fouille 168/2008 |
N° Musée : 2673 ‘ Type : Couvercle - 6.6.6 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 130 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Couvecrle de pate moyenne avec dégraissant moyenne végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 5YR 3/4 ‘ Int : Brun foncé 5YR 3/4

Date : 01110/2015 ||N°fiche: 60 | |Numéro et date de fouille 169/2008 |

N°Musée: 3510-4 | Type: Jarme-634 \ Forme: | |Lieude conservation : LI27\

| 'Tranche : |
Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘
Traitement de surface : Intérieure : Engobée brunie ‘ Extérieure : Engobée brunie ‘
Forme : Couvercle sous forme de disque, pergoré. ‘

D vase : H: [ | Daimetre : 23 cm
tesson : H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. lévre : ‘
Decor : : ‘
T ique : Sans décor ‘

Motif :
Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°168.

Remarques :

Photo Dessin

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 7.5YR5/4 | |Int ; Beige rosé 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Jarre en ouverture resserrée avec col évasé et affinée a I'extérieur. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 12cm ‘
Dimension tesson:  H. 12.8cm ‘ L: 11cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. lévre : 1.2cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillé obliques (penchées sur la droit), et deux lignes
de zig-zags en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°169.

Remarques : Empreintes de graines sur les surface.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/10/2015 ‘ N fiche : 61 ‘ Numéro et date de fouille 170/2008

N° Musée : | Type: Jame-665 | Forme: 1

Lieu de conservation : L 127 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P7 | Pate qualite:  Grossier | c i>1mm |

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Bol de forme resserrée ; lévre épaissie.

Di ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 33 cm

Dii iontesson: |H. 7.7cm ‘ L: 95¢cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre: 1.7cm ‘

Decor : : Sur la lévre et le panse ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Sous la lévre, bande de hachures obliques (penchées a droite), et bande de

en forme de chevrons.

croisillons en dessous; sur la panse, triangle rempli de trois lignes de hachures:

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°170.

Remarques : Partie décorée non engobée ; engobée a l'intérieur sur la lévre.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 011012015 ||N°fiche: 62 | Numéro et date de fouille 171/2008 \

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.8.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 128 ‘

T Non tourné | Pate type : Allwviale P7 | Pate qualite:  Moyen ¢, s<imm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Beige 5YR 4/4 Int : Beige 5YR 4/4 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brunie

Forme : Ouverture verticale, lévre simple

Dimension vase : W e ‘ Daimetre : 23 cm |
Dimensiontesson: | H. 10.4cm ‘ L: 64cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre : 1.1cm ‘
Decor : : Surla lévre et le panse ‘

: alamolette dentée et incisé sur la lévre et la panse.

Motif : Ligne de hachures en pointillé et ligne se zig-zag en pointillé, en dessous,
deux lignes obliques (I'une, penchée a droite et I'autre a gauche) sur la panse.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°171.

Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 0111012015 |INofiche: 63 | [Numéro et date de fouille 172/2008 |
N° Musée : 5150 -b ‘ Type: Coupe-6.5.3 ‘ Forme : ‘ Lieu de conservation : L 126 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin [o] ite : <1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate Fin : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Date : 01110/2015 ||N°fiche: 64 | /Numéro et date de fouille 173/2008 |

N° Musée : 3510-2 ‘ Type: Coupe-6.53 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 126 ‘

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture resserrée et [évre arrondie.

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/3 Int : Brun 7.5YR 5/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : ion de vannerie ‘

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 36 cm
tesson: |H. 57cm ‘ L: 88cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep.lévre: 12cm ‘
Decor : : Surla lévre et le panse ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Ligne horizontal et ligne de hachures oblique (penchées sur la gauche), et
ligne horizontal et lignes de hachures obliges (penchées sur la gauche) en
dessous.

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée ; Iévre remplié a I'extérieur. ‘

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°172.

Remarques :

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 29 cm ‘
Dimensiontesson: | H. 54cm ‘ L: 89cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. levre : 1.7cm ‘
Decor : : Surlalévre et le panse ‘

: alamolette dentée et Impressions de vannerie |

Motif : Ligne de hachures en pointillé (penchées sur la droi).

Photo Dessin
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Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°173.

Remarques : Lévre convexe a l'extérieur
Impressions & la natte sur la panse.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/10/2015 |INofiche: 65 | [Numéro et date de fouille 174/2008 |
N°Musée: 3510-1 |  Type: Coupe-662 | Forme: 2 Lieu de conservation : L 127 ‘
T Non touné | pate type : Alluviale P7 | Pate qualite:  Moyen [ c i>1mm |

Dégraissant : Coupe de pate moyenne : dégraissant fin végétal avec de graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture resserrée et lévre remplié a I'intérieur.

bi vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 13 cm

Dimension tesson:  [H. 49cm | [L: 64cm | [Ep.moy: 06om | ep.tevre: 09em |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillé obliques (penchées sur la droit).

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°174.

Remarques : Partie décoré non engobée.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 011012015 ||N°fiche: 66 | /Numéro et date de fouille 175/2008 \
N°Musée : 5693-c | Type: Coupe-6.11.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 127 ‘
T Non tourné | [Pate type : Allwviale P5 | Pate qualite:  Fin c J<tmm |

Dégraissant : Coupe de pate fine : dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre épaissie.

Dimension vase : H: |l \

Daimetre : 25 cm

Dimension tesson: | H. 7.3cm ‘ L: 7.1¢cm ‘ Ep. moy: 0.5cm Ep. levre : 0.8cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘
T i : alamolette dentée et incisée sur la lévre et la panse. ‘

Motif : Ligne horizontale sur la lévre et bandes verticales et obliques remplies de
hachuresen dessous sur la panse.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°175.

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/10/2015 |INofiche: 67 | |Numéro et date de fouille 176/2008 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 3 ‘ Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C :<1mm ‘
Dégraissant : Jarre de pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz broyés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/6 Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Jarre en ouverture évasée ; levre épaissie en forme arrondiée.

Date : 01/10/2015 |INofiche: 68 | |Numéro et date de fouille 177/2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyenne végétal avec moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Int : beige 10YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ : Engobée

D vase: H: [ ‘ Daimetre : 19 cm
tesson: |H.41cm | L. 37cm | |Ep. moy: 0.6cm Ep. lévre: 13cm ‘
Decor : : Sur la lévre le panse ‘
Technique : & la molette dentée et incisée sur la évre. |

Motif : ligne de chevrons; ligne horizontale et deux lignes de zig-zags en dessous.

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘

Dimension tesson:  H. 4.8cm ‘ L: 89cm ‘ Ep. moy: 0.6cm

Daimetre : 16 cm

Ep. lévre : 0.9cm

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°176.

Remarques :

Decor : : Sur la lévre le panse

: alamolette dentée et incisée sur la lévre.

Motif : Lignes de hachures obliques (penchées a droite), et deux lignes de zig-zags
en pointillé en dessous.

Photo Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°177.

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/10/2015 |INofiche: 69 | [Numéro et date de fouille 236/2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant grossier végétal minéraux naturels grossier (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Brun 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture verticale, lévre simple

Di ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 28 cm

Di ion tesson : H. 13cm ‘ L: 19.9cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre: 1.6cm ‘

Decor : : Sur la lévre le panse ‘
Technique : & la molette dentée et incisée sur Ia lévre. |

Motif : lignes de chevrons en pointillé sur la lévre.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°236.

Remarques : Partie décore non engobée.
Impressions de vannerie sur la panse.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 011012015 ||N°fiche: 70 | Numéro et date de fouille 237/2008 \
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité :  Moyen | c c>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant grossier végétal et quelque minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés ; empreintes de graines a l'intérieur.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10Y 3/6 Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ouverture évaseée, lévre épaissie est convexe a I'extérieur

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 14cm |
Dimensiontesson: | H. 9.6cm ‘ L: 8cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.2cm ‘
Decor : : Surla lévre le panse ‘

: alamolette dentée et incisée sur la lévre.

Zzag en dessous.

Motif : Une ligne de hachures hachures obliques penchées a droit et une ligne de zig-

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°237.

Remarques : Partie décoré non engobée, Enduit beige a I'extérieur.

Photo Dessin -
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 0111012015 |INofiche: 71 | |Numéro et date de fouille 239 /2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [o] :<1mm ‘

Dégraissant : Bol de pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelque minéraux naturels grossier (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie a I'intérieur.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 01/10/2015 |INofiche: 72| |Numéro et date de fouille 240/2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.7.1 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 128 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen C :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige rosé et noire a \'intérieur‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ : Lissée

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 21cm
tesson: |H. 115cm | L. 143cm | |Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.6cm ‘
Decor : : Sur la lévre le panse ‘
Technique : & la molette dentée sur la évre. |

Motif : Ligne de hachures profondes, et ligne de losanges en pointillées en dessous.

Forme : Ouverture verticale. Lévre épaissie arrondie

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 20 cm ‘

Dimension tesson:  H. 11.5¢cm ‘ L: 143cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.6cm

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°239.

Remarques : Partie décoré non engobée, Enduit beige a I'extérieur.

Photo Dessin

Decor : : Surla lévre le panse ‘

: alamolette dentée et incisée |

Motif : Deux lignes en pointillé ; en dessous, une bande de triangles délimités par
deux lignes incisées, emplis de lignes horizontales imprimées a la molette.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°240.

Remarques :

Photo Dessin How &
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/10/2015 |INofiche: 73 | [Numéro et date de fouille 241/2008 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ s<imm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec moins de graines et quelques minéraux
naturels grossier (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 2.5 YR 4/4 ‘ Int : Rouge 2.5 YR 4/4

‘ Tranche : Beige rosé et noire a I'in(érieur‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée et polie ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée, lévre au profil arrondie et épaissie.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 30 cm

Dimension tesson: |H. 94cm | [L: 74cm | |Ep.moy: 07cm Ep.leve: 15om |

Decor : : Surla lévre ‘
T i : Incisé et imprimé ‘

Motif : Lignes croisillons sur la lévre et ligne de poingons profonds en dessous.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°241.

Remarques : Enduit beige a I'extérieur

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 011102015 |INofiche: 74 | |Numéro et date de fouille 2422008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.8.1 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol de pate fin : dégraissant avec graines et quelques minéraux naturels (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige rosé et noire a \'intérieur‘

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évaseée, lévre épaissie est convexe a I'extérieur

Motif : Ligne de hachures obliques penchées a droite et deux lignes en ziog-zags en
dessous, lignes de hachures et deux lignes de zig-zags encore en dessous.

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 22cm |
Dimensiontesson: | H. 4.8cm ‘ L: 52cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre : 1.7cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

 Incisé lisse |

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°242.

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 05/1012015 |INofiche: 75 | |Numéro et date de fouille 243 /2008 |
N° Musée : | Type: Bol-642 | Forme: Lieu de conservation : L 128 |
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin [o] :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant grossier végeétal plus de graine et quelques minéraux naturels
fins (mica), nombreux quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Beige 7.5 YR 4/2 Int : Beige 7.5 YR 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée ; lévre épaissie.

Date : 05/10/2015 |INofiche: 76 | |Numéro et date de fouille 244 /2008 |
N° Musée : | [Type:  Jame-683 \ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C 2 >1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/6 Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm
tesson: H. 6.9cm ‘ L: 99cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.8cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
Technique : & la molette dentée et incisée |

Motif : Lignes de hachures obliques penchées a droite et ligne de zig-zag en
dessous, décor a la molette sur la panse et trois lignes obliques en chevrons
incisées penchées a droite et a gauche.

Forme : Jarre de grande forme , tesson de panse. ‘

Datation : Post

Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°243.

. Panse avec de vannerie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: | H. 22cm ‘ L: 13.8cm ‘ Ep.moy: 2.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: alamolette dentée et incisée |

Motif : Ligne de zig-zag interrompus et lignes de hachures obliques (penchées a
droite) ; triangle empli de dix-sept lignes incisées en dessous.

Photo Dessin

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°244.

Remarques : Enduit beige a I'exterieur
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/10/2015 |INofiche: 77 | [Numéro et date de fouille 245/2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ s<imm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica) ; quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R4/6 | Int: Brun 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverteur vertical ; lévre arrondie et épaissie.

bi on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm

Di iontesson:  |H. 4.7cm ‘ L: 6.1cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.3cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisées ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons sur la levre.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°245.

Remarques : Partie décoré non engobée

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/10/2015 |INofiche: 78 | |Numéro et date de fouille 246 /2008 |
N° Musée : | [fype: Bol-642 | | Forme: | [Lieu de conservation : L128 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant quelques minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée ; lévre épaissie.

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 16cm |
Dimensiontesson: | H. 6.5cm ‘ L: 11.9cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.4cm ‘
Decor : : Sur la lévre et sur la panse ‘

: alamolette et incisées

Motif : Lignes de hachures obliques en pointillé (penchées a droite) et ligne de
chevrons en pointillé (pointe en haut) en dessous ; trois lignes verticales.

Datation : Post Néolithique Etat : Tesson

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°246.

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/1012015 |INofiche: 79 | |Numéro et date de fouille 247 /2008 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.1.1 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P1 ‘ Pate qualité : Fin C :<1mm ‘

Dégraissant : Marmite de pate fine :

minéraux fins et quartz broyés

Couleur : Ext : Brun10YR 2/2 Int : Brun10YR 2/1 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture verticale ; lévre épaissie.

Date : 05/10/2015 |INofiche: 80 | |Numéro et date de fouille 248 /2008 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin [ s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant moyenne végétal avec de graine et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 2.5YR 4/4 | Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ : Engobée

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 36 cm
tesson: M. 77cm | |L: 8em | [Ep.moy: 1.5cm Ep.levre: 19cm |
Decor : : Surla levre ‘
T i : Incisées ‘

Motif : Double ligne de zig-zags bordée de part et d'autre de deux lignes horizontales;
remplissage avec un quadrillage.

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm

Datation : Post Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°247.

Remarques : Belle fabrique

Dimension tesson: | H. 4.4cm ‘ L: 7.4cm ‘ Ep. moy: 0.5cm Ep. lévre : 0.9 cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
: Incisées ‘

Motif : Lignes de hachures obliques (penchées vers la droite), et ligne de chevrons en
dessous.

Photo Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°248.

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la levre.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/10/2015 ‘ N fiche : 81 ‘ Numéro et date de fouille 249 /2008

N° Musée : | Type: Jame-665 | Forme: 2

Lieu de conservation : L 128

T Non tourné | pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Moyen  |c :<1mm

Dégraissant : Jarre en pate moyen avec dégraissant grossier végétal avec de graine et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé10R 3/3 ‘ Int : Beige 10YR 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ouverture évasée, lévre épaissie est lévre épaissie et affinée a I'extérieur

bi vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 20 cm

Dimension tesson: |H. 86cm | [L: 114cm | |Ep.moy: 09cm Ep.levre: 13cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Bande de chevrons et lignes de triangle (pointes vers le bas) remplis de lignes
horizontales en pointillé.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°248.

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée & haut de la lévre.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/1012015 |INofiche: 83 | [Numéro et date de fouille 251/2008 |

N° Musée : | Type: Mamite-663 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L 128

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/10/2015 ‘ N° fiche : 82 ‘ Numéro et date de fouille 250 /2008

N Musée : | [Type: Mamite-652 | | Forme:

Lieu de conservation : L 128

T Non tourné ||Pate type : Alluviale P6 | pate qualité :  Grossier | ¢ s <imm

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant grossier végétal moins de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 | /Int : Brun 7.5YR 5/6 | Tranche : Beige et noire  lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évaseée ; lévre épaissie en forme arrondiée.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 35cm |
Dimension tesson:  H. 11.9cm ‘ L: 9cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. levre : 1.4.cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée et incisée

Motif : Deux lignes de hachures oblique (penchée vers la droite), triangles remplis de
lignes horizontales en dessous, une ligne horizontale encore en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°250.

Remarques :

Photo Dessin sem W

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate fine avec dégraissant fin végétal avec de graine et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé10R 3/3 Int : Beige 10YR 4/2 | Tranche : Beige et noire a lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Date : 05/10/2015 ||N°fiche: 84 | /Numéro et date de fouille 253/2008 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.8.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘

Forme : Ouverture évasé ; levre épaissie et affinée a I'éxterieur. ‘

D vase : H: [T | Daimetre : 36 cm
tesson: |H. 132em | [L: 127cm | |Ep. moy: 1.1cm Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : Incisées ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons sur la lévre.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°251.

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée & haut sur la lévre; panse avec empreintes de vannerie.

Photo Dessin wom

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 7.5YR 5/4 Int : Beige 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige rosé et noire & I'in(érieur‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ éri : Brossée ‘

Forme : Ouverture évasée, lévre épaissie est lévre épaissie et affinée a I'extérieur ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘
Dimensiontesson: |H. 11.6cm ‘ L: 11.9cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.3cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

 Incisée et a la molette |

Motif : Lignes de hachures obliques (penchées a droite) et ligne de zig-zag en forme
de chevrons en dessous.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°253.

q : Panse avec emprei de vannerie.

Photo . Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Jael-634 | Forme:

Date : 05/10/2015 ‘ N fiche : 85 ‘ Numéro et date de fouille 254 /2008

Lieu de conservation : L 128

T Non tourné | Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité :  Moyen  |c :>1mm

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 7.5YR5/4 | |nt: Beige rosé 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Jarre en ouverture évasée ; col évasé et affinée a l'extérieur.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 25 cm

Dimension tesson: |H. 144cm | [L: 96cm | |Ep.moy: 08cm Ep.leve: 15om |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisées ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite) et deux lignes de zig-zags en
forme de chevrons en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°254.

Remarques :

Photo Dessin . Hou ¥

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/10/2015 |INofiche: 86 | [Numéro et date de fouille 255/2008 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 75YR6/6 | [Int : Brun clair 7.5YR6/6 | Tranche : Beige et noire a Iintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Jarre en ouverture resserrée avec lévre épaissie.

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 27cm |
Dimensiontesson: | H. 10.4cm ‘ L: 11.8cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. levre : 1.9cm ‘
Decor : : Surle haut de la lévre, sur le col et la panse ‘

: Incisées ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite) et ligne de hachures
croisillons en dessous, neuf lignes horizontales.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°255.

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/1012015 |INofiche: 87 | |Numéro et date de fouille 256 /2008 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.6.5 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée ; [évre épaissie ‘
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 05/10/2015 |INofiche: 88 | |Numéro et date de fouille 257 /2008 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate fine avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Beige 10YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

D vase : H: [T | Daimetre : 17 cm
tesson: |H.51cm | [L: 109cm | |Ep. moy: 0.6cm Ep. lévre: 1.2cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillé (penchées a droite) et lignes de losanges en
pointillé en dessous.

Forme : Marmite de forme moyenne avec ouverture évasé et lévre arrondée. ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°256.

Remarques : Partie décoré non engobée.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 36 cm ‘
Dimension tesson: H. 10cm ‘ L: 11.1cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. lévre : 1.3cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Lignes de hachures obliques en pointillé (penchées a droite), trois lignes de
zig-zag encore en pointillé en forme de chevrons en dessous

Photo Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°257.

Remarques : Partie décorée non engobée.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/10/2015 |INofiche: 89 | [Numéro et date de fouille 258/2008 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.6.5 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ s<imm |

fins (mica), quartz roulés.

Dégraissant : Jarre en pate moyen avec dégraissant moyen végeétal avec graines et quelques minéraux naturels

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Jarre en ouverture resserrée ; col évasé vertical.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 18 cm

Dimension tesson: |H. 7.3cm | [L: 86cm | |Ep.moy: 07cm Ep.levie: T4om |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillée obliques (penchées sur la droit), ligne ondulée
en pointillé en dessous.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°258.

Remarques : Partie décorée non engobée.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/10/2015 |INofiche: 90 | |Numéro et date de fouille 259 /2008 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.6.5 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 2.5YR 3/4 | Int : Brun foncé 2.5YR 3/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ouverture évasé, lévre épaissie.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 14cm |
Dimension tesson: | H. 5.5cm ‘ L: 53cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre : 1.6cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillée obliques (penchées sur la droit), et deux lignes
de zig-zags en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°259.

Remarques : Partie décorée non engobée.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 05/1012015 |INofiche: 91 | [Numéro et date de fouille 259 /2008 |
N° Musée : 3509 ‘ Type: Jarre-6.7.2 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossie végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Int : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie. ‘

Date : 05/10/2015 |INofiche: 92 | |Numéro et date de fouille 261/2008 |
N° Musée : | [Type: Jame-6.104 \ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin ‘ [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate fine : dégraissant grossie végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘
Traitement de surface : Intérieure : Lavée ‘ éri : Brossée ‘

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 36 cm
tesson: |H. 104cm | [L: 156cm | |Ep. moy: 1.3cm Ep. lévre: 1.8cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
Technique : Incisé et impreimé lisse. ‘

Motif : Lignes croisillons et ligne de hachures obliques (penchées sur la gauche),
lignes obliques en dessous.

Forme : Col de jarre en ouverture évaseée et affinée. ‘

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°259.

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Photo Dessin
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Dimension vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 22 cm ‘
Dimension tesson: | H. 6.6¢cm ‘ L: 54cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre : 0.8cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation : | = Vil siécle. Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.

Remarques :

Photo Dessin e




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Jame-6104 | Forme: 1

Date : 05/10/2015 ‘ N fiche : 93 ‘ Numéro et date de fouille 262/2008

Lieu de conservation : L 128 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin ‘ Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate fine : dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica), nombreux
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5.7YR 5/4 Int : Brun 5.7YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lavée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Col de jarre en ouverture resserrée, lévre repliée a I'extérieur.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 32 cm

Dimension tesson:  [H. 57cm | [L: 98cm | [Ep.moy: 06om Ep.levre: 08cm |

Decor : : Surla lévre. ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Ligne horizontal profonde

Datation : |- VIl siécle. Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I., 2008, fiche n°262.

Remarques : Col de jarre avec empreintes de graines sur les surfaces

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 05/10/2015 ||N°fiche: 94 | |Numéro et date de fouille Ca 8/2008 |

N° Musée : | [type: Coupe-662 | | Forme: 3 | |Lieude conservation: L128 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci . <1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate grossier : dégraissant végétal et minéraux naturels grosseier, nombreux quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et lévre épaissie.

Dimensionvase:  |H: L \ Daimetre: 31om |
Dimension tesson: | H. 6.3cm ‘ L: 128cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.2cm ‘
Decor : ‘
: sans décor ‘

Motif :

Photo Dessin

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie : Gratien B., 2007, p. 29-38.
Yousif E. I, 2008, fiche n°8.

Remarques : Ajout d'une couche d'argile sur la Iévre qui a été épaissie et lissée

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 07/1012015 |INofiche: 95 | [Numéro et date de fouille ZKO11/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin ‘ C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fin avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Brunfoncé 2.5YR 3/4 | |Int : Brun foncé 2.5YR 3/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée brunie ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ouverture vérticale ; levre épaissie
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 07/10/2015 |INofiche: 96 | [Numéro et date de fouille ZKO 21/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Coupe-6.6.2 ‘ Forme: 3 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier ‘ [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate grossier avec dégraissant minéraux naturels fins (mica), et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR3/6 Int : Beige 10YR5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

D vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm
tesson: |H.62em | L:67cm | |Ep. moy: 0.7cm Ep. levre : 1.4 cm ‘
Decor : : Surlalévre ‘
T ique : ala molette ‘

Motif : lignes de chevrons pointe & gauche.

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre épaissie. ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : partie décoré non engobée, polie en brune clair a lintérieur apres engobée

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘
Dimension tesson: | H. 4.7cm ‘ L: 6.5cm ‘ Ep. moy: 1.6cm Ep. lévre : 1.9cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures obliques penchées vers la droit et deux lignes de zig-
zags en forme de chevrons en dessous.

Photo Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Parie décoré non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 07/10/2015 |INofiche: 97 | [Numéro et date de fouille ZKO51/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fi i quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 2.5YR 4/6 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Col et lévre lissés ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie

i vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 25 cm

Dimension tesson: |H. 10.7cm | [L: 106cm | |Ep.moy: 07cm Ep.levie: T4om |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : bande de chevrons incisés sur la levre.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decoré non engobée, engobée a haut de la lévre
panse fabriquée dans une vannerie.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 0711012015 |INofiche: 98 | [Numéro et date de fouille ZKO 15/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.7.2 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR3/6 ‘ Int : Brun foncé 10YR3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée; levre épaissie et affinée a I'éxtérieur

Dimensionvase:  H:  |[L: ‘ Daimetre : éxt.32cm |
Dimensiontesson: H.7cm | L:75cm | [Ep.moy: 15cm Ep.tovre: 33em |
Decor : : Surla lévre el la panse ‘

: alamolette et incisé

Motif : Ligne de hachures profondes en pointillées haut la Iévre et encore ligne de
hachures en pointillées obliques penchées vers la droit sur la lévre, trois lignes
insisées horizontales sur la panse.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 071012015 |INofiche: 99 | [Numéro et date de fouille ZKO3/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.9.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal et quelques minéral naturels grossier(mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 6/6 Int : Beige 10YR 6/6 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Natte

Forme : épaule de jarre.

D vase : H: ‘ ‘ Daimetre :
tesson: |H. 124cm | L. 94cm | [Ep.moy: 1.1cm Ep. lévre :
Decor : : Surla panse ‘
Technique : Impression de natte \

Motif : Sans décor

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Date : 07/10/2015 |INofiche: 100 | [Numéro et date de fouille ZKO 22/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyenne végétal avec moins de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘

: Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée; levre épaissie ‘

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 22 cm ‘
Dimension tesson: | H. 5cm ‘ L: 7cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.6cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Une ligne de hachures en pointilliées et une ligne de zig-zag en pointillées en
dessous

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Engobée et enduit beige a I'exterieur.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 0811012015 | [N fiche : 101

N° Musée : | Type: Marmite-652 |  Forme:

‘ Numéro et date de fouille ZKO 6/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

T Non touné | pate type : Alluviale P4 | Pate qualite:  Moyen [ c

:<1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant moyenne végétal et quelques minéraux naturels
(mica et os d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Int : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

‘ Extérieure : Lissée |

Forme : Marmite de forme moyenne avec ouverture évasé et levre arrondée.

Date : 08/10/2015 ||N°fiche: 102 | |Numéro et date de fouille ZKO 18/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 4 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C s <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Di ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 42 cm

Di jiontesson: |H. 7.6cm ‘ L: 84cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. levre: 1.8cm ‘

Decor : : Sur la lévre et la panse ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures obliques penchées ver la droit pordées par deux
lignes paralélles sur la panse, encore lignes incisées obligues sur la panse.

Trai de surface : : Lissée ‘ : Lissée
Forme : Partie de la panse.
Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : cm ‘

Dimensiontesson: | H. 11.3cm ‘ L: 6.5cm ‘ Ep.moy: 1.1cm Ep. lévre: cm

Datation : Début de notre ere Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Decor : : Sur la lévre

: alamolette dentée

Motif : Lignes croissées pordées par deux lignes paralélles et deux triangles
superposées en dessous.

Photo g Dessin

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Partie de la panse.

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 08/10/2015 |IN°fiche: 103 | [Numéro et date de fouille ZKO 32/2015 |
N° Musée : | Type: Mamite-663 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L 123
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C :>1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant moyenne végétal avec moins de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10 R 4/6 | [int : Beige 5YR4/4 | [ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

| Exterieure : Engobée |

Forme : évasée, lévre épaissie.

Date : 08/10/2015 |INofiche: 104 | [Numéro et date de fouille ZKO59/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ [ 2> 1mm ‘

Dégraissant : Bol de pate moyenne : dégraissant grossier végétal minéraux naturels grossier (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/6 Int : Beige 5YR4/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : : Lissée ‘ : Engobée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm
tesson: H. 55cm ‘ L: 6.5cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. lévre : 19cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
Technique : décor & la molette dentée |

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite), et deux lignes de zig-zags en
pointillé en dessous

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm ‘
Dimension tesson: H. 5.7cm ‘ L: 10.8cm ‘ Ep. moy: 1.4cm Ep. lévre : 1.8cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

+ décor & la molette dentée et incisée |

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques (penchées a droite) et ligne de
chevrons en pointillées point vers haut en dessous.
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Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 08/10/2015 |INofiche: 105 | [Numéro et date de fouille ZKO 24/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Bol de pate moyenne : dégraissant moyenne avec minéral naturel (mica) et quelque végitale.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/3 | Int : Beige 10YR 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm

Dimension tesson: |H. 46cm | [L: 75cm | [Ep.moy: 13cm Ep.leve: 19cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisée ‘

Motif : Bande de croisillons sur la lévre

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Parie decorée non engobée, engobée a l'intéreur sur la levre.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 08/10/2015 ||N°fiche: 106 | |Numéro et date de fouille ZKO 38/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec moins de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR3/6 | [int : Brun 7.5YR 4/3 | Tranche : brun et noire a ntérieur |

Cuisson : Ouverture resserrée; lévre épaissie

Trail de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 42cm |
Dimension tesson: | H. 7.6¢cm ‘ L: 84cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée ‘

Motif : Lignes de hachures en pointillées obliques penchées vers la droit et deux
lignes de zig-zags incisées en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Parie decorée non engobée.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 08/10/2015 |INofiche: 107 | |Numéro et date de fouille ZKO 13/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.7.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Ouverture resserrée; lévre épaissie a I'éxtérieur

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 08/10/2015 |INofiche: 108 | [Numéro et date de fouille ZKO44/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Coupe-6.5.3 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate fine avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Ouverture évasé, lévre épaissie ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 38 cm
tesson: H. 85cm ‘ L: 7cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. levre : 1.8cm ‘
Decor : : Sur la lévre et la panse ‘
Te i : Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures en pointillées obliques ées vers la

gauche) et cinq lignes horizontales en dessous.

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture resserrée et lévre arrondie. ‘

Datation : 684 +30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘
Dimension tesson: | H. 5cm ‘ L: 6.5cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre : 1.4cm ‘
Decor : : Surlalévre et la panse ‘

: Incisé ‘

Motif : ligne horizontal et ligne de hachures obliques (penchées a droit), et ligne
horizontale et ligne de hachures obliques (penchées a droit) en dessous.

Photo Dessin

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Bol-661 | Forme: 2

Date : 08/10/2015 ‘ N° fiche : 109 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 29/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin végétal et minéraux naturels grossier (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | |Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Ouverteur resserrée, lévre arrondie.

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie

bi on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm

Di iontesson:  |H. 6.9cm ‘ L: 7.6cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. léevre: 16cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures croissées sur la lévre.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decorée non engobée, engobée a lintéreur sur la lévre.

Photo . Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/10/2015 |INofiche: 111 | [Numéro et date de fouille ZKO42/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin minéral naturel (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 0YR 3/6 Int : Brun 10YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

‘ Extérieure : Engobéei‘

Forme : Ouverture resserrée; levre épaissie en forme arrondée. ‘

D vase : H: ‘ | Daimetre : 28.cm
tesson: |H.65cm | L. 29cm | |Ep. moy: 0.8em Ep. lévre : 19cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : Incisée et & la molette ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite) et ligne de zig-zagsincisée en
pointillées en form de chevrons en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decoré non engobée, engobée & hut de la levre.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 08/10/2015 ||N°fiche: 110 | |Numéro et date de fouille ZKO 17/2015 |

N° Musée : | [Type: Coupe-653 | | Forme: Lieu de conservation : L 123 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate moyenne avec dégraissant moyenne végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica et os d'animaux broyé fin), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 Int : Brun 10YR 2/4 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : Ouverture évasé, lévre épaissie

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée ; resserrée et lévre arrondie.

Dimensionvase:  H: [ L. \ Daimetre : 27cm |
Dimensiontesson:  H.59cm | |: 75cm | [Ep.moy: 1:3cm Ep.levre: 16om |
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
: Incisé |
Motif : Ligne horizontal remplie par des hachures obliques (penchées a droit), et
encore ligne horizontale remplie de hachures obliques (penchées a droit) en
dessous.
Datation : Début de notre ere Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo F Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/10/2015 ||N°fiche: 112 | |Numéro et date de fouille ZKO46/2015 |

N° Musée : | [type:  Bol-681 | | Forme: 3

Lieu de conservation : L 123 ‘

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyen végétal et quelques minéraux naturels grossiers
(mica et calcaire broyé fin), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 3/4 ‘ Int : Brun 7.5YR 3/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Ouverture resserrée; levre épaissie ‘

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 28 cm ‘
Dimension tesson : H. 60""7‘ L: 46cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. levre : 1.9cm ‘
Decor : : Surlalévre et la panse ‘

: Incisée |

Motif : Ligne de chevrons penchées a droit, six lignes incisées horizontales en
dessous encore ligne de chevrons en dessous.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/10/2015 |INofiche: 113 | [Numéro et date de fouille ZKO8/2015 |
N° Musée : | Type: Mamite-682 | Forme: 2 | |Lieude conservation: L123]
T Non tourné | Pate type : Alluviale P5 | pate qualite:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Coupe en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 3/4 Int : Brun 7.5YR 3/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre épaissie.

aHII I T,
uliddans

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm
Dimension tesson:  [H. 59cm | [L: 84cm | [Ep.moy: 12om | ep.tevre: 16om |
Decor : : Surla lévre ‘

T ique : Incisée ‘
Motif : Ligne de hachures obliques penchées vers la droit et ligne incisée horizontale
en dessous.

Datation : 715 + 30 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/10/2015 ||N°fiche: 114 | |Numéro et date de fouille ZKO7/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné | Pate type : Allwviale P7 | Pate qualite:  Moyen ¢, S>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyenne minéral naturel (mica), nombreux quartz broyés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5.7 YR 5/4 | Int : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée et lévre épaissie.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 24cm |
Dimension tesson: | H. 74cm ‘ L: 55cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. levre : 1.4.cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: Incisée ‘

Motif : Ligne de chevrons pointe vers la droite sur la levre.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/10/2015 |IN°fiche: 115 | |Numéro et date de fouille ZKO 33/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ Ci ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant grossier minéral naturel (mica), quelques quartz broyés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée et lévre épaissie. ‘

Date : 10/10/2015 |INofiche: 116 | [Numéro et date de fouille ZKO45/2015 |
N° Musée : | [Type: Jame-6.104 \ Forme: 3 \ Lieu de conservation : L 123 \
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica et os d'animaux broyé fin),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10R 4/2 Int : Beige 10R 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘
Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Brosée ‘

D vase : H: [T | Daimetre : 28.cm
tesson: |H.55cm | L. 75cm | [Ep.moy: 13cm Ep.levre: 18cm |
Decor : : Surla lévre ‘
Technique : & la molette dentée; et incisée |

Motif : lignes de hachures en pointillées obliques vers la droite et ligne de poingons
en dessous.

Forme : Jarre en forme moyenne avec ouverture vertical. ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decoré non engobée.
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Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm ‘
Dimension tesson: H. 6.2cm ‘ L: 54cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. levre : 0.7 cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation: |- VllI siécle. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Bol-631 | Forme:

Date : 10/10/2015 ‘ N° fiche : 17 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 41/2015

‘ Lieu de conservation : L 123 ‘

T Nontoumé | Pate type : Alluviale P2 | pate qualite:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végital, fin quartz
roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 5/6 Int : Brun 5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 27 cm

Dimension tesson:  [H. S4cm | [L: 45cm | [Ep.moy: T4om | ep.levre: 16om |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures obliques penchées sur la droit et ligne profonde de
chevrons en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin 2m W

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/10/2015 |INofiche: 118 | [Numéro et date de fouille ZKO 52/2015 |

N° Musée : | [type:  Bol-631 | | Forme: Lieu de conservation : L 123 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 4/3 Int : Brun 7.5YR 4/3 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 24cm |
Dimension tesson: | H. 3.6¢cm ‘ L: 5cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. levre : 1.2cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: Incisé ‘

Motif : Ligne incisée horizontale et bande de hachures obliques penchées sur la
gauche en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo e Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/10/2015 |IN°fiche: 119 | |Numéro et date de fouille ZKO 5/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.8.1 ‘ Forme: 3 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen Ci ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturels (mica), quartz broyés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR4/4 | |Int : Brun foncé 10YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Atmospheére réductrice

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossée

Date : 10/10/2015 ||N°fiche: 120 | |Numéro et date de fouille ZKO2/2015 |

N° Musée : | [Type:  Jame-683 \ Forme: 4 Lieu de conservation : LI23\

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée.

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité :  Moyen C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Jarre fabriqué dans une pate moyenne végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 4/4 Int : Brun 7.5YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H.77cm | L:68cm | [Ep.moy: 16cm Ep. levre : |
Decor : : Surla panse ‘
Technique : Incisé |

Motif : Dixlignes incisée horizontales et quatre lignes obliques en dessous.

Forme : Panse de Jarre ‘

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'extérieur.

Photo

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 7.4cm ‘ L: 58cm ‘ Ep.moy: 1.1cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Deux lignes incisées horizontale remplis par des hachures croisées et ligne
oblique en dessous sur la panse.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux
naturels (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Brun 7.5YR 5/4 Tranche : Brun et noire a lintérieur
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée

Date : 10/10/2015 N° fiche : 121 Numéro et date de fouille ZKO (30 - 40?)/
N° Musée : Type : Bol -6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 123
Technique:  Non toumé | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité : Moyen Compacite : > 1 mm

Forme : Bol de moyenne forme avec ouverture resserrée et Iévre épaissie.

Date : 10/10/2015 Ne fiche : 122 Numéro et date de fouille ZKO 43/2015
N° Musée : Type : Bol -6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 123
Technique:  Nontouné | Pate type : Alluviale P7 | Pate qualité:  Moyen | Compacite : <1mm

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyen végeétal avec moins graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Brun 7.5YR 4/4 Tranche : Beige et noire a l'intérieur
Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée

Dimension vase : H: L: Daimetre : 21 cm
Dimension tesson: |H. 5.2¢cm L: 46cm Ep.moy: 1.3cm Ep. lévre : 1.6cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : Incisé

en dessous.

Forme : Bol de forme grande, ouverture resserrée; lévre épaissie.

Motif : Lignes de hachures obliques (penchées a droite), et deux lignes de zig-zags

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Dimension vase : H: L: Daimetre : 19 cm
Dimension tesson: | H. 3.4cm L: 46cm Ep.moy: 1.3cm Ep. lévre : 1.6cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : Incisé

Motif : Ligne de hachures obliques profondes penchées a droite et une ligne ondulée
en pointillées en dessous.

Photo Dessin

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/10/2015 Ne fiche : 123 Numeéro et date de fouille ZKO 39/2015
N° Musée : Type : Bol -6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 123
Technique: Nontouné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité : Moyen Compacite : <1mm

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyen végétal avec moins graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/6 Int : Brun 7.5YR 4/4 Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée

Forme : Bol de forme grande, ouverture resserrée; lévre épaissie.

Date : 10/10/2015 Ne fiche : 124 Numéro et date de fouille ZKO 35/2015
N° Musée : Type : Bol -6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 123
Technique:  Nontourné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité : Fin Compacite : > 1 mm

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal avec plus de graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Brun 7.5YR 4/4 Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée

Dimension vase : H: Daimetre : 24 cm
Dimension tesson : H. 4cm L: 42cm Ep.moy: 0.7cm Ep. levre: 1.1cm
Decor : Emplacement : Surla lévre

Technique : a la molette dentée.

Motif : Lignes de hachures en pointillées croisées sur la lévre.

Forme : Bol de forme moyenne, ouverture resserrée; lévre épaissie.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Dimension vase : H: Daimetre : 26 cm
Dimension tesson: | H. 57¢cm L: 54cm Ep.moy: 1.3cm Ep. levre: 1.4cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : & la molette dentée.

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droite et une des lignes
ondulée en pointillées en dessous.

Photo Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/10/2015 |INofiche: 125 | [Numéro et date de fouille ZK0 23/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier avec dégraissant végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins,
quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5.7YR5/4 | |nt : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie.

bi on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm

Di iontesson: |H. 54cm ‘ L: 49cm ‘ Ep.moy: 1.6cm Ep. lévre: 1.9cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Ligne de zig-zags bordée par deux lignes de hachures obliques penchées vers
la droite sur la lévre

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la lévre

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/10/2015 |INofiche: 126 | [Numéro et date de fouille ZKO49/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyenne vegétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brunfoncé 2.5YR4/4 | Int: Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Bol de forme moyenne, Ouverture verticale, lévre simple

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 16cm |
Dimension tesson: | H. 4.3cm ‘ L: 53cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. levre : 1.6cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: Incisé ‘

Motif : ligne de hachures incisées obliques penchée a droite sur la levre.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 10/10/2015 |INofiche: 127 | |Numéro et date de fouille ZKO 31/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen Ci ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels grossier (mica),
quartz roulés (2 mm).

Couleur : Ext : Rouge 2.5YR 4/6 ‘ Int : Brun clair 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Bol de forme grande, ouverture resserrée; lévre épaissie. ‘

Photo Dessin v
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 10/10/2015 |INofiche: 128 | [Numéro et date de fouille ZKO47/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.7.1 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin minéraux naturels grossier (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5.7YR4/6 | |Int : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 24 cm
tesson: |H.47cm ‘ L: 52cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. lévre : 1.8cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques (penchées vers la droite), et ligne
chevrons en pointillées en dessous.

Forme : épaule. ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 6.5cm ‘ L: 63cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: alamolette dentée et incisée |

Motif : Deux triangles points ver haut remplis par hachures en pointillés et ligne de
hachures en pointillées oblique en dessous, ligne incisée horizontale et ligne
de hachures en pointillées encore en dessous.

Photo Dessin
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Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/10/2015 |INofiche: 129 | [Numéro et date de fouille ZKO 19/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.6.5 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant minéral naturel (mica) et quelques végital, fin quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Jarre de forme moyenne avec ouverture resserrée et levre épaissie.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm

D tesson: |H.34cm | L. 4cm | |Ep.moy: 1.1cm Ep.lewe: 22om |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisées ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite) et ligne de hachures obliques
(penchées a gauche) cupées par triangle, pointe vers le bas.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo = Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/10/2015 |INofiche: 131 | |Numéro et date de fouille ZKO 16/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.11.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen Ci ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant avec grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : épaule |

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H. 55cm ‘ L: 5cm ‘ Ep.moy: 1.1cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Sur la panse ‘
Technique : Au poingon et incisée |

Motif : Deux lignes incisées horizontale remplis par points et deux lignes ondulées en
dessous.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 10/10/2015 |INofiche: 130 | [Numéro et date de fouille ZKO 34/2015 |
N° Musée : | [type:  Bol-631 | | Forme: Lieu de conservation : L 123 |
T Non tourné | [Pate type : Allwviale P5 | Pate qualite:  Moyen ¢, S>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant avec grossier végeétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 10YR 3/2 ‘ Int : Brun 10YR 3/2 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Bol de forme moyenne avec Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 22cm |
Dimensiontesson: H.35cm | | 49cm | [Ep.moy: 14cm Ep.tevre: 190m |
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée

Motif : Ligne de hachures en pointillées croisées sur la lévre.

Datation : Début de notre ere Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 11/10/2015 |INofiche: 132 | [Numéro et date de fouille ZKO48/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant avec fin végétal avec de graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | |Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ : Engobée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 20 cm ‘
Dimension tesson : H. 3cm ‘ L: 48cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep.levre: 1.8cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons et ligne de hachures obliques penchées a droite
en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Parie decorée non engobée.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 11/10/2015 |IN°fiche: 133 | [Numéro et date de fouille ZKO50/2015 |
N° Musée : | Type: Bol-631 | Forme: Lieu de conservation : L123 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité :  Moyen Ci :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm

Dimensiontesson: H. 37cm | 53cm | [Ep.moy: 1.1cm Ep. levre : ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures obliques (penchées a droite) sur la lévre.

Datation : Début de notre ere Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 111012015 |INofiche: 134 | [Numéro et date de fouille ZKO 91/2015 |
N° Musée : | [type:  Bol-651 | | Forme: Lieu de conservation : L 123 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica).

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 | /Int: Brun 10YR 2/4 | Tranche : Brun et noire  fintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traif de surface : : Brossée ‘ éri : Lissée

Forme : Ouverture resserrée, |évre repliée a I'intérieur

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 32cm |
Dimension tesson: | H. 6.4cm ‘ L: 55cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. lévre : 0.9cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Trois lignes incisée horizontal remplis par des hachures en pointillées.

Datation : Début de notre ere Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces.

Photo = Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 11/10/2015 |INofiche: 135 | |Numéro et date de fouille ZKO78/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.9.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C :<1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Int : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie

Date : 11/10/2015 |INofiche: 136 | [Numéro et date de fouille ZKO80/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.4.2 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/3 Int : Brun 7.5YR 5/3 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intérieure : Lissée | |Extérieure : Lissée

Di vase : H: \ L.: \ Daimetre : 20 cm
tesson: |H.98cm | L. 76cm | |Ep. moy: 14cm Ep. levre : 1.9cm ‘
Decor : ‘
T i : Sans décor ‘
Motif :

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée ; lévre épaissie.

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : limpressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin v
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Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm ‘
Dimension tesson: | H. 7.5¢cm ‘ L: 10cm ‘ Ep. moy: 1.3cm Ep. levre : 1.9cm ‘
Decor : : Surlalévre et la panse ‘

: alamolette et incisées

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droite et ligne de
zigzags en pointillées en dessous, trois lignes incisées obliques penchées a
droite et trois autre vers la gauche sur la panse.

Datation : Fin de Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : limpressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Bol-661 | Forme: 2

Date : 11/10/2015 ‘ N° fiche : 137 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 65/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant végétal et fin quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 Int : Beige 10R 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 30 cm

Dimension tesson:  |H. 135em | [L: 107cm | [Ep.moy: 15cm Ep.levre: 18cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisées ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons et deux lignes de point horizontale.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Parie decorée non engobée.

Photo e Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 111012015 |INofiche: 138 | [Numéro et date de fouille ZKO68/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyenne végétal avec moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Brun foncé 25YR 3/4 | [int : Brun 7.5YR 5/3 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Trail de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée

Forme : Bol de forme moyenne, ouverture resserrée ; lévre convexe.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 26cm |
Dimensiontesson:  H. 66cm | |: 7.8cm | [Ep.moy: 06cm Ep.tevre: 120m |
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite) et lignes de hachures
croisillons en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Parie decorée non engobée.

Photo - i Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 11/10/2015 |INofiche: 139 | [Numéro et date de fouille ZKO 119/2015 |

N° Musée : | Type: Mamite-682 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L 123

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen Ci ite : <1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 7.5YR 5/4 | Int : Beige rosé 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Date : 11/10/2015 |INofiche: 140 | [Numéro et date de fouille ZKO 149/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.5.1 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘

Forme : Marmite de forme moyenne, ouverture évasée

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin ‘ [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), nombreux
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 Int: Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 18 cm
tesson: |H.7cm ‘ L: 11.5cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
Te i : Incisé ‘

Motif : ligne de hachures obliques (penchées a droite) et ligne de hachures obliques
(penchées sur la gauche) en dessous.

Forme : Bol de forme moyenne, lévre épaissie au profil arrondie. ‘

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 18 cm ‘
Dimensiontesson: H. 7cm ‘ L: 11.5cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé ‘

Motif : Trois lignes profondes incisée horizontal remplis par deux lignes de hachures
penchées vers la droite sur la lévre et la panse.

Photo Dessin
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Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Bol-661 | Forme: 5

Date : 12/10/2015 ‘ N° fiche : 141 ‘ Numéro et date de fouille ZKI 14/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ ;>1mm |

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal et fin quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10YR 3/6 | Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaisse au profil triangulaire.

bi on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm

Di iontesson:  |H. 6.4cm ‘ L: 54cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 12cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T i : Au poingon ‘

Motif : Bande de poingons sur la lévre.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decorée non engobée, engobée a lintéreur sur la lévre.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 121102015 ||N°fiche: 142 | |Numéro et date de fouille ZKO 165/2015 |

N° Musée : | [type: Bol-67.1 | |Forme: 2 | |Lieude conservation: L123 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fins végétaux et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 4/3 Int : Brun 7.5YR 4/3 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Ouverteur resserrée

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 24cm |
Dimension tesson: | H. 5cm ‘ L: 59cm ‘ Ep.moy: 1.1cm Ep. levre : 1.6cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: Incisée ‘

Motif : Deux lignes de hachures trés profondes penchées a droite sur la lévre.

Datation : 684 +30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 12/10/2015 |INofiche: 143 | |Numéro et date de fouille C-19/2015 |
N° Musée : | Type: Mamite-663 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L 123
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [o] ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux
naturels grossier(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 12/10/2015 |INofiche: 144 | [Numéro et date de fouille ZKO 163/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier avec dégraissant grossier végétal plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/3 ‘ Int : Rouge foncé 10R 3/3 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ éri : Engobée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm
tesson: |H.69cm | L 106cm | |Ep. moy: 0.9cm Ep. levre: 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques (penchées a droite) sur la lévre.

Forme : Ouverture resserrée; levre épaissie ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decorée non engobée

Photo ' Dessin uem ¥
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Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 30 cm ‘
Dimension tesson : H. 8cm ‘ L: 7.5cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre : ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 12/10/2015 ‘ N° fiche : 145 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 29/2015

N° Musée : | Type: Bol-631 | Forme:

Lieu de conservation : L 123 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

T Non tourné | Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin [ :<1mm

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant moyen végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

‘ Extérieure : Lissée |

Date : 12/10/2015 |INofiche: 146 | [Numéro et date de fouille ZKO 93/2015 |

N° Musée : | [type: Jame-683 | |Forme: 1 | |Lieude conservation: L123 |

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie arrondie

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal et quelques quartz roulés; empreintes
de graines a la surface interne.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traif de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Brossée ‘

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm

Dimension tesson: [ 125cm | [L: t4em | [Ep.moy: O7cm | ep.tevre: 13om |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : ala molette ‘

Motif : Lignes de hachures trés fine croisillons sur la lévre.

Forme : épaule de jarre. ‘

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimensiontesson: H. 11.5cm ‘ L: 6cm ‘ Ep. moy: 2.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: alamolette dentée ‘

Motif : Trois lignes de losanges en pointillées sur la panse.

Photo Dessin

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 12/10/2015 |IN°fiche: 147 | |Numéro et date de fouille ZKO 136 /2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol-6.5.1 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant grossier végeétal plus de graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 Int : Brun 5YR 4/4 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie repliée a I'intérieur

Date : 12/10/2015 |INofiche: 148 | [Numéro et date de fouille ZKO 134/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.3.1 ‘ Forme : ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : degraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: ‘ | Daimetre : 34 cm
tesson: |H.55cm | L. 65cm | |Ep. moy: 1.2em Ep. levre : 1.7 cm ‘
Decor : : Sur la lévre et la panse ‘
Technique : & la molette dentée et incisée |

Motif : Deux lignes de hachures obliques profondes incisées (penchées a droite) et
cing bandes verticales remplis de lignes incisées horizontales sur la panse.

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie ‘

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 24 cm ‘
Dimension tesson: | H. 7cm ‘ L: 9cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. lévre: 1.5¢cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé |

Motif : Ligne de hachures obliques en pointillé (penchées a droite) et ligne de zig-zag
encore trés profonde en dessous.

Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin
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Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Marmite-6.33 | Forme:

Date : 12/10/2015 ‘ N° fiche : 149 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 134/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P5 | Pate qualite:  Moyen [ c i>1mm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 7.5 YR 4/4 ‘ Int : Beige 7.5 YR 4/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie verticale

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 44 cm

Dii iontesson: |H.4.5cm ‘ L: 6cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep.lévre: 1cm ‘

Decor : : Sur la levre ‘
Technique : & la molette dentée et incisée |

Motif : Lignes de hachures en pointillées obliques penchées a droite et trois ligne de
zig-zags en pointillées en dessous, empreintes de vannerie sur la panse.

Datation : Début de notre ere Etat : Tesson

Bibliographie :
: Panse avec i de vannerie
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1211012015 |INofiche: 150 | [Numéro et date de fouille ZKI46/2015 |

N° Musée : | [Type: Gobelet-6.7.4 | | Forme: 1 | |Lieude conservation: L123 |

Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C :>1mm ‘

Dégraissant : Gobelet en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | [Int : Beige 7.5 YR 4/4 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Enduit rouge

Forme : Gobelet en forme d'ouverture resserrée; lévre épaissie

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 10 cm ‘
Dimension tesson: H. 4cm ‘ L: 4cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre : 0.
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée et incisée

Motif : Ligne de chevrons sur la lévre, motif de deux triangles superposés enduit
rouge, remplis par trois lignes incisées horizontales.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |INofiche: 151 | [Numéro et date de fouille ZKO 94/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol-6.8.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant grossier végétal et minéraux naturels, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/3 Int : Brun 7.5YR 5/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée

Date : 15/10/2015 ‘ N° fiche : 152 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 98 /2015

N° Musée : | [Type: vame-672 | | Forme: 2

Lieu de conservation : L 123 ‘

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Jarre de pate grossier : dégraissant grossier végétal et minéraux naturels fins, quelques quartz
roulés.

Couleur : Ext : Brun claire 7.5YR 6/6 | |Int : Brun claire 7.5YR 6/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase: H: | ‘ Daimetre : 22 cm
tesson: |H.85cm | L. 8cm | |Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.6cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
Technique : & lamolette dentée et incisée |

Motif : Deux lignes de hachures en pointillées, I'une penchées sur la droite et I'autre
vers la gache en forme de chevrons sur la lévre ; huit lignes incisées
horizontale en dessous sur la panse.

Forme : Ouverture évasé ; levre épaissie ‘

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 38 cm ‘
Dimensiontesson: H. 55cm ‘ L: 6.4cm ‘ Ep. moy: 1.6cm Ep. lévre : 2.2cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisée |

Motif : Deux lignes de hachures profondes, I'une penchées sur la droite et l'autre vers
la gache sur la lévre.
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Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |IN°fiche: 153 | [Numéro et date de fouille ZKO 86/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.11.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné |Pate type : Allviale P5 | pate qualite:  Fin ¢ ;>1mm |

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant grossier végétal plus de graines et quelques minéraux naturels
grossier (mica), quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture verticale, lévre simple

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm
Di iontesson: |H. 5.7cm ‘ L: 45cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre: 1.4cm ‘
Decor : : Surla panse ‘
Te i B i rticales & la ‘
Motif :
Datation : Non datée Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |INofiche: 154 | [Numéro et date de fouille ZKO 151/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ [ . >4mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés grossier (5 mm).

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 5YR 4/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Trail de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 14cm |
Dimensiontesson: H.6em | |:76cm | [Ep.moy: 07cm Ep.tevre: 11om |
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette et incisée ‘

Motif : Ligne de hachures incisées obliques (penchées sur la droite), deux lignes
ondulées en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |INofiche: 155 | |Numéro et date de fouille ZKI 54/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Coupe-6.6.2 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen (o] ite : <1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate moyenne : dégraissant moyen végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : bRUN et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie ‘

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 15/10/2015 |INofiche: 156 | [Numéro et date de fouille ZKO 109/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant vegétal fin et quelques minéraux naturels grossier (mica), quartz
roulés (2 mm).

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | |Int : Brun 5YR 4/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 18 cm
tesson: |H.5cm |L: 8em | |Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette ‘

Motif : Sept lignes en pointillées en forme demi-cercle et quatre lignes en pointiliées
horizontales sur la lévre.

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo Dessin

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 18 cm ‘
Dimension tesson: | H. 4.3cm ‘ L: 6.4cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre : 0.9 cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Bande de poingons irréguliére

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decoré non engobée, engobée a I'intérieur sur la levre.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |INofiche: 157 | [Numéro et date de fouille ZKI45/2015 |
N° Musée : | Type: Jame-6104 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L123]
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin Ci :<1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate fine avec dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

‘ Extérieure : Lissée |

Forme : Col de jarre avec ouverture évasée ; lévre évasée

Dimension vase : H: L \ Daimetre : 22 cm
Di jiontesson: |H. 56cm ‘ L: 82cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. levre : 0.6cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :
Datation : |- VIl siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : empreintes de graines sur les surfaces

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |INofiche: 158 | [Numéro et date de fouille ZKI 7/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.7.2 ‘ Forme: 4 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci :<1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 5 YR 4/4 | /Int : Beige 5 YR 4/4 | Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Col de Jarre avec ouverture resserrée ; lévre convexe a I'extérieur

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 38 cm ‘
Dimension tesson: H. 5.4cm ‘ L: 97cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : 2cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Ligne incisée horizintale trés profonde sur la Iévre et quatre bands verticales
remplis par des hachures horizontales en dessous.

Datation : 684 +30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Lévre convexe a l'extérieur

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 15/10/2015 |IN°fiche: 159 | [Numéro et date de fouille ZKO 105/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.9.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier avec dégraissant grossier végétal avec quelques graines et minéraux
naturels fins (mica), et de quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 4/3 |/int: Brun7.5 YR 413 | [ Tranche : Brun et noire & l'ntérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Ouverture verticale. Lévre épaissie arrondie

Date : 15/10/2015 |INofiche: 160 | [Numéro et date de fouille ZKO 96/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins, quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 7.5YR4/3 | Int : Brun foncé 7.5YR 4/3 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

: Engobée

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘

D vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 28 cm
tesson: |H.63cm | L:66cm | |Ep. moy: 0.7cm Ep. levre: 1.2cm ‘
Decor : ‘
T ique : Sans décor. ‘
Motif :

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie

Dimension vase : H: ‘

‘ L: 43cm

‘ Daimetre : 42 cm

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse, perforée de petite troue sure la lévre pour la réalisation.

Dimension tesson: | H. 4.7¢cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. levre : 1.8cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
: alamolette ‘

Motif : Ligne de hachures penchées sur la droite et autre penchée sur la gauche en
forme de chevrons.

Photo Dessin o

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Perforée de petite troue sure la Iévre pour la réalisation.
Partie décoré non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Coupe-662 | Forme: 3

Date : 15/10/2015 ‘ N° fiche : 161 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 87 /2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Coupe en pate fine avec dégraissant minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/3 | Int : Rouge foncé 10R 3/3 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Coupe de forme moyenne avec ouverture évasée et lévre épaissie.

Dii vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 26 cm
Dii iontesson: |H.5cm ‘ L: 48cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Perforée de petite troue sure la lévre pour la réalisation.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 ||N°fiche: 162 | |Numéro et date de fouille ZKI32/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.9.3 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 4/3 Int : Brun 7.5 YR 4/3 | Tranche : Brun etnoire a lintérieur |

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traif de surface : Intéri : Brossée ‘ éri : Brossée

Forme : Col de Jarre avec ouverture évasée, lévre repliée a I'extérieur

Dimensionvase:  |H: L \ Daimetre: 30om |
Dimension tesson: | H. 8.5cm ‘ L: %L‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.4cm ‘
Decor : : ‘

: Impressions a la natte ‘

Motif :

Datation : 290 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse

Photo e : Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 15/10/2015 |IN°fiche: 163 | |Numéro et date de fouille ZKI 19/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.11.3 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant minéraux naturels fins (mica et os d'animaux broyé fin),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 4/3 Int: Brun 7.5 YR 4/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Ouverture resserrée avec lévre repliée a l'extérieur

D vase : H: | | Daimetre : 34 cm
tesson: |H.5cm | L:55cm | |Ep.moy: 08cm Ep.levre: 16om |
Decor : ‘
Technique : Impressions a la natte |
Motif :

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse

Photo Dessin
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Date : 15/10/2015 |INofiche: 164 | [Numéro et date de fouille ZKO 104/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé10R 6/3 Int : Beige 10R 4/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 30 cm ‘
Dimension tesson: | H. 4.2cm ‘ L: 6.5cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Lignes de hachures en pointillé (penchées a droite) et une ligne de zig-zags
encore en pointillé en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |IN"fiche: 165 | |Numéro et date de fouille ZKO 116/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier avec dégraissant minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé10R 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

i vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 12.cm

Di iontesson: |H. 5cm ‘ L: 4cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. levre : 13cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures profondes (penchées a droite) sur la lévre.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Engobée a I'intérieur 2 cm sur la lévre; partie decorée non engobée.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyen végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 4/5 ‘ Int : Beige rosé 5YR 4/5 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Date : 15/10/2015 ||N°fiche: 166 | |Numéro et date de fouille ZKI31/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.8.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie

: alamolette dentée et incisé ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillé obliques (penchée sur la droit) sous la lévre et
ligne de hachures en pointillé obliques (penchées sur la gauche) sur la lévre,
et trois lignes incisées horizontale et trois autre lignes incisées obliques en
dessous.

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 26cm |
Dimensiontesson:  H.84cm | | 75cm | [Ep.moy: 08cm Ep.levre: 16om |
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 15/10/2015 |IN°fiche: 167 | |Numéro et date de fouille ZKO 100/2015 |
N° Musée : | Type: Mamite-682 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L 123
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végital, fin
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5.7YR 5/4 Int : Brun 5.7YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évésée ; lévre épaissie

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 40 cm
tesson: |H.5cm ‘ L: 43cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.8cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
Te i : Incisée ‘

Motif : Trois lignes incisées horizontale sur la lévre et la panse.

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :
Remarques :
Photo . Dessin o
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Date : 15/10/2015 |INofiche: 168 | [Numéro et date de fouille ZKO 110/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux
naturels (mica), quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 5.7YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ : Engobée ‘

Forme : Ouverture évésée avec lévre arrondie. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘
Dimension tesson: | H. 5cm ‘ L: 3.5cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre : 1.4cm ‘
Decor : : Surlalévre et la panse ‘

: Incisée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillé obliques (penchées sur la droit) et ligne de
losange encore en pointillés en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |INofiche: 169 | [Numéro et date de fouille ZKO 92/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec moins de graines et grossier
minéral naturel, quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 10YR 5/6 Int : Brun clair 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Renforce

Forme : Ouverture évésée ; lévre épaissie

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
Dii iontesson: |H. 85cm ‘ L: 9cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : ‘
Decor : ‘
T i : Impressions au doigt ‘
Motif :
Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Fond renforcé par une couche d'argile appliquée avec les doigts

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 15/10/2015 |INofiche: 170 | [Numéro et date de fouille ZKO 115/2015 |
N° Musée : | [type: Bol-6414 | | Forme: 1 | |Lieude conservation: L123 |
T Non tourné |Pate type : Alluviale P4 | pate qualité :  Moyen | c c>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fins minérales (mica et os d'animaux broyé fin), et quartz
broyés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 6/5 Int : Beige rosé 5YR 6/5 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 30cm |
Dimension tesson: H. 2.5¢cm ‘ L: 4cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. levre : 0.9cm ‘
Decor : 1 sur la panse. ‘

ala

Motif : Lignes oliques de impressions & la cordelette sur la lévre et la panse.

Datation : Non datée Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 17/10/2015 |INofiche: 171 | |Numéro et date de fouille ZKO 67/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 ‘ Int : Brun 5YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Date : 1711012015 ||N°fiche: 172 | |Numéro et date de fouille ZKO 161/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol-6.2.1 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘

Forme : épaule de jarre.

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyenne végeétal et quelques minéraux naturels (mica et
os d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés fins, empreintes de graines sur les surfaces.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/5 ‘ Int : Brun 5YR 4/5 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H. 135om | L. 105em | |Ep.moy: 28cm Ep. levre : |
Decor : : Surla panse ‘
Technique : Incisé |

Motif : Trois lignes incisées horizontales trés profonds sur la panse et trois autre
lignes obliques penchées vers la gauche en dessous.

Forme : épaule |

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Al san o Gl s siny

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 8cm ‘ L: 55cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: alamolette dentée et incisé |

Motif : Deux bands horizontales remplis par deux lignes de hachures en pointillées
obliques penchées vers la droite.

Photo Dessin

Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1711012015 |IN°fiche: 173 | [Numéro et date de fouille ZKO 12/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.10.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin C :>1mm ‘

Dégraissant : Bol de pate fine : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 Int : Brun 5YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie et repliée a I'éxtérieur

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 171102015 ||N°fiche: 174 | |Numéro et date de fouille ZKO 268/2015 |
N° Musée : | [type: Bol-6404 | | Forme: 2 | |Lieude conservation: L123 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin C s <1mm ‘

Dégraissant : Gobelet en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels
(mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 Int : Brun 5YR 4/4 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 22cm |
Dimension tesson: H. 6cm ‘ L: 6.5¢cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre : 1.6cm ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Impressions de vannerie ‘

Motif : Lignes obliques en pointillé

Datation : |- VllI siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo i Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Dii ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 23 cm
Di jiontesson: |H. 8.3cm ‘ L: 44cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. levre : 0.8cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :
Datation : |- VIl siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 17/10/2015 |INofiche: 175 | |Numéro et date de fouille ZKO 245/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.8.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol de pate moyenne : dégraissant grossier végeétal et quelques minéral naturels grossier(mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10Y 3/6 | Int : Beige 10YR 6/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie

Date : 18/10/2015 |INofiche: 176 | |Numéro et date de fouille ZKO 212/2015 |
N° Musée : | [type: Bol-631 | [Forme: | |Lieude conservation: L123 |
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1mm ‘
Dégraissant : Bol de pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz

roulés
Couleur : Ext : Brun clair 10YR 5/4 Int : Brun clair 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘
Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm
tesson: |H.6cm ‘ L: 7cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
Te i : Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées vers la droite) et ligne incisée
horizontale en dessous.

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie ‘

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 20 cm ‘
Dimension tesson: | H. 7.4cm ‘ L: 35cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons sur la lévre.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines et de quartz sur les surfaces

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/10/2015 |IN"fiche: 177 | |Numéro et date de fouille ZKO 259/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 5 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P8 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant fin végétal et quleques minéraux naturels grossier (mica et
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 4/4 Int : Brun 7.5R 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

‘ Extérieure : Lissée |

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie

Date : 18/10/2015 ||N°fiche: 178 | |Numéro et date de fouille ZKO 177/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.8.2 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Marmite de pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graine et minéraux naturels grossier
(mica), quartz roulés

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/6 Int : Brun 5YR 4/6 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

bi on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 34 cm

Di iontesson: |H. 8cm ‘ L: 55cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. levre : 1.8cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures trés profondes incisées obliques (penchée vers la
droite).

Traif de surface : : Brossée ‘ : Lissée
Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie
Dimension vase : H: [ L. ‘ Daimetre : 32 cm |
Dimension tesson: H. 85cm ‘ L: 7.5¢cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre : 1.6cm

Datation : 715 + 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines et de quartz sur les surfaces

Decor : : Surla lévre et la panse

: Incisé

Motif : Lignes de hachures croisillons sur la lévre et trois lignes incisées horizontales
en dessous.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Panse avec empreintes de vannerie.

Photo Dessin wem W
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/10/2015 |IN°fiche: 179 | |Numéro et date de fouille ZKO 184/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.9.3 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen [o] :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre de pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graine et minéraux naturels grossier (mica),
quartz roulés

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/3 Int : Brun 5YR 4/3 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

| Exterieure : Lissee |

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie

Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/10/2015 |INofiche: 180 | |Numéro et date de fouille ZKO 266/2015 |
N° Musée : | [Type:  Jame-693 \ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 \
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier C :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre de pate grossier : dégraissant fin végétal avec graine et minéraux naturels grossier (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 Int : Brun 5YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : : Lissée ‘ : Lissée

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 42cm
tesson: |H. 8cm |lL:65cm | |Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : Sous la lévre ‘
T i : alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures obliques penchées a droite sous la lévre ; empreintes de
vannerie sur la lévre et la panse.

Forme : Ouverture resserrée, lévre verticale

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

. Panse avec de vannerie

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘
Dimension tesson : H. 4cm ‘ L: 52cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre: 1.8cm ‘
Decor : : Sous la lévre ‘

: alamolette dentée

Motif : Ligne de hachures obliques penchées a droite sous la levre ; empreintes de
vannerie sur la lévre et la panse.

Photo Dessin

Datation : 290 + 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

: Panse avec

prei de vannerie
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Mamite-621 | Forme:

Date : 18/10/2015 ‘ N° fiche : 181 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 227 /2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné |Pate type : Allviale P3| pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Marmite en pate fine avec dégraissant fin minéraux naturels et fine végétal et (mica et os
d'animaux broyé fin), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 2/4 ‘ Int : Brun 5YR 2/3 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 40 cm

Dimension tesson:  [H. 23cm | [L: 4om | [Ep.moy: 0.8cm | Ep.levre: 16cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures obliques en pointillées penchées a droite sur la levre et
quatre lignes incisées horizontales en dessous.

Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/10/2015 ||N°fiche: 182 | |Numéro et date de fouille ZKO 191/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.4.1 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 2/4 ‘ Int : Brun 5YR 2/4 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 36cm |
Dimensiontesson: | H. 55cm ‘ L: 6cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite) et trois lignes incisées
obliques en dessous.

Photo Dessin

Datation : |- IVe siécle Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines et de quartz sur les surfaces

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/10/2015 |IN°fiche: 183 | |Numéro et date de fouille ZKO 205/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.7.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin minéraux naturels grossier (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 7.5YR 5/4 | Int : Beige rosé 7.5YR 5/3 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

| Exterieure : Lissee |

Forme : Ouverture épaissie ; lévre épaissie

Photo Dessin -
———
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/10/2015 |INofiche: 184 | [Numéro et date de fouille ZKO 159/2015 |
N° Musée : | [Type:  Jame-672 \ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant quelques minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 7.5YR5/4 | |Int : Beige rosé 7.5YR 5/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 24 cm
tesson: |H.55cm | L. 4cm | |Ep. moy: 0.7cm Ep.lévre: 15cm ‘
Decor : : Sur la lévre et panse ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées & droite) et band de triangle incisés
profondes, pointes vers le bas, remplis de sept lignes horizontales.

Forme : Panse de jarre. ‘

Datation : 684 +30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimensiontesson: H. 12.5cm ‘ L: 16.5cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Bande de triangle incisés profondes, pointes vers le bas, et bordés par deux
lignes obliques & gauche et deux a droite.

Photo " Dessin

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Jame-683 | Forme: 2

Date : 18/10/2015 ‘ N° fiche : 185 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 229/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P6 | Pate qualite :  Grossier | c i>1mm |

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 2.5YR 4/8 ‘ Int : Rouge 2.5YR 4/8 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Panse de jarre.

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :

Dii tesson: H. 12.5cm ‘ L: 16.5cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. lévre : ‘

Decor : : Surla panse ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Sept Lignes incisées profondes horizontales sur la panse.

Datation : 715 + 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines et de quartz sur les surfaces
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 21/10/2015 |IN°fiche: 187 | |Numéro et date de fouille ZKO 180/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.3.1 ‘ Forme : ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant quelques minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 5/4 Int : Beige 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 18 cm
tesson: |H.45cm | L. 77cm | |Ep.moy: 08cm Ep.levre: 12cm |
Decor : : Surla levre ‘
Te i : Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons sur la levre.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines et de quartz sur les surfaces

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 211012015 ||N°fiche: 186 | |Numéro et date de fouille ZKO71/2015 |

N° Musée : | [type: Jame-683 | |Forme: 2 | |Lieude conservation: L123 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci . >1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR5/4 | |int : Brun 5YR 4/3 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traif de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Brossée ‘

Forme : Panse de jarre. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimensiontesson: | H. 10.5cm ‘ L: 16cm ‘ Ep.moy: 1.5cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Triangle incisés profondes, pointes vers le haute, remplis de dix-sept lignes
horizontales et bordés par deux lignes obliques & droite et trois a gauche.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 21/10/2015 |INofiche: 188 | [Numéro et date de fouille ZKO 264/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.9.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels
(mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 5/6 Int: Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 40 cm ‘
Dimension tesson: H. 6.5cm ‘ L: 13.5cm ‘ Ep. moy: 1.2cm Ep. lévre : 1.7 cm ‘
Decor : : Sous la lévre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Lignes de hachures en pointillées obliques penchées a droite sous la levre.

Datation : 290 + 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Bol-632 | Forme:

Date : 21/10/2015 ‘ N° fiche : 189 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 174 /2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné | pate type : Alluviale P2 | Pate qualite:  Moyen [ c s<imm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture verticale, lévre simple vérticale

Di ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 18 cm

Di ion tesson : H. 10cm ‘ L: 9cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep.lévre: 1cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Lignes de hachures en pointillées obliques penchées a droite sur la lévre.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo ’ Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 21/10/2015 |IN°fiche: 191 | |Numéro et date de fouille ZKO 257 /2015

N° Musée : | Type: Mamite-633 | Forme:

Lieu de conservation : L 123 ‘

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier C ite : > 1 mm

Dégraissant : Marmite en pate grossier : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; lévre épaissie en forme

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 38 cm
tesson: [H.65cm | |L: 5em | [Ep.moy: 1.7cm Ep.levre: 220m |
Decor : : Surla levre ‘
Te i : Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures, I'une penchées sur la droite et I'autre vers la gauche
en form de chevrons

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de quartz sur les surfaces

Photo . s Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 211012015 ||N°fiche: 190 | |Numéro et date de fouille ZKO 241/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.7.3 ‘ Forme: 4 Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels moyen (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 Int : Brun 5YR 4/4 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; levre épaissie ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 44 cm ‘
Dimension tesson: H. 6.5cm ‘ L: 1.6cm ‘ Ep.moy: 1.7cm Ep. lévre : 2cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures incisées obliques penchées vers la dtoite sur la levre.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de quartz sur les surfaces

Photo . . . Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 21/10/2015 |INofiche: 192 | [Numéro et date de fouille ZKO 197/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Rouge 2.5YR 4/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘
Dimension tesson: | H. 6.5¢cm ‘ L: 10cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre : 1cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures croisées et lignes de hachures incisées obliques penchées
a gauche en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée, engobée a lintérieur sur la levre

Photo ) Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Bol-632 | Forme:

Date : 21/10/2015 ‘ N° fiche : 193 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 225/2015

‘ Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ [ :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal et fin minéral naturel (mica) et quelques quartz
roulés.

Couleur : Ext : Beige 10R 4/2 Int : Beige 10R 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture verticale, lévre simple vérticale

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm

Dimension tesson:  [H. 32om | [L; 4om | [Ep.moy: fom Ep.levre: 16cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisés ‘

Motif : Lignes de croisillons sur la lévre.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines et de quartz sur les surfaces

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 211012015 ||N°fiche: 194 | |Numéro et date de fouille ZKO 186/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Brun foncé 10R 3/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trail de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 12cm |
Dimensiontesson:  H.35cm | 1: 75cm | [Ep.moy: 14cm Ep.tevre: 180m |
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée et incisé ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillé et ligne de zig-zag en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée, engobée (2 cm) a l'intérieur sur la levre.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 21/1012015 |INofiche: 195 | |Numéro et date de fouille ZKO 262/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 4/6 Int : Beige 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Date : 21/10/2015 |INofiche: 196 | [Numéro et date de fouille ZKO 231/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | |Int : Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm
tesson: H.4cm ‘ L: 55cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
Technique : & la molette dentée et incisé |

Motif : Ligne de hachures incisées obliques penchées & droite sur la levre et ligne de
croissant en pointillées en dessous.

Forme : Bol de forme d'ouverture resserrée ; Iévre épaissie ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée, engobée (2 cm) a l'intérieur sur la levre.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘
Dimension tesson: | H. 9cm ‘ L: 11cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre: 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Au poingon ‘

Motif : Bande de poingons irréguliére

Photo Dessin
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Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.

Photo : ) Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 211012015 |IN"fiche: 197 | |Numéro et date de fouille ZKO 193/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Moyen Ci :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés

Couleur : Ext : Rouge 2.5YR 4/4 Int : Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Bol de forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm

Dimension tesson: |H. 37cm | [L: 65cm | |Ep.moy: 09cm Ep.leve: 18cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées sur la gauche

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 211012015 ||N°fiche: 198 | |Numéro et date de fouille ZKO 183/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin ‘ C s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels grossier (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10Y 3/6 | Int: Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trail de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée

Forme : Bol de forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 16cm |
Dimension tesson: | H. 6.5cm ‘ L: 8cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. levre : 0.9cm
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée et incisé

Motif : Ligne de hachures obliques penchées a droite et deux lignes en zig-zags en
pointillées en dessous.

Photo Dessin

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 21/1012015 |INofiche: 199 | [Numéro et date de fouille ZKO 196 /2015 |
N° Musée : | Type: Mammie-663 | Forme: 3 | |Lieudeconservation: L123 ]
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10Y 3/3 | |Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie

- =¥
i |
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 21/10/2015 |INofiche: 200 | [Numéro et date de fouille ZKO 185/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 Int : Brun 5YR 2/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

D vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 44 cm
tesson: |H.7.5cm ‘ L: 95cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre : 1.8cm ‘
Decor : : Surla lévre ‘
Technique : & la molette dentée |

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droite sur la levre.

Forme : Bol de forme d'ouverture resserrée ; Iévre épaissie ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée, perforée de petite troue sure la Iévre pour la réalisation.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm ‘
Dimensiontesson: |H. 11cm ‘ L: 6.5cm ‘ Ep. moy: 0.5cm Ep. lévre : 0.9 cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: ala molette dentée et incisé. |

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droite sur la lévre, deux
lignes incisées horizontales remplis par ligne de hachures en pointillées
croisées en dessous.

Photo ) Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la levre.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1111112015 |IN"fiche: 201 | |Numéro et date de fouille ZKO232/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 124 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10Y 3/6 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossier ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Bol de forme d'ouverture resserrée ; Iévre épaissie a l'intérieur

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 14 cm

Dimension tesson:  [H. 65cm | [L: 95cm | [Ep.moy: 07cm Ep.levre: 11om |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : ala molette dentée et incise. ‘

de zig-zags en pointillées en dessous.

Motif : Ligne de hachures incisée obliques penchées a droite sur la lévre, deux lignes

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée & haut de la lévre.

Photo o Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 11111/2015 ||N°fiche: 202 | |Numéro et date de fouille ZKO210/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.3.3 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant moyenne végétal avec quelques graines et quelques
minéraux naturels fins (mica et os d’animaux broyé fin), et de nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10R 4/2 | /Int : Beige 10R 412 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traif de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Brossier

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée, levre arrondie.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 42cm |
Dimension tesson: | H. 5cm ‘ L: 5cm ‘ Ep.moy: 1.7cm Ep. levre : 23 cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droite sur la lévre, deux
lignes de zig-zags en pointillées en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines et de quartz sur les surfaces

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 11/11/2015 |IN°fiche: 203 | [Numéro et date de fouille ZKO 249/2015

N° Musée : | Type: Mamite-663 | Forme: 1

Lieu de conservation : L 122 ‘

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1mm

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant avec minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 5R 3/4 Int : Rouge foncé 5R 3/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; lévre épaissie

Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 11/11/2015 |INofiche: 204 | [Numéro et date de fouille ZKO239/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite-6.2.4 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : Dégraissant moyenne végétal et quelques minéraux naturels (mica et
os d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés fins, empreintes de graines sur les surfaces.

Couleur : Ext : Beige 10YR 2/4 | /It : Beige 10YR 2/5 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: | | Daimetre : 34 cm
tesson: |H.45cm ‘ L: 4cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; lévre épaissie et arrondie. ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Engobée a l'intérieur sur le bol

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 36 cm ‘
Dimension tesson : H. 3cm ‘ L: 35cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. levre : 1.6cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
obliques a la ‘

Motif :

Photo Dessin
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Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Mamite-663 | Forme: 1

Date : 11/11/2015 ‘ N° fiche : 205 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 198 /2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P7 | Pate qualite:  Moyen [ c s<imm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant avec minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | |Int : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; Iévre épaissie a l'intérieur.

Dimension vase : H: L | Daimetre : 32 cm
Dimension tesson: |H. 5cm | [L: 45cm | |Ep.moy: 08cm Ep.levre: 15om |
Decor : ‘
T ique : Sans décor ‘
Motif :

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de quartz sur les surfaces.
Perforée de petite troue sure la lévre pour la réalisation.

Photo 2 Dessin . ]
—— —
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 11/11/2015 |INofiche: 207 | |Numéro et date de fouille ZKO 238 /2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.5.2 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quleques minéraux naturels grossier (mica
et os d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 | [int : Brun 5YR 4/4 | [ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; lévre épaissie

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 24 cm
tesson: |H.48cm | L. 57cm | |Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.6cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
T i : Incisées ‘

Motif : Bandes horizontales de hachures obliques (penchées a droite), séparées par
des lignes horizontales incisées; quatre lignes Incisées verticales en dessous
de la décor sur la panse.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo . Dessin

e W

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 11111/2015 ||N°fiche: 206 | |Numéro et date de fouille ZKO 194/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.6.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘

Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels i quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/6 Int : Beige 7.5R 5/4 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; lévre épaissie et arrondie ‘

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 36cm |
Dimensiontesson: H.57cm | | 55cm | [Ep.moy: 1:3cm Ep.levre: 18om |
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

: alamolette dentée et incisée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées croisées sur la lévre et une lignes incisée
horizontale en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces.
Perforée de troue de portant sure la lévre.

Photo . . . ’ Dessin v W
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 11/11/2015 |INofiche: 208 | [Numéro et date de fouille ZKO 195/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; évre épaissie |

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm ‘
Dimension tesson: | H. 4.5cm ‘ L: 5.7cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Ligne de hachures en pointillé obliques (penchée a droite) et deux lignes de
zig-zags en pointillé en dessous

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la lévre

Photo Dessin
; s ¥

\

I
NN AN




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Bol-631 | Forme:

Date : 11/11/2015 ‘ N° fiche : 209 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 208 /2015

Lieu de conservation : L 122

T Non tourné | Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité :  Moyen  |c :>1mm

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dii vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 34 cm

Dii iontesson: |H.87cm ‘ L: 6.4cm ‘ Ep. moy: 1.6cm Ep. levre : 2cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
Technique : & la molette dentée |

Motif : Ligne de hachures incisées obliques (penchée a droite) et ligne de zig-zags en
dessous,
Datation : Début de notre ere Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exteri
Impressions de vannerie sur la panse.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 11111/2015 ||N°fiche: 210 | |Numéro et date de fouille ZKO 192/2015 |

N° Musée : | [type:  Bol-631 | | Forme: Lieu de conservation : L 123 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec quelques graines et moyenne minéraux
naturels (mica et os d’animaux broyé fin), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 7.5YR 4/3 Int : Beige 7.5YR 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 18cm |
Dimension tesson:  H. 44cm ‘ L: 65cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre : 1.6cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques (penchée a droite) et ligne de zig-
zags en pointillé en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 11/11/2015 |IN°fiche: 211 | |Numéro et date de fouille ZKO 217/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 6 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Beige 10YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Fond convexe, panse convexe, ouverture resserrée, lévre épaisse a plat. ‘

D vase : H: ‘ ‘ Daimetre :
tesson: H. 56cm ‘ L: 59cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep.lévre: 12cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T ique : Incisée ‘
Motif : Hachures et croisillons.
Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques : Engobée a I'intérieur 2 cm sur la lévre; partie decorée non engobée.
Photo Dessin
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Date : 11/11/2015 |INofiche: 212 | |Numéro et date de fouille ZKO99/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossire : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Int : Beige 10YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Bol en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie a l'intérieur ‘

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 22 cm ‘
Dimension tesson : H. 5cm ‘ L: 25cm ‘ Ep.moy: 0.5cm Ep. levre: 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : lignes de hachures en pointillé croissées sur la lévre.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Engobée a lintérieur ; partie decorée non engobée.

Photo Dessin 13em¥




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1111112015 |IN"fiche: 213 | |Numéro et date de fouille ZKO 131/2015 |

N° Musée : | Type: Marmite-6.4.1 |  Forme: Lieu de conservation : L123 |

T Non tourné | pate type : Alluviale P2 | Pate qualite:  Moyen [ c s<imm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant moyen végétal moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie avec profil arrondie

Di ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 36 cm

Dii iontesson: |H. 6.3cm ‘ L: 85cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre : 2.2¢cm ‘

Decor : : Sur et sous la lévre et sur la panse ‘
Technique : & la molette dentée et incisée |

Motif : Ligne de hachures en pointillé obliques (penchées sur a gauche) sous la lévre
et motif format de ligne de hachures en pointillé obliques (penchées sur la
droit) sur la lévre, lignes incisées et croisées sur la panse.

Datation : Post Néolithique Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1111112015 |INofiche: 214 | [Numéro et date de fouille ZKO 95/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.5.2 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 121 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant grossier végéta moins de graines et quelques minéra
naturels fins (mica et os d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie

Dimensionvase :  |H: A Daimetre : 37cm |

Dimension tesson: H. 7.4cm ‘ L: 95cm ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. lévre :

1.8cm

Decor : : Surla lévre et la panse

: alamolette dentée et incisée ‘

Motif : Deux lignes de hachures obliques (penchée vers la droite), cing triangles
remplis de lignes horizontales en dessous, une ligne horizontale encore en

dessous
Datation : Début de notre ére Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 11/11/2015 |INofiche: 215 | |Numéro et date de fouille ZKO 144/2015 |
N° Musée : | Type: Mamite-663 | Forme: 3 | |Lieudeconservation: L 123
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [o] ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Beige rosé 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie ‘

Date : 11/11/2015 |INofiche: 216 | [Numéro et date de fouille ZKO 147/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite-6.7.3 ‘ Forme: 4 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier : dégraissant grossier végetal et quelques minéreux naturels fin(mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: ‘ | Daimetre : 36 cm
tesson: |H.85cm | L 105cm | |Ep. moy: 0.9cm Ep. levre : 1.6cm ‘
Decor : : Surla lévre ‘
T i : Incisée ‘

Motif : Lignes de hachures en incisées obliques penchées a droite et deux lignes
incisées horizontales en dessous, encore lignes de zig-zags en dessous.

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; |évre épaissie ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Engobée a I'intérieur 2 cm sur la lévre; partie decorée non engobée.

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 38 cm ‘
Dimension tesson: | H. 8cm ‘ L: 12cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. levre : 2.3cm ‘
Decor : : Surlalévre et la panse ‘

: alamolette dantées et incisée |

Motif : Ligne de hachures en pointillée obliques (penchées vers la droite); deux
triangles points vers bas, remplis de lignes incisées horizontales.

Photo Dessin
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Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Mamite-682 | Forme: 3

Date : 12/11/2015 ‘ N° fiche : 217 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 130/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P5 | Pate qualite:  Moyen [ c i>1mm |

Dégraissant : Marmite en pate Moyenne : dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Int : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaisse au profil triangulaire.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 43 cm

Dimensiontesson:  H. 55cm | [L; 65om | [Ep.moy: 14om | Eplewe: 19om |

Decor : : Surla lévre ‘
Technique : & la molette dantées et incisée |

Motif : Lignes de hachures en pointillées obliques (penchées a droite), quatre lignes
incisées horizontales coupée par quatre lignes de hachures obliques

(penchées a droite).
Datation : 715 +30 BP. | Etat: Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 12111/2015 ||N°fiche: 218 | |Numéro et date de fouille ZKO 162/2015 |

N° Musée : | [type:  Bol-671 | | Forme: 3 Lieu de conservation : L 124 |

T Non tourné | Pate type : Allwviale P6 | Pate qualite :  Grossier ¢, c>1mm |

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 7.5R 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Bol en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie en profil arrondie

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 22cm |
Dimensiontesson: H.7cm | L:55cm | [Ep.moy: 14cm Ep.levre: 18om |
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

: Incisées ‘

Motif : Deux lignes de hachures incisées obliques (penchées a droite) et six lignes
incisées horizontales en dessous.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 12/11/2015 |IN°fiche: 219 | |Numéro et date de fouille ZKO 90/2015 |

N° Musée : \ Type : Marmite-S.Q.Z\ Forme: 2 Lieu de conservation : LI24\

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier : dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie au profil affinée a I'éxtérieur

Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin o
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 12/11/2015 |INofiche: 220 | |Numéro et date de fouille ZKO62/2015 |
N° Musée : \ Type : Jarre - 6.7.2 \ Forme: 1 Lieu de conservation : L 122 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 | /int : Brun 7.5YR 5/4 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 38 cm
tesson: |H. 54cm ‘ L: 6cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre: 1.4cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
Technique : 2 la molette dentée etimpressions de vannerie |

Motif : Lignes de hachures en pointillées obliques (penchées a droite) sur la lévre et
imrissions de vannerie sur la panse.

Forme : Jarre en forme d'ouverture resserrée avec lévre épaissie. ‘

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo . Dessin

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 43 cm ‘
Dimensiontesson: | H. 9.3cm ‘ L: 21.5¢cm ‘ Ep. moy: 1.3cm Ep. levre : 2.4cm ‘
Decor : : Surlalévre et la panse ‘

: Incisées ‘

Motif : Ligne de chevrons incisées points vers la droite et ligne incisée horizontale en
dessous; bande de triangles (points vers le bas) remplis par des bandes
horizontales de hachures verticales.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

QU AR L8diug,




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 12/11/2015 |IN"fiche: 221 | |Numéro et date de fouille ZKO 178/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.9.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné | Pate type : Alluviale P5 | pate qualite:  Moyen ¢ s<imm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyenne végétal avec quelques graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 ‘ Int : Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Di ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 20 cm

Dii iontesson: |H.5cm ‘ L: 45cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. levre: 1.2cm ‘

Decor : : Sur la lévre et la panse ‘
Technique : Impressions de vannerie |

Motif : Sans décor

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 121112015 ||N°fiche: 222 | |Numéro et date de fouille ZKO 173/2015 |
N° Musée : | [type: Jame-683 | |Forme: 1 | |Lieude conservation: L122 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 5/6 | /Int : Brun foncé 10YR 3/6 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traif de surface : Intéri : Brossée ‘ éri : Lissée

Forme : épaule de jarre.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimensiontesson: H. 15.5cm ‘ L: 125cm ‘ Ep.moy: 14cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisée ‘

Motif : Lignes incisées verticales et horizontales sur la panse.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Datation : 290 * 70 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 12/11/2015 |IN°fiche: 223 | |Numéro et date de fouille ZKO 26/2015 |
N° Musée : | Type: Bol-651 | Forme: Lieu de conservation : L 123 |
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaisse au profil tri i ‘

Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 12/11/2015 |INofiche: 224 | |Numéro et date de fouille ZKI200/2015 |
N° Musée : \ Type:  Jarre-6.25 \ Forme : Lieu de conservation : L 122 \
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant fin végétal peu de graines et quelques minéraux naturels
fins (mica et os d'animaux broyé fin), quartz roulés.

D vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm
tesson: H. 4.5cm ‘ L: 6cm ‘ Ep.moy: 0.5cm Ep. lévre : 1.3cm ‘
Decor : : Surla panse ‘
T i : Incisée ‘

Motif : Ligne de chevrons incisées sur la lévre (points vers la gauche), bande
horizontale remplis de hachures verticales en dessous ; trois bandes verticales
remplis de hachures horizontales sur la panse.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Photo Dessin
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Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traif de surface : Intéri : Brossée ‘ éri : Lissée ‘
Forme : Panse de jarre. ‘
Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: | H. 55cm ‘ L: 7.5cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: alamolette dentée et incisée |

Motif : Trois triangles (points vers le bas) remplis de grandes hachures horizontales.

Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1211112015 |INofiche: 225 | [Numéro et date de fouille ZKO 164/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.7.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non touné | pate type : Alluviale P6 | Pate qualite :  Grossier | c i>1mm |

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant fin végétal et quelques minéreux naturels fin (mica), nombreux
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossée

Forme : Bol en forme d'ouverture resserrée ; lévre évasée au profil arrondie.

Di vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 26 cm

Di jiontesson: |H. 5.9cm ‘ L: 55cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre : 2.3cm ‘

Decor : : Sur la lévre et la panse ‘
Technique : & la molette dantées et incisée |

Motif : Ligne de hachures incisée obliques (penchées vers la droite) sur la lévre et
triangles points vers bas, remplir de huit lignes incisées horizontales en
dessous.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin e ¥
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 12/11/2015 |INofiche: 227 | |Numéro et date de fouille ZKO 170/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.9.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal et fin quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : Bol en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie au profil arrondie ‘

D vase : H: [T | Daimetre : 18 cm
tesson: |H. 6cm ‘ L: 4cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre : 1cm ‘
Decor : : Surla lévre ‘
Technique : & la molette dentée |

Motif : Ligne de de points au poingons sur la lévre.

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Date : 12111/2015 ||N°fiche: 226 | |Numéro et date de fouille ZKO 150/2015 |
N° Musée : | [type: Jame-683 | |Forme: 3 | |Lieude conservation: L122 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci . >1mm ‘
Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier vegétal avec moins de graines et grossier minéral

naturel, quartz roulés.
Couleur : Ext : Brun clair 10YR 5/4 Int : Noire 5YR 2.5/1 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘
Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin
Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : ‘
Forme : Fond de jarre. ‘
Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 13cm ‘ L: 10cm ‘ Ep.moy: 2.4cm Ep. lévre : ‘
Decor : H ‘
: Impressions au doigt ‘
Motif :
Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques : Fond renforcé par une couche d'argile appliquée avec les doigts
Photo Dessin
—————
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 1211112015 ||N°fiche: 228 | |Numéro et date de fouille ZKO 103/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin vegétal avec moins de graines et quelques minéraux naturels
grossier (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Bol en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie a l'intérieur. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm ‘
Dimension tesson: H. 5.2cm ‘ L: 6.5cm ‘ Ep. moy: 0.5cm Ep. lévre : 1.3cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée et incisée |

Motif : ligne de hachures verticales en pointillées coupées par des hachures incisées
obliques i et de une ligne i
Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.3.3 ‘ Forme :

Date : 12/11/2015 ‘ N° fiche : 229 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 137/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P5 | Pate qualite:  Moyen [ c i>1mm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant grossier végeétal avec moins graines et quelques
minéraux naturels grossier (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée

‘ Extérieure : Brosséee |

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 38 cm

Dii iontesson: |H. 55cm ‘ L: 7.5¢cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. levre : 2.1cm ‘

Decor : : Surla lévre et la lévre ‘
Technique : & la molette dentée et incisée |

Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite) sur la levre et
ligne de hachures irréguliéres en dessous.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 12111/2015 ||N°fiche: 230 | |Numéro et date de fouille ZKO 101/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘

T Nontourné | Pate type : Allwviale P7 | Pate qualite:  Fin ¢ J<tmm |

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels grossier (mica), quartz
roulés (2 mm).

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Beige 10YR 4/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Bol en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie a I'éxtérieur

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Dimensionvase:  H: [ L. ‘ Daimetre : 12cm |
Dimensiontesson:  H.55cm | 1: 75em | [Ep.moy: 12cm Ep.tovre: 24em |
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

: alamolette dentée et incisée

Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite), deux lignes de
zig-zags en pointillées en dessous, ligne de croissant en pointillées remplis par
des hachures encore en pointillées.

Photo y Dessin e

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la levre.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |IN°fiche: 231 | |Numéro et date de fouille ZKO 240/2015 |

N° Musée : | Type: Mamite-682 | Forme: 2

Lieu de conservation : L 123 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen [o] ite : <1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 4/4 ‘ Int : Brun foncé 2.5YR 3/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée

| Exterieure : Lissee |

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; lévre au profil arrondie

Date : 13/11/2015 |INofiche: 232 | [Numéro et date de fouille ZKO57/2015 |
N° Musée : | Type: Gobelet-6.10.3 | | Forme: 1 | |Lieude conservation: L 124 |
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Gobelet en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica et os d’animaux broyé fin),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR4/4 | Int : Brun foncé 10YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 22 cm
tesson: |H.9cm ‘ L: 6cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre: 13cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
Te i : Incisée ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons sur la lévre et motif de forme ovale en dessous.

Forme : Gobelet en forme d'ouverture évasée lévre au profil arrondie ‘

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 8 cm ‘
Dimension tesson:  H. “L‘ L: 3cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre: 0.6cm ‘
Decor : : Surlalévre et la panse ‘

: Incisée ‘

Motif : Bandes verticales remplir de hachures irréguliers.

Photo Dessin

Datation : |- VIl siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |IN"fiche: 233 | |Numéro et date de fouille ZKO 156/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.8.1 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité :  Moyen Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica) et nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture verticale, lévre simple

Di vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 21cm

Di jiontesson: |H. 9cm ‘ L: 5cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre: 1.3¢cm ‘

Decor : : Sur la lévre et la panse ‘
T ique : Incisée ‘

Motif : Lignes incisées obliques, trois penchées a gauche et deux vers la droite sue la
lévre et la panse.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |INofiche: 234 | [Numéro et date de fouille ZKI3/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.9.2 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier : dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 Int : Brun 7.5YR 5/6 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin
Trai de surface : Intéri : Brossée ‘ éri . Brossée ‘

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée ; lévre épaissie au profil arrondie.

Dimensionvase:  |H: L \ Daimetre: 260m |
Dimension tesson: | H. 13cm ‘ L: QL‘ Ep.moy: 1cm Ep. lévre: 1.8cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation : 290 +70 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Avec une poignée.
Impressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |INofiche: 235 | |Numéro et date de fouille ZKO 160/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Jarre - 6.8.3 ‘ Forme: 4 Lieu de conservation : L 122 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant moyen végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10R 4/2 Int : Beige 10R 4/2 | Tranche : Beige et noire a lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : épaule de jarre. ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H.97cm | L:75cm | [Ep.moy: 07cm Ep. levre : |
Decor : : Surla panse ‘
Technique : Incisé |

Motif : Bandes horizontales remplir de hachures croisées, deux triangles superposés
vers la droite et la gauche et encore, bande remplir de hachures croisées et
autre bande remplir de hachures croisée en dessous.

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Date : 13/11/2015 |INofiche: 236 | [Numéro et date de fouille ZKO 99/2015 |
N° Musée : | [Type:  Jame-672 \ Forme: 6 Lieu de conservation : L 123 \
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Panse de jarre ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson:  H. 54cm ‘ L: 96cm ‘ Ep.moy: 1.6cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Six lignes en incisées horizontales coupées par six lignes incisées verticales et
quatre lignes incisées obligues en dessous.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |INofiche: 237 | [Numéro et date de fouille ZKI17/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 5 Lieu de conservation : L 122 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P6 | Pate qualite :  Grossier | c s<imm |

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10R 4/2 Int : Beige 10R 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : Panse de jarre. ‘

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :

Dimension tesson: |H. 97cm | [L: 75cm | |Ep.moy: 07cm

Ep. lévre : ‘

Decor : : Surla panse ‘

T ique : Incisé ‘

Motif : Bandes horizontales remplir de hachures croisées, deux triangles superposés
vers la droite et la gauche et encore, bande remplir de hachures croisées et
autre bande remplir de hachures croisée en dessous.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |INofiche: 239 | [Numéro et date de fouille ZKI 11/2015 |
N° Musée : | Type: Jame-683 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L124 ]
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossée ‘

Forme : épaule de jarre. ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H. 6cm ‘ L: 4cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘
Technique : Incisé \

Motif : Deux lignes incisées horizontales et deux autres lignes incisées obliques
penchées vers la gauche en dessous ; impressions de vannerie sur la panse.

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 ||N°fiche: 238 | |Numéro et date de fouille ZKI28/2015 |
N° Musée : | [type:  Bol-651 | | Forme: Lieu de conservation : L 123 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 4/2 Int : Beige 10YR 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : épaule.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 4cm ‘ L: 4cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisée ‘

Motif : Bandes verticales remplir de hachures incisées horizontale sur la panse.

Datation : Début de notre ere Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Photo Dessin —
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 13/11/2015 |INofiche: 240 | [Numéro et date de fouille ZKO 276/2015 |
N° Musée : | [Type: Bol-6111 | | Forme: 2 | |Lieude conservation: L123 |
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin ‘ [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin vegétal et quelques minéraux naturels grossier (mica), quartz
roulés (2 mm).

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/3 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : épaule. |

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson:  H. 4.5cm ‘ L: 35cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: alamolette dentée et incisée |

Motif : Deux lignes incisées horizontales et points en poingons en dessous sur la
panse.
Datation : Non datée Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo ; Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date :

N° Musée : ‘

13/11/2015 |IN°fiche: 241

Type: Marmite -6.7.3 ‘ Forme: 4

‘ Numéro et date de fouille ZKO 64 /2015

Lieu de conservation : L 123

T

Non tourné | Pate type : Alluviale P6 | pate qualité : _ Grossier | ¢ :>1mm

Cuisson

Couleur :

Traitement de surface : Intérieure : Brossée

Dégraissant : Marmite en pate grossier : dégraissant fin végétal et quelques minéreux naturels fin(mica),

nombreux quartz roulés.

Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

: Réductrice, oxydation a la fin

‘ Extérieure : Lissée

o

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie

vase : H: ‘ L: ‘

Bi

tesson: |H. 65cm ‘ L: 6cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. levre: 1.2cm

Daimetre : 36 cm

Decor :

: Surla lévre et la panse

T ique : ala molette dantées et incisée

Motif : Ligne de hachures en incisée obliques (penchées vers la droite) sur la lévre et
triangles points vers bas, remplir de huit lignes incisées horizontales en
dessous.

Datation

: 684 +30BP

Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo

Dessin
5 ¥
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date :

N° Musée :

13/11/2015 |IN°fiche: 243

‘ Numéro et date de fouille ZKO 168 / 2015 ‘

‘ Type : Bol - 6.7.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation: L 123 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |INofiche: 242 | [Numéro et date de fouille ZKO 164/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.9.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C . >1mm ‘

quartz roulés.

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéreux naturels fin(mica), nombreux

Couleur : Ext : Beige 7.5YR 5/4 Int: Beige 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traif de surface : : Brossée ‘ éri : Lissée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie au profil arrondie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘

Dimensiontesson:  H.55cm | | 86cm | [Ep.moy: 07cm

Daimetre : 20 cm

Ep. lévre : 1.4cm

Decor : : Surla panse

: Impressions a la natte

Motif :

Datation : 290 +70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions a la natte

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

T

Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier ‘ C

:>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant fin végétal et quelques minéreux naturels fin (mica), nombreux

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6

quartz roulés.

Int: Brunfoncé 10R 3/6 | Tranche : Beige et noire a lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée

‘ Extérieure : Llsséei‘

Forme : épaule. ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H.55cm | L:55cm | [Ep.moy: 12cm Ep. levre : |
Decor : : Surla panse ‘
Technique : Incisée \

Motif : Triangle incisée et deux triangles points vers bas, remplis de lignes incisées
horizontales en dessous.

Datation : 684 + 30 BP

Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo

Dessin

Date : 13/11/2015 |INofiche: 244 | [Numéro et date de fouille ZKI 2/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite -6.6.3 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin ‘ [ s <1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate fine : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), nombreux

quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : : Engobée ‘

: Engobée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie au profil arrondie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘

Daimetre : 36 cm

Dimension tesson: | H. 6.4cm ‘ L: 13.5cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.5cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
: Incisée ‘

Motif : Lignes de chevrons incisées sur la lévre points vers la droite.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 1

Date : 13/11/2015 ‘ N° fiche : 245 ‘ Numéro et date de fouille ZKI 48 /2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Marmite en pate fine : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie.

i vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 36 cm

Dimension tesson: |H. 64cm | [ 85cm | [Ep.moy: 07cm Ep.leve: 17om |

Decor : : Surla lévre ‘
Technique : & la molette dentée et incisée. |

Motif : Ligne de hachures en pointillé obliques (penchées sur la droite) et lignes
croisillons en dessous.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |INofiche: 246 | [Numéro et date de fouille ZKI 5/2015 |

N° Musée : | [type: Jame-693 | |Forme: 3 | |Lieude conservation: L123 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec moins de graines et quelques minéraux
naturels grossier (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 | /Int : Brun 7.5YR 5/6 | Tranche : Brun et noire a fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traif de surface : Intéri : Brossée ‘ éri : Lissée

Forme : Jarre en forme d'ouverture évasée ; levre affinée. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 18 cm ‘
Dimensiontesson: H. 12.5cm ‘ L: 11cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre : 1cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée et incisée. ‘

Motif : Ligne de poingons sur la lévre.

Datation : 290 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.
Impressions de vannerie sur la panse

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 13/11/2015 |INofiche: 247 | |Numéro et date de fouille ZKI 50/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.9.1 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen [o] ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végital, fin quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

D vase : H: [l | Daimetre : 21cm
tesson: |H.7cm | L:11em | [Ep.moy: 07cm Ep.tevre: 12om |
Decor : : Sous la lévre ‘
Technique : & la molette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillé rticales sous la lévre,il i de

vannerie sur la panse

Datation : 290 +70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 13/11/2015 |INofiche: 248 | [Numéro et date de fouille ZKI 34/2015 |
N° Musée : \ Type : Marmite - 6.10.4 \ Forme: 1 \ Lieu de conservation : L 123 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate fine : dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 5/6 Int : Brun 5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 38 cm ‘
Dimension tesson : H. 6cm ‘ L: 65cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre: 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées vers la droite, ligne de
hachures en pointillées obliques penchées vers la gauche en dessous, encore
ligne de hachures incisées horizontales et ligne de zig-zags en pointillées en
dessous.

Datation : 560 + 30 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo I."" Dessin e W




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |INofiche: 249 | [Numéro et date de fouille ZKI47/2015 |
N° Musée : | Type: Jame-6413 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L122]
T Non tourné |Pate type : Allviale P5 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Jarre en pate fine : dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 6/5 Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : épaule de jarre.

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 38 cm

Di iontesson: |H.3cm ‘ L: 5cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. levre: 1.4cm ‘

Decor : : Surla panse ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Band de trois chevrons.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 13/11/2015 |INofiche: 250 | [Numéro et date de fouille ZKI20/2015 |

N° Musée : | [type: Bol-6404 | | Forme: 3 | |Lieude conservation: L123 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin ‘ C s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), nombreux
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 2/5 Int : Brun 7.5YR 2/5 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : Ouverture verticale, lévre simple

Dimensionvase :  |H: A Daimetre : 26cm |

Dimensiontesson:  H.65cm | |: 55cm | [Ep.moy: 09cm Ep. lévre : 0.6cm

Decor :

: Sans décor ‘

Motif :

Datation : |- VllI siécle. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 16/11/2015 |IN°fiche: 251 | |Numéro et date de fouille ZKI 15/2015

N° Musée : | Type: Bol-661 | Forme: 2

Lieu de conservation : L 123

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéreux naturels fin(mica), nombreux
quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Brun 5.7YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Engobée

Date : 16/11/2015 ‘ N° fiche : 252 ‘ Numéro et date de fouille ZKI 22 /2015

N° Musée : | [Type: Jame-6.113 \ Forme: 1 Lieu de conservation : L|24\

Forme : Ouverteur resserrée avec lévre au profil arrondie.

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate fine : dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm
tesson: [H. 4cm |lL: 6om | |Ep. moy: 0.6cm Ep.levre: 11om |
Decor : : Surla levre ‘
T i : Incisée ‘

Motif : Ligne de croisées sur la levre

Forme : épaule de jarre. ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decorée non engobée, engobée a lintéreur sur la lévre.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 8cm ‘ L: 7cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: alamolette dentée et incisé |

Motif : Trois ligne de hachures profondes verticales faites a la molette dentée sur la
panse et ligne incissées horizontale en dessous.

Photo ; Dessin
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Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 16/11/2015 |IN°fiche: 253 | [Numéro et date de fouille ZKI43/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.10.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 124 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin Ci :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : épaule.

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
Di ion tesson : H. 6cm ‘ L: 5cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre : ‘
Decor : ‘
T i : Sans décor ‘
Motif :
Datation : |- Vil siecle. Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques : Impressions de vannerie.
Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 16/11/2015 |INofiche: 255 | |Numéro et date de fouille ZKI 24/2015

N° Musée : | Type: Jame-6.11.3 | Forme: 1

Lieu de conservation : L 122 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne : dégraissant grossier végeétal avec moins de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Int : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : épaule de jarre.

Date : 16/11/2015 |INofiche: 254 | [Numéro et date de fouille ZKI 6/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.10.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 124 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin C s <1mm ‘
Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins

(mica), quartz roulés.
Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/5 Int ; Brun 7.5YR 5/5 | Tranche : Brun et noire a fintérieur |
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin
Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘
Forme : épaule. |
Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 4cm ‘ L: 3cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘
: Incisée |
Motif : Trois lignes incisées horizontales sur la panse.
Datation : |- VllI siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques : Impressions de vannerie sur la panse.
Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 17/11/2015 |INofiche: 256 | [Numéro et date de fouille ZKI 16/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec quelques graines et minéraux
naturels fins (mica), et de quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 2.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intérieure : Brossée | |Extérieure : Engobée |

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H.9cm ‘ L: 8cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Sur la panse ‘
Technique : Incisée |

Motif : Deux lignes de hachures incisées obliques penchées vers la droite et trois
lignes de zig-zags profondes, encore deux lignes de hachures incisées
obliques penchées vers la droite en dessous.

Datation : Non datée Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin .
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Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie au pfofil arrondie. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 36 cm ‘
Dimension tesson: H. 14cm ‘ L: 6cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.1cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé. ‘

Motif : Ligne de hachures incisée verticales sur la levre.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse, perforée de petite troue sure la lévre pour la réalisation.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1711112015 |INofiche: 258 | [Numéro et date de fouille ZKO9/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.8.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 122 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite en forme moyenne avec ouverture resserrée et lévre épaissie. ‘

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 42cm |
Dimension tesson:  H. 11.5cm ‘ L: 84cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. levre : 2.6 cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: Incisé ‘

Motif : igne de chevrons incisées sur la lévre.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1711112015 |IN"fiche: 257 | |Numéro et date de fouille ZKI0000/2015 |
N° Musée : | Type: Bol-624 | Forme: Lieu de conservation : L 124 |
T Non touné | pate type : Alluviale P4 | Pate qualite:  Moyen [ c s<imm |
Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyenne végétal et quelques minéraux naturels (mica et

os broyé fin), nombreux quartz roulés fins, empreintes de graines sur les surfaces.
Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘
Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée ‘
Forme : épaule |
Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
Dimension tesson: |H. 49cm | [L: 42cm | [Ep.moy: 07cm Ep. levre : |
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :
Datation : I-Xe siécle Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques : Impressions de vannerie sur la panse
Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 1711112015 |INofiche: 259 | [Numéro et date de fouille ZKI10/2015 |
N° Musée : \ Type : _Marmite - 6.9.2 \ Forme: 3 Lieu de conservation : ﬁ\
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant grossier végéta moins de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/5 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/5 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossée ‘

Forme : Marmite en forme moyenne avec ouverture évasée ‘

Di vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 32 cm
tesson: |H.76cm | L:72cm | [Ep.moy: 07cm Ep.levre: 09CM |
Decor : B ‘
T ique : Sans décor ‘
Motif :

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Date : 17/11/2015 |INofiche: 260 | [Numéro et date de fouille ZKI 18/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé10R 3/3 Int : Beige 10R 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie au profil arrondie ‘

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 28 cm ‘
Dimension tesson: | H. 4.6cm ‘ L: 5.6cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé |

Motif : Ligne de hachures en pointillé penchées a droite couvertes par des lignes
incisées penchées ver la gauche, en forme croisillons.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decoré non engobée, engobée a haut sur la levre
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 |INofiche: 261 | [Numéro et date de fouille C-72/2015 |
N° Musée : | Type: Bol-6101 | Forme: 4 | |Lieudeconservation: L123]
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin C :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 7.5YR 5/4 Int : Beige 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite d'ouverture évasée ; |évre épaissie a l'intérieur.

Di ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 15cm
Di ion tesson : H. 41cm ‘ L: 6cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. levre : 0.9cm ‘
Decor : : Surla lévre, le col et la panse. ‘
Technique : Vannerie visible sous le lissage |
Motif :
Datation : |- Vil siecle. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Leévre coupée au couteau

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 ||N°fiche: 262 | |Numéro et date de fouille ZKI26/2015 |
N° Musée : | [type: Bol-6.114 | | Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin C s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : épaule

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 48cm ‘ L: 7.5¢cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures incisées obliques (penchées sur la droite), ligne de zig-
zags en forme de losange en dessous.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 |IN°fiche: 263 | |Numéro et date de fouille ZKI 39/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier avec dégraissant grossier minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé10R 6/4 Int : Beige 10R 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée avec lévre épaissie au profil arrondie.

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm
tesson: |H.53cm | L. 57cm | |Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.2cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette dentée ‘

Motif : Lignes de hachures en pointillé (penchées & droite) et une ligne de zig-zags
profonde en pointillé en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo ; Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/11/2015 |INofiche: 264 | [Numéro et date de fouille ZKI51/2015 |
N° Musée : | [Type: Marmite-6.11.4 \ Forme: 2 Lieu de conservation : L 122 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate Moyenne : dégraissant grossier végétal plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Int : Beige rosé 5.7YR 4/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie au profil [vre pointue. |

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 36 cm ‘
Dimension tesson: | H. 5.2cm ‘ L: 48cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. lévre : 1.2cm ‘
Decor : : Surla panse ‘

: alamolette dentée et incisée |

Motif : Trois lignes de hachures incisées obliques (penchées a droite ) et deux
triangles points ver haut remplis par hachures en pointillés en dessous.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 ‘ N° fiche : 265 ‘ Numéro et date de fouille ZKI 53 /2015

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 124

T Non tourné | pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Moyen ‘ c :>1mm

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végétal et quelques minéreux naturels fin(mica), nombreux
quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R3/6 | Int: Brun 5.7YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

i vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm
Di iontesson: |H. 7.8¢cm ‘ L: 64cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre : 14cm ‘
Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisée ‘
Motif : Lignes de hachures croisées et ligne de points horizontale en dessous.
Datation : 2040 50 BP et 2000 £ 30 BP Etat ; 08800
Bibliographie :

Remarques : Partie decorée non engobée, engobée a lintéreur sur la lévre.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 |INofiche: 266 | [Numéro et date de fouille ZKI73/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 ‘ Lieu de conservation : L 122 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité :  Moyen | c c>1mm |

Dégraissant : Bol de pate moyenne : dégraissant moyenne avec minéral naturel (mica) et quelque végitale.

Couleur : Ext : Roge foncé 10R 3/6 Int : Roge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trail de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée

Forme : Ouverture resserrée ; Iévre au profil arrondie. ‘

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 14cm |
Dimension tesson:  H. 12.8cm ‘ L: 142cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre : 1.2cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures incisées obliques penchées vers la droite.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decorée non engobée, engobée a l'intéreur sur la lévre.

Date : 18/11/2015 |INofiche: 267 | |Numéro et date de fouille ZKI130/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant grossier végétal avec moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 2.5YR 3/4 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée ; levre épaissie a l'intérieur. ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 30 cm
tesson: |H.49cm ‘ L: 54cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite), et deux lignes de zig-zags en
pointillé en coure ligne de hachures obliques (penchées a droite), et deux
lignes de zig-zags en pointillé en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo 3 : Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/11/2015 |INofiche: 268 | [Numéro et date de fouille ZKI 145/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.9.1 ‘ Forme: 3 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin minéral naturels (mica), quartz broyés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 4/4 Int : Brun10YR 2/1 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Bol de forme moyenne avec ouverture resserrée. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 14 cm ‘
Dimension tesson: | H. 4.6cm ‘ L: 39cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : 0.5cm ‘
Decor : : Surla panse ‘

+ Impressions & la natte |

Motif : Impressions & la natte sous la lévre en forme de triangles, et impessions a la
natte sur la panse.

Datation : 290 + 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Lévre coupée au couteau

Photo . : Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 |INofiche: 269 | [Numéro et date de fouille ZKO4/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 128 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossie : dégraissant grossie vegétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Jarre en forme d'ouverture resserrée avec lévre épaissie a l'intérieur au profil arrondie.

i vase: H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 35 cm

Dii iontesson: |H. 82cm ‘ L: 94cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. levre : 2.2cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures profondes (penchées a droite) sur la lévre.

Datation : 715 + 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 |INofiche: 270 | [Numéro et date de fouille ZKO9/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.8.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 124 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végeétal plus de graine et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés fins.

Couleur : Ext : Beige 7.5 YR 4/2 ‘ Int : Beige 7.5 YR 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traif de surface : Intéri : Brossée ‘ éri : Lissée

Forme : épaule

Dimensionvase:  H:  |[L: ‘ Daimetre : 28cm |
Dimensiontesson:  H. 69cm | | : 99cm | [Ep.moy: 09cm Ep.levre: 18om |
Decor : : Sur la panse ‘

: Incisée ‘

Motif : Cing lignes obliques incisées penchées a droite et cinq autres lignes penchées
a gauche en forme de chevrons sur la panse.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Panse avec empreintes de vannerie.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/11/2015 |INofiche: 271 | |Numéro et date de fouille ZKO 13/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Coupe-6.5.3 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate Moyenne : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica et os d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 Int : Brun 5YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie au profil arrondie.

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 34 cm
tesson: |H. 92cm ‘ L: 7.3cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre: 1.4cm ‘
Decor : : Sur la lévre et la panse ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Quatre lignes de hachures incisées obliques penchées vers la droite et une
ligne de zig-zags en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/11/2015 |INofiche: 272 | |Numéro et date de fouille ZKO66/2015 |
N° Musée : | [Type:  Jame-665 \ Forme : Lieu de conservation : L 128 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin [ s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 Int : Beige 10R 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ : Engobée ‘
Forme : épaule. ‘
Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson:  H. 94cm ‘ L: 11.8cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. levre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisé |

Motif : Ligne de chevrons incisées sur la lévre et triangle pointe vers le haut ; bordé
par une ligne incisée, hachuré par sept lignes de hachures en forme de
chevrons.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decoré non engobée.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 |IN"fiche: 273 | |Numéro et date de fouille ZKO79/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 5 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P8 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier vegétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Int : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : épaule de Jarre.

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :

Dii iontesson: |H. 12.6cm ‘ L: 94cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre : ‘

Decor : : surla lévre ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Deux lignes incisées horizontales sur la panse.

Datation : 715 + 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : limpressions de vannerie sur la panse.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 |INofiche: 274 | [Numéro et date de fouille ZKO 82/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Rouge 2.5YR 4/6 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trail de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée

Forme : Bol de forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie au profil arrondie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘

Dimension tesson: H. 9.4cm ‘ L: 10cm ‘ Ep.moy: 0.7 cm Ep. lévre : 1cm

Decor : : Sur la lévre ‘
: Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures croisées et lignes de hachures incisées obliques penchées
& gauche en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée, engobée a lintérieur sur la lévre

Photo g Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/11/2015 |IN°fiche: 275 | |Numéro et date de fouille ZKO89/2015 |
N° Musée : | Type: Mamie-692 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L123 ]
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végital, fin quartz
roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 5/6 Int: Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : Marmite en forme d'ouverture resserrée, levre affinée a l'intérieur ‘

Date : 18/11/2015 |INofiche: 276 | |Numéro et date de fouille ZKO 97/2015 |
N° Musée : \ Type: Jarre-6.8.3 \ Forme: & Lieu de conservation : L 122 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 5/6 ‘ Int : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traif de surface : Intéri : Brossée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : épaule de jarre. ‘

D vase : H: L ‘ Daimetre : 38 cm
tesson: |H.7.2cm ‘ L: 12.3cm ‘ Ep.moy: 1.6cm Ep. lévre : 0.8cm ‘
Decor : B ‘
T ique : Sans décor ‘
Motif :
Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie.
Empreintes de graines sur les surfaces.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 11.5cm ‘ L: 64cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisée ‘

Motif : Lignes incisées verticales et horizontales sur la panse.

Photo Dessin

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée :

Type : Jarre - 6.5.4 ‘ Forme :

Date : 18/11/2015 |IN"fiche: 277 | |Numéro et date de fouille ZKO 97 (2)/2015

Lieu de conservation : LI-8 ‘

T Non tourné | Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité :  Moyen  |c :>1mm

Dégraissant : Jarre en pate Moyenne : avec dégraissant grossier végital et quelque minéreux naturels fin et de
(mica et os d'animaux broyé fin), nombreux quartiz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5RY 4/3 ‘ Int : Brun 7.5YR 4/3 ‘ Tranche : Brun et noir a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : lissée

Forme : Jarre en forme d'ouverture évasée ; levre épaissiée a l'intérieur

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 38 cm

Dimension tesson: |H. 126cm | [: 138cm | [Ep.moy: 12cm Ep.leve: 19cm |

Decor : : Surla lévre ‘
Technique : & la molette dentée et incisée |

Motif : Deux lignes de hachures profond en pointiliées obliques penchées vers la
droite, lignes incisée horizontale en dessous ; quatre lignes incisées obliques
penchées a droite et une ligne vers la gauche sur la panse, encore lignes
hachurées sur la droite.

Datation : Post-Néolthique Etat : Tessous

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 18/11/2015 ||N°fiche: 278 | |Numéro et date de fouille ZKO 113/2015 |
N° Musée : | [type: Bol-671 | | Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier ‘ C :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant fin végétal et quelques minéreux naturels fin (mica), nombreux
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 Int : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Tranche : Brun et noire & I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : épaule

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 7.4cm ‘ L: 7.8cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘

: alamolette dentée et incisée ‘

Motif : Ligne incisée horizontale et ligne de hachures obliques penchées ver la droite
en dessous ; deux bandes obliques penchées vers la gauche remplir par des
hachures horizontale sur la panse.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo . " Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Bibliographie :
Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 18/11/2015 |INofiche: 279 | |Numéro et date de fouille ZKO 114/2015 |
N° Musée : | Type: Coupe-662 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L122 ]
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/8 | /int : Rouge 10R 4/8 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Forme : évasée avec lévre au profil arrondie ‘

D vase : H: L ‘ Daimetre : 28 cm
tesson: |H.43cm ‘ L: 38cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep.lévre: 1.2cm ‘
Decor : : ‘
T ique : Sans décore ‘
Motif :
Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Deux petites troues sur la lévre pour la réalisation

Photo Dessin

Date : 18/11/2015 |INofiche: 280 | [Numéro et date de fouille ZKI 118/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.2.4 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 124 ‘

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyenne végeétal et quelques minéraux naturels (mica et
os d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés fins, empreintes de graines sur les surfaces.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : épaule |

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson:  H. 5.2cm ‘ L: 46cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre : ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse

Photo , Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Jame-683 | Forme: 2

Date : 19/11/2015 ‘ N° fiche : 281 ‘ Numéro et date de fouille ZKO 121/2015

Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non touné | pate type : Alluviale P6 | Pate qualite :  Grossier | c i>1mm |

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Int : Brun clair 7.5YR 6/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Panse de jarre

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :

Di ion tesson : H. 85cm ‘ L: 6.8cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. lévre : ‘

Decor : : Surla panse ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Neuflignes incisées profondes horizontales sur la panse.

Datation : 715 + 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines et de quartz sur les surfaces
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |IN°fiche: 283 | |Numéro et date de fouille ZKO 127/2015

N° Musée : | Type: Bol-691 | Forme: 1

Lieu de conservation : L 124 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/111/2015 ||N°fiche: 282 | |Numéro et date de fouille ZKI 123/2015 |

N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.10.4 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 | Tranche : Brun et noire  fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie. ‘

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 36cm |
Dimension tesson: | H. 7.2¢cm ‘ L: 55cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre : 1.4cm ‘
Decor : : Sur la lévre ‘

: alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées vers la droite et ligne de
hachures en pointillées obliques penchées vers la gauche en dessous, encore
ligne de hachures incisées horizontales et ligne de zig-zags en pointillées en
dessous.

Datation : 560 + 30 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1mm

Dégraissant : Bol en pate Moyenne : dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins (mica et
os d'animaux broyé fin), quartz roulés; i de graines a l'intérieur.

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 ‘ Int : Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Bol en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie au profil arrondie

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 22 cm
tesson: |H.43cm ‘ L: 32cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre : 0.9cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
T ique : ala molette dentée ‘

Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite) et ligne
horizontale en pointillées en dessous.

Datation : 290 +70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin v
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Date : 19/11/2015 |INofiche: 284 | [Numéro et date de fouille ZKO 133/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyen végétal avec moins de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm ‘
Dimension tesson: | H. 9.7¢cm ‘ L: 128cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Une ligne de hachures en pointilliées et une ligne de zig-zag en pointillées en
dessous

Datation : | - 1Ve siecle Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Engobée et enduit beige a I'exterieur.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |IN"fiche: 285 | |Numéro et date de fouille ZKI135/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.9.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 124 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité :  Moyen Ci :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyen végétal et quelques minéraux naturels (mica et os
d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés fins, empreintes de graines sur les surfaces.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : brun et noire a I'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture verticale, lévre simple

Di vase : H: L | Daimetre : 28 cm
Di jiontesson: |H. 3.6cm ‘ L: 42cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre : 0.7 cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :
Datation : 290 + 70 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Impressions verticales a la cordelette.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |INofiche: 287 | |Numéro et date de fouille ZKO 146/2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol-6.3.1 ‘ Forme : Lieu de conservation : L 123 ‘

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |INofiche: 285 | [Numéro et date de fouille ZKI 142/2015 |
N° Musée : | [type: Jame-683 | |Forme: 1 | |Lieude conservation: L122 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : épaule de jarre. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 14cm ‘ L: 136cm ‘ Ep.moy: 1.4cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla pense. ‘

: Incisé ‘

Motif : Quatre lignes profondes incisées obliques penchée vers la droite et trois lignes
obliques vers la gauche formant des triangles points vers bas et ligne incisée
horizontale en dessous.

Impressions de vannerie sur la panse.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyen végétal moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : Bol en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm
tesson: |H.54cm | L 7.3cm | |Ep. moy: 0.7cm Ep. levre: 1cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : Incisée ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées sur a gauche) et ligne de hachures
horizontales en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 19/11/2015 |INofiche: 288 | [Numéro et date de fouille ZKO 148/2015 |
N° Musée : | [Type: Bol-6101 | | Forme: 2 | |Lieude conservation: L123 |
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Bol de pate fine : dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 Int : Brun 5YR 4/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Ouverture resserrée, Panse verticale, Lévre épaissie arrondie ‘

Dimension vase : H: L. ‘ Daimetre : 24 cm |
Dimension tesson:  H. 10.2cm ‘ L: 64cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre: 1cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation: |- VllI siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |IN"fiche: 289 | |Numéro et date de fouille ZKO 152/2015 |
N° Musée : | Type: Bol-6411 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L122]
T Non tourné |Pate type : Allviale P5 | pate qualite:  Fin ¢ ;>1mm |

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 6/5 Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : épaule

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :

Dii iontesson: |H. 54cm ‘ L: 38cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘

Decor : : Surla panse ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures incisée obliques (penchées vers la droite) et deux lignes de
zig-zags en forme de losange, encore deux lignes hachures incisée obliques
(penchées vers la droite) et une lignes penchées vers la gauche en dessous.

Datation : Non datée | Etat: Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |IN"fiche: 291 | |Numéro et date de fouille ZKO 167(2)/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol - 6.6.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 124 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate grossire : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Int : Beige 10YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Ouverture verticale. Panse verticale. Lévre épaissie arrondie ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm
tesson: |H.46cm | L:63cm | [Ep.moy: 07cm Ep.levre: 13cm |
Decor : : Surla levre ‘
T i : Incisée ‘

Motif : Lignes de chevrons incisées sur la lévre points vers la droite.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Engobée a I'intérieur ; partie decorée non engobée.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 1911112015 ||N°fiche: 290 | |Numéro et date de fouille ZKO 166/2015 |
N° Musée : | [type: Bol-6414 | | Forme: 2 | |Lieude conservation: L122 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin C . >1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR5/4 | |int ; Brun 5YR 5/3 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : Post Néolithique ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: | H. 3cm ‘ L: 52cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Une ligne incisée horizontale et deux lignes de zig-zags en dessous, encore
deux lignes incisées horizontales en dessous.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 ||N°fiche: 202 | |Numéro et date de fouille ZKO 167/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 | |Lieude conservation: L124 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Rouge 2.5YR 4/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm ‘
Dimension tesson: | H. 8.6cm ‘ L: 14.2cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre : 1cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures croisées et lignes de hachures incisées obliques penchées
a gauche en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée, engobée a lintérieur sur la levre

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |IN"fiche: 293 | |Numéro et date de fouille ZKO 172/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.8.3 ‘ Forme: 5 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité :  Moyen Ci :<1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés (2 mm).

Couleur : Ext : Beige 5YR 4/4 ‘ Int : Brun 5.7YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Panse de jarre

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :

Di ion tesson : H. 5cm ‘ L: 43cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : ‘

Decor : : Surla lévre et la panse ‘
T i : Incisée ‘

Motif : Ligne de zig-zags incisée sur la panse.

Datation : 715 + 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |INofiche: 295 | |Numéro et date de fouille ZKO 175/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 128 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyen végétal avec moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Int : beige 10YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée; levre épaissie au profil arrondie. ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 16 cm
tesson: |H.48cm | L. 89cm | |Ep. moy: 0.6cm Ep. lévre : 0.9cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchées a droite), et deux lignes de zig-zags en
pointillé en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo — . . Dessin

Date : 19/11/2015 |INofiche: 294 | [Numéro et date de fouille ZKI 175(2)/2015 |
N Musée : | [type: Jame-6.113 | | Forme: 1 | |Lieude conservation: L123 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité :  Grossier ‘ C . <1mm ‘
Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant minéraux naturels fins (mica et os d'animaux broyé fin),

nombreux quartz roulés.
Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 4/3 Int ; Brun 7.5 YR 4/3 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |
Cuisson : réductrice, oxydation a la fin
Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘
Forme : épaule de jarre. ‘
Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 48cm ‘ L: 63cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif : Impressions de natte.
Datation : Non datée Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques : Impressions & la natte sur la panse.
Photo Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 19/11/2015 |INofiche: 296 | [Numéro et date de fouille ZKO 179/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant moyen végétal avec moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Engobée ‘

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie au profil arrondie. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm ‘
Dimension tesson: | H. 8.6cm ‘ L: 11.8cm ‘ Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette dentée |

Motif : Une ligne de hachures en pointilliées et une ligne de zig-zag en pointillées en
dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Engobée et enduit beige a I'exterieur.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/11/2015 |IN"fiche: 297 | |Numéro et date de fouille ZKO 188/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ ;>1mm |

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal avec plus de graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Brun 7.5YR 4/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée; lévre épaissie a l'intérieur.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 26 cm

Dimension tesson: |H. 48cm | [L: 52cm | |Ep.moy: 08cm Ep.lewe: 12cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée. ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droite et une des lignes
ondulée en pointillées en dessous.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo

Dessin
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 19/11/2015 |IN°fiche: 299 | |Numéro et date de fouille ZKO204/2015 |
N° Musée : | Type: Bol-6411 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L8 |
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin minéral naturel (mica), fin végétal et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR5/4 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée ‘

Forme : épaule ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H.63cm | L:66cm | [Ep.moy: 07cm Ep. levre : |
Decor : : Surla levre ‘
Technique : Incisé |

Motif : Deux bands horizontale remplis par des hachures verticales et ligne incisée
horizontales en dessous.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 19/111/2015 ||N°fiche: 298 | |Numéro et date de fouille ZKO202/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 122 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec moins graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 2.5YR 3/4 ‘ Int : brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traif de surface : Intéri : Lissée ‘

: Engobée

Forme : Ouverture évasé avec lévre au profil arrondie.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 18cm |
Dimension tesson: | H. 7.8¢cm ‘ L: 8.6cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre : 1.2cm ‘
Decor : : surla lévre ‘

: Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures croisillons.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo Dessin L
Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 19/11/2015 |INofiche: 300 | [Numéro et date de fouille ZKO207/2015 |
N° Musée : | [Type:  Jame-693 \ Forme: 2 \ Lieu de conservation : L 123 \
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate Moyenne avec dégraissant minéraux naturels fins (mica et os d'animaux broyé fin),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 4/3 Int: Brun 7.5 YR 4/3 ‘ Tranche : Brun et noire & l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traif de surface : Intéri : Brossée ‘ éri : Brossée

Forme : Jarre en forme d'ouverture vérticale ; lévre repliée a I'extérieur

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 cm ‘
Dimension tesson: | H. 4.5cm ‘ L: 42cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre: 1.6cm ‘
Decor : ‘
: Sans décore |

Motif :

Datation : 290 + 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 201112015 |IN"fiche: 301 | |Numéro et date de fouille ZKO 209/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Moyen Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux
naturels (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm

Dimension tesson:  [H. 53om | L 49om | [Ep.moy: 09cm Ep.levre: 12cm |

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : Incisé ‘

Motif : Lignes de hachures obliques (penchées a droite), et deux lignes de zig-zags
en forme de chevrons en dessous.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Photo ) Dessin
i . 0¥

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 201112015 ||N°fiche: 302 | |Numéro et date de fouille ZKO219/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Dégraissant : Bol en pate moyenne : dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques minéraux

Couleur : Ext : Rouge foncé 10Y 3/6 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : : Brossier ‘

: Engobée

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘

Dimension tesson: H. 6.5cm ‘ L: w‘ Ep.moy: 0.8cm

Daimetre : 16 cm

Ep. levre: 1.3cm

Decor : : Sur la lévre

: alamolette dentée et incisé.

lignes de zig-zags en pointillées en dessous.

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées a droite sur la lévre, deux

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la levre.

Photo N Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 20/11/2015 |IN°fiche: 303 | [Numéro et date de fouille ZKO 220/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Jarre - 6.8.3 ‘ Forme: 4 Lieu de conservation : L 122 ‘
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques

Couleur : Ext : Beige 10YR 5/6

minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

‘ Int : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : épaule de jarre.

Date : 20/11/2015 |INofiche: 304 | [Numéro et date de fouille ZKO 221/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ 2> 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/3 ‘ Int : Rouge foncé 10R 3/3 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : : Lissée ‘

: Engobée

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H.69cm | L. 102em | [Ep.moy: 14cm Ep. levre : |
Decor : : Surla panse ‘
Technique : Incisée |

Motif : Lignes incisées irréguliers sur la panse.

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘

Daimetre : 28 cm

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Dimension tesson: | H. 4.9cm ‘ L: 45cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre : 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
: Incisé ‘

Motif : lignes de hachures croisillons sur la lévre.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la levre.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 2011112015 |IN"fiche: 305 | |Numéro et date de fouille ZKO 223/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.9.2 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité :  Moyen Ci :<1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Marmite en forme d'ouverture évasée.

Di ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 32cm
Di tesson: |H. 4.5cm ‘ L: 56cm ‘ Ep.moy: 1.2cm Ep. levre : 0.6cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Datation : 290 * 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 23/11/2015 |IN°fiche: 307 | |Numéro et date de fouille ZKO 254/2015 |

N° Musée : | Type: Jame-665 | Forme: Lieu de conservation : L 124 |

Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne : dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 Int : Beige 10R 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée ‘

Forme : épaule de jarre. ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre :
tesson: |H.86cm | L:54cm | [Ep.moy: 09cm Ep. levre : |
Decor : B ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 201112015 ||N°fiche: 306 | |Numéro et date de fouille ZKO230/2015 |
N° Musée : | [type: Jame-683 | |Forme: 5 | |Lieude conservation: L123 |
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier : dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/4 | /It : Brun 5YR 4/4 | Tranche : Brun et noire a fintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : épaule de jarre. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimension tesson: H. 9.3cm ‘ L: 88cm ‘ Ep.moy: 1.6cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Lignes incisées verticales et horizontales sur la panse.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 23/11/2015 |INofiche: 308 | [Numéro et date de fouille ZKO 255/2015 |
N° Musée : ‘ Type : _Marmite - 6.8.2 ‘ Forme: 2 | |Lieude conservation : ﬂ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘
Dégraissant : Marmite en pate moyenne : dégraissant fins végétaux et quelques minéraux naturels fins (mica),

quartz roulés.
Couleur : Ext : Brun 7.5YR 4/3 Int : Brun 7.5YR 4/3 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘
Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘
Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Forme : Ouverteur évasée ; lévre épaissie au profil arrondie ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 38 cm ‘
Dimension tesson: | H. 5.2¢cm ‘ L: 7.9cm ‘ Ep. moy: 1.2cm Ep. lévre : 1.8cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisée ‘

Motif : Deux lignes de hachures trés profondes penchées a droite sur la lévre.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 23/11/2015 Ne fiche : 309 Numéro et date de fouille ZKO 256 /2015
N° Musée : Type:  Bol-65.1 Forme : Lieu de conservation : L123
Technique: ~ Nontoumé | Pate type : Alluviale P2 Pate qualité : Fin Compacite : <1mm

Dégraissant : Bol en pate fine : dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 Tranche : Beige et noire a lintérieur
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Lissée

Date : 23/11/2015 N° fiche : 310 Numéro et date de fouille ZKO 258 /2015

N° Musée : Type: Jarre-6.7.2 Forme: 5 Lieu de conservation : L 123

Forme : Panse de Bol

Technique: Nontourné | pate type : Alluviale P6 | Pate qualité :  Grossier | Compacite : > 1 mm

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant fin vegétal et quelques minéreux naturels fin(mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 5/6 Int : Brun 7.5 YR 5/6 Tranche : Beige et noire a l'intérieur
Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Lissée

Dimension vase : H: L.: Daimetre :
Dimension tesson : H. 42cm L: 32cm Ep.moy: 0.5cm Ep. lévre :
Decor : Emplacement : Sur la panse

Technique : Incisée

Motif : Bande horizontale remplis de hachures verticales sur la panse.

Forme : Jarre en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie au profil arrondie.

Dimension vase : H: L.: Daimetre : 34 cm
Dimensiontesson: | H. 53cm L: 34cm Ep. moy: 0.9cm Ep. levre : 12cm
Decor : Emplacement : Sous et sur la lévre

Technique : Incisé

Motif : Ligne de hachures incisées obliques en haut sous la lévre penchée & gauche
et ligne de hachures obliques penchée a droite en forme de chevrons sur sur
la lévre et trois lignes incisée horizontale en dessous.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 23/11/2015 Ne fiche : 311 Numéro et date de fouille ZKO 277 /2015
N° Musée : Type : Bol -6.5.1 Forme : Lieu de conservation : L 124
Technique:  Nontoumé | Pate type : Alluviale P5 Pate qualité : Fin Compacite : <1mm

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques végitales fin, nombreux
quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 Tranche : Brun et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Lissée

Date : 25/11/2015 Ne fiche : 312 Numéro et date de fouille C 10 - 2015

N° Musée : Type: Marmite -6.6.3 Forme: 4 Lieu de conservation : L 124

Forme : Panse de bol.

Technique:  Nontourné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité : Moyen Compacite : <1 mm

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins,
quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | |Int : Brun 2.5YR 5/4 Tranche : Beige rosé et noire & l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée brunie

Dimension vase : H: Daimetre :
Dimensiontesson: |H. 5.2cm L: 45cm Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre :
Decor : Emplacement : sur la lévre

Technique : incisé

Motif : Ligne de hachures obliques "penchées vers la droit', deux bandes verticales
remplis de hachures horizontales en dessous.

Forme : Forme de la lévre est verticale au profil arrondie.

Datation : Début de notre ére Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Dimension vase : H: Daimetre : 34 cm
Dimension tesson:  H. 7cm L: 6.8cm Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.2cm
Decor : Emplacement : sur la lévre

Technique : & la molette et incisées

Motif : Une ligne de hachures a la molette, une ligne de hachures incisées en
dessous, et une ligne en pointillé & la molette encore en dessous

Photo Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.

Photo Dessin -
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |INofiche: 313 | [Numéro et date de fouille C 11-2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.9.1 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 122 ‘
T Non tourné |Pate type : Allviale P5 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et quelques quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 2.5YR 4/8 Int : Rouge 2.5YR 4/8 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : brossée

‘ Extérieure : Lissée |

Forme : Ouverture resserrée.

D lon vase : H: L ‘ Daimetre : 24 cm
Di jiontesson: |H. 44cm ‘ L: 7.8cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre : 0.9cm ‘
Decor : : Sur la lévre et la panse. ‘
Technique : Impressions de vannerie. |
Motif :

Datation : 290 £ 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Décor en partie effacé par le lissage

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |INofiche: 314 | [Numéro et date de fouille C 13-2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 122 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité :  Moyen | c s<imm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et minéraux naturels grossier (mica), quartz
roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10Y 3/6 Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : brossée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 13cm |
Dimensiontesson: H.7.9cm | | 66cm | [Ep.moy: 05cm Ep.tevre: 08om |
Decor : : Surla levre ‘

T i : Incisé ‘

Motif : Ligne de hachures obliques penchées vers la droite et autre lignes penchées
sur la gauche en dessous en forme de chevrons.

Photo Dessin

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la levre.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 315 | |Numéro et date de fouille C 15-2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol - 6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 122 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C :<1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Beige 7.5YR 5/4

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

‘ Tranche : Beige rosé et noire a I'intérieur‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie.

Date : 25/11/2015 |INofiche: 316 | |Numéro et date de fouille C27-2015 |
N° Musée : | [Type:  Jame-683 \ Forme: 3 Lieu de conservation : L 122 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec moins de graines et grossier
minéral naturel, quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 10YR 5/4 Int : Brun clair 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

D vase : H: ‘ | Daimetre : 22 cm
tesson: |H.79cm | L:62cm | |Ep. moy: 0.6cm Ep. lévre : 0.9cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette ‘

Motif : Ligne de hachures en pointillées obliques penchées vers la droite et lignes de
zig-zags en pointillées endessous.

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ : Renforcé ‘
Forme : Fond de jarre. ‘
Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : ‘

Dimensiontesson: H. 13.2cm ‘ L: 10.2cm ‘ Ep.moy: 1.7cm

Ep. lévre :

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée & haut de la levre.

Decor :

: Impressions au doigt

Motif :

Photo Dessin ¥
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Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Fond renforcé par une couche d'argile appliquée avec les doigts

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 317 | |Numéro et date de fouille C30-2015 \
N° Musée : | Type: Coupe-662 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L122 ]
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ s<imm |

Dégraissant : Coupe en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Brun 2.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasée, lévre arrondie.

Dii ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 22cm
Di jiontesson: |H. 5.6cm ‘ L: 52cm ‘ Ep.moy: 0.5cm Ep. levre : 0.8¢cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 ‘ Ne fiche : 318 ‘ Numéro et date de fouille C 31-2015 ‘
N° Musée : | [type: Coupe-662 | |Forme: 2 | |Lieude conservation: L122 |
T Non tourné | Pate type : Allwviale P7 | Pate qualite:  Moyen ¢, J<tmm |

Dégraissant : Coupe en pate moyenne avec dégraissant fin végeétal et quelques minéraux naturels moyen
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6

Int : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige rosé et noire a I'in(érieur‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : brossée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie.

Dimensionvase:  |H: L \ Daimetre : 32om |
Dimension tesson: H. 8.7cm ‘ L: 96cm ‘ Ep.moy: 12cm Ep. lévre : 1.9cm ‘
Decor : ‘
: Sans décor ‘

Motif :

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 319 | |Numéro et date de fouille C32-2015 |
N° Musée : | Type: Jame-69.3 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L122 ]
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Jarre en forme d'ouverture resserrée ; lévre répliée a I'éxtérieur

Date : 25/11/2015 |INofiche: 320 | |Numéro et date de fouille C33-2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.8.1 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 122 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ 2> 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins, quartz
roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 6/5 Int : Beige rosé 5YR 6/5 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ : Lissée

D vase: H: L ‘ Daimetre : 36 cm
tesson: |H. 6.5cm ‘ L: 7.9¢cm ‘ Ep. moy: 1.2cm Ep. lévre : 2.4 cm ‘
Decor : : Surla panse ‘
T |

Motif : Bande au niveau du col, lissée au doigt.

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘

Dimensiontesson: H. 55cm ‘ L: 5.7cm ‘ Ep. moy: 0.4cm

Daimetre : 21cm

Ep. lévre : 0.9cm

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin

Decor : : Surlalévre

: alamolette dentée et incisée

Motif : Ligne de hachures obliques (penchée a droite) en pointillé et ligne de hachures

incisées est encore penchées a droite en dessous.

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |INofiche: 321 | [Numéro et date de fouille C34-2015 \
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 124 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité:  Moyen ¢ i>1mm |

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie.

Di vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 26 cm

Dii iontesson: |H. 9.5cm ‘ L: 11.9cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. levre: 1.2cm ‘

Decor : : Surlalévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Ligne de hachures obliques (penchée a droite) en pointillé et ligne de zig-zags
en pointillé en dessous
Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |INofiche: 322 | |Numéro et date de fouille C 36 -2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.6.3 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation: L18 ‘
T Non tourné |Pate type : Alluviale P7 | pate qualité :  Moyen | c c>1mm |

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture resserrée, lévre épaissie. ‘

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 35cm |
Dimension tesson: | H. 94cm ‘ L: 123cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.6cm ‘
Decor : : Surlalévre ‘

: alamolette et incisée ‘

Motif : Longe ligne de hachures obliques profondes en pointillé et ligne de hachurse
incisées en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a haut de la levre.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 323 | |Numéro et date de fouille C44-2015 |
N° Musée : ‘ Type : Jarre - 6.8.3 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 122 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘
Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques

minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.
Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Brossée ‘

Forme : Jarre en forme d'ouverture resserrée ; lévre au profil arrondie. ‘

D vase : H: [ ‘ Daimetre : 35cm
tesson: |H. 112em | L. 16cm | |Ep. moy: 24cm Ep. lévre : 3.8cm ‘
Decor : : Surla lévre et la panse ‘
Technique : 2 la molette et incisée |

Motif : Bande de chevrons larges, profonds et obliques. et six lignes incisées
horizontales en dessous.

Datation : 715 £ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |INofiche: 324 | |Numéro et date de fouille C 45-2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 | |Lieude conservation: L124 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin [ ite : > 1mm ‘
Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin végeétal et fin quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10YR 3/6 | |Int : Brun 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée \ : Engobée et brunie |

Forme : Ouverture resserrée avec lévre au profil arrondie. ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 22 cm ‘
Dimension tesson: | H. 6.7cm ‘ L: 49cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre : 1.2cm ‘
Decor : : Surlalévre ‘

: alamolette ‘

Motif : Ligne de croisillons située & la limite entre la levre et le col.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat - Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.
Enduit beige a I'exterieur.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 325 | [Numéro et date de fouille C 46 -2015 |
N° Musée : | Type: Coupe-6.112 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L124 ]
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin Ci :>1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate fine avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 5YR 4/6 Int : Brun 5YR 5/4

‘ Tranche : Beige rosé et noire & I'intérieur‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée

| [Extérieure : Engobeetbrune |

Forme : Ouverture évasée avec lévre au profil arrondie.

Dii ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 14 cm
Dimension tesson: |H. 42cm | [L: 42cm | |Ep.moy: 06cm Ep. lévre: 1cm |
Decor : ‘
T i : Sans décor ‘
Motif :

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 ‘ N° fiche : 326 ‘ Numéro et date de fouille C 50 - 2015 ‘
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.8.2 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Int : Brun 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasé avec lévre au profil arrondie.

Datation : Non datée Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions a la natte sur la panse.

Dimensionvase:  |H: L. ‘ Daimetre : 35cm |
Dimension tesson:  H. 67cm | | 104cm | [Ep.moy: O4cm Ep.tovre: 09cm |
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette ‘

Motif : Deux lignes de hachures, I'une penchées sur la droite et I'autre vers la gauche
en forme de chevrons.

Photo Dessin
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Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie decorée non engobée

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 327 | |Numéro et date de fouille C 52 -2015 |
N° Musée : | Type: Bol-661 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L 124
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin Ci s <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 2.5YR 3/4 | Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée

| [Extérieure : Engobéebrunie |

Forme : Ouverture resserrée. Lévre épaissie arrondie

Di vase : H: ‘ L.: ‘

tesson: |H. 11.6cm ‘ L: 10.9cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.2cm

Daimetre : 24 cm

Date : 25/11/2015 |INofiche: 328 | |Numéro et date de fouille C55-2015 |
N° Musée : | [Type:  Jame-683 \ Forme: 2 Lieu de conservation : L 122 \
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier | C :>1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Decor : : Surla levre

T ique : Incisé

Motif : Ligne de hachures incisées obliques ( penchées a droite), et ligne de zig-zags
en dessous.

Forme : Jarre en forme d'ouverture resserrée ; lévre épaissie. |

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm ‘
Dimension tesson: | H. 8cm ‘ L: 11.1cm ‘ Ep. moy: 1.5cm Ep. levre : 2.6cm ‘
Decor : : Surlalévre et la panse ‘

: Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures profondes, I'une penchée a droite et I'autre vers la
gauche, deux ligne horizontales sur la panse.

Photo Dessin

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Col et lévre lissés

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Mamite-692 | Forme: 3

Date : 25/11/2015 ‘ N fiche : 329 ‘ Numéro et date de fouille C 62 -2015

Lieu de conservation : L 124 ‘

T Non tourné | Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Fin [ :<1mm

Dégraissant : Marmite en pate fine avec dégraissant moyen végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évasé avec lévre épaissie au profil arrondié.

Dii ion vase : H: ‘ L: ‘ Daimetre : 35cm
Dii iontesson: |H. 6.8cm ‘ L: 9cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.1cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Datation : 290 * 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Col et lévre lissés.
Impressions de vannerie sur la panse.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 ‘ N° fiche : 330 ‘ Numéro et date de fouille C 63 - 2015 ‘

N° Musée : | [Type: Coupe-6.95 | | Forme: 1 Lieu de conservation : L 124 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P4 ‘ Pate qualité : Moyen C . >1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate moyenne avec dégraissant grossier végéta moins de graines et quelques minéraux
naturels fins (mica et os d'animaux broyé fin), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évasée, lévre épaissie.

Dimensionvase:  |H: L \ Daimetre: 36om |
Dimension tesson: | H. 7.1cm ‘ L: ”L‘ Ep.moy: 0.5cm Ep. lévre : 0.8cm ‘
Decor : ‘
: Sans décor ‘

Motif :

Photo Dessin
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Datation : 290 +70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Lévre lissée
Impressions & la natte.

Photo Dessin .

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 331 | |Numéro et date de fouille C 65-2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol-6.8.1 ‘ Forme: 3 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P5 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica) et nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 5YR 6/5 Int : Beige 7.5YR 5/4 | Tranche : Beige et noire a lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Date : 25/11/2015 ||N°fiche: 332 | |Numéro et date de fouille C 66-2015 |

N° Musée : | [Type: Marmite-6.82 | | Forme: 2

Lieu de conservation : L 122 ‘

Forme : Ouverture resserrée avec lévre épaissie au profil arrondie.

Di vase : H: ‘

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P6 ‘ Pate qualité :  Grossier C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate grossier avec dégraissant moyen végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Int : Brun clair7.5YR 6/4 ‘ Tranche : Beige et noire a I'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Brossée ‘

‘ Daimetre :
tesson: |H.49cm ‘ L: 58cm ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre: 1.4cm ‘
Decor : : surlalévre et la panse. ‘
Technique : Au poingon et incisée |

Motif : Deux lignes au poingon et ligne de zig-zag incisée en dessous.

Forme : Ouverture évasé ; lévre au profil arrondie et épaissie. ‘

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 36 cm ‘
Dimensiontesson: H. 12.3cm ‘ L: 11.2cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre : 1.6cm ‘
Decor : 1 sur et sur la lévre et la panse. ‘

: Incisée |

Motif : Trois lignes horizontales remplies de deux lignes de hachures obliques
(penchées a gauche) et deux lignes incisées horizontales sur la panse.
Impressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin

Datation : 715+ 30 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse.
Empreintes de graines sur la surface intérieure.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Coupe-662 | Forme: 3

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 333 | [Numéro et date de fouille C70-2015

Lieu de conservation : L 122 ‘

T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Coupe en pate fine avec dégraissant minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int : Rouge foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie

Dimension vase : H: L | Daimetre : 22 cm
Dii iontesson: |H. 8.1cm ‘ L: 9.3cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.2cm ‘
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 ‘ N° fiche : 334 ‘ Numéro et date de fouille C 71-2015 ‘

N° Musée : | [type: Coupe-662 | |Forme: 2 | |Lieude conservation: L122 |

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/6 Int : Rouge 10R 4/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée brunie ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ouverture resserrée ; levre épaissie a I'intérieur.

Dimensionvase:  |H: L \ Daimetre: 240m |
Dimension tesson: H. 5.9cm ‘ L: WL‘ Ep.moy: 0.4cm Ep. lévre : 0.9cm ‘
Decor : ‘
: Sans décor ‘

Motif :

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin v

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 335 | |Numéro et date de fouille C 75-2015 |
N° Musée : | Type: Coupe-662 | Forme: 4 | |Lieudeconservation: L122 ]
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate fine avec dégraissant fin minéral naturel (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Date : 25/11/2015 ||N°fiche: 336 | /Numéro et date de fouille C77-2015 |

N° Musée : ‘ Type : Bol -6.9.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 124 ‘

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaisse au profil

T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin végétal, moins graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 7.5YR 5/4 Int : Beige 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et brune a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

D vase : H: L ‘ Daimetre : 32cm
tesson: |H. 6.2cm ‘ L: 71cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre: 1.1cm ‘
Decor : ‘
T ique : Sans décor ‘
Motif :

Forme : Lévre épaissie et triangulaire. ‘

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Leévre au profil triangulaire.

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 19 cm ‘
Dimension tesson: | H. 8.3cm ‘ L: 86cm ‘ Ep. moy: 0.6cm Ep. levre : 0.9cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘

Motif :

Photo Dessin

Datation : 290 + 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions & la natte sur la panse.
Enduit beige a I'exterieur.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

N° Musée : | Type: Mamite-663 | Forme: 1

Date : 25/11/2015 ‘ N fiche : 337 ‘ Numéro et date de fouille C 81-2015

Lieu de conservation : L 122 ‘

T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Marmite en pate fine avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasé ; lévre épaissie et triangulaire.

i on vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 24 cm

Dii iontesson: |H. 8.1cm ‘ L: 11cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. levre: 1.2cm ‘

Decor : : Surla lévre ‘
T ique : ala molettes dentée ‘

Motif : Ligne croisillons en pointillées et ligne de zig-zags en pointillées en dessous

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a lintérieur

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 ||N°fiche: 338 | |Numéro et date de fouille C 86 - 2015 |

N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.10.4 ‘ Forme: 3 Lieu de conservation : L 124 ‘

T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin ‘ C s <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate fine avec dégraissant fin végétal et quelques minéraux naturels fins (mica),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10R 4/2 Int : Beige 10R 4/2 | Tranche : Beige et noire  lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Panse de jarre.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 339 | [Numéro et date de fouille C 88 -2015 |
N° Musée : ‘ Type: Coupe-6.9.5 ‘ Forme: 1 ‘ Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate moyenne avec dégraissant fin minéral naturel (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 6/6 Int : Brun 7.5YR 6/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaissie

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : ‘
Dimensiontesson: H. 4.5cm ‘ L: 42cm ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla panse ‘
: alamolettes ‘
Motif : Ligne de points horizontale.
Datation : |- VIl siecle. Etat : Tesson
Bibliographie :
Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces
Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 25/11/2015 |INofiche: 340 | |Numéro et date de fouille C 90-2015 |
N° Musée : ‘ Type: Coupe -6.10.2 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 123 ‘
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin C ite : <1 mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate fine avec dégraissant fin végétal avec moins de graine et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 5/4 | /Int : Brun 7.5 YR 5/4 | Tranche : brun et noire a lintérieur |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ éri : Lissée ‘

Di vase : H: \ L.: \ Daimetre : 32 cm
tesson: |H.78cm | L:97cm | |Ep. moy: 0.8em Ep. levre: 1.1cm ‘
Decor : ‘
T i : Sans décor ‘
Motif :

Forme : Col en forme évasée, lévre affinée a I'éxtérieur. ‘

Datation : 290 % 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin
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Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 21cm ‘
Dimension tesson: | H. 54cm ‘ L: 7.3cm ‘ Ep. moy: 0.7cm Ep. lévre: 1.2cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘
Motif :
Datation : | = Vil siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Enduit beige a I'exterieur.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 341 | [Numéro et date de fouille C 96 -2015 \
N° Musée : ‘ Type: Jarre-6.7.2 ‘ Forme: 6 Lieu de conservation : L 123 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C s <1mm ‘

Dégraissant : Jarre en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels
fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Jarre en forme d'ouverture resserrée avec lévre au profil arrondie.

D lon vase : H: L ‘ Daimetre : 24 cm

Di iontesson: |H. 12.9cm ‘ L: 7.7¢cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre: 1.4cm ‘

Decor : : Surla lévre, le col et la panse. ‘
T i : Incisé ‘

Motif : Deux lignes de hachures obliques (penchées a droite) et deux lignes de
triangles bordés par des lignes horizontales profondes; les pointe vers le bas
sont emplis de lignes horizontales puis une ligne horizontale en dessous,

Datation : 684 +30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |INofiche: 342 | [Numéro et date de fouille C 99 -2015 |
N° Musée : | [type: Bol-622 | | Forme: | [Lieu de conservation: L18 |
T Nontourné | Pate type : Allwviale P3| Pate qualite:  Fin ¢ J<tmm |

Dégraissant : Bol en pate fine avec dégraissant fin végétal et fin minéraux naturels (mica et os d’animaux broyé
fin), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 Int : Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Noire 5Y 2.5/1 ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évaseé avec lévre convexe a I'extérieur et a I'intérieur

Dimensionvase:  H: [ L. \ Daimetre: 13om |
Dimension tesson: | H. 9.4cm ‘ L: 124cm ‘ Ep.moy: 0.7 cm Ep. lévre : ‘
Decor : : Surla lévre, le col et la panse. ‘

T i : molette et incisé ‘

Motif : Lignes horizontale bordées en dessous par ligne horizontale incisé profodée,
lignes de losanges en pointillé; encore lignes horizontales au peigne bordée
par deux lignes incisé, losanges en pointillé en dessous, de haut en bas :
bandes d'impression a la molette pivotante.

Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Décorées a la molette a l'interieur sur la levre.
Empreintes de graines sur les surfaces.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 343 | |Numéro et date de fouille C 100-2015 |
N° Musée : | Type: Mamite-623 | Forme: Lieu de conservation : L18 |
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P3 ‘ Pate qualité : Fin ‘ C +<1mm ‘

Dégraissant : Marmite en pate fine avec dégraissant fin végétal et fin minéraux naturels (mica et os d'animaux
broyé fin), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun 10YR 2/4 Int : Brun 10YR 2/4 ‘ Tranche : Brune et noire & l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Ouverture évasé; lévre épaissie au profil arrondie.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)
Date : 25/11/2015 |INofiche: 344 | |Numéro et date de fouille C 101-2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.6.1 ‘ Forme: 2 Lieu de conservation : L 124 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ 2> 1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10YR 3/6 ‘ Int : Beige 10R 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘

: Engobée ‘

D vase : H: ‘ | Daimetre : 26 cm
tesson: |H. 3.7cm ‘ L: 55cm ‘ Ep.moy: 0.7cm Ep. levre: 1.2cm ‘
Decor : : Surla lévre a l'interieur, extérieur et sur le col ‘
Technique : & la molette et incisées ‘

Motif : Lignes de hachures en pointilées obliques, trois lignes profondes horizontales
en dessous ; decorées a la molette encore en dessous, decorées a la molette
a l'interieur sur la lévre.

Forme : Ouverture resserrée ; lévre épaissie au profil arrondie. ‘

Datation : 2e millénaire av. J.-C. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces.

Dimension vase : H: ‘ ‘ Daimetre : 12cm ‘
Dimension tesson : H. 4cm ‘ L: 64cm ‘ Ep.moy: 0.8cm Ep. lévre: 1.1cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: Incisées ‘

Motif : Deux lignes ondulées remplies de ligne de hachures obliques.

Photo Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décore non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |INofiche: 345 | [Numéro et date de fouille C102-2015 |
N° Musée : | Type: Coupe-662 | Forme: 4 | |Lieudeconservation: L122 ]
T Non tourné |Pate type : Allviale P7 | pate qualite:  Fin ¢ s<imm |

Dégraissant : Coupe en pate fine avec dégraissant fin végétal avec moins de graines et quelques minéraux
naturels fins, quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 5YR 5/4 Int : Beige rosé 5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Ouverture évasée ; lévre épaisse au profil triangulaire.

Dii ion vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 30 cm
Dimension tesson: |H.3cm | [L: 61cm | [Ep.moy: 07cm Ep.levre: 16cm |
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Leévre épaissie au profil triangulaire.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 ‘ N° fiche : 346 ‘ Numéro et date de fouille C 103 - 2015 ‘

N° Musée : ‘ Type: Doka-6.9.6 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 122 ‘

T Non tourné | Pate type : Allwviale P7 | Pate qualite :  Grossier ¢, c>1mm |

Dégraissant : Doka en pate grossier avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelque
minéraux naturels fins, nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10YR 2/4 Int : Beige 10YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘
Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin
Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Brossiée

Forme : Plate

Dimensionvase:  H: [ L. \ Daimetre : |

Dimension tesson : H. 3cm ‘ L: 6.1cm ‘ Ep. moy : Ep. lévre : ‘

Decor : ‘
: Sans décor ‘

Motif :

Datation : 290 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces.
Six trous de petits taille passant de l'autre coté.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 |IN°fiche: 347 | |Numéro et date de fouille C 105-2015 |
N°Musée: 2675-7 |  Type: Gobelet-664 | Forme: 2 Lieu de conservation : L125 |
T i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Gobelet en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins
(mica) et quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun foncé 10R 3/6 ‘ Tranche : Beige

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Gobelet de forme évasée ; lévre épaissie et fond concave / en forme de tulipe.

Date : 25/11/2015 |INofiche: 348 | |Numéro et date de fouille C 106-2015 |
N° Musée : 2675-9 ‘ Type: Gobelet-6.6.4 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 125 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen [ ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Gobelet en pate moyenne avec dégraissant moyen végétal avec graines et quelques minéraux
naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brunfoncé 10R3/6 | /Int: Brun foncé 10R 3/6 | Tranche : Beige |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Brossée \ : Engobée brunie |

D vase : H:920m [ [L:94cm ‘ Daimetre : 7 cm
tesson : H. ‘ L: ‘ Ep. moy: 0.8cm Ep. levre: 1.4cm ‘
Decor : : Surla levre ‘
T i : alamolette ‘

Motif : Lignes de hachures en pointillés obliques, et deux lignes de zig-zags en
pointillé en dessous.

Forme : Gobelet de forme évasée ; lévre épaissie et fond concave ‘

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Engobée a l'intérieur sur la levre

Dimension vase : H: 7.6cm ‘ L.: 6.8cm ‘ Daimetre : 7 cm ‘
Dimension tesson:  H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. levre: 1.2cm ‘
Decor : : Surla levre ‘

: alamolette ‘

Motif : Lignes de croisillons en pointillées et deux lignes de zigzags en dessous.
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Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 Ne fiche : 349 Numéro et date de fouille C 107 - 2015
N° Musée : 2675-1 Type: Gobelet-6.6.4 Forme: 2 Lieu de conservation : L 125
Technique:  Non toumé | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité : Moyen Compacite : > 1 mm

Dégraissant : Gobelet en pate moyenne avec dégraissant grossier végétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun foncé 10R 3/6 Tranche : Beige rosé

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée Extérieure : Engobée brunie

Forme : Gobelet de forme évasée ; levre épaissie et fond concave / en forme de tulipe.

Dimension vase : H: 82cm L:75cm o—
Dimension tesson : H. L: Ep.moy: 0.9cm Ep. levre : 1.6cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : Incisé

Motif : Lignes de hachures incisées obliques (penchées vers la droite), ligne de zig-
zags en dessous

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 N°fiche: 350 Numéro et date de fouille C 108 - 2015
N° Musée : 2675-6 Type: Gobelet-6.6.4 Forme: 2 Lieu de conservation : L 125
Technique:  Nontouné | Pate type : Alluviale P7 | Pate qualité:  Moyen | Compacite : <1mm

Dégraissant : Gobelet en pate moyenne avec dégraissant fin végétal et , quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 5YR 3/4 Int : Brun foncé 5YR 3/4 Tranche : Bruni
Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée Extérieure : Engobée brunie

Forme : Gobelet de forme évasée ; lévre épaissie et fond concave / en forme de tulipe.

Dimension vase : H: 82cm L:75cm Daimetre - o
Dimension tesson : H. L: Ep. moy: 0.9cm Ep. lévre : 1.6cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : Incisé

Motif : Lignes de hachures incisées obliques (penchées vers la droite), ligne de zig-
zags en dessous

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 25/11/2015 Ne fiche : 351 Numeéro et date de fouille C 110 - 2015
N° Musée : 2675-4 Type: Gobelet-6.6.4 Forme: 2 Lieu de conservation : L 125
Technique: Nontouné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité : Moyen Compacite : <1mm

Dégraissant : Gobelet en pate moyenne avec dégraissant moyen végétal moins de graines et minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 5YR 3/4 Int : Brun foncé 5YR 3/4 Tranche : Beige

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée Extérieure : Engobée brunie

Date : 25/11/2015 Ne fiche : 352 Numéro et date de fouille C 112-2015

N° Musée : 2675-3 Type: Gobelet-6.6.4 Forme: 2 Lieu de conservation : L 125

Forme : Gobelet avec lévre épaissie et fond concave / en forme de tulipe.

Technique:  Nontourné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité :  Grossier | Compacite : <1 mm

Dégraissant : Gobelet en pate moyenne avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 5YR 3/4 Int : Brun foncé 5YR 3/4 Tranche : Beige

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée Extérieure : Engobée brunie

Dimension vase : H: 9.3cm L.: 89cm Daimetre : 9cm
Dimension tesson:  |H. L: Ep. moy: 0.9cm Ep. levre : 1.4cm
Decor : Emplacement : Surla lévre

Technique : a la molette dentée

Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite), ligne de zig-zags
en pointillé en dessous.

Forme : Gobelet de forme évasée ; lévre épaissie et fond concave / en forme de tulipe.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.

Dimension vase : H: 9cm L.: 9.8cm Daimetre : 9cm
Dimension tesson:  H. L: Ep. moy: 07cm Ep. lovre : 1.2cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : & la molette dentée

Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite), deux lignes de
zig-zags en pointillé en dessous
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Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée.
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/12/2015 |IN°fiche: 353 | [Numéro et date de fouille C 117 -2015 \
N°Musée: 2668-5 |  Type: Coupe-662 | Forme: 1 | |Lieude conservation: L1283
Te Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy :>1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext: Rouge 10R 4/8 ‘ Int : Rouge 10R 4/8 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice et oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée

Forme : Forme: évasée ; fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et lévre arrondie.

Di vase : H:123cm ||l 240m ‘ Daimetre : 24 cm
Dimension tesson:  |H. [ L | |Ep.moy: 1.1cm Ep.levre: 16cm |
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques :
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/12/2015 ‘ N° fiche : 354 ‘ Numéro et date de fouille C 118 - 2015 ‘
N°Musée: 2668-6 |  Type: Coupe-6.102 | | Forme: 1 | |Lieude conservation: LI28 |
T Non tourné | [Pate type : Allwviale P4 | Pate qualite:  Moyen ¢, S>1mm |

Dégraissant : Coupe en pate moyenne : dégraissant fin minéral naturel (mica et os d'animaux broyé fin),
nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige 10R 4/2 Int : Beige 10R 4/2 ‘ Tranche : Beige et noire a | I'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Coupe de forme évasée ; lévre épiassée et fond convexe.

Dimension vase : H:116om [ [L:227om |

Dimension tesson:  H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 12cm |

Daimetre : 23 cm

Ep. lévre : 1.7 cm

Decor : : Sur la lévre

: Incisé

Motif : Deux lignes incisées horizontales sur la lévre.

Datation: | — VIl siécle. Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la fond

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 0111212015 |IN°fiche: 355 | |Numéro et date de fouille C 119-2015 |
N° Musée : 2668 -3 ‘ Type: Coupe-6.6.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 126 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | Cy ite : > 1 mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 10R 4/8 | /int : Rouge 10R 4/8 | [Tranche :

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Forme: évasée ; fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et [évre arrondie.

D vase : H: 15.4cm ‘ L.: 30cm ‘ Daimetre : 30 cm
tesson: H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. lévre: 1.3 cm ‘
Decor : ‘
T ique : Sans décor ‘
Motif :

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin

Date : 0111212015 |INofiche: 356 | |Numéro et date de fouille C 121-2015 |
N° Musée : 2668 -2 ‘ Type: Coupe-6.6.2 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation : L 123 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité :  Grossier | C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Coupe en pate grossier avec dégraissant grossier végétal et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 2.5YR 4/8 Int: Rouge 25YR4/8 | Tranche : |

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée ‘ éri : Engobée

Forme : Forme: évasée ; fond convexe, panse convexe, ouverture évasée et levre arrondie. ‘

Dimension vase : H: 18.7cm ‘ L.: 33cm ‘ Daimetre : 33 cm ‘

Dimensiontesson: H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 1.3cm Ep. levre : 1.6cm ‘

Decor : : ‘

: Sans décor ‘

Motif :

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Impressions de vannerie sur la panse
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/12/2015 Ne fiche : 357 Numéro et date de fouille C 123 - 2015

N° Musée : 5150-c Type: Jare-6.7.2 Forme: 6 Lieu de conservation : L |22

Technique: Nontoumé | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité :  Grossier | Compacite : > 1 mm

Dégraissant : Jarre en pate grossier avec dégraissant grossier végeétal avec plus de graines et quelques
minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun clair 7.5YR 6/6 Int : Brun clair 7.5YR 6/6 Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée Extérieure : Lissée

Forme : Jarre en forme d'ouverture resserrée ; levre épaissie

Dimension vase : H: L.: Daimetre : 34 cm
Dimension tesson: |H. 7.2cm L: 11.7cm Ep. moy: 1.3cm Ep. levre : 2.2cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre et le col

Technique : Incisé

Motif : Ligne de chevrons sur la lévre et six lignes incisées horizontals profondes en
dessous.

Datation : 684 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Empreintes de graines sur les surfaces

Photo Dessin

SN

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/12/2015 N° fiche : 358 Numéro et date de fouille C 126 - 2015
N° Musée : 3510-5 Type : Bol - 6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 122
Technique:  Nontouné | pate type : Alluviale P7 Pate qualité : ~ Moyen | Compacite : > 1mm

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Beige rosé 5YR 5/4 Tranche : Beige et noire a l'intérieur
Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Brossée Extérieure : Engobée brunie

Forme : Ressirrée ; levre épaissie a I'intérieur.

Dimension vase : H: L: Daimetre : 24 cm
Dimension tesson: | H. 6.4cm L: 11.4cm Ep.moy: 0.7cm Ep. lévre : 1.4cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : & la molette dentée

Motif : Ligne de hachures en pointillé obliques (penchées sur la droit) et ligne de
chevrons en pointillé en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a I'intérieur

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/12/2015 Ne fiche : 359 Numeéro et date de fouille O 60 - 2015
N° Musée : 2676 Type: Coupe-6.6.2 Forme: 5 Lieu de conservation : L 130
Technique: Nontouné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité : Moyen Compacite : >1mm

Dégraissant : Coupe en pate moyenne avec dégraissant degraissant fin végétal et quelques minéraux naturels
fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge 2.5YR 4/8 Int : Rouge 2.5YR 4/8 Tranche :

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée Extérieure : Engobée brunie

Date : 01/12/2015 Ne fiche : 360 Numéro et date de fouille O 190 - 2015

N° Musée : 2669 -2 Type : Bol -6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 124

Forme : Coupe en forme ovale, ouverteur évasée, fond arrondie et lévre épaissie.

Technique:  Nontourné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité :  Grossier | Compacite : > 1 mm
Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant grossiér avec minéral naturel (mica) et grossiér végitale.
Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun 7.5YR 5/4 Tranche :

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée brunie

Dimension vase : H: 21cm L.: 28cm Daimetre : 29 -22 cm
Dimension tesson:  |H. L: Ep.moy: 1.2cm Ep. lévre : 1.7cm
Decor : Emplacement :

Technique : Sans décor

Forme : Forme sphérique ; ouverteur resserrée ; lévre arrondie.

Dimension vase : H: 14.6cm 17.4 cm Daimetre : 12.cm
Dimension tesson:  H. L: Ep.moy: 12cm Ep. lovre : 1.7.cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : & la molette denté

Motif : Ligne de hachures obligues en pointillée sur la lévre, partie décoré non
engobée

Motif :
Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete
Bibliographie :
Remarques :
Photo Dessin

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Parie decorée non engobée
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 01/12/2015 Ne fiche : 361 Numéro et date de fouille O 195 - 2015
N° Musée : 2675-2 Type: Gobelet-6.6.4 Forme: 1 Lieu de conservation : L 114
Technique:  Non toumé | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité : Moyen Compacite : <1mm

Dégraissant : Gobelet en pate grossier : dégraissant grossiér avec minéral naturel (mica) et grossiér végitale.
Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/6 Int : Brun 7.5YR 5/4 Tranche :
Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée brunie

Forme : Gobelet en forme sphérique ; ouverteur évasé ; de fond arrondie ; lévre arrondie.

Dimension vase : H: 82cm L:94cm o—
Dimension tesson : H. L: Ep.moy: 1cm Ep. levre : 1.4 cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : ala molette et incisé

Motif : Ligne de hachures obliques en pointillées et de deux lignes de zig-zags
incisées en dessous.

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/12/2015 N° fiche : 362 Numéro et date de fouille 1930

N° Musée : 2669 -3 Type : Bol -6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 116

Technique: Nontourné | pate type : Alluviale P7 | Pate qualité :  Grossier | Compacite : > 1 mm

Dégraissant : Bol en pate grossier : dégraissant grossiér avec minéral naturel (mica) et grossiér végitale.

Couleur : Ext : Brun foncé 10R 3/5 Int : Brun 7.5YR 5/4 Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée brunie

Forme : Forme sphérique ; ouverteur resserrée ; lévre arrondie.

Datation : 2040 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Partie décorée non engobée, engobée a lintéreur sur la lévre.

Dimension vase : H: 148cm |1 . 159¢cm Daimotro - T
Dimension tesson : H. L: Ep. moy: 0.8cm Ep. lévre : 1.4cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : & la molette denté

Motif : Ligne de hachures obligues en pointillée sur la lévre et deux lignes de
ondolées en pointillées en dessous.

Photo Dessin
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Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete

Bibliographie :

Remarques : Engobée a lintérieur 2 cm sur la lévre; partie decorée non engobée.
Impressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/12/2015 Ne fiche : 363 Numeéro et date de fouille 1930

N° Musée : 2669 -4 Type : Bol -6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation: L 116

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Technique: Nontouné | Pate type : Alluviale P7 Pate qualité :  Grossier | Compacite : > 1 mm

Dégraissant : Bol en pate grossiér : dégraissant grossiér avec minéral naturel (mica) et grossiér végitale.

Couleur : Ext : Brun foncé 5YR 3/4 Int : Beige 10YR 5/4 Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée brunie

Forme : Bol de forme sphérique ; ouverteur resserrée

Date : 09/12/2015 Ne fiche : 364 Numéro et date de fouille 1930
N° Musée : 2669 -5 Type : Bol - 6.6.1 Forme: 2 Lieu de conservation : L 112
Technique:  Nontourné | pate type : Alluviale P7 Pate qualité :  Moyen Compacite : > 1mm

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Brun foncé 5YR 3/4 Int : Beige 10R 5/6 Tranche : Beige et noire a l'intérieur

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée Extérieure : Engobée brunie

Dimension vase : H: 14.5cm L.: 16.2cm Daimetre : 12.cm
Dimension tesson:  |H. L: Ep. moy: 0.7cm Ep. levre : 1.4cm
Decor : Emplacement : Surla lévre

Technique : & la molette denté

Motif : Ligne de hachures obligues en pointillée sur la lévre et lignes de losanges en
pointillées en dessous.

Forme : Bol de forme sphérique ; ouverteur resserrée

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete, parties de la panse manquant

Bibliographie :

Remarques : Engobée a l'intérieur 2 cm sur la lévre; partie decorée non engobée.
Impressions de vannerie sur la panse.

Dimension vase : H: 16.8cm 18.2 cm Daimetre : 12.cm
Dimension tesson:  H. L: Ep. moy: 09cm Ep. lovre : 14cm
Decor : Emplacement : Sur la lévre

Technique : & la molette denté

Motif : Ligne de hachures obligues en pointillée sur la levre et lignes de zig-zags en
pointillées en dessous.

Photo Dessin
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Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete, parties de la panse manquant

Bibliographie :

Remarques : Engobée a I'intérieur 2 cm sur la lévre; partie decorée non engobée.
Impressions de vannerie sur la panse.

Photo Dessin




Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/12/2015 |INofiche: 365 | [Numéro et date de fouille 1930 |
N°Musée: 2670-3 |  Type:  Bol-66.1 | Forme: 1 | |Lieudeconservation: L116
T Non touné | pate type : Alluviale P7 | Pate qualite:  Moyen [ c ;>1mm |
Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant végétal et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz

roulés; i de graines a l'intérieur.
Couleur : Ext : Brun foncé 5YR 4/5 Int : Rouge 10R 4/8 ‘ Tranche : Brun et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : lissée ‘ Extérieure : engobée brunie

Forme : Forme: verticale ; évre épaissie et fond concave. Lévre épaissie arrondie

Dimension vase : H:162em |1 ;148em | FOTE—

Dimension tesson:  |H. [ L | Ep.moy: 0.7cm Ep.levre: 12cm |

Decor : : surla lévre ‘
T ique : & la molette dentée ‘

Motif : Lignes de hachures en pointillé obliques (penchées a droite) et ligne de zig-
zags en pointillé en dessous.

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Complete,

quelques parties

Bibliographie : Penn A. E. D., SNR vol XIV, 1931, p. 179-184.
Gratien B., 2007, p. 29-38 et 2013.
Yousif E. I., 2008, fiche n° 164.

Remarques : engobée a l'intérieur 2 cm sur la lévre ; partie decorée non engobée.

Photo Dessin o |

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 06/02/2016 |IN°fiche: 367 | |Numéro et date de fouille ZKI 26/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol - 6.6.1 ‘ Forme: 1 Lieu de conservation: L18 ‘
Te i Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P7 ‘ Pate qualité : Moyen C ite : <1mm ‘

Dégraissant : Bol en pate moyenne avec dégraissant fin végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins
(mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 25YR | int : Rouge foncé 25YR | [Tranche : Beige et noire a lintérieur |

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Engobée polie ‘ Extérieure : Engobée polie ‘

Forme : Ouverture verticale. Panse verticale. Lévre épaissie arrondie ‘

Di vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 20 cm
tesson: |H.53cm | [L:47em | [Ep.moy: 0.6cm Ep.levre: 09cm |
Decor : : Surla levre ‘
T ique : ission & la molette dentéee ‘

Motif : Ligne de hachures obliques penchées a droite et ligne de zig-zag, encore une
ligne de hachures en dessous.

Datation : 2040 £ 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Partie décoré non engobée, engobée a l'intérieur (2 cm) sur la lévre.

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 09/12/2015 ||N°fiche: 366 | |Numéro et date de fouille 1930 \
N°Musée: 2674 | Type: Titulairedevase-| | Forme: 1 | |Lieude conservation: LI8 |
il Non toumé | Pate type : Alluviale P7 [[pate qualite : _ Grossier ||c c>1mm |

Dégraissant : Grossier végétal avec graines et quelques minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz roulés.

Couleur : Ext : Rouge foncé 10R 3/6 | Int: Beige 10R 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : Réductrice, oxydation a Ia fin

Traitement de surface : Intérieure : Engobée brunie ‘ Extérieure : Engobée brunie

Forme : Panse évasée et terminée par une levre affinée. ‘

Dimensionvase:  H: 112em || 220m | Daimetre : 22cm |
Dimension tesson:  H. ‘ L: ‘ Ep.moy: 0.9cm Ep. lévre : ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘

Motif :

Datation : 2040 + 50 BP et 2000 + 30 BP Etat : Parties bas est

Bibliographie : - B. GRATIEN et al, 2013, p.173.

Remarques : Fond long et trés épais.

Photo Dessin

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 06/02/2016 ||N°fiche: 368 | |Numéro et date de fouille ZKI60/2015 |
N° Musée : ‘ Type : Bol -6.9.1 ‘ Forme: 3 ‘ Lieu de conservation : L 124 ‘
T i Non Tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Moyen ‘ C ite : > 1mm ‘

Dégraissant : Grossier végéta plus de graines et quelques minéraux naturels fins (mica), nombreux quartz
roulés

Couleur : Ext : Brun 7.5YR 5/6 Int : Brun 7.5YR 5/6 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intéreur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin ‘

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ : Col et levre lissés ‘

Forme : Ouverture resserrée, lévre pointu ‘

Dimension vase : H: ‘ L.: ‘ Daimetre : 28 ‘
Dimension tesson: H. 9.7¢cm ‘ L: 7.8cm ‘ Ep.moy: 1cm Ep. levre : 0.6cm ‘
Decor : 1 Surle col et la panse. ‘

+ Impressions & la natte |

Motif :

Datation : 290 + 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques :

Photo Dessin
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Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Etude de la Céramique de la culture de Zankor (Kordofan - Soudan)

Date : 06/02/2016 |INofiche: 369 | [Numéro et date de fouille ZKI74/2015 |
N° Musée : | Type: Jame-6104 | Forme: 2 | |Lieudeconservation: L124 ]
T Non Tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin Ci :<1mm ‘

Dégraissant : fin minéral naturel (mica) et nombreux quartz roulés

Couleur : Ext : Brun 7.5 YR 5/4 ‘ Int: Brun 7.5 YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a lintérieur

Cuisson : réductrice, oxydation a la fin

Traitement de surface : Intérieure : Lissée ‘ Extérieure : Lissée

Forme : Jarre en forme d'ouverture évasée ; col évasé, Lévre convexe a I'extérieur.

Date : 0610212016 ||N°fiche: 370 | |Numéro et date de fouille ZKI80/2015 |
N° Musée : ‘ Type: Marmite - 6.9.2 ‘ Forme: 3 ‘ Lieu de conservation : L 124 ‘
T Non tourné ‘ Pate type : Alluviale P2 ‘ Pate qualité : Fin ‘ C s <1mm ‘

Dégraissant : Fin végétal, moins graines et quelques minéraux naturels fins (mica), quartz roulés.

Couleur : Ext : Beige rosé 7.5YR5/4 | |nt : Beige rosé 7.5YR 5/4 ‘ Tranche : Beige et noire a l'intérieur ‘

Cuisson : réductrice, oxydation & la fin

Trai de surface : Intéri : Lissée ‘ éri : Lissée

Forme : évasée ‘

Dimension vase : H: L | Daimetre : 25 cm
Dimensiontesson: |H. 57cm | [L: 7em | |Ep.moy: 0.5em Ep.levre: 07cm |
Decor : ‘
Technique : Sans décor |
Motif :
Datation: |-Vl siécle. Etat : Tesson
Bibliographie :

Remarques : Lévre convexe a l'extérieur

Dimensionvase:  |H: L \ Daimetre: 240m |
Dimension tesson:  H. 56cm ‘ L: 97cm ‘ Ep.moy: 0.6cm Ep. lévre: 1.4cm ‘
Decor : : ‘
: Sans décor ‘

Motif :

Photo Dessin

Datation : 290 70 BP. Etat : Tesson

Bibliographie :

Remarques : Impressions & la natte sur la panse.

Photo Dessin
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